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Presentacion

La Escuela de Artes de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de
El Salvador, tiene como Vision ser el referente institucional de Educacion
Superior de Arte y Cultura a nivel nacional y centroamericano, dedicado a la
creacion y la investigacion cultural y artistica, combinando de manera eficaz y
eficiente la formacién académica de los estudiantes con destrezas teorico
practicas, asi como a la integracion en los nuevos lenguajes de comunicacion
artisticos y el uso de la tecnologia tradicional y contemporanea. En la Mision, es
importante formar profesionales e investigadores de la cultura y el arte, con
Optima calidad académica, elevado sentido de la ética y de la proactividad y uno
de los elementos fundamentales para fortalecer la investigacion son los
procesos de grado realizados por los estudiantes egresados. En tal sentido
presento(amos) el estudio PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y
TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE
GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE EN EL ANO 2016 que
comprende 3 de Capitulos, cuyo objetivo fue la documentacion teodrica y gréafica
para la preservacion de los procesos ceramicos artesanales tradicionales del
Municipio de Santo Domingo de Guzman, en consonancia con uno los
requisitos de la Normativa universitaria para optar al grado de Licenciados(as)

en Artes Plasticas, Opcién Disefio Grafico.

Con este Informe Final de I nvestigaci - -n s
|l a Gesti-n Acad®mico Administrativa de | a

tres etapas basicas:

La primera etapa, la Planificacion de la investigacion donde se elaboré el Plan
de Investigacién, que brinda las orientaciones de como abordar el proceso

investigativo de acuerdo a los principios del Método Cualitativo.
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La segunda etapa, corresponde a la Ejecucion de la investigacion consistente
en la Construccion del Objeto de Estudio, desarrollando trabajo de campo, con
el uso de técnicas e instrumentos consistentes en la observacion, la entrevista,
la participacion directa e indirecta, investigacion histérica, a partir de lo cual se

elabord este Informe Final de Investigacion.

La tercera etapa, Exposicion y defensa del Informe Final, consistente en la
presentacion del producto o resultado de la investigacion, asi como de la

socializacion ante docentes, invitados y Tribunal Calificador.
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Introduccion

Actualmente en El Salvador se estan perdiendo muchas de las tradiciones que
forman parte de la identidad y de la cultura, que se tiene como pais. Esto se da
por la falta de conocimientos acerca de dichos temas y por la poca importancia
qgue los ciudadanos, algunas instituciones y en ocasiones hasta el mismo
gobierno y las entidades competentes en cuanto al arte y la cultura del pais

presentan.

Debido a lo anterior, se decidié que el titulo de la investigacion a desarrollar

para obtener el titulo de Licenciados en Artes Plasticas; opcion Disefio Grafico

ser 2 a: APRESERVACICEN DE LOS PROCESOS Y TE
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE
SONSONATEO.

La investigacion se basa en los procesos artesanales, utilizados por los
pobladores, durante mas de cien afios, generacion tras generacion, lo que lo

convierte en una tradicion, un patrimonio cultural de dicho lugar.

Se ha retomado este tema, para dar a conocer a las generaciones actuales y
futuras, la importancia que tienen los diferentes patrimonios culturales que
existen en El Salvador, para de esta manera poder ayudar a preservarlos, como

en este caso, las artesanias en barro rojo.

La investigacion esta dirigida a todas las instituciones, organizaciones y demas
personas particulares, que deseen conocer sobre el patrimonio de Santo
Domingo de Guzman y sus procesos artesanales en barro rojo, asi como para
estudiantes y personas extranjeras que desconozcan en su totalidad aspectos

histdricos relevantes del lugar y sus tradiciones.

La metodologia empleada en la investigacién es de enfoque cualitativo, ya que

este permite combinar técnicas variadas, entre las que se retomaron

XV
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componentes histéricos y se utilizé la entrevista como instrumento principal de
recoleccion de datos. Entre los métodos teoricos, se hizo uso del inductivo y del

analitico. En cuanto al empirico, se hizo por medio de observacion.

Entre las limitaciones que surgieron al realizar esta investigacion, la principal
fue la poca informacién tangible existente del Municipio de Santo Domingo de
Guzman. Por lo que esta investigacion es de gran importancia, para ayudar con
la preservacion de las tradiciones de sus pobladores, teniendo en cuenta que
parte de la informacién contenida en la investigacién ha sido brindada por ellos,
por medio de entrevistas. Una de las dificultades que se presenté al momento
de realizar la investigacion, fue la distancia y el poco tiempo del que disponian
las personas con las que se trabajé para la recopilacidon, tanto tedrica como

gréfica.

El aporte principal que esta investigacion brindar4 a la sociedad y a la cultura
del pais, consiste en dar a conocer y, de esta manera, ayudar a preservar
técnicas antiguas que utilizaban los artesanos, para trabajar el barro rojo, como

parte de su patrimonio y asi evitar la pérdida total de estos.

Como uno de los componentes de esta investigacion, se propone la realizacion
de un libro referido a la historia del pueblo, datos sobre su fundacién,
entrevistas a algunos de sus pobladores que trabajan como artesanos y
algunas imagenes para complementar el area ilustrativa. También se obtuvo un
manual, cuyo contenido trata los procesos artesanales utilizados, por

generaciones anteriores a las capacitaciones y a los métodos modernos.

La investigacion se realizé con la colaboraciéon de la Mesa de Artesanos,
afiliados a la Comision Nacional de la Micro y Pequefia Empresa (CONAMYPE),
del Municipio de Santo Domingo de Guzman, Departamento de Sonsonate.
Cabe destacar las limitantes que se tuvieron durante el proceso de la

investigacion de parte de CONAMYPE al no brindar todos los recursos
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establecidos en el marco del convenio que se realizé con la Escuela de Artes;
en los que se pueden mencionar la falta de organizacién y programacion de
actividades, la falta de informacion sobre los contactos de los contactos de los
distintos centros artesanales afiliados a la institucion, ademas el incumplimiento

de brindar la identificacién adecuada para cada investigador.
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Resumen del contenido

Documentar y conocer los procesos ceramicos artesanales tradicionales,
registrar paso por paso los procesos, el contexto actual del Municipio de Santo
Domingo de Guzman, y elaborar un registro histérico de manera gréfica, de los
procesos artesanales tradicionales y actual. Teniendo en consideraciéon la
problematica de la oferta y la demanda de productos innovadores, dentro del
mercado global, las artesanias quedan atras, pero los procesos tradicionales
siguen vigentes. Todavia cuentan con un segmento de mercado interno y
externo que las demandan, esto obliga a que los artesanos mejoren los
procesos de produccion y se asocien para buscar financiamiento que les

permita mejorar sus técnicas y aumentar la produccion.

Dado que el enfoque cualitativo, que permite combinar técnicas de otras
metodologias para el desarrollo de la investigacion, métodos teoricos y
empiricos, como resultado de la investigacion realizada en Santo Domingo de
Guzman, como legado general y patrimonio cultural de dicho lugar, se ha tenido
como resultado, la documentacion tedrica y grafica de la historia del lugar y
entrevistas a pobladores que toda su vida se han dedicado a la elaboracién de
artesanias, las diversas técnicas que los artesanos utilizan durante el proceso y

la realizacion de sus piezas.

Se han aplicado cada uno de los métodos logisticos para la realizacién de esta
investigacion. Se puede concluir que el trabajo arduo de la Mesa de Artesanos
de Santo Domingo de Guzman, da sus frutos y las capacitaciones de
CONAMYPE han ayudado también a tal mejoramiento y competencia dentro del
mercado. A pesar de todo esto aun hay personas que recuerdan de maneras
diversas el proceso antiguo, suelen concordar con los pasos con que realizaban

las artesanias, desde el tratamiento del barro hasta la pieza ya terminada.
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En este capitulo se hace una breve resefia del Departamento de Sonsonate,
presentando temas como su historia, generalidades y datos relevantes. Asi
mismo sobre el contexto historico del Municipio de Santo Domingo de Guzman
y su situacion actual en diferentes &mbitos. Dando paso de esta forma a una
parte fundamental para el desarrollo de la investigacion; los procesos ceramicos
artesanales tradicionales, se muestra también la situacion actual de la

produccion, de los procesos artesanales y de los talleres del Municipio.



CAPITULO |

CONTEXTO HISTORICO Y SITUACION
ACTUAL DE LOS PROCESOS
CERAMICOS ARTESANALES

)

SN



2016.

PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO . ]
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN ELANO M\

1.1 Datos referenciales y situacion actual del Municipio de

Santo Domingo de Guzman, Departamento de Sonsonate

Para comprender mejor el objeto de estudio de la investigacion que se presenta
en este documento; a continuacion, se desarrollan una serie de temas, que
tocan diferentes aspectos, teniendo como tema general, la historia del
Departamento de Sonsonate y algunas de sus generalidades, lugar donde se
encuentra ubicado el Municipio de Santo Domingo de Guzman, y donde se
realizé la investigacion. Posteriormente, se da paso a las resefias historicas del

Municipio, su situacion actual y otras referencias.

1.1.1 Departamento de Sonsonate historia

Por el afio 1552, siendo Alcalde Mayor de Acajutla don Gonzalo de Alvarado a
instancias de don Antonio Rodriguez, vecino de San Miguel, se obtuvo
autorizacion de dicho Alcalde Mayor para poblar una villa de espafioles de
apariencia urbana con la denominacion ivi | | a del Esp2ri
construido algunas viviendas y una iglesia provisional donde se oficié una misa.
Esta apartada poblacién sacé testimonio de su instalacién y comisioné a D.
Cristobal de Zuleta para que recabara de la Real Audiencia, confirmacion y
licencia de ley a lo iniciado. (Orellana, Carlos e hijo (1977) Sonsonate Historico

e Informativo. Sonsonate: Imprenta Nacional, p. 42).

Con anterioridad se conocia el Departamento de Sonsonate como una pequefa
Villa de espafioles, un poco reservada de las demas localidades cercanas. Con
la peticién del Alcalde Mayor don Gonzalo de Alvarado, don Antonio Rodriguez

y la intervencion de D. Cristobal de Zuleta sobre de la Real Audiencia arranco la

petici -n p &itlaa del hEspmirgeur Sfant o0 un asentamier

oficial.(Orellana, 1977)

Se cuenta de igual forma que en el proceso de intervencién y peticion sobre la

real audiencia, en 1553 los alcaldes Mayores de Guatemala y del valle

4
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Marroquin de Acajutla expulsaron a los mercaderes espafioles ilegales
establecidos en los pueblos indigenas de lzalco, Tacuzcaco y Nahuilingo, por
sus bajezas en | as casas de | os fdnat

no tenia piedad de ellos y los echaba bajo la lluvia.(Orellana, 1977)

La expulsion de estos mercaderes, robustecio el criterio de la Real Audiencia la
necesidad de la ereccion de una villa de espafioles, conforme a la peticion
presentada por Cristbbal de Zuleta, pues se habian acampado en margen
izquierda del rio Zonzonate en bohios promocionales y campas de nada poca

consistencia. (Orellana, 1977)

Contando con todos estos hechos en los relatos que llegaban a oidos de la
Real Audiencia, en 1553 salia de Guatemala el oidor Ramirez de Quifiones
para certificar y trazar personalmente la ordenanza de la nueva villa situada al
mar gen derecho del rio Azonzonateo,

de Guatemala, D. Francisco Marroquin bautizarlaconelno mbr e de 0
mismo nombre que bautizaria su futura iglesia; de antemano contaba dicha
villa antes de su peticion de ser reconocida como tal, conservaba una de forma

provisional.(Orellana, 1977)

Dato curioso entre los relatos y en la forma en que los pobladores espafioles de
la época con tinte espiritual, se acostumbraba a llamar los asentamientos con
el nombre del santo del dia, ya que las autoridades maximas de la iglesia
actuaban directamente en el bautizo.

A continuacion, de forma breve y puntual se explicara las generalidades del
Departamento de Sonsonate, municipios que le componen, tamafio y datos
aproximado de habitantes; segun los datos preliminares publicado por el
Ministerio de Turismo en su proyecto y revista Pueblos Vivos 2014.

Considerado como un punto formal de la investigacion.

ur al e s
y toc §
trini.d
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1.1.1.1 Generalidades del Departamento

Cuadro N° 1 DATOS GENERALES

Nombre: Sonsonate
Cabhecera Departamental: Sonsonate
Ubicacion: Zona Occidental
Poblacion: 438,960 habitantes
Area: 1,225.77 km? (6.3%)
Fiestas Patronales del 25 de enero al 2 de febrero
Afio de fundacion: 1842
MUNICIPIO TAMANO POBLACION
Acajutla 166.56 km? 52, 359 hab.
Armenia 65.64 km? 34,912 hab.
Caluco 51.43 km? 9,139 hab.
El Cuisnahuat 73.03 km? 9,139 hab.
Izalco 175.9 km? 70,959 hab.
Juayda 103.06 km? 24,465 hab.
Nahuizalco 34.32 km? 49,081 hab.
Nahuilingo 34.32 km? 10,417 hab.
Salcoatitan 18.62 km? 5,484 hab.
San Antonio del Monte 25.11 km? 26,902 hab.
San Julian 81.64 km? 18,648 hab.
Santa Catarina Masahuat 30.92 km? 10,076 hab.
Santa Isabel Ishuatan 86.7 km? 10,241 hab.
Santo Domingo de Guzman | 27.92 km? 7,055 hab.
Sonsonate 232.5 km? 71,541 hab.
Sonzacate 8.4 km? 25,005 hab.

Fuente: Ministerio de Turismo, Revista Pueblos Vivos, (s.l.), 2014, (s.p.)

En 1894, recibi6 el titulo de ciudad y fue designada como cabecera
departamental, en el mismo afio nacié el famoso escritor salvadorefio Salazar
Arrué, y fue unas de las ciudades protagonistas del levantamiento campesino
de 1932. Una de las ciudades con mayor tradicion durante la época colonial fue
Izalco, por ser el nucleo indigena mas importante del pais, debido a su densa

poblacién, a su abundancia de cacao y a su cercania con el puerto de Acajutla.
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MAPA DE SONSONATE

[-Juayta

2-Salcoatitan

3-Santa Catarina Masahuat
t-Nahuizalco

5-Sonzacate

6-Nahulingo

/-Izalco

“-Armenia

9-Caluco

[0-San Julian

1 1-Cuisnahuat

| 2-Santa Isabel Ishuatan

| 3-Sonsonate

I +-Acajutla

[5-Santo Domingo de Guzman

1 6-San Antonio del Monte

Fuente: Elaboracion propia de la investigacion. Imagen 1

Al estar méas familiarizado con el Departamento de Sonsonate, I0os municipios
que lo componen, y su poblacién distribuida en cada sector, se puede proseguir
con el Municipio de Santo Domingo de Guzman el foco de la investigacion; a

continuacion se presentan sus generalidades e historia que lo componen.
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1.1.2 Generalidades de Municipio de Santo Domingo de Guzman

Este Municipio pertenece al Distrito de Sonsonate, se encuentra en los linderos
de este Departamento y el Departamento de Ahuachapan. Limita al norte con
los municipios de San Pedro Puxtla (Departamento de Ahuachapan) y Santa
Catarina Masahuat; al sur con el de Acajutla, al este con San Antonio del Monte

y Sonsonate, al este con Guaymango (Departamento de Ahuachapan).

El terreno es arcilloso y pedregoso, cultivan anicamente maiz, maicillo, frijoles y
arroz. En las propiedades grandes aprovechan las partes humedas para la
siembra de tomate y sandia. (Ministerio de Educacion (1977). Investigacion del
Patrimonio Cultural de Sonsonate, Etnografia Salvadorefia. Sonsonate:
Ministerio de Educacion. P.129)

Este pueblo se comunica de forma directa con la Ciudad de Sonsonate por una
carretera mejorada que pasa por San Antonio del Monte, continua hacia San

Pedro Puxtla, Apaneca, Ataco y llega hasta la Ciudad de Ahuachapan.

Se presenta en el siguiente apartado la divisibn administrativa del municipio de

Santo Domingo de Guzman y organizacion.
1.1.2.1 Divisién administrativa

Cuadro N°2 DIVISION ADMINISTRATIVA DE SANTO DOMINGO

DE GUZMAN
CANTONES CASERIOS
El Carrizal El Carrizal
San Felipe
Las Mesitas
San Regino
El Caulote El Caulote
El Zarzal El Zarzal
El Zope El Zope

Ministerio de Educacion, Etnografia Salvadoreiia.(s.1)1975, P.130
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La alcaldia municipal se encuentra en la Unica calle principal que atraviesa el
Municipio de principio a fin, instalada en un edificio moderno, esta ubicada hacia
el poniente de la Parroquia Santo Domingo de Guzman. En los alrededores de
este nucleo, estan los negocios principales, y un pequefio parque que, en su

gran mayoria, consta de un escenario para eventos culturales.

Foto tomada por el equipo de investigacién. Imagen 2

La localidad se divide en dos barrios: El Calvario hacia el norte de la Iglesia y El
Rosario hacia el sur y la entrada del pueblo. Aunque en las visitas realizadas al

lugar,algunasc al | es han sido renombradas como C

En el barrio EI Calvario reside |l a pobla
constituyen la mayoria de los habitantes del lugar; y en el Barrio el Rosario,
ademas de los naturales, vivenlaspocas familias de @Al adi no:

se han avecinando en los ultimos tiempos. (Ministerio, 1975)

Esta es una diferencia que no se nota mucho hoy en dia, todos son
considerados como artesanos, comerciantes y agricultores; aunque también, se
puede destacar que la mayoria de habitantes del Municipio son considerados

artesanos, incluso se llaman ellos mismos de esa manera.
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1.1.2.2 Historia del pueblo

No existe mayor informacion sobre la historia de este pueblo; pero los
entendidos coinciden al afirmar que sus origenes se remontan a la época
prehispanica, se cree que fue in asentamiento de poblacion de habla Nahuat,
cuyo nombre era Huitzapan o |@uwi skasppa npwbe , s

formarse de |l as ra2ces: Ahito, espino o es

Huitzapan no se encontraba precisamente en el asentamiento actual, sino un

poco mas al norte, en un sitio donde han descubierto varios objetos de piedras

y ceramica. Se dice que en 1572 este pueblo fue dado en doctrina a los monjes

del convento de Santo Domingo de Sonsonate, y ellos lo bautizaron con el
nombre de Santo Domingo de Guzm8n. En un L
Ciudades, villas y lugares, Vezindarios y tributarios que se componen las

provinzias del Distrito de esta Audiencia de Guatemala, Folios58-6 70 (39), en
tasacion del afio 1676 se menciona Santo Domingo de Guisapa, con una

poblacion de 58 tributarios, o sea 58 familias indigenas.

En 1770, segun el arzobispo de Pedro Cortez y Larraz, Santo Domingo era un
pueblo de la parroquia de Nahuizalco y el Unico de ese curato donde no habia
escuela ni de doctrina, ni de primeras letras. Tenia entonces una poblacién de
64 familias de indigenas que sumaban 146 personas, los cuales hablaban tanto

el idioma Nauhuat como el espaiiol.

Durante todo el periodo colonial este pueblo pertenecié a la provincia de los
Izalcos o Alcaldia Mayor de la Santisima trinidad de Sonsonate. Donde
posteriormente a la independencia, el 12 de junio de 1824, quedd incorporado
al distrito y Departamento de Sonsonate, tal como se encuentra en la

actualidad. (Ministerio de Educacion, Etnografia Salvadorefa, 1975, p.130-131).

Se ha citado este texto en su totalidad por la falta de informacién con respecto a

la historia de Santo Domingo de Guzman, y es que, como el mismo autor
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menciona, el asentamiento desde sus principios no fue un lugar muy atractivo,
el comercio se repartia entre los mismo habitantes y para prosperar, se

dedicaban a vender sus productos fuera de ello; mayormente poblado por los

N

Anaturalesodo y un poco transitado de | os

al comercio.

Conociendo un poco de su escasa historia, se presenta en el siguiente apartado
la situacion actual del municipio, que no es mucho la diferencia con lo antes
relatado, aunque, su protagonismo dentro los ultimos afios ha ido cobrando

fuerzas.
1.1.3 Situacion actual del Municipio

Si bien resulta que el poblado de Santo Domingo de Guzman es un poco
desconocido a la vista de cualquier persona ajena al Departamento de
Sonsonate, resalta por su gente y de alguna manera, el trabajo de la ceramica

artesanal que esta cobrando fuerza y nombre de una forma lenta pero segura.

El Municipio cuenta con tres calles, una principal y dos adyacentes que
convergen con la primera; como se relataba anteriormente algunas de esas
calles han sido renombradasc omo fisender o del Barrlo RojoO

color de barro que los identifica como propio de la region.

Foto tomada por el equipo de investigaciéon. Imagen 3
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1.1.3.1 Economia

La mayoria de los pobladores de Santo Domingo de Guzman son agricultores,
concentran su mayor actividad econémica en general en la produccion de
bienes de subsistencia, principalmente de la milpa, que combinan en la misma
parcela el cultivo de maiz con el frijol y diferentes tipos de calabazas, pipian, el

ayote, e incluso pepino.

La produccién de artesanias es fundamental para las familias de Santo
Domingo de Guzman, es tanta su importancia dentro de la comunidad, que es
considerado el principal pilar de la economia, cada familia es un mini taller

donde se mantiene la tradicion de elaboracion de ollas y comales.

A pesar que las artesanias son el primer pilar de su economia, las familias que
no estan afiliadas a ninguna institucién, no agregan el valor de la elaboracion
personal de cada pieza, en auditorias que ha realizado CONAMYPE en el afio
2000, ha demostrado que solo recuperan lo invertido con un margen de
ganancia de un centavo de coldn, siendo esa la modena oficial del pais en ese

afo, dejando ver que pierden mas de lo que ganan. (L6pez, 2016)

Los talleres que cuentan con la asesoria de CONAMYPE, logran valorizar y
recuperar lo invertido en sus piezas, pero aun con estas facilidades las demas
familias que no estan integradas a la Mesa de Artesanos, siguen con su
tradicion vendiendo las Unicas piezas que saben hacer; ollas y comales,
aprecios bajos a re-vendedores y potenciales compradores interesados en sus
piezas. Esta practica dentro de este sector ha llevado a que desaprueben a los
miembros de la Mesa de Artesanos, por valorizar sus piezas vendiéndolas a un
precio un poco mas elevado que el de ellos. Tal costumbre tiene una razén
marcada en estas familias tradicionales, las ollas y comales se venden de forma
rapida, generando ingresos con la misma rapidez, que al mismo tiempo les

causa peérdidas. (Lopez, 2016)
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Con el poco dinero que ganan, se proveen de una canasta basica y aquellos
que trabajan la tierra, pueden adquirir una pequefia parcela para cultivos

bésicos para su mismo consumo.

Algunos artesanos quieren ser sus propios jefes, pagandose el dia de trabajo y
el tiempo de elaboracion de cada pieza ceramica, esta idea surge de los
diversos consorcios que CONAMYPE les ha brindado, motivando a una

evolucion de un taller a una micro empresa.

Esto contrasta con lo anteriormente mencionado por la Etnografia Salvadorefia,
sobre Santo Domingo de Guzman, no solo su tradicion en cultivos sino también
en el tratamiento de la ceramica han cambiado con el paso de los afos,

también su agricultura, siendo un poco mas variable y sostenible.
1.1.3.2 Situacién Social

Santo Domingo de Guzman es un poblado tranquilo y trabajador, que cuenta
solo con tres calles. Por lo que se puede apreciar en el poblado armonia, casas
simples que muestran sus productos, un par de ferreterias y casas medio
construir. No se encuentra el nivel de violencia y delincuencia como en los

poblados rurales de algunos municipios del pais.

Foto tomada por el equipo de investigaciéon. Imagen 4
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1.1.3.3 Accesibilidad

Esta ubicado en un terreno quebrado a 180 metros sobre el nivel del mar.
Santo Domingo de Guzman es muy accesible tanto en vehiculo particular como
en transporte colectivo, solo se tiene que abordar en Sonsonate desde la
terminal Nueva el autobus ruta 246. El precio a cancelar es de 0.55% USD y

este estaciona justo frente al parque central del Municipio.

Si se aborda la ruta desde San Salvador a Sonsonate, debe abordarse la ruta
205 en cualquiera de sus dos opciones, ya sea la especial que se dirige de
forma directa a Sonsonate sin hacer parada alguna en el camino y/o la
Aordinari ao, g ereel thaascueso delacanairb dasta llegar a la

terminal. La primera teniendo un costo 1.30 $ USD y la segunda 1.25% USD.

1.1.3.4 Clima
Cuenta un clima caluroso, por su ubicacion y su cercania con bosques

lluviosos. Considerado por mucho, como una region de tierras calientes.

1.1.3.5 Geomorfologia

Se encuentra rodeado de varios rios: Sunzacuapa, Sucio o San Pedro y el rio
Tepechapa o Santo Domingo, rio Haragan o Aragon, la Barranca, Tepusnagua
y Talzapuyo. (Figueroa, K., Galdamez, A., Lépez, A., Mejia, C., Mufioz, E., y
otros. (2013) . APl an Comunal Santo Doming

Salvador: Universidad Francisco Gavidia).

1.1.3.6 Suelo

Su tierra quebradiza y un poco arcillosa es muy prospera para el tratamiento de
barro, el cual utilizan para elaborar en su mayoria ollas y comales, pero también
hay grupos de personas que lo utilizan para expandir su catalogo de productos

convirtiéndolos en platos, vasos, cocinas, cacerolas, floreros, entre otros.
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Sus calles son empedradas y poseen un alto relieve. Santo Domingo de
Guzman se caracteriza por sus senderos y montafias, que bien algunas se
encuentran desmochadas por la agricultura, otras conservan el verdor de la

espesa flora y vivida fauna. (Figueroa, y otros, 2013)

1.1.3.7 Artesanias de Barro Rojo

Reconocido como patrimonio cultural y primera actividad econdmica del
Municipio, con manos habilidosas de los artesanos que cuentan con una
historia de mas de 100 afios, con raices puras de origen nahuatl, cuentan con
una técnica antigua de elaboracion de artesanias, siendo su mas preciado
patrimonio el comal y la olla; antes, durante y después de los espafioles.
Tradiciones que se mantienen vivas con el paso del tiempo y que también los

ha de estancar en la competencia con el mercado globalizado.

Cuentan con su mina de barro,| | amada AEI Barrial 06O que so
tierra que contiene un bosque, el cual abastece de materia prima a las
habilidosas manos artesanales.

Ahora que se conoce mas con respecto al Municipio de Santo Domingo de
Guzman, historia, clima y el tipo de suelo que es fundamental para la
investigacion, se presenta el siguiente punto: procesos ceramicos artesanales
tradicionales en El Salvador, como un punto de suma importancia en el

desarrollo y contenido de ésta.

1.2. Procesos ceramicos artesanales tradicionales en EIl

Salvador

En El Salvador existen distintos sitios donde se conservan los procesos
ceramicos de los antepasados, esto se debe a que todavia existen
asentamientos indigenas que practican la ceramica. Dichos conocimientos se

transmiten de generacion en generacion, cuyas técnicas y procedimientos se

15



PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO "X X
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN EL ANO AN\ % %ﬂ
traducen en diversas piezas ceramicas, que constituyen los rasgos culturales de

cada sitio.

El aprendizaje de los procesos, se lleva a cabo mediante la observacion y la
practica a través del tiempo, no cuentan con formacion académica; las piezas
son creadas conforme a las necesidades cotidianas, y cada una de ellas se
distingue por sus caracteristicas, como aspectos decorativos o morfolégicos.

Los procesos ceramicos artesanales principalmente son elaborados con sus
propias manos, desde la recoleccion de la materia prima hasta la muestra final.
La materia prima, en este caso, el barro se extrae de ubicaciones locales, las
técnicas de pellizco y rollo son las mayormente utilizadas. Los talleres de
produccioén estan conformados por el nucleo familiar, dentro de ellos se realizan
los procesos para la elaboracion de las piezas, su distribucién y las ventas de
las mismas. Los miembros de la familia colaboran en la extraccion del material,
y elaboracion de las piezas, en caso que la produccion sea muy grande
contratan a personas externas al nucleo familiar para la realizacion de algunas

actividades en el proceso.

Existen dos centros artesanales que cuentan con caracteristicas similares,
como el contexto, procesos y técnicas en la elaboracion de piezas ceramicas,
la cuales se detallaran, ya que son de suma importancia para la investigacion;

debido a que se conoceran los antecedentes de dichos sitios.
1.2.1. Antecedentes de centros artesanales tradicionales
Centro ceramico artesanal Guatajiagua (Morazan)

Para dar paso a los procesos artesanales del Municipio de Santo Domingo de
Guzman, se presentan como antecedentes los procesos de Guatajiagua, los

cuales también cuentan con un amplio legado generacional, provenientes de
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otra de las culturas antiguas que se asentaron en El Salvador y que a la fecha

de hoy, forman parte del patrimonio cultural que se tiene como pais.

Los antecedentes de Guatajiagua es una referencia a la situacién problemética
en Santo Domingo de Guzman, porque son centros artesanales con identidad
indigena, arraigada a su cultura y manifestaciones ceramicas. A lo largo del
tiempo, los artesanos transmiten sus conocimientos de la elaboracion de
piezas ceramicas de manera artesanal a las nuevas generaciones. Con la
introducciébn de nuevas técnicas y herramientas, se han modificado los
procesos tradicionales de elaboracion ceramica, y consigo la pérdida de sus

caracteristicas principales.

Guatajiagua se encuentra ubicado en el Departamento de Morazan, al oriente
de El Salvador. Cuenta con una de las culturas mas antiguas del pais, La Lenca
Potdn, quienes amoldan la tierra de sus ancestros para sobrevivir. Hoy en dia
es muy famosa por la produccion de ceramica negra, su descendencia de
mineros los obliga a rascar la tierra para extraer de ella su maxima riqueza: el
barro negro, barro rojo y arena. Sus lugarefios promulgan la cultura matriarcal
donde las mujeres tienen la responsabilidad de desmigar el barro y colarlo para
fabricar ollas, comales, entre otros productos. (Cortés, R. (2008). Disefio del
proceso de produccidn y un sistema de gestion de calidad, para la elaboracion

de la ceramica negra de Guatajiagua. P. 7)

Después de la extraccion de la materia prima, se realiza el proceso de
preparacion, en el cual, primero pulverizan el barro por medio de golpes, hasta
el punto de quedar como un polvo fino, lo depositan en ollas de barro rellenadas
con arena gruesa que cumple dos fun

pegue el barro en el fondo del depdsito, y la segunda para que el barro no

quede fAachicladoo (pegaj o@Eaardo C.dreamm,M., &d o
Zepeda, A. (2007) . Al nvestigaci-n de | a cer 8mi
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llobasco y San Juan El Espino, y la comparacion de sus procesos y métodos en

|l a el aboraci-n de piezaso. San Sal va

Seguido de esto se agrega barro en polvo y agua hasta cubrir la mezcla. A
continuacion y esperando un lapso de tiempo prolongado, se cuela y amasa el
barro, para después llegar al momento de la elaboracién de la pieza. Preparan
el espacio de trabajo con plastico para comenzar el proceso, se realiza
mediante la técnica de pellizco, utilizando sus manos, y moldeando el barro
consiguen la forma deseada, al final dejan reposar la pieza para que tenga
firmeza, cuando se llega la hora del brufiido lo realizan con piedra de rio lisa,
agua y un retazo de tela, preparandola para que se haga impermeable y lista

para el proceso de quema.

flLa parte del horneo de la pieza corresponde a los hombres de la localidad,
quienes trabajan en hornos artesanales elaborados con tierra blanca y arcilla;
dicha labor implica estar expuesto a las altas temperaturas del horno, por lo

tanto, es una gran inversion de fuerza fisica.

El color tipico negro de la ceramica, es obtenido a través del proceso de

pigmentacién o rucia por medio de la semilla del arbol de Nacazcol.

Ademas de la tonalidad oscura (aunque en menor cantidad), este poblado
trabaja también la ceramica roja, con similar proceso de elaboracion que la
ceramica negra pero con un recubrimiento rojizo con el uso de dibujos en su
etapa final de elaboracion. Estas formas de decoloracion en las piezas son

realizadas con pigmentos naturales, minerales y plantas localizadas en la zona,

las cuales brindanunval or agr egad o(Catés, 2008,pégu7¢ t o O .

En Guatajiagua, todas las personas que trabajan el barro, transmiten sus
conocimientos de generacidon en generacion, dejando un legado en su
manifestacion, como la ceramica de origen lenca. Sus técnicas de elaboracion y

decoracion las distingue de las demas. Es uno de los lugares donde la mujer es
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una experta en la elaboracion, sin la necesidad de herramienta o maquinaria

mayor.

fAunque la ceramica de esta zona se ha mantenido vigente con los procesos
tradicionales heredados por los lencas hasta la fecha, comienzan a introducirse
nuevas herramientas de trabajo como el torno alfarero, la utilizacién de moldes
de yeso, el "tuto" o laminadora para barro y la "extrusora" maquina que se

utiliza para elaborar cilindros.

Herramientas que estan siendo introducidas por el Centro de Desarrollo
Artesanal (CEDART), el cual es una entidad del Ministerio de Economia a
través de la Comision Nacional de la Micro y Pequefia Empresa (CONAMYPE)
y Aid to Artisan (ATA) una organizacion privada cuya funcion es intermediar
entre los productores de ceramica y los consumidores del extranjero como

Estados Unidos, ltalia, Alemania.

Para el encargado del CEDART de Guatajiagua, estos beneficios han mejorado
el sistema de elaboracion de nuevas piezas y mejora en el tiempo de entrega
de pedidos, segun lo expresado en entrevista al Sr. Oscar Aguilar "Después del
tratado de libre comercio con Estado Unidos".(Fajardo, Franco, & Zepeda,
2007, pags. 60-61)

Teniendo ya algunos conocimientos sobre las artesanias de Guatajiagua, que
tienen como base la cultura Lenca Poton, se da paso a las del Municipio de
Santo Domingo de Guzman, las cuales estan fundadas por antepasados de
origen Nahuatl, sabiendo que hoy en dia se estan perdiendo los procesos que
se utilizaban antiguamente para su realizacion, se dan a conocer a

continuacion, para ayudar a su reconocimiento y preservacion.
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Centro ceramico Artesanal Santo Domingo de Guzman (Sonsonate)

La ceramica de Santo Domingo de Guzman es considerada parte de la cultura
local, por considerarse una herencia que es transmitida de generacion en
generacion por sus antepasados. Este legado se puede apreciar en las piezas
ceramicas que se elaboran, conforme a sus procesos de construccion indigena

utilizando las técnicas de rollo y pellizco, mostrando el color rojizo del barro.

La materia prima para la elaboracién y produccion de las piezas ceramicas es el
barro, el cual lo extraen de un terreno que es un crater en medio de una zona
boscosa, el cual los artesanos le llaman cueva, donde se introducen a excavar y

extraer el barro, que puede ser de dos tipos el barro rojo y el barro negro.

En Santo Domingo de Guzman el trabajo artesanal es elaborado mayormente

por las mujeres, pero no dejan de estar inmersos en esta labor los hombres,

aunque en poca medida. Existen dos tipos de talleres para el trabajo de la

alfareria: el primero es del tipo donde solo se dedican a elaborar comales, el

segundo es el que elaboran productos variados como ollas, jarrones, cocinas,

etc. (Martinez, S., Romero, S., & Galdamez, L. (2005).A" Cer 8 mi ca tr adi ci
Santo Domingo de Guzm8no. San Sal viddor: Un

Hoy en dia, algunos de los hombres también practican la ceramica, siendo
estos cabezas de hogar y los principales productores. Todo esto se ha dado en
el lapso de los ultimos diez afos, las principales limitantes son los prejuicios
sociales y la falta de iniciativa de los mismos. Los talleres que solo producen
comales, son aquellos talleres que no estan incluidos en la mesa de artesanos
de CONAMYPE. Las razones por la cuales algunos de los artesanos no estan
incluidos son: la actitud de aislamiento, porque tienen muy arraigadas sus

costumbres y no dan paso a la ayuda de dicha institucion.

El proceso inicia con la obtencién del barro en el barrial que pertenece al

pueblo, posteriormente se pone a secar para seguir con el proceso de triturado.
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Al tener el barro triturado, se prepara con tierra blanca o arena en porcentajes
iguales (50% y 50%) a manera de chamote, dandole mayor resistencia a las

piezas. (Martinez, Romero, & Galdamez, 2005)

Posteriormente a la preparacion del barro los artesanos trabajan los productos
en el piso o sobre una tabla en un banco. Para los comales normalmente se
usan unos moldes de cemento construidos en el suelo. Con este se forma la
base de la pieza, esparciéndolo desde adentro hacia afuera hasta darle la
medida deseada y una sola uniformidad. Cuando se tiene una cierta cantidad
de rollos, se procede a alisarlos con los dedos haciendo uso a la vez de la
técnica de pellizco para rellenar los huecos en los espacios delgados de la
pieza; este proceso se realiza dos o tres veces mas dependiendo del tamafio de

la pieza. (Martinez, Romero, & Galdamez, 2005)

Cuando la pieza esta terminada se deja reposando en el lugar donde fue
construida, hasta que pueda ser removida sin ningun riesgo. El alisado es uno
de los aspectos que no se pueden omitir en la elaboracién de la ceramica ya
gue esta depende de su aspecto final. Las piezas son alisadas cuando se
encuentran en dureza de cuero, con piedra de rayo, semillas de zapote o
alguna otra herramienta artesanal que sea lisa. Antes de que la pieza se seque
se adhieren los elementos adicionales que estas llevan como asas, orejas,

patas y rollos. (Martinez, Romero, & Galdamez, 2005)

El raspado consiste en quitar las imperfecciones que le hayan quedado a la
pieza en la superficie, o disminuirle el grosor de ciertas partes y darle una
mayor uniformidad. Cuando las piezas ya han sido bruiidas y tiene todos sus
elementos adheridos, se exponen al sol para el secado definitivo y se puedan

superponer unas sobre otras para almacenarlas cuando se realice la quema.

La coccion de las piezas es el proceso final de la produccion artesanal, siendo

realizada de dos maneras, la primera en hoguera y la ultima en horno de lefia.
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La labor de quema se desarrolla por cada artesano en su horno o en los de
otros ate sanos teni endo (Matirez, Romere i& Galddmezs

2005, pags. 14-16-17-18-19-20-21-29)

La ceramica tradicional de Santo Domingo de Guzman, tiene una caracteristica
que la diferencia de las demas; se trata del proceso después de la coccidn
|l l amado fAachotadoo. Consiste en dar

como sellador de poros, este se ejecuta cuando la pieza llega a su punto de
coccion, se extrae del horno con palos, los artesanos ya tienen lista la mezcla
gue se trata de agua y fdachoteo, de
mezcla por medio de tuzas de elote, en el proceso la pieza absorbe la mezcla y

de ahi el tono rojizo en el producto final.

Foto tomada por el equipo de investigacion. Imagen 5
Para la elaboracion de todo el proceso, los artesanos utilizan diversas
herramientas artesanales, que son elaboradas y adaptadas por ellos mismos.
Las ocupan para la construccion de las piezas, alisado, y la adhesion de
elementos; como las piedras de rio lisas, semillas, tapaderas, latas de sardina y

cuchillos entre otros.

En el Municipio de Santo Domingo de Guzman, la alfareria es a lo largo de los
afios, uno de los oficios mas valiosos constituido por los conocimientos y

manifestaciones de sus antepasados. En la actualidad el proceso y la
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produccion de las piezas ceramicas estd perdiendo sus caracteristicas
indigenas, por la introduccion de instituciones que capacitan a los artesanos
con nuevas técnicas, y herramientas para realizar los procesos; entre algunas
de las instituciones que se encuentran en el sitio estan: ATA. CONAMYPE,
CEDART, Camara Salvadoreia de Artesanos (CASART)

1.2.2. Centros artesanales de origen indigena en El Salvador

El siguiente cuadro muestra todos los centros artesanales tradicionales.

Cuadro N° 3 CENTROS ARTESANALES TRADICIONALES EN
EL SALVADOR

SONSONATE Santo Domingo de
Guzman
Canton El Portillo
CHALATENANGO Caserio San Canton Guarjila
Cristdbal Canton Las Minas
(Inactivo)
SAN SALVADOR Panchimalco Paleca, Ciudad
Delgado
CUSCATLAN Monte San Juan
CABANAS Guacotecti
MORAZAN Guatajiagua
LA UNION San Alejo (Inactivo)

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010). “Rasgos morfolégicos,
constructivos y decorativos de origen prehispanico y colonial vigentes
en la cerdmica tradicional salvadoreiia”. Informe final de trabajo de
graduacién. P.179.

Ademas de los centros artesanales de Santo Domingo de Guzméan vy
Guatajiagua, existen diversos sitios que tienen caracteristicas similares en los
procesos ceramicos tradicionales, estos sitios son muy importantes en la
investigacién, porque enriquecen el contexto de los procesos y técnicas

artesanales.

En total son once centros artesanales donde se practican los procesos

ceramicos artesanales tradicionales, muchos de ellos tienen caracteristicas muy
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similares en sus procesos, técnicas y herramientas que utilizan para la

elaboracion de las piezas ceramicas, los cuales se detallan a continuacion:
CANTON POTRERILLO, CASERIO SAN CRISTOBAL

Las herramientas utilizadas en dicho lugar, son de origen organico, ya que entre
ellas se puede mencionar, olotes, huacales de morro, moldes de estiércol de
vaca Yy cenizas para comales. Pulverizan el barro para mezclarlo con agua y
después amasarlo. Para construir sus piezas; si son comales, extienden el
barro sobre el molde, y si son ollas se construyen en base a ollas viejas y se
modela la parte superior a base de pellizco. Presentan un acabado de brufiido y
realizan formas como hornillas, comales ollas, ollas tamaleras, apastes y
cantaros. La coccién es a fuego abierto; las piezas se colocan sobre ladrillos,
las ollas al centro con la boca hacia abajo, alrededor los comales y debajo la
lefia. (Silvia & Villalta, 2010)

CANTON EL PORTILLO

Algunas de las herramientas utilizadas en este lugar, son olotes, trapos, moldes
hechos de estiércol de vaca y cenizas, cocido para tamales, ollas viejas como
hormas y piedras de rayos. Las piezas son hechas con dos tipos de barro; azul
y negro, tierra roja para engobe, arena de rio, teja molida (chamote). Para
preparar el barro, este se cuela y se vierte en una olla con agua para después
amasarlo; el engobe se hace moliendo la tierra roja y se mezcla con agua. La
construccion de piezas: se extiende el barro sobre el molde para hacer los
comales, las ollas se construyen en base a las hormas de ollas viejas, luego se
modela la parte superior. Para su decoracion se aplica un engobe al interior de
las ollas y comales, luego se brufie. Entre su catalogo de formas se puede
mencionar ollas, comales, porrones, alcancias con forma de paloma o vaca, y
algunos juguetes. La coccion es a fuego abierto, sobre hornilla; se coloca la

piezasobrel a hornill a y se recubre con cascara
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ocupa como combustible: |l e | a, c Ad&bolpr a

(Silvia & Villalta, 2010)
CANTON GUARJILA

Las herramientas que utilizan en este lugar son piedra de rayo y moldes hechos
de tierra. Barro, arena, ladrillos molidos como chamote, y tierra amarilla para
engobe; son las materias primas utilizadas en el lugar. En la preparacion del
barro, este se deja secar al sol, luego se coloca en una olla con agua para
podrirlo, se amasa con arena y ladrillo molido. El engobe se prepara mezclando
tierra amarilla con agua. Para la construccion de las piezas, el barro se extiende
sobre el molde de tierra para hacer comales, para formar las ollas, se coloca el
barro sobre un plato como horma y se modela de una vez; luego se raspa para
adelgazar las paredes y la base del objeto de barro y se alisa, finalmente se
pegan las asas. El acabado se realiza, aplicando engobe con las manos y luego
se brufie. Entre su variedad de formas cuentan con comales, ollas, hornillas,
jarros y cantaros. La coccion es a fuego abierto, las piezas se colocan sobre el
suelo, se cubren con lefia y después se forran con zacate, como combustible

usan lefia y zacate. (Silvia & Villalta, 2010)
CANTON LAS MINAS

Algunas de las herramientas utilizadas en este lugar son plumas, platos hondos
como hormas y piedras de rayo. La materia prima usada en este lugar son el
barro, arena, tierra roja para engobe. El barro se pulveriza, se le vierte agua
para ablandarlo y luego se amasa. En la construccién, el barro se extiende para
formar las ollas, se colocaba el barro sobre un plato como horma y se modela
de una vez; para los comales se modelaba una tortilla, que luego se extendia
sobre un molde. Para el acabado se aplica engobe y se brufie la pieza; el
engobe rojo era aplicado con trapo o pluma de gallina con motivos fitomorfos.

Entre las formas que se encuentran en esa region se puede mencionar
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comales, pichelitos, ollas, sartenes, tasas, pailas, porrones, porrones con
vertedera en forma de vaca, alcancias y juguetes. La coccidén se hacia con una
capa de tuza sobre el suelo, rodeada de lefia y se colocaban encima de las
piezas. (Silvia & Villalta, 2010)

PANCHIMALCO

Entre las herramientas usadas en este lugar se encuentran cucharas hechas de
morro, olotes, trapos y piedras. El barro es la materia prima; su preparacion
consta en pulverizar el barro, luego se cuela; se mezcla con barro podrido en
agua y se amasa. En |l a constmitadiodn
modelado de las piezas a partir del estiramiento del barro sobre el suelo. Las
ollas se construyen sobre hormas o moldes para formar la base estirando el
barro. Luego se raspa para adelgazar las paredes y la base del objeto de barro
y se alisa. Finalmente se pegan las asas. En la decoracién se hacen franjas
geomeétricas, con incisién o brufiido. También se realiza el chilateado con agua
y masa de maiz. Las piezas que se realizaban eran ollas, cantaros, comales y
masetas. La coccién tradicional a fuego abierto; se formaba un tapesco de lefia
sobre ladrillos y encima se colocaban las piezas cubriéndolas con zacate y
estiércol de ganado. En la nueva modalidad las piezas se queman sobre
hornilla, una a una cubriéndolas con ceniza, usando lefia como combustible.
(Silvia & Villalta, 2010)

MONTE SAN JUAN

En este lugar utilizaban herramientas como coladores, trapos, cucharas de
morro, huacales, piedras de rayo, escoba de zacate para aplicar la azucarada.
Como materia prima ocupan dos tipos de barro; en la preparacion se seca el
barro para pulverizarlo y lo vierten en ollas con agua, se mezcla con barro
arenoso, luego se cuela y se tiende al sol. Para la construccién el barro se

asienta, el modelado de las piezas se hace a partir del estiramiento del barro
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sobre el suelo. Luego se raspa para adelgazar las paredes y la base del objeto
de barro, para finalizar se alisa y se pegan las asas. En el acabado la pieza se
brufie y chilatea con agua azucarada. Hacen formas variadas como ollas,
comales, sartenes, cantaros, porrones, jarrones y macetas. La coccion se

realiza a fuego abierto. (Silvia & Villalta, 2010)
PALECA

Las herramientas que se usaban en este lugar eran colador, trapos, cucharas
hechas de morro y piedras de rayo. Su materia prima es el barro de San José
las Flores, tierra blanca como desgrasante. Estos se preparan secando el barro
al sol, para ser pulverizado, luego se pone a podrir con agua en una olla.
Después se cuela y se tiende al sol para recogerlo después con una
consistencia mas soélida. Luego se raspa para adelgazar las paredes y la base
del objeto de barro y se alisa. Como decoracion se brufie y chilatea con agua de
sunza, cascara de nance o azucarada. La infusion se les aplica al sacar las
piezas luego de haber sido quemadas. Realizan formas como macetas,
comales, sartenes, ollas grandes y cantaros.la coccion se hace a fuego abierto:
se disponen filas de ladrillos sobre el suelo, se cubren con zacate y encima se
coloca la lefia y restos de tela, luego otra capa de lefia formando un tapesco
sobre el que se pone las piezas de barro. La quema dura alrededor de una

hora, y al finalizar se cubre con ceniza. (Silvia & Villalta, 2010)
GUACOTECTI

Algunas de las herramientas utilizadas eran cucharas hechas de morro, olotes,
trapos y piedras de rayo. La materia prima que utilizaban eran barro, tierra
negra, arena y tierra roja para el engobe. Para la preparacion se pulveriza el
barro, se pone a ablandar con agua, se mezcla con arena y tierra negra; cuando
se alcanza la consistencia de atol, se cuela con pascon y se tiende al sol para

luego levantarlo. El engobe se prepara con tierra roja y semilla de aceituno.
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En la construccion tradicional, las ollas viejas son hormas que sirven de base

para las nuevas y asentar el barro modelado de las piezas a partir del

estiramiento del barro sobre el suelo.

En la actualidad se usan moldes de yeso. Se finaliza con brufiido y engobe rojo.
A los comales se les aplicaba un tinte de cascara de nance. Decorado en

relieve con motivos fitomorfos para macetas y porrones con vertedera.

Las formas que realizaban eran tinajas, cantaros, porrones con vertederas,
sartenes, ollas, ollas tamaleras, comales, macetas y cantaros por mitad. La
coccién se hacia a fuego abierto: se colocan las piezas sobre lefia, la quema

dura alrededor de una hora y media. (Silvia & Villalta, 2010)
SAN ALEJO

Las cucharas de morro, olotes, trapos y piedras de rayo eran utilizadas como
herramientas en dicho lugar. Su materia prima era el barro negro, arena, tierra
roja para engobe. En la construccion el estirado del barro sobre comales viejos
como moldes u horma para modelar nuevos comales. Las ollas se construyen,
estirando el barro sobre hormas para formar la base de nuevas ollas, luego se

modela la parte superior con las manos.

Luego se raspa para adelgazar las paredes, la base y después se alisa.
Finalmente se pegan las asas. Para el decorado se usa engobe rojo y brufiido.
La aplicacion de engobe con trapo sobre estarcido para cantaros y tinajas.

Anteriormente se chilateaba con infusion para cantaros y tinajas.

Entre las formas realizadas hay comales, ollas, tinajas, porrones, macetas,
cantaros y juguetes. La coccion a horno cerrado de tipo artesanal, en la cual se
lleva a cabo un precalentamiento con brasas encendidos. Luego las piezas se
colocaban al interior del horno y se quemaban con mayor carga de lefa. (Silvia
& Villalta, 2010)
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GUATAJIAGUA

Las herramientas utilizadas en este lugar son pascones, cucharas hechas de
morro, olotes, trapos, piedras de rayo, fierros, tapescos y yaguales. La materia
prima usada es barro negro, tierra roja para engobe, semillas de nacascol,

cascara de quebracho y nance.

En su preparacion el barro se deja podrir en ollas con agua, luego se cuela y se
tiende al sol para levantarlo y amasarlo. Para el engobe se muele la tierra roja y

se mezcla con agua.

La construccion se realiza estirando el barro sobre el suelo para modelar
comales. Las ollas se construyen asentando el barro, modelando la pieza a
partir del estiramiento del barro sobre el suelo. Utilizan técnica de rollo y pellizco

para modelado de la parte superior de las ollas.

La decoracion se hace aplicando engobe rojo o chilateando con infusion
compuesta por nacazcol, quebracho y nance. Algunas de las formas
tradicionales: comales, ollas, ollas tamaleras, cantaros, tinajas, porrones y

cutucos.

En las formas nuevas hay jarrones decorativos, porta velas y centros de mesa.
En la coccidbn a horno cerrado de tipo artesanal, se lleva a cabo un
precalentamiento con brasas encendidos. Luego las piezas se colocan al

interior del horno y se queman con mayor carga de lefia. (Silvia & Villalta, 2010)

En los diferentes centros artesanales, los procesos, técnicas y herramientas son
similares, a pesar que se encuentran en distintas localidades conservan las
caracteristicas tradicionales en comparacién con Santo Domingo de Guzman y

Guatajiagua. Para mas detalle de los procesos artesanales ver anexo 2.
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1.3 Situacioén actual de la produccion y procesos artesanales en
Barro Rojo, de Santo Domingo de Guzman, Departamento de

Sonsonate

A continuacion se presenta, la explicacion de los procesos de produccion
artesanales, utilizados en el Municipio de Santo Domingo de Guzman,
Departamento de Sonsonate, como objeto de esta investigacion. Esta tiene
como objetivo principal, ayudar a preservar sus procesos antiguos, como

patrimonio cultural del Municipio.

Segun la metodologia de investigacion cualitativa, la siguiente informacion se
retoma de la entrevista realizada al sefior Medardo LoOpez, quien es el
presidente en la Mesa de Artesanos del Municipio de Santo Domingo de
Guzman, de CONAMYPE. El sefior Medardo, es heredero de un patrimonio

artesanal, que consta de mas de tres generaciones.

1.3.1 Limitaciones

Durante el transcurso de la investigacion se tuvieron diferentes limitaciones,
entre las cuales, cabe mencionar la distancia que el grupo investigador debia
recorrer para llegar al lugar en el cual se realiz6 la investigacion, teniendo en
cuenta que las autoridades de CONAMYPE al inicio del proceso, durante las
reuniones iniciales que se tuvieron en la Escuela de Artes, ofrecieron facilitar
transporte para los investigadores, pero fue dificil hacer coincidir las fechas de
visita de la encargada del Departamento de Sonsonate, con el grupo de
investigacién, por tal razén el equipo decidio realizar los viajes por sus propios

medios.

Otra de las limitaciones fue organizar el tiempo de las visitas, debido a que los
artesanos, tenian muchas actividades que realizar y no tenian mucho tiempo
disponible para colaborar con la investigacion. Sin embargo con esfuerzos de

ambas partes, se logro realizar aungue con un par de retrasos.
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La recopilacién de datos histéricos sobre el Municipio también fue un gran reto
para el equipo investigador, ya que se cuenta con pocos documentos que
contengan este tipo de informacién, incluso en la Alcaldia y Casa de la Cultura,
del Municipio no poseen este tipo de documentacion, ni libros u otro tipo de

informacion.

1.3.2 Procesos de Produccion

Como tradicién del Municipio, es comun encontrar en la mayoria de los talleres
a los artesanos, elaborando comales. Son pocos los talleres que han tomado la
decision de incursionar, en la elaboracion de nuevas piezas, teniendo asi una

mayor diversidad.

Una de las mayores preocupaciones, para los artesanos del Municipio, es la
negativa de las personas mayores del lugar, para diversificar su produccion. La
otra, que para esta investigacion resulta mas preocupante y relevante; que las
escuelas e institutos municipales, no promueven en los nifios y jovenes, el
conocimiento y la preservacion de la produccion artesanal con barro rojo, como

patrimonio cultural de su municipio.

Los detalles que se presentan a continuacion, sobre los procesos de produccién
artesanal, utilizados en el Municipio de Santo Domingo de Guzman, en el
Departamento de Sonsonate, se han retomado de la entrevista referida al sefior

Medardo Lépez.

Actualmente los artesanos, pagan por recibir los materiales, que utilizan para la

elaboracion de artesanias, en su casa.

Para comenzar el proceso, el barro se tiende al sol, luego se cuelan el barro y la
arena. El barro se moja y después de haberlo mezclado con arena, se procede

al amasado o pateado, segun la cantidad de material. Este paso es para
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depurar el barro de pequefias piedras, que pueden ocasionar imperfecciones en

el proceso. Al terminar estos pasos, el barro esta listo para ser usado.

Luego de esto, cada artesano decide que pieza realizar, y comienza el proceso
de elaboracion de la artesania. Tomando una bola de barro, se comienza por
realizar rollitos, los cuales se van uniendo, depende de la forma que se esté por

elaborar.

Si la fecha de alguna feria esté cerca, los artesanos se preparan para cubrir esa
demanda. Los talleres que se han adaptado a las nuevas necesidades del

mercado, llevan la variedad de piezas con la que cuentan.

Algunos de los artesanos, que son miembros de la mesa de CONAMYPE,
también trabajan a base de pedidos. Son producciones que tienen que sacar,
para poder seguir obteniendo ingresos econdmicos. Y darse mas a conocer.

Asi como también realizan ventas en el mercado local.

Algunos artesanos del Municipio, se dedican a comprar piezas de otros talleres,
por lo que estas personas son mas comerciantes que artesanos. Mientras que
los que conforman la mesa de artesanos de CONAMYPE, en su mayoria, solo

venden producto elaborado por ellos mismos.

En la actualidad, en cuanto a los procesos, hay mas variedad. Pero algunos
artesanos tienen moldes, aunque los usan poco, porque para ellos el producto

netamente artesanal tiene mas valor, ya que todo esta hecho con las manos.

También se utiliza el torno, el cual se implementé desde hace cuatro afos,
gracias a las capacitaciones que les ha brindado CONAMYPE. Muchos de los
artesanos aun no aprenden a utilizar el torno por falta de interés, por lo que,
algunos para aligerar su produccion contratan a otros artesanos, para que les
hagan cierta cantidad de piezas, pues con el uso del torno, se logra realizar

una mayor cantidad de piezas en menor tiempo.
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Una de las mayores debilidades de los artesanos del Municipio, es por la
necesidad de sacar una mayor produccion, descuidan el tiempo establecidos
para algunos de los procesos, tales como el pegado de aditamentos, el alisado,
el raspado y el pulido.

Otra de las debilidades, en cuanto al proceso de elaboracién, sobre todo de
comales, es que hacen el pulido cuando la pieza aun esta muy blanda, por lo
gue a esta, al ser expuesta al sol, se le hacen una gran cantidad de grietas
pequefias, y al ser quemada esta pieza, no se siente lisa al tacto sino mas bien
un tanto aspera. En el caso de una olla, sus poros no estan bien sellados y no
retiene ningun tipo de liquido. Si es un comal, con el paso del tiempo y el uso

gue se le dé a la pieza, comienza a descascararse. (Lopez, 2016)

Los artesanos no tienen un proceso estandar, debido a que sus piezas aun son
artesanales. Aunque utilicen el torno, este es manual, no tiene motor, por lo que
su produccién todavia no es industrial. Debido a esto es que sus piezas no son

estandar, siempre tienen una diferencia aunque sea de milimetros.

Con el paso del tiempo, en algunos talleres se han modificado los procesos
antiguos, ya sea para obtener una mayor produccioén, o para facilitar el trabajo
gue realizan, desde la extraccion de la materia prima, y como elaboran sus
piezas. Informacion que se explicara detalladamente, mas adelante en la

descripcién de procesos artesanales.

Debido a que la finalidad de esta investigacion es ayudar a preservar dichos
procesos, se ha recopilado informacién sobre los procesos mas antiguos
conocidos por los artesanos del Municipio, la cual se ha retomado de
entrevistas que se realizaron a los artesanos: Medardo Lépez, Olivia Cortes y

Dinora Garcia y se presentan a continuacion.
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1.3.3 Procesos Artesanales Antiguos

Esta investigacion tiene como base principal, ayudar a preservar los procesos
artesanales antiguos en barro rojo, del Municipio de Santo Domingo de

Guzman, en el Departamento de Sonsonate.

Lamentablemente este patrimonio se encuentra en proceso de desaparicion,
debido a la falta de informacion que hay sobre él, y a la falta de interés de los
nifios y jévenes por conocer sobre su patrimonio. Por lo que se decidio plasmar
la informacion obtenida en las entrevistas, realizadas a tres artesanos del lugar,

y es lo que se presenta a continuacion.

Enelpasado | a muj er egasl $aeo ysudmecapalg sé ibarpara
nEI Barrial o a sacar el barr o, |l o Il evaba
pueblo. Ya llegando al pueblo, lo ponian al sol y luego después lo mojaban, y lo
amasaban, luego colaban la arena. La arena, la iban a traer al rio, la recogian y
la llevaban igual que el barro. Después hacian una bolita y la empezaban a
amasar en una tabla, cada vez que deslizaban la mano sobre el barro sacaban
una pequefia piedra y ese procedimiento se realizaba repetidas veces, hasta
obtener una masa blanda y sin piedras. Hacian lo mismo con cada bolita de
barro antes de utilizarla. (Garcia, D. (14 de Junio 2016). Comunicacion

personal).

Ese era el proceso que utilizaban los antepasados en la antigtiedad, en vez de
colar el barro como se hace actualmente. Segun el sefior Medardo L6pez, hace
poco tiempo tuvo el conocimiento de que en el Municipio hay una sola artesana
quien todavia realiza ese proceso. Antes de comenzar en la elaboracion de la
pieza, se esparcia arena en el suelo, y se pega sobre el suelo con arena una
bola de barro y se empieza a subir con las manos, para realizar la pieza.
(Garcia D. , 2016)
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Elaboraban unos rollitos con las manos, y se pegaban hasta dejar la altura de la
olla. Después de eso la modelaban y se dejaba reposar aproximadamente por
cuatro horas. El proximo paso era desbastar con un raspador para pegarle las
asas, y nuevamente se dejaba reposar, esta vez por un tiempo aproximado de
dos horas. Luego se despegaba del suelo y se daba vuelta para raspar el
asiento y proceder a realizar el alisado. A esto se le llama pulido de agua.
(Garcia D. , 2016)

Al terminar este proceso, dejaban la pieza en un lugar especifico, en el cual
recibiera viento a una temperatura normal. Luego de dos dias, se pulia con una
piedra, y se volvia a dejar reposar por otros dias, para que la pieza cambiara de

color. Cuando la pieza ya ha cambiado de color se puede poner al sol.

Después de pasar cierto tiempo expuesta al sol, la pieza esta lista para ser
guemada. En la antigiiedad se quemaba al aire libre, en el patio se ponian las

ollas una sobre otra ordenadas, se le ponia la lefia y se le daba fuego.

De esta manera se obtenia una pieza ya terminada. Para poder comprender de
mejor manera las diferencias en los procesos, a continuacion se presenta la
recopilacion de informacion realizada a través de entrevistas a los artesanos
sobre los procesos que se utilizan actualmente en el Municipio de Santo

Domingo de Guzman en el Departamento de Sonsonate.

1.3.4 Procesos Artesanales Modernos

Para esta investigacion, es de gran importancia, presentar tanto los procesos
antiguos como los modernos. Esto con el objetivo de observar como han
cambiado dichos procesos y tener una mejor vision del por qué se necesita
ayudar a la preservaciéon de los procesos artesanales del Municipio, como

patrimonio cultural.
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Es asi como se presenta seguidamente la recopilacion de informacion sobre los
procesos artesanales que utilizan actualmente la mayoria de artesanos del
Municipio de Santo Domingo de Guzman, en el Departamento de Sonsonate. El
proceso actual es similar, la mayoria de artesanos sigue con la elaboracion de
comal. Siempre se pone la arena en el suelo y se pega la bola de barro para
comenzar la pieza. Entre una de las diferencias destaca el uso del torno, el cual
sigue el mismo proceso de preparacion del material, pero ya no se hace la

elaboracion de la pieza en el suelo.

El forejeadoq el raspado, el pulido, el alisado de brillo, todo se hace igual. Eso
todavia no se ha dejado de hacer, segun el sefior Medardo Lépez esas técnicas
no pueden cambiar, mientras no exista una nueva tecnologia que les facilite la

realizacion de dichos procesos. (Lopez, 2016)

La técnica del fchilateadooes una técnica dificil de realizar. Actualmente lo que
algunos artesanos hacen es utilizar un depdsito grande de aluminio para hacer
una gran cantidad de fchilatedy poder asi sumergir dentro la olla. Esta nueva
técnica presenta una deficiencia, ya que la pieza no logra absorber en su
totalidad el chilate y lo poros no quedan bien sellados, lo que ocasiona que el

agua se filtre.

Originalmente el proceso del chilateado los artesanos antepasados del
Municipio lo realizaban de diferente forma. Cuando la pieza ya estaba
completamente roja, se sabia que ya estaba quemada, ponian tenamastes en el
suelo, y con una vara se sacaba olla por olla. Después de un momento se le
aplicaba una gota de chilate para probarla, si este se ponia de color negro la
pieza aun estaba demasiado caliente, si quedaba de color rojo ya estaba lista

para el chilateado.

Tomaban un depdsito con chilate y lo dejaban caer dentro de la olla. Debido a la

temperatura este hervia, luego con una tusa, aplicaban el chilate con la mano
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en todo el interior de la olla. Seguidamente con un retazo de tela se da vuelta y

se hace lo mismo alrededor por la parte de afuera, y se golpeaba.

En la actualidad, como sustitucion de esta técnica, lo que hacen algunos

talleres es que disminuyen la cantidad de arena en la mezcla. De esta manera

el barro queda un poco mas duro, y menos poroso, evitando que se filtre

cualquier tipo de liquido.

Estas técnicas utilizadas por los artesanos, se reflejan en el siguiente cuadro,

donde se muestra algunas de las piezas elaboradas por ellos, a partir de dichas

técnicas.

Cuadro N° 4 PRODUCCION DE PIEZAS DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN

| Uso: Utilitario doméstico de tipo

Pieza Ceramica Nombre Comun: Olla.
Forma: Olla.

Descripcién: Vasija cerrada, con o sin
cuello y cuyo diametro minimo es
igual o superior a un tercio del
diametro maximo. Su altura puede
ser inferior o igual a una y dos veces
el diametro de la boca.

Variantes: Asas convergentes. Varios
tamaiios para diferentes
capacidades.

culinario. Se utiliza para coccién de
alimentos como sopas, preparar
chicha, atoles, etc.

Construccion: Asentado del barro.
Modelado a partir del estiramiento del
barro sobre el suelo.

Acabado y/o Decoracion: Bruhido.
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Pieza Ceramica Nombre Comun:
Comal.

Forma: Placa.

Descripcion: Vasija abierta de fondo
plano cuyo borde es igual o inferior a la
décima parte del diametro de la boca o
que puede carecer de borde.

Variantes: En este caso carece de
borde. Variedad de tamarios.

Uso: Utilitario domeéstico de tipo
culinario. Se utiliza para la cocciéon de
tortillas y pupusas, entre otros tostar
semillas, etc.

Construccion: Asentado del barro.
Modelado a partir del estiramiento el
barro.

Acabado y/o Decoracion: Brufido.

Pieza Ceramica Nombre Comun:
Cantaro.

Forma: Jarra de cuello alto.
Descripcion: Vasija cerrada de cuello
alto que se diferencia de la olla por su
talla media superior y por su mayor
profundidad.

Variantes: Asas horizontales. Varios
tamanos para diferentes capacidades.
Uso: Utilitario doméstico de tipo
culinario. Se utiliza para transportar y
almacenar liquidos como agua. En este
caso partido a la mitad para cumplir
funcién decorativa.

Construccion: Asentado del barro.
Modelado a partir del estiramiento del
barro sobre el suelo.

Acabado y/o Decoracién: Bruiiido.

Varias Piezas de Ceramica: Anafre.
Forma: Especial.

Descripcion: Hornilla.

Uso: Utilitario domeéstico de tipo
Culinario. Se utiliza para servir
alimentos especiales como fundidos.
Construccion: Asentado del barro.
Modelado a partir del estiramiento el
barro.

Acabado y/o Decoracion: Ninguno.




2016.

e /K\ o
PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN ELANO W

o-{-:-;y%\.-_—:.}’.

Pieza Ceramica Nombre Comdn:
Jarron.

Forma: Jarrén.

Descripcion: Este término se utiliza
frecuentemente para designar vasijas
abiertas o cerradas de forma
generalmente compuesta y cuya funcién
puede ser ornamental, ritual.

Variantes: Variedad de tamafios.

Uso: Decorativo.

Construccion: Asentado del barro.
Modelado a partir del estiramiento del
barro sobre el suelo para la base.
Acabado ylo Decoracion: Figuras
geométricas a base de rollo, sin
acabado de superficie.

Varias Piezas de Ceramica: Formas
especiales.

Forma: Especiales diversas.
Descripcion:

Uso: Utilitario de tipo decorativo.
Construccion: Modeladas a mano con
técnicas de rollo, pellizco y
probablemente de lasca en algunos
Ccasos.

Acabado y/o Decoracion: Por lo
general bruiido, a algunas piezas se les
aplica pintura acrilica.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.193

En el cuadro anterior se muestran los resultados de los procesos y técnicas que
los artesanos realizan para la elaboracion de piezas ceramicas artesanales. En
el cual se resaltan las caracteristicas principales desde su forma, uso y técnicas
de elaboracion, ademas de mostrar graficamente el producto final.
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1.4 Situacién actual de los Talleres Artesanales que conforman
la mesa de Artesanos del Municipio de Santo Domingo de

Guzman en el Departamento de Sonsonate

Para obtener mejores resultados en la investigacion, se indagé en las diferentes
problematicas que tienen los artesanos del Municipio. Con base en entrevistas

realizadas a los artesanos del lugar, se logré obtener la siguiente informacion.

La organizacion de los artesanos en el Municipio se logré hace diez afios. Las
personas encargadas de ese proceso, propuso que cada taller tuviera su propio
espacio, segun los diferentes pasos del procedimiento, entre los cuales estan
produccion, secado y quemado. Debido a la falta de espacio, ninguno de los

talleres ha podido lograrlo.

Otra de las debilidades que tiene el Municipio, es que no hay una pieza Unica
qgue identifique a cada taller, para que puedan diferenciarse y del mismo tener

mas variedad y que los talleres estén mejor organizados.

Era de tal magnitud el desconocimiento de la existencia del Municipio, que
segun dice el sefior Medardo LoOpez, las personas de afuera del lugar se
confundian con el Municipio de Santo Domingo en el Departamento de San

Vicente.

Ahora el Municipio es mas conocido y visitado. Segun Medardo Lépez, si los
artesanos no se preocupan por tener producto mas variado y llamativo, las
personas no los van a tomar en cuenta por ver solo lo mismo, o por ver el
producto un tanto rustico, por lo que es tarea de ellos mismos, organizarse de
mejor manera, y elaborar piezas mas variadas, para que las personas que los

visiten, se vayan con una buena imagen y nocién del Municipio.

Actualmente las personas estan visitando el Municipio en su mayoria por el

hecho de conocer y visitar las cascadas, sin comprar nada a los artesanos del
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lugar, por lo que él sugiere que tengan una mayor atraccion, como exponer su

producto y organizarse de una mejor manera.

De esta manera se presenta la situacion actual de los talleres, con un poco de
deficiencia debido a la desorganizacion de la falta de variedad en las piezas, lo
cual con poco esfuerzo y sin necesidad grandes cambios, seria de gran ayuda
para el pueblo y todos los artesanos.
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En este capitulo se definen una serie de términos, para tener un mejor
conocimiento y entendimiento, sobre la teoria del objeto de estudio. También se
hace una breve resefia, retomando algunos decretos y leyes, que ayudan a

proteger las artesanias tanto en El Salvador como a nivel internacional.

2.1 Definicibn de artesania y proceso artesanal

ceramico

Es muy importante conocer el termino artesania, porque tiene lugar a muchas
interpretaciones equivocadas que afectan a su significado y aplicacion. En

ocasiones se confunde el termino artesania con arte y al artesano como artista.

Al igual que los procesos ceramicos, estan divididos conforme a su forma de
elaboracion hecho a mano, utilizando tecnologia como herramientas, técnicas
no tradicionales y el industrial. La importancia radica en no confundir los
distintos procesos, porque cada uno tiene sus caracteristicas que los
distinguen. Como el artesanal que emplea técnicas que se transmiten de

generacion en generacion.

2.1.1 Definicién de artesania

CONAMYPE define artesania a | producto con caracteristicas distintivas
obtenido del conjunto de artes realizadas total o parcialmente a mano, que
requiere destreza manual y sentido estético o artistico, para realizar objetos,
con sello personal o colectivo, funcionales o decorativos en un proceso de
transformaciéon de materias primas.0 (CONAMYPE. (2015). Gerencia de

Desarrollo Artesanal. El Salvador. P.10)

Debido a que no todo proceso de produccion artesanal puede ser considerado
como artesania. i L a i mpr esello-parsondleds indispensable en la
produccion de la artesania, por lo que no puede originarse de productos en

proceso o semielaborados industrialmente (tal es el caso de la produccién de
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Manualidades como la Bisuteria, en las que la transformacion creativa de

materi as primas es m2n ({COMAMYPE, cGeransia denes nu

Desarrollo Artesanal, 2015, pag. 7)

La definicion de artesania segun CONAMYPE conlleva a una clasificacion de

ellas en tres categorias: utilitaria, decorativa y accesorios.

AUt i | itar i a:arteSaaia wilitarice an abjeet dbjeto que luego de ser
considerado artesania, manifieste las siguientes cualidades: que trascienda del
hecho decorativo como objeto de adorno corporal u ornamental en general, que
tenga la capacidad de insercién en la vida cotidiana y que dé soluciones a
necesidades cotidia n a sS(CQNAMYPE, Gerencia de Desarrollo Artesanal,
2015, pag. 16)

ADecor at i va: ar®sniaedecoratimacaequél objeto que luego de ser
considerado artesania, manifieste las siguientes cualidades: que su objeto
principal sea hecho d e(CQNAMMWPE, vGerencia de r na me n
Desarrollo Artesanal, 2015, pag. 17)

AAccesori os: arfsaniede boeasatias @ 8quel producto que luego
de ser considerado artesan?za, mani fieste |
objeto complementario de una prenda de vestir. (CONAMYPE, Gerencia de

Desarrollo Artesanal, 2015, pag. 18)

Ademas de estas categorias existen dos clasificaciones muy importantes por su
origen o valor cultural las cuales son: Patrimonial y Contemporanea.
(CONAMYPE, Gerencia de Desarrollo Artesanal, 2015)

44



2016.

PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO . ]
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN ELANO M\

Cuadro N°5 Artesania por origen o valor cultural

Artesania Patrimonial Artesania Contemporanea
Originaria Identitaria Tradicional de Autor
(indigena) (popular)

Expresién Fusion de las
cultural culturas . ; :
S Produccién en Materias primas
ariginaria
(indigena) Materias primas serie variadas
predominantemente
Materias primas local
local Productos Unicos
Se desarrolla en Niveles variados
Se desarrolla en Comunidad de calidad
Comunidad Artesanal
Artesanal
Patrimonio Cultural
Patrimonio Tangible, Identitaria
Cultural
Tangible,
Identitaria

Elaboracion propia. Fuente: CONAMYPE, Gerencia de Desarrollo artesanal, El Salvador, 2015. P.2(

Otro aporte del término artesania es de parte de Salvador Oswaldo Brand,
Salvadorefo fiLa artesan2a es una actividac
natural y no existe una division del trabajo. Los productos no se producen en

serie, sino uno en uno con variaciones individuales de color, disefio, forma de

dibujo, etc. y con frecuencia de acuerdo a las exigencias en particular
complaciendo los gustos del clienteo (Brand, S. O. (1994). Diccionario de las

Ciencias Economicas y Administrativas. San Salvador: Juridica Salvadorefia.

P.841)

Segun la Carta Internacional de las artesanias y el arte popular, México, D.F.,

1973, define artesania como fDesde el punto de vista cultural, las artesanias se

enmarcan dentro del arte popul ar , entendiendo este col
obras plasticas y de otra naturaleza, tradicionales, funcionalmente satisfactorias

y utiles, elaboradas por un pueblo o una cultura local o regional, para satisfacer

las necesidades materiales y espirituales de sus componentes humanos,

muchos de cuyas artesanias existen desde hace varias generaciones y han

creado un conjunto de experiencias artisticas y técnicas que las caracterizan y

dan personalidad Canales, Escobar, & Monterrosa, 2004, pag. 8)
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AL a definici-n d el hatsiRlo nampliamenta rdiseusda n 2 a
internacionalmente, es asi como surgen una serie de definiciones acerca de lo

que es artesania. Se considera artesania: todo tipo de trabajo realizado
manualmente, como oposicion a los ejecutados por medios mecanicos 0 en

serie. EIt ®r mi no dantaenba®na puede ser utilizado
las llamadas artes menores o aplicadas, donde ademés del conocimiento de un

oficio, intervienen elementos funcionales y artisticoso (Canales, Escobar, &

Monterrosa, 2004, pag. 8)

Segun Calero, la artesania como tal es un proceso por el cual se cubre una
necesidad. La artesania estd dentro de las artes aplicadas; existen tres
categorias: las artes plasticas o bellas artes, las artes aplicadas y la tercera que
es una combinacién de las dos anteriormente mencionadas que son las artes
Vi s u a(Caem,d016)

Dentro de las artesanias se encuentra el aspecto industrial, esto implica que
una pieza sera repetida en una produccion en serie; no necesita de un artesano
para elaborarlas, sino una sola persona la encargada de operar la maquina.
Todo este proceso tecnologico con la ayuda de maquinaria, no se considera
como artesania debido a que no estd hecho manualmente; en el caso de los
artesanos si, porque pasa por el proceso de transformacién de la materia con

sus manos para la elaboracion de un producto final.

Existen muchas definiciones del término artesania, todas tienen sus
caracteristicas que las distinguen y las hacen Unicas; pero ninguna de ellas
difiere de las otras. Todas se complementan en la idea principal del término,
qgue la artesania es un proceso elaborado manualmente por una persona
denominada artesano, este requiere conocimientos de técnicas y destrezas

manuales para elaborarlas.
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Debido a lo anteriormente mencionado como grupo de investigacion llegamos a

la conclusion de un concepto de artesania y asi aportar a la investigacion:

Artesania son todas aquellas manifestaciones fisicas elaboradas de manera
manual por artesanos, con la aplicacion de procesos y técnicas para la
transformacién de la materia. La constituye caracteristicas tradicionales,
culturales, geogréficas que se transmiten de generacion en generacion en un
pueblo, localidad o region; la artesania esta determinada por las necesidades

utilitarias, decorativas, culturales.

2.1.2 Definicién de proceso artesanal ceramico

Segun Galddmez, el proceso artesanal ceramico es un concepto muy amplio lo

define y lo sustenta con ejemplos de la manera siguiente:

Todos los procesos artesanales que se logran identificar en Guatajiagua, Santo
Domingo de Guzman, Chalatenango, Paleca y en Quezaltepeque son
conocidos como procesos de loza o tierra de pipa, es la preparacion minima del
barro en porciones simples, combinaciones de arena o tierra blanca, que al

mismo tiempo esa pasta se considera como loza.

fifodos los lugares ya mencionados convergen en que son ceramica, nacen de
la naturaleza de ser producidos por un barro comun de una superficie o una
ar c i(Gdldamez, 2016)

Aunque sean lugares dispersos, conservan similitudes y tradiciones a la hora
de elaboracion de piezas, sus rasgos culturales aun siguen implicitos con el
pasar de los afios. CONAMYPE, y otros sectores que velan por la conservacion
de la cultura, los denominan procesos ceramicos, porque estan implicitos cada

paso para la elaboracion de una pieza ceramica.

Todo arranca de una idea, una necesidad, es construida con las manos o

modelada de un torno, es quemada y pulida.
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Esa conservacion de patrimonio es un elemento de tradicion, la diferencia de
los procesos ceramicos estan presentes, aunque se haya cambiado de lo
precolombino a la colonia, de la colonia a la republica, de la republica a la
modernidad y la modernidad a la actualidad. Todos estos procesos
evolucionan uno tras otro y ese le da pie a uno mas, no se puede llamar solo
proceso artesanal o solo proceso tradicional, es la combinacion de ambos,
artesanal por su proceso de produccion y tradicional por su forma de herencia

en la produccion.

La produccion ceramica de Santo Domingo de Guzman tiene dos etapas, una el
proceso tradicional que data de la generacién del periodo precolombino hasta la
contemporanea y la segunda, los aportes técnicos que ha dado CONAMYPE
con capacitaciones y talleres que han brindado a la mesa de artesanos, lo que
hace es cambiar y transformar un poco el producto, introduciendo nuevas

formas, técnicas y acabados. (Galdamez, 2016)

Los artesanos fueron capacitados por esta institucién, su produccién crecio y el
nuevo conocimiento les ha ensefiado a utilizar moldes, aprovechar al maximo el
horno de lefia en la distribucién de piezas para su cohesion, manejo de hornos
de gas y eléctricos, la produccion se masifico; en cambio, las personas que no
estan afiliadas a esta organizacion, siguen poniendo en practica sus
conocimientos antiguos, misma produccion en mayor tiempo. Aunque ambas

partes trabajan diferente siguen teniendo tradicion. (Galdamez, 2016)

Los procesos que definen a la comunidad, son los que tienen tecnologia y los
que no poseen tecnologia. Las personas que conservan los procesos como los
tradicionales/ancestrales y las personas que tienen tecnologia para producir,
las formas de acabados o las formas de producir, caracterizan un centro
artesanal. La calidad de las piezas se definir4 a partir de la implementacién de
técnicas que sean utilizadas la hora de la produccion y los acabados que

tengan.
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Proceso artesanal y proceso tecnolégico

La definicibn de artesania sin introversion de procesos tecnoldgicos, es toda
aquella que facilita la elaboracion de las piezas. Un ejemplo, segun el
Licenciado Gal d8mez serz2a el sigui
emplearas tecnologia para hacer una olla, que de forma artesanal son
elaboradas a técnica de pellizco ¢Qué tipo de tecnologia se puede
implementar? La tecnologia a implementar seria | a el abor aci
(Galdamez, 2016)

Proceso tradicional contemporaneo, son todas aquellos procesos que
implementan algun tipo de tecnologia para su produccion; moldes, tornos, etc.
La llegada del torno fue un proceso tecnoldgico, a pesar que algunas
investigaciones indican que en el pais, ya se contaba con un torno y moldes de

barro, traidos desde Europa. (Galdamez, 2016)

La tecnologia no siempre esta relacionada con un ordenador o el dispositivo
mas avanzado en el mercado, mas bien a objetos que permiten agilizar los
procesos de elaboracibn de piezas. Con esto se pueden identificar dos
procesos, artesanal totalmente manufacturado con las manos y el tecnoldgico,

con ayuda de un molde o torno. (Galdamez, 2016)

En la produccion puede identificarse si ha sido realizada con tecnologia, segun
Galdamez, A s i en medio de |l a producci -n

tiene alguna pestafia quebrada no concebida en el disefio, después de haberse
utilizado el molde hasta su vencimiento, este detalle se incorporara a toda la

produccion, hasta que el control de calidad se percata de tal detalle, de ellos

ent e:

depende arreglar las piezas y el retiro del molde vencido por uno nuevoo .

(Galdamez, 2016)

Una manera de identificar si una pieza estd hecha con tecnologia es

observandola, todos podrian ser el mismo producto y el mismo modelo, pero
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cuando son examinadas mas de cerca, cada una tiene una caracteristica en
particular; algunas son mas grandes o pequefias, ovaladas o no tienen a la
misma altura sus agarraderas, en caso de una olla; o el grosor es diferente.

Las piezas son Unicas e irrepetibles.

En la contemporaneidad, hay tecnologia mucho mas avanzada para este
campo de produccion en masas de objetos decorativos y utilitarios, elaborados
con barro. Con esto se habla de un proceso mas industrial, que se considera

como una de las mayores competencias para los artesanos, segun Galdamez,

s e | e conoce cComo cer8§mica de terraj

corta un perfil de hierro o de madera que contiene un molde de barro, yeso o
plasticos, se coloca el pedazo de barro y la guillotina de forma mecanica corta
los trozos y en instantes salen la produccion de platoso (Galdamez, 2016)

De acuer do cUnrproc€sa Iceeamico tidne que estar ligado a la
coccion, sino no es ceramica, para los ceramistas contemporaneos, la ceramica
puede ser solamente la arcilla y listo, pero en mi concepcion de ceramista y un
punto de vi .qGakro,R01®nt 2fi cado

La quema es una parte fundamental en el proceso ceramico ya que si no hay
guema no es ceramica. Al contario, y si no se quema o solo contamos con el

material, es materia prima para elaborar piezas ceramicas.

Hay diferentes puntos de vista en cuanto a los procesos ceramicos, algunos
expertos en la materia argumentan que si la pieza ceramica esta solo quemada
no es ceramica, sino que tiene que llevar el Ultimo proceso de vidriado. eg(®
Calero, esto depende de los criterios, porque el solo hecho que cambie, que se
transforme la arcilla en su composicion fisica y quimica sufre un cambio

irreversible que yano puedev o | v e r (Caléra, 230460 .

Por eso la quema es un punto muy importante para realizar con el proceso

ceramico, una prueba de ello es en la ceramica precolombina ya que ellos
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producian piezas ceramicas y ademas pasaban por el proceso de quema que
era muy importante para que la pieza estuviera lista para su uso, i e s tiezas p
cerdmicas se quemaban a no mas de 700 grados centigrados y la misma esta
catalogada como ceramicao (Calero, 2016)

El proceso ceramico artesanal es aquel que se hace a mano, la elaboracion de
las piezas independientemente de su técnica de construccién y que las piezas
tengan el mismo disefio siempre van a variar en su morfologia debido a su
peso, acabado y materiales utilizados. Un ejemplo muy evidente es la
elaboracién de piezas con la técnica del molde, donde toda la produccién saldra
igual, pero no, siempre tendra una variacion por los factores anteriormente
mencionados. Todos estos factores que estan incluidos en el proceso artesanal

ceramico, generan que cada pieza que se elabore sea Unica.

En el caso de los artesanos de Santo Domingo de Guzméan y de Guatajiagua,
producen piezas ceramicas elaboradas de memoria, porque ellos mismos ya
tienen en su mente el planteamiento de la pieza en cuanto a su construccion,
tamafio y disefio. Ya sea una vasija, cantaro, cocina,etc.Ai EI conoci mi ent o
materiales, técnicas, genera que los artesanos elaboren piezas similares. Si se
observan las distintas piezas se encontraran diferencias en todas ellas, a esto
se le llama valor agregado porque el artesano deja su estilo y huella plasmado

en la pieza, lo que convierte a la pieza en unicao (Calero, 2016)

fi e valor agregado no es pagado, por obvias razones, la artesania esta
supeditada porqué se dice,e s 0 n o e s . (Cabero8201i6)c Rebido a esto
se mal interpreta el término y esto ocasiona que se desvalore la ceramica,
porque desde el momento que se sigue un proceso de elaboracion de la pieza,
que pasa por las manos de los artesanos, la coccidn, todo eso la determina

como ceramica artesanal.
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Los procesos ceramicos artesanales en Santo Domingo de Guzman vy
Guatajiagua, son muy similares en cuanto a su técnica y procedencia, ya que
en los dos sitios se practica el sentado; que es una posicion en la cual el
artesano se inclina hacia adelante para elaborar la pieza, construyéndola
mediante la técnica de rollo o pellizco. Ademas de tener sus raices indigenas,
las cuales se evidencian en el caracter que se observa en la pieza, trabajando

con las técnicas tradicionales.

Pero con la llegada de instituciones a estos lugares, se han implementado
nuevas técnicas de produccion, que modifican los procesos artesanales
tradicionales y algunos se han perdido, debido a las capacitaciones y nuevas

técnicas.

Algunas de esas nuevas técnicas han beneficiado a los artesanos, en cuanto a
una mayor produccion de las piezas que las hechas solo a mano. Una de las
nuevas herramientas utilizadas por los artesanos para aumentar la produccién
es el torno, garantizandole una mayor cantidad de piezas; pero en algunas
ocasiones no se obtiene la calidad deseada por distintos factores en los
procesos, como el mal uso se la técnica. Por eso es muy importante potenciar
y mantener las raices de los procesos ceramicos tradicionales indigenas, para
conservar sus acabados y técnicas que tienen un gran valor cultural debido a
que Santo Domingo de Guzman se caracteriza por ser un asentamiento
indigena, aun con personas que hablan el nahuatl razén por la cual es muy
importante mantener viva la técnica y los procesos ceramicos tradicionales

indigenas.

Los procesos artesanales ceramicos determinan la tradicion de una region, ya
sea un pueblo o localidad. Cada uno tiene sus diferencias en técnicas y formas,
pero comparten similitudes. Santo Domingo de Guzman es un asentamiento

indigena debido a su ubicacién, la gran mayoria de sus procesos se

52



PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO "X X
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN EL ANO AN\ % %ﬂ
conservaron intactos, aunque con el pasar del tiempo algunos artesanos

decidieron expandir su tradicion e incluir nuevas piezas a su catalogo de venta.

Distintos puntos de vista generan diferencias para definir el concepto de
proceso ceramico; pero se ha concluido que cualquier pieza modelada con una
arcilla nativa, con una exposicién a mas de 650°c en el proceso de coccién, es

considerada ceramica, no importando su forma, regién o utilidad.

Los procesos artesanales tradicionales son todos aquellos que son transmitidos
de generacion en generacion, compartidos a lo largo del tiempo, no tienen una
fecha exacta de su produccion. Todos los procesos observados y narrados en
Santo Domingo de Guzman tiene esta naturaleza, aunque con cambios y la
intervencién de nuevos acabados hay ciertos detalles que se pierden de esta

tradicidbn, mayormente notorios en la calidad de las piezas.

Por ser de naturaleza artesanal, los consumidores los prefieren, porque son
articulos hechos a mano, son de mayor calidad que los fabricados a gran escala
por las industrias. Ademas el valor agregado que lleva la pieza artesanal de
poseer cultura, identidad mistica en sus procesos y concepcién de la misma

por el cual el artesano manifiesta mediante sus manos.

La realizacién de leyes y programas que impulsen y protejan los procesos
artesanales ceramicos es de suma importancia. Por todas estas razones es un
punto muy importante para el desarrollo no solo econémico, sino también el

desarrollo social y cultural que todo el proceso conlleva.
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2.2 Marco politico de la produccion ceramica artesanal

tradicional en El Salvador

En el marco politico de esta investigacion, que tiene como finalidad principal la
preservacion de los procesos artesanales tradicionales del Municipio de Santo
Domingo de Guzmén, Departamento de Sonsonate, se han consultado diversas
fuentes para obtener mejores resultados. Una de ellas es la pagina en linea de
la Asamblea Legislativa de El Salvador. En esta se encontré el siguiente

decreto, el cual se cita textualmente:

DECRETO NJ513

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:

I. T Que de conformidad con la Constitucion de la Republica, es obligacion
del Estado asegurar a los habitantes el goce de la cultura, preservar el
idioma castellano y las lenguas autéctonas, que se hablan en el territorio
nacional, asi como también salvaguardar la riqueza artistica,
antropoldgica e histérica y arqueoldgica del pais como parte del tesoro
cultural salvadorefio, para lo cual deberan emitirse leyes que permitan su
difusion y conservacion;

II. T Que los bienes culturales, expresan las tradiciones de nuestro pueblo y
que configuran el fundamento y razén de ser de la identidad e
idiosincrasia de los salvadorefios, por lo que es necesario preservarlos y
consolidar, para fortalecer los lazos que les unen y que hacen que
constituyan una nacionalidad;

ll. 7 Que el Patrimonio Cultural de ElI Salvador o Tesoro Cultural
Salvadorefio, deben ser objeto de rescate, investigacion, estudio,

reconocimiento, identificacion, conservacion, fomento, promocion,
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desarrollo, difusion y valoracion; por lo que se vuelve indispensable
regular su propiedad, posesion, tenencia y circulacion, para hacer posible
gue sobre esos bienes se ejerza el derecho de goce cultural mediante la
comunicaciéon de su mensaje a los habitantes del pais, tal como lo
establece la Constitucion de la Republica;

IV. T Que la carencia de una regulacién adecuada en materia cultural, esta
afectando en forma acelerada los bienes que constituyen el Patrimonio
Cultural Salvadorefio, por lo tanto, es necesario contar con una base
legal que proteja, asegure y favorezca la herencia cultural de nuestro
pais;

V. 1T Que es necesario que el Estado de EI Salvador fomente la
participacion comunitaria en el proceso de conservacion, mantenimiento
y valoracion del Patrimonio Cultural Salvadorefio, como una
responsabilidad de todos los habitantes de la Republica.(Decreto N°.:513
(1993). Ley Especial de Proteccion al Patrimonio Cultural de El Salvador.
P.1)

Debido al decreto presentado anteriormente, el cual muestra la problematica
que afecta al pais y las deficiencias existentes en cuanto a la proteccion y
preservacion de los diferentes bienes culturales, las autoridades competentes
presentaron como resultado una ley especial nominada: LEY ESPECIAL DE
PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE EL SALVADOR.

El Capitulo I, de dicha ley, titulado: Campo de Ampliacion, se compone de
diferentes articulos, de los cuales se presentan los que a criterio de la
investigacion, son de suma importancia para obtener resultados Optimos en
cuanto a la preservacion de los procesos artesanales tradicionales del Municipio

de Santo Domingo de Guzman, Departamento de Sonsonate.
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CAPITULO |
CAMPO DE APLICACION
Finalidad

Art. 1.- La presente Ley tiene por finalidad regular el rescate, investigacion,
conservacion, proteccion, promocion, fomento, desarrollo, difusién y valoracién
del Patrimonio o Tesoro Cultural Salvadorefio, a través del Ministerio de
Educacién o de la Secretaria de Estado que tenga a su cargo la administracion
del Patrimonio Cultural del pais, quien en el transcurso de la presente ley se
denominara el Ministerio.

Para los efectos de la presente ley, Patrimonio Cultural y Tesoro Cultural
Salvadorefio son equivalentes.
Concepto de Bienes Culturales

Art. 2.- Para los fines de esta ley, se consideran Bienes Culturales los que
hayan sido expresamente reconocidos como tales por el Ministerio, ya sean de
naturaleza antropoldgica, paleontoldgica, arqueoldgica, prehistorica, historica,
etnografica, religiosa, artistica, técnica, cientifica, filoséfica, bibliografica y
documental.
Definicion de Bienes que conforman el Patrimonio Cultural

Art. 3.- Para los efectos de esta ley los bienes que conforman el Patrimonio
Cultural de El Salvador son los siguientes:
a) Las colecciones y ejemplares de zoologia, botanica, mineralogia, anatomia y
los objetos de interés paleontolégico;
b) Los bienes relacionados con la historia, con inclusién de la historia de las
ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, asi como con la
vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales relacionados
con acontecimientos culturales de importancia nacional;
c) El producto de las excavaciones tanto autorizadas o no o de los

descubrimientos arqueoldgicos;
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d) Los elementos procedentes de la desmembracion de monumentos artisticos

o histéricos y de lugares de interés arqueoldgico;

e) Antigledades debidamente comprobadas, tales como inscripciones,

monedas, sellos, grabados u otros objetos;

f)  El material etnolégico;

g) Los bienes de interés artistico tales como:

1) Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre
cualquier soporte y en cualquier material con exclusibn de los dibujos
industriales;

2) Producciones originales en arte estatuario y de escultura en
cualquier material,

3) Grabados, estampas y litografias originales;

4) Conjuntos y montajes artisticos originales en cualquier material.

h) Manuscritos incunables, libros, documentos y publicaciones antiguas de
interés especial historico, artistico, cientifico, literario, sueltos o en colecciones;
i) Sellos de correo, sellos fiscales y analogos, sueltos o en colecciones;

j)  Archivos, incluidos los fonograficos, fotogréaficos y cinematogréficos;

k) Objetos de mobiliario e instrumentos de musica antiguos;

l) Laimagineria, retablos, parafernalia o utileria religiosa de valor histérico;
m) Las colecciones nacionales filatélicas y numisméticas de valor historico;

n) Los manuscritos incunables, fondo antiguo, ediciones, libros, documentos,
monografias, publicaciones periodisticas, tales como revistas, boletines,
peridédicos nacionales y otros semejantes, mapas, planos, folletos, fotografias y
audiovisuales, fonoteca, discoteca y microfilms, grabaciones electronicas y
magnetofdnicas relacionados con acontecimientos de tipo cultural;

i) Los archivos oficiales y eclesiasticos. Se consideran, ademas, como bienes
culturales todos aquellos monumentos de caracter arquitectonico, escultérico,
urbano, jardines histéricos, plazas, conjuntos histéricos, vernaculos vy

etnograficos, centros historicos, sitios histéricos y zonas arqueoldgicas.
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De igual forma se consideran bienes culturales:
1) La lengua nahuat y las demas autdctonas, asi como las tradiciones y
costumbres;
2) Las técnicas y el producto artesanal tradicional;
3) Las manifestaciones plasticas, musicales, de danza, teatrales y literarias
contempordneas y cualquier otro bien cultural que a criterio del Ministerio
puedan formar parte del Tesoro Cultural Salvadorefio.(Decreto, 1993, pags. 2-4)
De acuerdo al Diario Oficial de La Asamblea Legislativa N° 98, Tomo N° 319; la
informacion que se present6 anteriormente presenta los siguientes datos:

1 Fecha de Emision: 22/04/1993

{1 Fecha de Publicacién: 26/05/1993

f Fecha de Ultima Modificacion: 20/06/2014

A pesar de haberse creado un decreto, para la proteccion de los bienes

culturales; y tener como resultado, la creacion de la Ley Especial de Proteccion

al Patrimonio Cultural de El Salvador, se puede observar que en la actualidad

ninguna de estas leyes es puesta en practica de forma adecuada.

Si bien el articulo 35 de dicha ley cita de la siguiente manera: ALa divul gac
promocién de los bienes culturales tiene por objeto informar, educar, crear,

estimular y desarrollarelaprec i o0 d e dRecretoa 1993y pag. 10)

Existe una contradiccién en cuanto a su cumplimiento. Esto se pudo constatar
en una entrevista realizada a Medardo Lopez, actual Presidente de la Mesa de
Artesanos del Municipio de Santo Domingo de Guzman, Departamento de
Sonsonate, quien aseguré que a pesar de haber pedido un espacio en la
escuela inclusiva del Municipio, para que nifios y jovenes, conocieran sobre el
Barro Rojo y la alfareria, como parte de su patrimonio, este les fue concedido,

sin embargo nunca se llegdé a un acuerdo, para realizar dicha actividad.
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Otra de las razones por la cual se infiere, el incumplimiento de las leyes, es la
inexistencia de documentacion acerca de los procesos artesanales tradicionales
realizados en barro rojo, en el Municipio de Santo Domingo de Guzméan. Por tal
razén, es dificil pretender el logro de preservacion y proteccién como Patrimonio
Cultural de El Salvador o Tesoro Cultural Salvadorefio, debido a que no se tiene
conocimiento acerca de la existencia de nada tangible que lo respalde y lo haga

trascender a las nuevas generaciones.

Todo esto sucede a pesar de varios esfuerzos hechos por diferentes
organizaciones para preservar y salvaguardar los patrimonios culturales. Entre
ellos se puede mencionar a la UNESCO, por sus siglas en inglés (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) y su traduccién al
espafiol (Organizacién de las Naciones Unidas, para la Educacion, la Ciencia y

la Cultura).

La UNESCO con el fin de salvaguardar patrimonios culturales inmateriales,
convoco a varios Estados a una convencioén, de la cual El Salvador fue participe
entre los grupos electores, conformando el Grupo lll, junto con 30 Estados mas,

convencion en la que se redacto el siguiente documento:

CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIADEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL (Paris, 17 de octubre de 2003)

La Conferencia General de la Organizacién de las Naciones Unidas para la
Educacion,laCi encia y | a Cultur a, denomin
su 322 reunién, celebrada en Paris del veintinueve de septiembre al diecisiete
de octubre del afio 2003.

Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de
derechos humanos, en particular a la Declaracion Universal de Derechos

Humanos de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y
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Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de
1966.
Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol
de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en
la Recomendacion de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional
y popular de 1989, asi como en la Declaraciéon Universal de la UNESCO sobre
la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaracion de Estambul de 2002,
aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura.
Considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio
cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural.
Reconociendo que los procesos de mundializacion y de transformacién social
por un lado crean las condiciones propicias para un didlogo renovado entre las
comunidades pero por el otro también traen consigo, al igual que los fendbmenos
de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparicion y destruccion del
patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para
salvaguardarlo.
Consciente de la voluntad universal y la preocupacion comun de salvaguardar
el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
Reconociendo que las comunidades, en especial las indigenas, los grupos y en
algunos casos los individuos desempefian un importante papel en la
produccion, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreacion del patrimonio
cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la
creatividad humana. (Convencion para la salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, Paris (17 de octubre de 2003). Paris. P.1)

Se presentan también algunos de los articulos concernientes al tema de

investigacién, con el cual se quiere promover la preservacion de los procesos

artesanales, tomando en cuenta que son un patrimonio cultural inmaterial, lo
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cual se menciona en los siguientes articulos redactados en la convencién
realizada por la UNESCO:

Articulo 1: Finalidades de la Convencion

La presente Convencion tiene las siguientes finalidades:

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial,

b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e
individuos de que se trate;

c) la sensibilizacion en el plano local, nacional e internacional a la importancia
del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento reciproco;

d) la cooperacién y asistencia internacionales.

Articulo 2: Definiciones

A los efectos de la presente Convencion,

1. Se entiende por dApatrimonio cultural
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades,

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante

de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite

de generacibn en generacién, es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en funcibn de su entorno, su interaccién con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y
continuidad y contribuyendo asi a promover el respeto de la diversidad cultural y

la creatividad humana. A los efectos de la presente Convencion, se tendra en
cuenta Unicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de
desarrollo sostenible.

2. El Apatri monio cul tur al i nma supra,isa | 0,

manifiesta en particular en los ambitos siguientes:
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a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehiculo del

patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectéculo;

C) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

3. Se entiende porisal vaguardi ao | as medidas encar

viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificacion,

documentacion, investigacion,  preservacion,  proteccion,  promocion,

valorizacion, transmisién -basicamente a través de la ensefianza formal y no

formal- y revitalizacion de este patrimonio en sus distintos aspectos.

4 . La expresi-n fEstados Parteso designa

presente Convencion y entre los cuales ésta esté en vigor.

5. Esta Convencién se aplicara mutatis mutandis a los territorios mencionados

en el Articulo33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo a las condiciones

especificadas en dicho articulo.En esa medi da | a expresi - -n i

referird igualmente a esos territorios.

Articulo 14: Educacion, sensibilizacion y fortalecimiento de capacidades
Cada Estado Parte intentara por todos los medios oportunos:

a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorizacion del patrimonio cultural
inmaterial en la sociedad, en particular mediante:

i) programas educativos, de sensibilizacién y de difusion de informacion
dirigidos al publico, y en especial a los jovenes;

i) programas educativos y de formacion especificos en las comunidades y
grupos interesados;

iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestion y de investigacion

cientifica; y

62



WA CE ST BOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTS bE SONSONATE, EN ELAR AW %@%ﬂ
2016. T s A
iv) medios no formales de transmision del saber;
b) mantener al publico informado de las amenazas que pesan sobre ese
patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente
Convencion;
c) promover la educacion sobre la proteccion de espacios naturales y lugares
importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para
que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse. (Convencion para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 17 de octubre de 2003, pags. 2-
3-6)

Hay una variedad documentos existentes, en los cuales se aprecia el esfuerzo
de diferentes instituciones y organizaciones por salvaguardar los patrimonios
culturales. La Convencion de la UNESCO, es otra muestra de la preocupacion
de cierto grupo de personas sobre la importancia de la identidad cultural que
cada pueblo o estado deberia preservar. Lamentablemente, esto queda de lado
cuando la globalizacién y la transculturizacion se apoderan de los vestigios
culturales que no logran sobrevivir. Al investigar sobre las politicas existentes
en el pais, que coadyuvan con la preservacion de los patrimonios culturales, se
encontré un documento del Ministerio de Economia, titulado Estrategia Integral

de Desarrollo Artesanal en El Salvador, y cita lo siguiente:

fEl nuevo paradigma consiste en lograr enfoques y acciones que tengan como
especial fin el potenciar y resguardar tanto a comunidades artesanas que han
vivido marginadas del desarrollo, como a productores nacionales de artesanias
gue generan ingresos a miles de familias; el resguardar tradiciones artesanales
identitarias e impulsar el sector artesanal mediante el fomento de la inventiva,
innovacion y el desarrollo de capacidades técnicas y empresariales que
permitan un mejor desarrollo del mismo a través de la diversificacion

tecnolégica, y metodologias innovadoras acordes al sector. La construccion de
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proyectos visionarios de largo aliento que permitan construir ahora las
tradiciones culturales del mafiana, dado que es hoy cuando se construye el
patrimonio del mafiana. Redimensionar el potencial econémico de la produccién
artesana del pais mediante los valores identitarios que éstos poseen o podrian
poseer. Lo estratégico de resaltar el aspecto identitario en la produccién y
desarrollo artesanal radica en que, en estos tiempos de acelerados cambios
propiciados por las comunicaciones, la telemética y su efecto en los mercados,
el Patrimonio Cultural esta jugando un papel importante al brindar a las
personas un sentido del Ser ubicado en tiempo-espacio, estableciendo un valor
en la diferencia dentro de los mercados globalizados. Gestionar la identidad
territorial de los productos con el objeto de aumentar el valor cultural y
econ- mi co del (CQNAMMYPE, i&oMinistereo de Economia (2011).

Estrategia Integral de Desarrollo Artesanal en El Salvador. El Salvador. P.5)

A pesar de la existencia de convenciones, tratados, decretos y estrategias,
promovidos con la finalidad de que se creen leyes que protejan los patrimonios
culturales, la falta de documentos histéricos con los cuales se pueda sustentar
la legitimidad de estos es evidente. Por lo tanto, esta investigacion tiene como
propasito, recopilar la mayor cantidad de datos e informacién posible, para la
realizacion de un documento que ayude a preservar los procesos artesanales

gue se utilizan en Santo Domingo de Guzman.

64



CAPITULO I

REGISTRO HISTORICO Y MANUAL DE
PROCEDIMIENTO DE LOS PROCESOS
CERAMICOS ARTESANALES
TRADICIONALES

%%/@%«



WA CE ST BOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTS bE SONSONATE, EN ELAR AW %@%ﬂ
2016. T s A
En el tercer capitulo se dan a conocer los procesos artesanales que realizan
especificamente, los habitantes del Municipio de Santo Domingo de Guzman,
que se dedican a la artesania. Se explican detenidamente paso a paso, desde
la extraccion de materia prima, el tratamiento del barro, las técnicas de
elaboracion de las piezas, hasta finalizar con el proceso de quema y ruciado de

las piezas.

3.1 Preservacion gréafica y documental de los procesos
ceramicos artesanales tradicionales del municipio de Santo
Domingo de Guzman

Después de conocer la situacién del Municipio, talleres y procesos ceramicos
artesanales tradicionales, en el entorno del lugar donde se desarrolla esta
investigacion, se da paso al tercer capitulo, donde a continuacion se describe
de forma detallada el proceso artesanal ceramico tradicional, del cual ain se
tiene nocion a través del tiempo. Asi como también el proceso actual y el
mayormente ocupado por los artesanos el cual tiene sus similitudes vy
diferencias con el tradicional;, he ahi la importancia de la preservacién del
proceso tradicional, que esta siendo dejado a un lado por los artesanos debido
a factores de produccion y elaboracion y la extraccion de materia prima.

3.1.1 Proceso ceramico artesanal tradicional

El procedimiento cerdmico artesanal tradicional cuenta con mas de 100 afios de
antigiiedad y heredado en mas de tres generaciones; es una de las tradiciones
mas importantes del Municipio por ser una de sus principales fuentes de
ingreso, ademas por contar con una riqueza cultural que identifica al Municipio
de Santo Domingo de Guzman. A continuacion se detalla cada uno de los

pasos.
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Extraccion de materia prima

El procedimiento comienza desde la llegada al lugar llamado el barrial, las
mujeres llevan un fic houoz (| anz a, p con astas meaamierdas e )
escarban el lugar donde se encuentra el barro, son cuevas de mas de 3 metros
de profundidad, se retiraba la cantidad del numero de sacos/o saco que se
requeria para la produccion de las piezas ceramicas, después se transportaba

en la espada o como coloquial dicenafimecapal o cucuchoo.

Extraccion del barro

Foto tomada por el equipo. Imagen 6 Foto tomada por el equipo. Imagen 7

flLa distancia recorrida es extensa desde el barrial hacia sus talleres, durante el
camino las artesanas tenian puntos de descanso, donde solo se detenian
cierto periodo de entre cinco a diez minutoso Garcia, O. (10 de octubre de
2016).Comunicacion personal. Transcurrido el tiempo y las fuerzas recargadas
volvian al camino directo a los talleres, con los sacos de barro en sus espaldas
al igual que la arena la recolectaban del rio local en sacos empleando el mismo

procedimiento de movilizacién a mecapal.

Foto tomada por el equipo. Imagen &
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En ese tiempo solo las mujeres eran las encargadas de todo el procedimiento
desde la recoleccion del barro, elaboracion de las piezas, el Unico paso en el
que los hombres participaban era en la extraccion de las piezas de la quema.
flLos hombres no se involucraban en los procesos ceramicos artesanales,
porque se consideraba como el proceso artesanal es exclusivo
por el entorno machista que se daba en el momentoo Sanches, N, (7 de octubre
de 2016).Comunicacion personal. El proceso comenzaba desde las 5 de la
mafiana para tener un retorno a sus hogares a las doce del mediodia con el

quintal de barro.
Tratamiento del barro

Después que el barro es extraido en su forma mas pura, se extendia en el
suelo o sacos al sol para que se seque, ya que contiene demasiada agua en el
interior. Cuando el barro habia perdido a totalidad la humedad y se encontraba
seco, lo comenzaban a machucar con una piedra, al haber concluido de
machacar se comenzaba a limpiar, este trabajo era mas facil por el tipo de

piedra que contenia era blanca, mayormente conocida como poma.

Proceso de secado

Foto tomada por el equipo. Imagen @ Foto tomada por el equipo. Imagen 10

Al tener el barro lo mayormente limpio se procediaafic huquear que l
consistia en depositar el barro seco en guacales con agua y dejarlo reposaro
(Garcia, 2016), para que el barro tuviera mas resistencia. Cuando el barro
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reposaba lo suficiente, las artesanas procedian a mezclarlo con sus manos para

preparar la consistencia y dejarlo listo para el amasado.

Foto tomada por el equipo. Imagen 11

Luego sacaban una tabla y esta era espolvoreada con arena, para que el barro
no se pegara a la superficie de la tabla, al igual a la hora de amasar se
mezclaba con arena para que el barro tuviera consistencia y resistiera en la
elaboracion y quemado de la pieza, en este Ultimo paso se extraian las ultimas
piedritas del barro, se extraian una a una las piedras hasta que el barro
quedaba limpio. Ademas, realizaban las pellas o bolas de barro de acuerdo a la

cantidad de piezas que iban a elaborar.

Proceso de amasado y limpieza del barro

Foto tomada por el equipo. Imagen 12 Foto tomada por el equipo. Imagen 13

Foto tomada por el equipo. Imagen 14
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Técnicas de elaboracién de piezas

Al terminar de limpiar el barro, ya estaba listo para la elaboracion de piezas
ceramicas. Las artesanas tenian la costumbre de sacar un banquito y una tabla
para comenzar a levantar la pieza o bien inclinadas hacia adelante, tenian
diversas formas de elaboracion, pero lo primero que tenian que saber es, qué

pieza iban a elaborar, la técnica que ocupaban era la de pellizco y rollo.

Si la pieza era una olla, el procedimiento se realizaba sobre una tabla y si era
un comal la pieza se trabajaba en el suelo. Como paso principal, era
espolvorear el area de trabajo con tierra blanca para que la pieza no se adhiera
al suelo o la tabla. Pasada la preparacion del area de trabajo, se procedia a la
colocacion de la bola de barro en la tabla o suelo, se colocan las manos en
medio de la bola de barro y consigo se introducen los dedos pulgares formando

un orificio el cual se extiende paulatinamente.

Proceso de elaboracion de la pieza técnica
pellizco y técnica de rollo

Foto tomada por el equipo. Imagen 15

Se extiende la pieza hacia arriba y a los lados por medio de la técnica de
pellizco usando los cinco dedos de la mano. Cuando la pieza llega a una altura
promedio, las artesanas empiezan a elaborar rollos con las manos, los cuales
los colocan en la orilla de la pieza, con la mano derecha en el interior y la mano

izquierda sosteniendo el rollo y se procede a la integraciéon del rollo a la pieza.
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Foto tomada por el equipo. Imagen 18

A medida que la olla llega a su forma y esta a la altura adecuada, las artesanas
comienzan a raspar las paredes con conchas marinas o cucharas de morro,
esto permite retirar el exceso de barro en la pieza ademas de terminar la forma
de la misma. El mismo procedimiento se repite en la parte de adentro de la olla
este proceso se llama fenconchadoo Seguido de esto se alisa el cuerpo con
piedra de rio mas agua, para definir la pieza, y los bordes con las manos hasta

que la boquilla queda completamente lisa.

Proceso de elaboracion de la pieza

Raspado de la pieza
enconchado

T 4

2

Foto tomada por el equipo. Imagen 19

Foto tomada por el equipo. Imagen 20
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Foto tomada por el equipo. Imagen 21
Con la forma principal lista, se procede a la elaboracion de las orejas de la olla
mediante un rollo. Cuando se tiene la forma de la oreja, lo siguiente es con la
cuchara de morro se raspa el asiento y el cuerpo de la pieza para lograr
uniformidad.

Foto tomada por el equipo. Imagen 22 Foto tomada por el equipo. Imagen23

Estando la pieza uniforme se adhiere las orejas a los costados, con las orejas
adheridas se deja reposar cinco horas aproximadamente, para después

utilizando una piedra de rio y agua se alisa la pieza.

Foto tomada por el equipo. Imagen24 Foto tomada por el equipo. Imagen 25
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Concluyendo con el alisado se vuelve a reposar la pieza en la sombra para
darle el pulido final, a este paso se le conoce como alisado de agua, después
de que el pulido esté terminado se deja secar por completo, esto es ftuando las
piezas cambian de color y como paso final antes del proceso de quema se
dejan secar al sol aproximadamente cinco horas una vez en verano y en

invierno dos vecesa Hugo Sanchez.

Foto tomada por el equipo. Imagen 26 Foto tomada por el equipo. Imagen 27

Foto tomada por el equipo. Imagen 28 Foto tomada por el equipo. Imagen 29

Los célculos de los materiales se manejan de forma simple, estas medidas son
las mismas que se ocupan hoy en dia, cada pieza tiene una medida especial
aunque no se traduzca a onza o peso. Para una pieza grande, como una olla
por el tamafio, se le coloca mas arena, para que pegue y se mantenga firme a

la hora del secado y la quema.
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Proceso de quemay ruciado o chilateado de pieza

Después de que la pieza ya esta completamente seca el siguiente paso es
quemarlas al aire libre, Apri meramente se prepara el
tenamaste se colocan pedazos de pefia sobre el suelo para ubicar las piezas
pero cuando el suelo esta humedo se colocan ladrillos para que se realice el

pr oc eLépez)M (17 de octubre de 2016). Comunicacion personal.

Proceso de quemado preparacion del tenamaste

Foto tomada por el equipo. Imagen 30 Foto tomada por el equipo. Imagen 31

Cuando el tenamaste esta terminado, se colocan pedazos de lefia cutucos.
(Lopez, 2016), para que al momento en el que se embroquen las piezas se
guemen en su interior. Se colocan las piezas boca abajo, a manera de
entrenzado para que la pieza no se mueva o0 se pueda caer y la quema sea

exitosa.

Colocacién de las piezas

Foto tomada por el equipo. Imagen 32 Foto tomada por el equipo. Imagen 33
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Foto tomada por el equipo. Imagen 34 Foto tomada por el equipo. Imagen 35
Después de colocar las piezas se rodea de lefia ademas de la lefia se combina
tuza y chiriviscos para que el fuego se propague, cuando el fuego encendia la
guema daba inicio. Este proceso dura alrededor de una hora y media o dos
horas, o cuando toda la lefia se quema y cuando alrededor del area de la

guema se ponia blanco, debido a la ceniza ocasionada por el fuego.

Entrenzado y preparacion final de la quema

Foto tomada por el equipo. Imagen 38 Foto tomada por el equipo. Imagen 39

75



2016.

e /K\ o
PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN ELANO W

o-{-:-;y%\.-_—:.}’.

Foto tomada por el equipo. Imagen 40 Foto tomada por el equipo. Imagen 41

Foto tomada por el equipo. Imagen 42

Al terminar la quema se espera alrededor de diez a quince minutos por pieza
para retirarla ya quemada para seguir con la frucia o chilateadoo . | esfar lista la
pieza se coloca sobre ladrillos donde se procedera a bafiar la pieza con achote
di |l ui do Raraexrapulapiezafile donde se quemd se ocupan dos varas
llamadas fatizantesoh er r ami ent a | mpor t (adpeze20lp)aSea

moviliza la pieza hacia los ladrillos para realizar el fchilateadoo .

Antes de bafiar la pieza, se prueba dejando caer una gota de la mezcla y si
esta se quema y se vuelve negra, no esta apta para realizar el proceso. Al
contrario si la gota no se vuelve negra, se puede realizar el proceso con
normalidad.
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Proceso de rucia o chilateado

Foto tomada por el equipo. Imagen 43 Foto tomada por el equipo. Imagen 44

Para la realizacion de este proceso se bafa la pieza utilizando una tuza, se
vierte un poco de achote adentro de la pieza y con la tuza se esparce por toda
|l a pieza hasta que se t oalgueas @edas quedanp ada o
azules o moradas pero esto es comun en este tipo de quema debido a la forma

en que se realiza la quemaa (L6pez, 2016)

Foto tomada por el equipo. Imagen 45 Foto tomada por el equipo. Imagen 46

Foto tomada por el equipo. Imagen 47 Foto tomada por el equipo. Imagen 48
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3.1.2 Proceso ceramico artesanal actual

El proceso actual surge del proceso tradicional siendo este similar en algunos
aspectos como: la recoleccion de materia prima, elaboracion, secado. Se
comienza a partir de la participacion de hombres y mujeres por igual en las
actividades que van dentro de los procedimientos, en diferencia al tradicional
que solo lo trabajaban las mujeres. Los hombres participan tanto en la
extraccion de la materia prima, su tratamiento, elaboracién de piezas,

acabados, y quema.

Todo este cambio se da por diferentes factores. El principal es el econémico ya
gue la agricultura en algunos sectores de la poblacién no es factible por la falta
de terrenos propios, debido a que casi la mayoria son privados. Los pobladores
optaron por incluirse en los procesos cerdmicos artesanales para generar una
fuente de ingreso. Poco a poco surgieron mas talleres; con la necesidad de
crecer en el negocio, buscaron nuevas alternativas de produccion. Aqui es
donde entran las instituciones que ayudan y capacitan a las personas que
producen ceramica, ensefidndoles nuevas técnicas de produccion, todo esto
genera un progreso en el sector artesanal en cuanto a la innovacion en disefos,

produccion y ganancias.
Extraccion de la materia prima

El proceso de extraccion de la materia prima es muy similar a la del proceso
tradicional. Los artesanos se dirigen al barrial, realizan la extraccion del barro
picando en las grutas y recolectando el barro; pero actualmente los artesanos
no llevan los sacos de barro a mecapal, sino que pagan transporte para llevar el
barro a los talleres. Ademas compran el barro rojo, que solo lo encuentran en
terrenos privados. En este proceso participan hombres y mujeres, al igual que el

barro rojo la arena la compran por sacos.
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Tratamiento del barro

Después de la recoleccion y compra de la materia prima, se realiza el
tratamiento del barro, la arena y tierra blanca. En primer lugar, el barro se
machaca, al igual que en el proceso tradicional con una piedra. Cuando ya esta
bien machacado, se coloca en un colador para retirar las piedras y las
impurezas que puedan existir en el barro. Ya limpio, se recolecta y se deposita
en un guacal con agua para que se ablande, dejandolo reposar de una a dos

horas.

Limpieza de barro mediante colador Preparacion del barro

Foto tomada por el equipo. Imagen 49 Foto tomada por el equipo. Imagen 50

Durante el tiempo en el que el barro se ablanda, se realiza la limpieza de la
arena y tierra blanca, que es igual al proceso de limpieza del barro mediante un
colador que retira las impurezas, la cantidad de material que se ocupara es

determinado por la produccion de piezas que elaboraré el artesano.

Limpieza de arena Limpieza de tierra blanca

Foto tomada por el equipo. Imagen 51 Foto tomada por el equipo. Imagen 52
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Cuando el barro ya esta ablandado, la arena y tierra colada, se procede a
manipular el barro que esta en el guacal para deshacer grumos que contenga,
fse puede hacer de dos formas la primera es introducir la mano en el barro, con
los dedos deshacer los grumos del barro y la segunda se utiliza un taladro con
una broca modificada con un aspa de batidora que sustituye la mano para batir
el barroo  HuSgrxzhez. La diferencia entre estas dos variantes es que por
medio del taladro, el barro sale mas puro y al momento de colarlo, los residuos

sobrantes son minimos a comparacion del proceso realizado con la mano.

Primera forma de batir el barro a mano Segunda forma de batir el barro batidora

Foto tomada por el equipo. Imagen 53 Foto tomada por el equipo. Imagen 54

Cuando el barro ya esta totalmente batido se vierte sobre el colador donde se
extraen las Ultimas impurezas. El resultado es una pasta espesa, la cual se

dejaba reposar por tres horas.

Colado de la pasta del barro Resultado del colado del barro

- 7‘@?" =

Foto tomada por el equipo. Imagen 55 Foto tomada por el equipo. Imagen 56

Luego dan paso al amasado del barro que este a diferencia con el tradicional se
realiza con los pies pudiendo amasar asi una mayor cantidad de barro (Garcia,
2016).
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Para este procedimiento, se mezcla la pasta con barro en polvo para que
endurezca Yy la consistencia sea la adecuada para empezar el amasado. Luego
de amasar el barro, se mezcla con la arena o tierra blanca, dependiendo de qué
tipo de pieza elabore el artesano; al igual que en el proceso tradicional, se

elaboran las pellas o bolas de barro listas para elaborar piezas especificas.

Endurecimiento del barro Amasado o pateado del barro

Foto tomada por el equipo. Imagen 57 Foto tomada por el equipo. Imagen 58

Técnicas de elaboracién de piezas

Para la elaboracion y reproduccion de la piezas se puede optar por lo
tradicional o técnicas alternativas como: el torno y el molde, los artesanos
mayormente ocupan el torno para elaborar las piezas. El procedimiento en el
torno es mucho mas rapido que el hecho a mano, se comienza con la
preparacion del barro, se coloca la bola de barro en la bandeja circular del
torno, donde el artesano comienza a modelar el barro en movimiento haciendo
uso de sus manos, ejerciendo fuerza hacia abajo realizan un agujero el cual

modelan para darle forma a la pieza.

Procedimiento de produccién en torno

modelado
preparacion -

s
)

\
\

Foto tomada por el equipo. Imagen 59 Foto tomada por el equipo. Imagen 60
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Mediante la fuerza giratoria y sus manos, modelan el barro; se obtiene la altura,
el grosor y anchura de la pieza a realizar. Cuando el artesano ya ha realizado la
forma de la pieza deseada, procede a realizar el alisado por medio de una
tarjeta de plastico en el cuerpo, como en el interior de la pieza y de la boquilla

por medio de un trapo humedo.

alisado de la pieza

Foto tomada por el equipo. Imagen 61 Foto tomada por el equipo. Imagen 62

Foto tomada por el equipo. Imagen 63

Cuando ya se realiza el alisado, se extrae la pieza y como en el tradicional, se
deja reposar de dos a tres horas. Por si el artesano le adhiera orejas u otro tipo
de elementos a la pieza, se deja reposar cinco horas aproximadamente, para
después, utilizando una piedra de rio y agua, se alisa la pieza, a este paso se le

conoce como alisado de agua.

Concluyendo con el alisado, se vuelve a reposar la pieza en la sombra para
darle el pulido final. Existe otro acabado final, que es el de brufir la pieza con
bolsa plastica, pero este no es muy recomendable porque no logra sellar los

poros y a la hora de la quema, puede ocasionar una rajadura. Después de que
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el pulido esté terminado, se deja secar por completo y como paso final antes del
proceso de quema, fee dejan secar al sol aproximadamente cinco horas una

vez en verano y en invierno dos veceso  H u5gnohez.

Proceso de secado acabado final

Foto tomada por el equipo. Imagen 64 Foto tomada por el equipo. Imagen 65

Foto tomada por el equipo. Imagen 66 Foto tomada por el equipo. Imagen 67
Proceso de quema

La guema en el proceso actual es diferente al tradicional, en este proceso se
utiliza un horno moderno, construido con ladrillos y barro de forma cilindrica en
el cual se depositan las piezas cuando ya estan completamente secas. Las
piezas se acomodan de acuerdo a su forma, aprovechando el espacio y asi
aumentando el nimero de piezas quemadas, se colocan una encima de otras

reforzando orillas para que no se quiebren a la hora de la quema.

Proceso de quema

Foto tomada por el equipo. Imagen 68 Foto tomada por el equipo. Imagen 69
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Cuando el horno se encuentra completamente lleno, se tapa con una lamina
con ladrillos encima para mayor seguridad. Después se procede a encender el
fuego por debajo del horno con trozos de lefia, la quema durara de tres a cuatro
horas. En el transcurso de la quema, se tiene que verificar el fuego para que no

se apague y tenga la temperatura adecuada que es de aproximadamente 600°.

Foto tomada por el equipo. Imagen 70 Foto tomada por el equipo. Imagen 71

Cuando la quema ha finalizado, se deja enfriar el horno por si solo, esto el
tiempo dependerd de cada artesano, pero el paso a seguir es abrirlo al dia
siguiente para evitar que las piezas se dafien. Después se retiran las piezas del

horno, las cuales estan listas para uso o comercializacion.

Foto tomada por el equipo. Imagen 74 Foto tomada por el equipo. Imagen 75
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3.2 Muestra del registro histérico-grafico sobre los procesos cerdmicos
artesanales tradicionales en el municipio de Santo Domingo de Guzmén

La investigacion realizada en Santo Domingo de Guzman, en cuanto a la
artesania como legado generacional y patrimonio cultural de dicho lugar, tiene
como aporte principal, dar a conocer sus procesos artesanales antiguos, para
ayudar a su preservacion. Como resultado, se obtiene un libro que contiene
parte de la historia del lugar y entrevistas a pobladores que se dedican a la
realizacion de artesanias. Este comprende aspectos como la fundacién del
pueblo, sus principales fuentes de ingreso, y las técnicas utilizadas por los

artesanos del lugar para realizar sus piezas.

Pero todo este nuevo cambio que se viene dando en los procedimientos
ceramicos artesanales, va generando un problema, y es que los artesanos
dejan de lado el proceso tradicional. Esta situacion genera que las nuevas
generaciones, desconozcan el proceso tradicional por falta de interés, por falta
de informacién tangible como registros fotograficos, documentales del proceso
tradicional que son nulos en el municipio, incluyendo a la Alcaldia Municipal y la

Casa de la Cultura.

El resultado obtenido de la investigacion ha sido satisfactorio, se ha recopilado
informacion atil e importante, para difundir los procesos artesanales
tradicionales de Santo Domingo de Guzman, lo cual es de gran importancia, si
se tiene en cuenta que no hay documentacion de este tipo, incluso en la casa

de la cultura del Municipio.

También se obtiene como investigacién, un manual acerca de las técnicas que
los artesanos ponen en practica durante el proceso de creacion y realizacion de

sus piezas artesanales.

Este manual se establecio después de observar mediante la investigacion, que

la documentacion acerca de la historia, tradiciones del pueblo, sus procesos
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artesanales y demas aspectos es escasa, por lo que es dificil dar a conocer
todo lo anteriormente mencionado. Al realizar estos documentos, se contribuye
con la preservacion del patrimonio y las tradiciones de un pueblo, que en
conjunto con otras organizaciones, y las habilidades de sus artesanos, esta

perseverando y dandose a conocer fuera del pueblo.

El manual se ejecuta con base a las entrevistas obtenidas de pobladores que
trabajan la artesania en barro rojo, y que tienen esa tradicibn desde hace
muchas generaciones. Se presenta de manera gréafica, el proceso que se

utilizaba anteriormente para la realizacion de artesanias.

Los artesanos del Municipio han cambiado sus procesos con el paso del
tiempo, lo que ha ayudado a facilitar su trabajo. Lamentablemente en estos
cambios, se han perdido algunos pasos que se realizaban en el proceso que
usaban antiguas generaciones. El manual ayudard a preservar los procesos
artesanales en barro rojo, y servira para que las futuras generaciones conozcan
todos esos procesos ya que actualmente, no hay documentacion que contenga

dichos procesos.
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Corolario

Conclusiones

Con la ayuda de los artesanos, se logré obtener conocimiento sobre cada uno

de los pasos del proceso ceramico artesanal del Municipio.

Con las visitas de campo realizadas al Municipio, se obtuvo una mejor
apreciacion de la actualidad del contexto; tanto social, como econdmica,

artesanal y otros &mbitos de interés para la investigacion.

El objetivo de conocer los dos procesos, fue posible, gracias a la colaboracion
de los artesanos, aunque en un principio, se tenia como objetivo, solamente
documentar en dos talleres, al momento de realizar la investigacion, la

informacion se recopilo en base a mas de dos talleres.

El registro histérico, fue uno de los retos mas fuertes de la investigacién, ya que
para esto, se optdé por utilizar como principal fuente de referencia a los
habitantes del Municipio, quienes por medio de entrevistas brindaron la

informacidn necesaria.

La investigacién ha tenido como resultado, un precedente de gran importancia
para Santo Domingo de Guzméan, debido a que esta es la primera
documentacion tangible realizada para el Municipio, especificamente para dar
realce a los artesanos y sus productos. Teniendo en cuenta, que ni en la
Alcaldia, ni en la Casa de la Cultura de dicho lugar se encuentra este tipo de

informacion.
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Recomendaciones

Respecto al papel de la investigacion dentro de la comunidad y para ser
especificos dentro la mesa de artesanos de Santo Domingo de Guzman, se ha
tenido la oportunidad de aprender sobre ellos y las diferencias de técnicas a la

hora de preparar las piezas.

Las recomendaciones con respecto a este trabajo, es una guia general de todo
lo anteriormente observado y participado a lo largo de la investigacion de
campo. Las intervenciones de CONAMYPE a la hora de ensefiar nuevas
técnicas, tanto de modelado como el pulido de las piezas ha logrado simplificar
los trabajos de los artesanos a comparacion de los que no estan incluidos en

dicha mesa.

1. Debido al tipo de investigacion se requieren una cierta cantidad de
recursos, tanto de las instituciones involucradas como de los
estudiantes, para que todos estos recursos estén disponibles, y asi
realizar la investigacion de manera correcta. Es necesario tener un plan
y una estrategia detallada, realizadas por todas las partes involucradas e
interesadas en la investigacion, principalmente aquellos involucrados
directamente; como CONAMYPE.

2. Que todas las instituciones involucradas en el proceso se
responsabilicen en cumplir con los acuerdos y recursos previamente
establecidos y ofrecidos, para el buen desarrollo del proceso de la

investigacion.

3. Se recomienda a las organizaciones e instituciones involucradas en los
procesos de capacitacion, que se esfuercen para lograr la integracion de
la mayoria de los artesanos y que inculquen la preservacion de los

procesos tradicionales, con los que ya cuentan y no se olviden ni dejen
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lado, con la implementacion de nuevas técnicas y procesos que se

brindan en las capacitaciones.

Incentivar y promover, investigaciones que colaboren a la preservacion
de la cultura y las tradiciones que el pais tiene en diferentes puntos y
gue deberian de ser de gran importancia, como parte del patrimonio

cultural con el que cuenta EIl Salvador.
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Anexos
Anexo 1

RESUMEN

En la presente investigacion se documenta paso a paso los procesos ceramicos
artesanales tradicionales, el contexto actual del Municipio de Santo Domingo
de Guzman, Departamento de Sonsonate, y se elabora un registro historico de
manera grafica, de los procesos artesanales tradicionales y actuales. Teniendo
en consideracion la problematica de la oferta y la demanda de productos
innovadores, dentro del mercado global, las artesanias quedan atras, pero los
procesos tradicionales siguen vigentes. Esto obliga a que los artesanos mejoren
los procesos de produccidén y se asocien para buscar financiamiento que les
permita mejorar sus técnicas y aumentar la produccion, dejando de lado las
técnicas que utilizaban anteriormente; es por ello que se ha querido documentar

estos procesos y de esta manera ayudar con su preservacion.

Dado que el enfoque cualitativo, permite combinar técnicas de otras
metodologias para el desarrollo de la investigacion, meétodos tedricos vy
empiricos, se utilizé para el desarrollo de la misma, de la cual se ha tenido
como resultado, la documentacién teérica y grafica de la historia del lugar por
medio de entrevistas a pobladores que se dedican a la elaboracién de
artesanias, las diversas técnicas que los artesanos utilizan durante el proceso y

la realizacion de sus piezas.

Se puede concluir que el trabajo arduo de la Mesa de Artesanos de Santo
Domingo de Guzman, da sus frutos y las capacitaciones de la Comision
Nacional de la Micro y Pequefia Empresa CONAMYPE han ayudado también a

tal mejoramiento y competencia dentro del mercado.
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Cuadro N°6 SANTO DOMINGO DE GUZMAN

HERRAMIENTAS MATERIA . ACABADO .
PRIMA CONSTRUCCION YI0 FORMAS COCCION
DECORACION

Barro y tierra “Asentado” del barro: | Tradicional: Tradicionales: Tradicionales:
Huacales, blanca modelado de la pieza | Brufido, Comales y ollas. Fuego abierto
coladores y a partir del aconchado
cucharas hechas = » estiramiento del Formas nuevas:

reparacion: i i
de mgrro, I barro sobre el suelo. jarrones, cocinas, iEvE el Eeme
Cuchillos Se seca el barro chimeneas e
. o i Nueva ' cerrado y/o cilindrico

piedras de rio para pulverizarlo " lamparas, adornos "
piedras de ras:ros y luego colarlo. modalidad: - pared!macetas abierto.

Una parte del Luego se raspa, para | pintura ! :
{ barro se dejaen | adelgazar las industrial, Primero se lleva a cabo el
rapos. paredes y la base del | acrilicos, etc. ‘humeo” durante una hora,

forma de polvo y
la otra se vierte
en agua y se
cuela de nuevos.
Posteriormente
se revuelven y se
amansa con los
pies.

Se prepara es de
dos sacos de
tierra blanca y de
barro.

objeto de barro y se
alisa, finamente se
pegan las asas.

luego la accién se extiende
a tres horas

Combustible: Lefia.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.187

Cuadro N°7 CANTON POTRERILLO, CASERIO SAN CRISTOBAL

ACABADOC Y/0

HERRAMIENTAS | MATERIA PRIMA | CONSTRUCCION DECORACION FORMAS COCCION
Olotes, Dos tipos de Extendido de Brufiido Hornillas, | Fuego abierto: Se
huacales de barro. barro sobre comales, colocan las piezas
morro, trapos, molde (hecho de ollas, ollas | de sobre ladrillos,
moldes de estiércol de vaca tamaleras, | las ollas al centro
estiércol de Preparacion: con cenizas de apastes, con la boca hacia
vacay cenizas | se pulveriza cocido) para cantaros. | abajo, alrededor de
para comales, | para mezclarlo | comales. los comales y
ollas viejas con agua y debajo la lefia.
como hornas, | después

piedras de amasarlo. Las ollas se

rayo. construyen sobre Combustible: Lefia

hornas (bases de
ollas viejas) para
domar la base de
nuevas ollas,
luego se modela
la parte superior
a base de pellizco
y rollo.

y zacate.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.187
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Cuadro N° 8 CANTON EL PORTILLO

MATERIA ACABADO Y/O
HERRAMIENTAS PRIMA CONSTRUCCION DECORACION FORMAS COCCION
Olotes, trapos, Dos tipos de Extendido de Brufido y aplicacion de | Ollas, comales, Fuego abierto: Sobre
moldes de estiércol | barro: Barro azul | barro sobre molde | engobe al interior de porrones, hornilla. Se coloca la
de vaca y cenizas y negro, tierra (hecho de ollas y comales, luego alcancias con pieza sobre la
cocido para roja para estiércol de vaca se brufie. forma de hornilla y se recubre
tamales, ollas engobe, arena con ceniza paloma o vaca, con cascara de
viejas como de rio, teja cocido) para juguetes. cicahuite o cansonte.
hormas, piedras de | molida comales. Se utiliza tierra roja
M (chamote) como engobe y luego
se brufie. Combustible: lefia,
Las ollas se cascara de xicaguite

Preparacion: se
cuela y se vierte
en una olla con
agua para
después
amasarlo.

Engobe: se
muele la tierra
roja y se mezcla
con agua.

construyen sobre
hornas (base de
ollas viejas) para
formar la base de
nuevas ollas,
luego se modela
la parte superior

0 cansonte.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.188CANTON POTRERILLO, CASERIO SAN CRISTOBAL

Cuadro N° 9 CANTON GUARIJILA

HERRAMIENTAS

MATERIA PRIMA

ACABADO Y/O

CONSTRUCCION

DECORACION

FORMAS

COCCION

Piedras de rayo,
moldes de tierra.

Barro, arena,
ladrillos molidos
como “chamote”,
tierra amarilla para
engobe.

Preparacion:

El barro se deja
secar al sol, luego
se coloca en una
olla con agua para
podrirlo y se amasa
con arena Yy ladrillo
molido.

Engobe: la tierra
amarilla se mezcla
con agua.

Extendido de barro
sobre molde de
tierra para comales.

Engobe brufiido. Se
utiliza tierra amarilla
como engobe y es

aplicado con las
manos. Luego se

brufie
Para formar las

ollas, se coloca el
barro sobre un plato
como horna y se
modela una vez.

Luego se raspa
para delgazar las
paredes y la base
del objeto de barro
y se alisa.

Finalmente se
pegan las asas.

Comales,
ollas, hornillas,
jarros,
cantaros.

Fuego abierto: Las
piezas se colocan
sobre el suelo, se
cubren con lefia y
después se forran
con zacate.

Combustible: lefia y
zacate.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.188ANTON
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Cuadro N° 10 CANTON LAS MINAS
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ACABADO
HERRAMIENTAS MATERIA PRIMA | CONSTRUCCION Yo FORMAS COCCION
DECORADO
Plumas, platos hondos Barro, arena, Extendido de barro Aplicacion de Comales, Se hacia una
como hormas, piedras tierra roja para sobre para formar engobe y pichelitos, capa de tuza
de rayos engobe. las ollas, se brufido. ollas, sobre el suelo
colocaba el barro sartenes, rodeada de
sobre un plato tasas, pailas, lefia y se
Preparacion: el cor'golho;l'na ES El engobe rojo [Leelss) colqcablan
barro se pulveriza, MELERCD IR || 5 aplicado porrirocr;es o il 12
se le vierte agua con trapo o ::rrfa ir: GO || Dl
para ablandarlo y pluma de
se amasa. Para los comales se | gallina con v?ca, .
modelaba una motivos ici;f;s’
tortilla que luego se | fitomorfos. lug :
extendia sobre un
molde.
Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.189CANTON
Cuadro N° 11 PANCHIMALCO
MATERIA ACABADO YIO
HERRAMIENTAS PRIMA CONDUCCION DECORACION FORMAS COCCION
Colado, cucharas Barro. Para los comales: Brufiido. Ollas, cantaros, Tradicional
hechas de morro, “asentado” del comales, Fuego abierto: se
olotes, trapos, barro, modelado de masetas. formaba un tapesco de
piedras Preparacién: las piezas a partir Franjas lefia sabre ladrillos y

se pulveriza el
barro, luego se
cuela. Se
mezcla con
barro podrido
en agua y se
amasa.

del estiramiento del
barro sobre el
suelo

Las ollas se
construyen sobre
hornas o moldes
para formar la base
estirando el barro.

Luego se raspa
para adelgazar las
paredes y la base
del objeto de barro
y se alisa.

Finalmente se
pegan las asas.

geomeétricas con
incision o brufiido.

“Chilateado” con
agua masa de

P Nueva

Lefa.

encima se colocaban las
piezas cubriéndolas con
zacate y estiércol de
ganado.

Modalidad: las piezas se
queman sobre hornilla
una a una cubriéndolas
con ceniza.

Combustible:

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010}.p.189CANTON
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Cuadro N° 12 MONTE SAN JUAN

ACABADO Y/O
HERRAMIENTAS | MATERIA PRIMA | CONSTRUCCION DECORACION FORMAS COCCION
Coladores, Dos tipos de “Asentado” del Brurido y Ollas, comales, Fuego abierto.
trapos, cucharas barro. barro: modelado de | “chilateado” con sartenes,
de morro o la pieza a partos del | agua azucarada. cantaros,
‘cutucos” y estiramiento del porranes,

aguales, piedras
de rayo, escoba
de zacate para
aplicar la
azucarada.

Preparacion: Se
seca el barro para
pulverizarlo y lo
vierten en ollas
con aguay, se
mezcla con barro
arenoso luego se
cuela y se tiende

barro sobre el suelo
(también se utilizan
hormas).

Luego se raspa
para adelgaza las
paredes y la base
del objeto de barro

jarrones, macetas.

al sol para
levantarlo.

y se alisa.

Finalmente se
pegan las asas.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.190

Cuadro N° 13 PALECA

HERRAMIENTAS

MATERIA
PRIMA

CONSTRUCCION

ACABADO Y/O
DECORACION

FORMAS

COCCION

Colador, trapos,
cuahcaras hechas
de morro, piedras
de rayo.

Barro de San
José Las

Flores, tierra
blanca como
desgrasante.

Preparacion:
se seca al sol,
luego se
pulveriza, se
pone a podrir
con agua en
una olla.
Después se
cuela y se
tiende al sol
para recogerlo
con una
consistencia
mas sdlida.

“Asentado” del
barro: medelado de
|la pieza a partir del
estiramiento del
barro sobre el
suelo.

Luego se raspa
para adelgazar las
paredes y la base
del objeto de barro
y se alisa.

Brufiido y “chilateado”
con agua de sunza,
cascara de nance o
azucarada.

La infusion se les
aplica al sacar las
piezas luego de
haber sido
quemadas.

Comales,
macetas

Tradicionales
Sartenes ollas
grandes,
cantaros
(lambiscas),
pilas.

Fuego abierto: Se disponen filas
de ladrillos sobre el suelo, se
cubren con zacate y encima se
coloca la lefia y retos de tela,
luego otra capa de lefia
formando un tapesco sobre el
que se pone las piezas de barro.

Se inicia la quema que dura
alrededor de 1 hora, para
finaliza se cubren con zacate.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.192
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Cuadro N° 14 GUACOTECTI

MATERIA ACABADO Y/O
HERRAMIENTAS PRIMA CONSTRUCCION DECORACION FIRMAS COCCION
Cucharadas Barro, tierra Tradicionales: Brufiido y engobe Tinajas, cantaros, Fuego abierto: Se

hechas de morro,
pascon, olotes,
trapos, piedras de

negray arena.
Tierra roja para
engobe.

horna sobre ollas
para conformar la
base de nuevas

rijo brufiido.

porrones con
vertederas,
sartenes, ollas,

colocan las piezas
sobre lefia, la quema
dura alrededor de 1

rayo. ollas y asentado del A\ l55 EaiElEs 52 ollas tamaleras, hora y media.
barro: modelado de . 0 comales, macetas,
I e e el e e e
Preparacion: se del g irami ':n del de cascara de P .
pulveriza, se be = rab = | 0del | hance.
pone a ablandar arr‘o SuHee
con agua, se suelo.
;‘rzfga ct;':ra Decorado en relieve
Y . con motivos
negra; cuando Nueva modalidad: fitomorfos para
se al‘c?nzal \ad moldes de yeso. macatas y porrones
EE LR MEIGE con vertedera.
atol, se cuela
con pascon y se
tiende al sol
para luego
levantarlo.
Engobe: tierra
roja y semilla de
aceituno.
Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.192
o
Cuadro N° 15 SAN ALEJO
HERRAMIENTAS CONSTRUCCION ACABADO YIO FORMAS COCCION
MATERIA PRIMA DECORACION
Cucharas de Barro negro, Estirado del barro Engobe rojo, Comales, Horno cerrado de tipo
morro, olotes, arena, tierra roja sobre comales viejos | brufiido ollas, tinajas, artesanal: se lleva a cabo
trapos, piedras de | para engobe. como moldes u horna porrones, un precalentamiento con
rayo para modelar nuevos macetas, brasas encendidos.
comales. Aplicacién de Juguteles.
Engobe: se le engobe con trapo cantaros.
agrega agua a la sobre estarcido Luego las piezas se

tierra roja y se
cuela con manta.

Las ollas se
construyen estirando
el barro sobre hornas
(base de ollas viejas)
para formar la base
de nuevas ollas,
luego se modela la
parte superior y
gollete modelandolo
con manos.

Luego se raspa para
adelgazar las
paredes y la base y
se alisa.

Finalmente se pegan
las asas.

para cantaros y
tinajas.

Anteriormente:

Chilateado con
infusion para
cantaros y tinajas.

Anteriormente:
chilateado con
infusién compuesta
por nacazcol,
quebracho aplicado
con escoba al sacar
las piezas del
horno.

colaban al interior del
horno y se quemaban con
mayor carga de lefia.

Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.192
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Cuadro N° 16 GUATAJIAGUA

M %@;\%«

ACABADO Y/O
HERRAMIENTAS | MATERIA PRIMA | CONSTRUCCION | DECORACION FORMAS COCCION
Pascones , Barro negro, tierra | Estirado del barro | Aplicacién de Tradicionales: Horno cerrado de tipo
cucharas hechas | roja para engobe, | sobre el suelo engobe rojo o comales, ollas, artesanal: se lleva a cabo un
de morro, olotes, semillas de para modelar “raciado” ollas tamaleras, precalentamiento con
trapos, piedras de | nacascol, cascara | comales. (chilateado con | cantaros, tinajas, brasas encendidos.
rio y /o “piedras de quebracho y infusion porrones, culucos.
de rayo’, fierros, nance. compuesta por
(] ehiEes Las ollas se nacazcol, Luego las piezas se colaban
VERNElES contruyen PR Formas nuevas: | al interior del horno y se
Preparacion asentando el nance). Jarrones quemaban con mayor carga
barro, modelando decorativos, de lefia.
Elbarrosedeja |5 pieza a partir porta-velas,
podriren ollas con [ g estiramiento centros de mesa.
agua, luego se del barro sobre el
cuela y se tiende suelo.
al sol para
levantarlo y
amasarlo.
Técnica de rollo y
pellizco para
modelado de la
Engobe: parte superior de
se muele |a tierra las ollas.
roja y se mezcla
con agua.
Fuente: Silva Regina, Villalta Danilo (2010).p.192
Anexos 3

Entrevistas

Entrevista a Fidelina Cortez (82 afos)
¢Usted desde que edad trabaja el barro?

Nos ensefi6 mi mama asi de chiquitos, nos ensefidé el comalito asi de
chiquito (haciendo una muestra con sus manos) que asi debiamos hacer y si
no lo haciamos asi, no pegaba en la manos, entonces nosotros ibamos
aprendiendo, y a nosotros no nos mando a la escuela porque dijo que nosotros
no ibamos a comer del papel ni del pedacito de palito en la mano y que para
gue mantengan a sus hijos, dice que con el barro van a trabajar para que crien
a sus hijos. Por eso yo no aprendimos a leer, como no nos mandaron a la
escuela pero gracias a Dios ese trabajo lo tenemos hasta que uno ya no pueda

trabajar, uno aunque sea con dolores en la manos hay que seguir trabajando.
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Solo en esto hay esperanza para conseguir para comer si no lo trabajamos

pasamos mas a lamentarnos, gracias a Dios de eso vamos sobre viviendo.

¢Su mama le contaba si su abuela desde cuando viene trabajando el

barro?

Mi mama aprendia con su abuela y su mama, anteriormente solo la olla y el
comal, y ahora como vienen otros a ensefiar los disefios que estan haciendo
(se refiere a la actividad que el dia 7 de octubre estan realizando en la plaza del
pueblo) yo como le digo aqui, esas cositas mas se tardan para vender en
cambio el comal y la olla los vendo luego, como solo vamos utilizando eso por

gue como hay necesidad verdad, del comal vamos viviendo.

¢Nos podria describir los pasos que sigue usted, desde que trae el barro

y la arena, los pasos para hacer un comal?

Anterior mente nosotros tra2zamos
habia sacos, arriba se traian el poco de barro en mecapal (refiriéndose a la su
espalda), traiamos para hacer los comales y ibamos a vender, yo llegue hasta
Palmera asi a pie, como antes no hab2za transpor

verano, asi lo fui pasando.

Yo llegue a Armenia adelantito de izalo, con otras compafieras, parabamos
esperemos el tren via dicen, ahi nos montabamos con la carga y pagdbamos 25
ctv de a col6n nos quitaban hasta Armenia, y de ahi en el regreso como no
llevamos carga dicen vdmonos a pie, ya no esperdbamos la tren via, y nos
veniamos a pie, entonces yo he andado por donde quiera fui a Tacuba,
Ahuachapan, Ataco, Apaneca, y aqui hasta el Metalio, hasta el Metalio llegue a
Palmera a pie.

Como no habia transporte antes, ni calles asi por el sendero caminabamos,

pero gracias a Dios salimos adelante con nuestros hijos y eso pues, ensefarles
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a mis hijas y mis hijas les ensefia a sus hijas también para vivir, aunque sea

para el maiz o los frijoles nos salen para comer.
¢Usted como prepara el barro, le coloca arena o solo el barro?

El barro se trae, di gamos que se fnasol eado
asolee y cuando esta bien sequito se echaba en un guacal, hoy se cuela antes
no, solo lo traiamos, lo machucabamos, le sacabamos las piedras pero costaba
mas la raspada. Ahora no, lo asoleabamos, lo colamos y lo echamos en agua

para patearlo, echar la arena dos quintales y la pateada.
Ahoralo patean, antes ¢(Como es que lo hacian?

Asi a mano lo haciamos con la mano (haciendo ademanes con las manos),

como amasar masa asi se hacia antes.
¢Los comales los hacian en el suelo? ¢Usted los sigue haciendo igual?

Si, como estos (sefialando el piso de la sala con comales aun si raspar y en
procesos de secado) que solo les hace falta raspar, otros estan tapados y los
tenemos en sima de estas llantas para que se vayan secando. Muchos dicen de
porque seguimos usando esto, nosotros usamos guacales viejos para agarrar el

agua o cartones para poner en el horno todo eso.

Cosas buenas no tengo pero aun que sea la basura, como todos aun de la
basura necesitamos. Asi como en el tiempo de antes, yo me crie aqui con la
mayoria de personas, nos criamos como 7 u 8 afios, no usabamos ropa, asi
desnudos andabamos los nifios y andabamos, nos ibamos a bafar, pero no es

como ahora antes que habia mucha picardia.

Mi mam8 nos comenz- a comprar ropa, con t
yardas y hacia tres pedacitos de refajos, y nada mas, no habia blusas, en

tiempo de fiestas decia mi mama nos compraba otras dos telas de la misma
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zaraza y no hacia las blusas, el hoyo para la cabeza la cosia de los lados y ya
estaba la blusa pero no habia tales de, digamos "blumer" y "bracier”. Y casi la

mayoria asi nos criamos.
¢Usted siempre ha vivido aqui?
Si

¢,Qué mas nos podria contar de la historia del pueblo, de sucesos que

hayan pasado aqui?

Bueno, pues aqui ha habido muchas cosas, pero como ya todos se fueron
perdiendo. Aqui cuando yo me crie era la vida mas pobre, porque la cosecha
del maiz poco se daba, y que habian mas este, el tiempo que habian el
chapulin que dicen, eso venia a comer la milpa y ya no retofiaba, volvian a
sembrar y venia otra vez, a modo que era mas escaso el maiz. Por eso si
conseguiamos media arroba de maiz, le echabamos guineos tiernos, asi para
moler en piedra, como antes en piedra se molia, no habia molino.
Y asi echdbamos la tortilla y nosotros ibamos a recoger el "ujushte"; con eso
mismo haciamos la masa para echar la tortilla. Por eso antes ha sido mas este,
mas triste la vida porque se conseguia el pisto y no habia maiz y ahora el pisto
nos hace falta porque el maiz esta algo cémodo ahora, pero como no hay.
Y yo como se terminaron mis hijos que trabajaban, por eso es que ahora, no
compro el maiz, se murieron dos hace poquito; uno me lo mataron, otro cayo
del palo por ir a traer lefia, a justo de un afio hoy en agosto que el murid, por
€S0 es que, es triste estar uno sola sin la esperanza de un hijo que trabaje,
porque el que mas trabajaba era aquel. Aquel me dejo maiz, frijoles, todo,
maicillo. Este era menos, pero se rebuscaba con la lefia y me ayudaba a alizar
comales, este es el que me mataron, el otro es el que cayoé del palo, por eso es

que si hacen falta los hijos (sefialando las fotos que tiene en la pared)
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Por eso es que usted sigue trabajando

Pero gracias a dios pues, es un gasto menos. Yo le digo aqui a mis hijos con
una arroba de maiz que compramos ya pues, vamos pasando el tiempo, pero
los fajoles que no nos haga falta, porque con hambre aunque sea frijolitos se

come.

Por eso es que asi hemos ido pasando y Dios nos ha dado tiempo todavia,
porque yo ya entre a los 76 afos, ya no quisiera trabajar pero como la
necesidad me hace trabajar, aunque sea poquito el gasto, pero si uno no se

mueve no hay nada, asi vamos a ir pasando.
¢,Del Barrial que nos puede contar?

Bueno, del barrial, de ahi se sacaba el barro y de ahi se saca hasta ahora, pero
ahora esta muy cerrado. Esta por la vuelta del dltimo rio que va para alla, por

donde esta un amate, ahi se saca el barro.
¢Usted sabe quién fue la persona que les regalo el barreal?

Ese dice mi mama que los han agarrado los sefiores antiguos. Era grande el
terreno, como antes no habia cercos, no habia quien iba a poner alambre ni
nada, de un solo agarraban y ya cuando la mayoria comenzd a agarrar sus
terrenos fueron encerandolos, fueron estrechando es que quedo poco. Pero ahi
no sabemos cémo hicieron los sefiores antiguos. Porque esta una Sabana aqui
donde siembran milpa, ahi no se compra solo van a hacer la ronda, en el barrial
en la sabana y agarran su tierrita para sembrar. Pero asi también agarraron los

sefores antiguos. Los sefiores ya de edad de a saber qué tiempo.
¢,Cuando su mama le conto eso ya se los habian regalado?

Hace mucho tiempo dice mi mama que a ella le conto su mamay a su mama le

habia contado su mama también
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¢ Su tatarabuela?

Si, asi dice. Pero asi también echaron la Sabana quedo un poco menos. Y
donde fueron agarrando y comprando fueron cercando. Por eso aunque sea
poco lo estamos aprovechando todavia, se siembra el poquito de milpa, porque
se puede trabajar todavia y al barreal ahora cada afio traemos en marzo,
ajuntamos el barro, la arena, la lefia y asi entre el invierno trabajamos y no
tenemos pena de comprar la lefia. Por eso es que asi la vida del pobre asi va

pasando.
¢Para quemarlos como hacian antes?

Este, asi en campo, asi como estan ahi parados se ponen los palitos, suben el
cuento en el que metiamos la rimera, echabamos hasta doce y asi, como estan

ahi parados le echabamos la lefia.

¢Ahora como hace usted?

Ahorita tenemos un horno pero, iba a quemar una sefiora pero no ha venido.

Ahora nosotros esta vamos a quemar el miércoles cuando se seque.

¢Para venderlos como hace ahora? como antes usted dice que se iba a

caminar

Ahora no, hoy hay transporte. De aqui llevan en "picap"”, se llenan los cacastes,
suben la mitad del cacaste. A un cacaste le caben 28, a otros 30 y se lleva a
vender. Van a Tacuba, Ahuachapan, Armenia, San Julian, Nauhilingo, Metalio,
por todos esos lugares pasan vendiendo. Ahora que hay transporte ya menos

se camina con carga.
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Entrevista a Ofelia Garcia (60 afios)
Hablenos un poco de los procesos ceramicos artesanales

Nosotros, mas antes el barro lo traiamos desde un puesto donde se caca el
barro negro lo traiamos a cucucho, que le decimos nosotros aqui triamos los
pocos enredes y ya por ultimo la gente ya se modernizo lo traiamos en saco ,
traiamos un quintal de barro y traiamos la arena e igual la lefia asi la traiamos a
cucucho con un mecapal, y llegdbamos , luego el barro se asolea se machacay
se hecha en un huacal con agua luego se bate el barro se deja bien mezclado
como atolito después se cuela eso es ahora pero antes no, antes el barro se
dejaba duro porque no amasabamos con las manos en el suelo le echabamos
arena y ahi lo amasabamos de ahi con la manos quitabamos las piedras pero
los comales no salian tan pulidos por mas que sacabamos las piedras siempre
guedaban, cuando quemabamos ya salian las piedras esponjadas en el comal
pero ahora no, gracias a Dios colamos el barro con un colador bien fino igual la

arena los colamos y ya el comal sale mas liso.

asi era como lo acarreabamos antes a cucucho ahora no ahora sacamos el
montén y lo traemos en un pick up vea lo pagamos a 1.50% el quintal para
traerlo, y ya cuando el barro esta hecho lo volvemos a endurar con la sobra del
comal lo enduramos, y lo echamos en un nilén grandote lo ponemos en el suelo
le echamos la arena encima y después buscamos quien lo patea, ya pateado el
barro ya bien macizo se hacen las cosas las piezas que uno va a hacer
comales, ollas, cosas pequefias ahora hacemos tostadores, arroceras grandes,
pequeinas, hacemos de todo y luego se hace se raspa el comal, se raspa a
modo que quede delgado el comal luego ya se alisa se pone en un huacal para
gue se quede oreando, luego ya oreado se vuelve a quitar el orilllero que queda
se da vuelta y se le vuelve a pasar la piedra para alizar, y luego darle el brillo al

comal.
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Ya que esta seco el comal se saca el sol a asolearlo, para que queden blancos
y ya después se lleven al horno, al horno se paran y abajo se mete la lefia
después s ele da fuego y queda uno pendiente a que no le falte lefia lleva como
3 horas y media en el fuego y cuando el comal ya va a dar punto la ceniza se
extiende queda blanco la orilla y ya di punto la artesania eso es lo que

hacemos nosotros.
¢,Como se fue transmitiendo de generacidon en generacion?

Hacia mi abuela y después mi mama yo con mi mama aprendi ella nos
ensefiaba hacer el comal, por cierto cuando yo aprendi no podia los hicia
largos y ella me regafaba una vez me dio en la mano tenes que aprender a
hacer comales me dice, sino de que vas a vivir yo los hicia largos y vos lo vas
a ir a tirar al mar para que pase la gente porque los hicia largos a modo que
después aprendi a redondear porque el comal, se redondea bien y aprendi
gracias a Dios porque en ese tiempo solo comales hicimos, haciamos bastantes
60 comales, y quemabamos al aire libre pardbamos los comales pardbamos
unos chiriviscos y asi, a modo que la rimera llevaban 8 comales después que ya
estaba trenzados los comales los cubriamos con lefia podrida encima, luego le
echabamos basura para que agarrara fuego y ya después lo cuiddbamos que
guedara coloradito que no quede negro.

Con una vara largota se paraban los tizones para que no salieran negros los
comales asi era el proceso antes, y hoy gracias a dios que salieron los hornos
es menos la quema que uno lleva una hora en mover los tizones y no se quema
mucho uno, antes si se guemaba uno gran fuego y mas el sol y cuando era el
invierno nos arriesgadbamos que llovia y nos caia el agua pero ahora no porque
el horno tiene su casa y ahi puede estar lloviendo y uno quemando por eso todo
ha cambiado ahora usamos dos tipos de barro el barro rojo y barro negro para

qgque amarre.
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Mi mama cuenta de los antiguos antes, y mi mama tiene 82 afios y ya era el
proceso de comales y ollas hace bastante mas de 100 afios, porque ella dice
que se casO de 16 afios y ya estaba ese proceso, y antes las seforas
quemaban a los tres dias hacian sus rimeros de comales quemaban el dia
miércoles, hacian mas comales y volvian a quemar el dia sdbado , las olla iban
trenzadas con ladrillos y lefia abajo con las ollas embrocadas , porque cuando
yo creci ella , yo a los diez afios aprendia hacer los comales como le digo mi
mama me regafiaba porque no podia hacer los comales pero gracias dios de
eso crie a mis hijos y sigo trabajando pero ahora hay otra ventaja ahora

hacemos tostadores pequefios grandes arroceras.
¢Porque es importante la artesania para santo domingo?

Porque es lo que nos ensefid nuestros antepasados es una cosa que debe de
vivir, muchos no quieren aprender, esto da pisto porque hoy todo ha
cambiado vamos a ferias igual los comales se venden me hacen pedidos de
comales , ya que mi mama me crio de esto y yo crie a mis hijos de esto, ya que
el barro es un patrimonio que tenemos no debemos de perderlo al igual que el
nahuatl, yo puedo nahuatl, el comal se dice: gumel , yo hago el comal con mis
manos: tanajanitchiguagumelnumey, yo los raspo con mis manos:

tashimanumey.

Aprendi con mi mama el nahuatl, mi papad y mi mama solo asi hablaban,
incluso se regafiaban en nahuatl pero gracias a dios me quedo porque mis
hermanos nunca han practicado el nahuatl yo si he tenido varias entrevistas en

nahuatl en la artesania es una bendicidon que podemos hacer las artesanias.

Porque uno como es indigena y esto es de indigena por eso es patrimonio de
uno y adonde quiera que vayamos vamos con el barro y con las artesanias y
damos a conocer las artesanias de santo domingo para nosotros es lo Unico

gue tenemos aqui.
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¢(En cuanto al barrial?

Eso lo dejaron los antiguos el barrial tenemos dos tierras que los antiguos nos
dejaron, el barrial es grande, la sabana igual las dos son del pueblo , pero eso
los antiguos antepasados los dejaron para el pueblo, eso dice mi mama que
fueron mucho mas antes de ellos ,los antiguos nunca ocuparon platos para
comer , solo guacales y que el café lo cocian en volados de barro y guacales
de morro, y cuando trabajaban la tierra ellos nunca abonaron ellos a la buena
de Dios sembraban, como habia poco maiz , el maiz lo revolvian con yuca y
semillas de ojushte asi era la vida de ellos antes, y ahora me dice que

nosotros crecimos en la gloria porque no sufrieron como nosotros sufrimos.

El pueblo era empedrado con veredas, cuando ibamos a traer el barro todo era
vereda, incluso se pasaban las quebradas a pie porque aqui cerca iba a buscar
lefia para quemar mis comales y ahora ya no puedo porque hay casas, antes
las casas eran de varas y embarradas de lodo, y de zacate que algunas veces
se incendiaban y que la iglesia tocaba sus campanas para que la gente ayudara

a apagar el fuego, pero lo bueno que eran frescas de bajareque y zacate.
Entrevista Nicolas Sanches (62 afios)

Santo Domingo de Guzman que en nahuatl significa Huitzapan, esta dividido en

tres aéreas: artesania, turismo y agricultura.

En cuanto a la agricultura, que es una de las principales fuentes de
sobrevivencia de los pobladores del lugar, se conoce que la mayoria realiza
esta actividad para su propio beneficio, son pocas las personas que realizan

dicha actividad como fuente de ingreso.

La artesania, es la principal fuente de ingreso que tienen los pobladores de
Santo Domingo de Guzman, es una tradicion, un legado que se traspasa de

generacion en generacion desde hace mas de cien afios.
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Segun el sefior Nicolas Sanches, quien forma parte de una familia que cuenta
con mas de cuatro generaciones de artesanos, la primera capacitacion que
recibieron como artesanos fue en el afio 1982, esto debido a la visita del sefor
Victor Tovar Ortiz en el afio 1981, originario del cantdn Lourdes, quien acudi6 a
Ni col &8s S8nches para encargarle una <coci
acontecimiento que llevo al reconocimiento de las artesanias locales de Santo
Domingo de Guzman, y a que personas ajenas al lugar pusieran interés en los
artesanos al conocer sus habilidades. Fue asi como diferentes organizaciones y
asociaciones se acercaron para brindar algunas capacitaciones y ayudarlos a
ampliar su variedad de artesanias, ya que anteriormente se limitaban solo a

realizar comales, ollas, sartenes y porrones.

Anexos 4

Glosario
Achote: es una especia de color rojizo-amarillento.

Alfareria: es el nombre del arte que consiste en la elaboracién de vasijas de

barro cocido.

Arcilla: se conoce como arcilla al material que surge a partir de la agregacion
de silicatos de aluminio derivados del proceso de descomposicién de distintos
minerales. Estos silicatos se encuentran hidratados y, de acuerdo a la presencia

de impurezas, pueden exhibir diferentes colores.

Atizantes: herramientas de larga longitud, utilizadas para extraer una pieza de
barro de un horno.

Bajareque: pared de palos entretejidos con cafas y barro.
Blumer: prenda interior femenina.
Bracier: prenda interior femenina, feriandose a los sostenes.

Ceramica: es el arte de fabricar objetos de porcelana, loza y barro.
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Chilateado: proceso por el cual se bafia con achote una pieza de barro, para
gue esta selle sus poros.

Chirivisco: ramas delgadas de un arbol.

Chuso: herramienta utilizada para extraer barro de las cuevas.

Cucucho: transportar una carga a cuestas, o0 sobre la espalda.

Cutucos: trozos pequefios de manera.

Entrenzado: disposicion de elementos en el cual se entrelazan entre si para

obtener firmeza.

Guacal: vasija hecha con el fruto de guacal. Arbol de familia de las
bignoniaceas, que produce frutos redondos de pericarpio lefioso, los cuales,
partidos por la mitad y extraidas la pulpa, se utilizan como vasija.

Innovacion:  creacién o modificacion de un producto, y su introduccién en un

mercado.
Machismo: actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.

Mecapal: faja con dos cuerdas en los extremos que sirve para llevar carga a

cuestas, poniendo parte de la faja en la frente y las cuerdas, sujetando la carga.
Milpa: terreno dedicado al cultivo del maiz y a veces de otras semillas.

Morro: guijarro pequeiio y redondo.

Ojushte: semilla de un fruto comestible.

Pefia: trozos gruesos de madera.

Pisto: populismo para referirse al dinero.
Playon: playa.

Porrones: vasija de barro de vientre abultado para agua.

109



2016.

PRESERVACION DE LOS PROCESOS Y TECNICAS CERAMICAS EN EL MUNICIPIO . ]
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE, EN ELANO M\

Rimera: montafia de cosas, uno sobre otro.

Rucia: proceso por el cual se bafa con cierta mezcla una pieza de barro.

Técnica: perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.

Tenamaste: cada una de las tres piedras u otro material que forman el horno y sobre
las que se coloca la olla para cocinar.

Tizones: palo a medio quemar.

Torno: el torno es una maquina de traccién (humana o eléctrica) que tiene una
platina soldada a un eje. Dicho eje gira a una velocidad regulable. El alfarero
modela la arcilla o pasta ceramica sobre la platina mientras el eje no deja de

girar.

Tusa: cascara que se obtiene al ser despojada de la mazorca.

Vara: rama delgada.

Vereda: camino angosto, formado comunmente por el transito de peatones y

ganados.

Yuca: planta de América tropical, de la familia de las liliaceas, con tallo
arborescente, cilindrico, lleno de cicatrices, de hasta dos metros de altura,
coronado por un penacho de hojas largas, gruesas, rigidas y ensiformes, que
tienen flores blancas, casi globosas, colgantes de un escapo largo y central, y
raiz gruesa, de la que se saca harina alimenticia, y que se cultiva en Europa

como planta decorativa.
Zacate: hierba, pasto, forraje.

Zaraza: tela de algodon estampada.
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Anexos 5
Fotografias
Foto tomada por el equipo Imaagen 76
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Foto tomada por el equipo Imagen78

Foto tomada por el equipo Imagen 79
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