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INTRODUCCION

Las carreteras son de vital importancia para la sociedad salvadorefia, y la gran
mayoria estan hechas de concreto asfaltico, es por esto que el desempefio de
las mismas depende de la calidad de los materiales, procesos constructivos y
también de un buen disefo. El disefio de una carretera abarca desde el disefio
geométrico hasta el disefio de la mezcla asfaltica utilizada en la capa de
rodadura, este disefio es lo que nos concierne estudiar y desarrollar en el
presente documento, por lo que ahondaremos en los requerimientos y
metodologias de disefio de las Mezclas Asfalticas en Caliente (MAC).

En el Salvador, histéricamente se ha desarrollado la metodologia Marshall de
disefio para MAC, ésta si bien es cierto aun tiene vigencia en nuestro pais, es
necesario dar a conocer las nuevas metodologias, como la metodologia
SUPERPAVE (Superior Performing Asphalt Pavements) desarrollada por el
Strategic Highway Research Program(SHRP), esta nueva metodologia propone
nuevas especificaciones para los agregados pétreos de las MAC asi como una
nueva clasificacion de ligantes asfalticos, normalmente clasificados por
penetracion y viscosidad, mediante su desempefio en un rango de temperaturas
maximas y minimas. También propone nuevas formas de especimenes y
formas de compactacion y por ultimo nuevos ensayos hechos a la mezcla para
predecir su desempefio bajo ciertas circunstancias. Desarrollar esta

metodologia llevaria a un gasto oneroso en equipo nuevo de laboratorio por lo
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gque en la presente investigacion, solamente se utilizo las nuevas
especificaciones para agregados y ligantes, pero no asi el resto de la
metodologia, utilizando para ello el método Marshall. El presente trabajo
pretende sentar un precedente para abrir una puerta a las nuevas tecnologias
concernientes a las MAC, ya que por los resultados obtenidos se obtienen
mejorias sensibles para los parametros promedios en El Salvador. Los capitulos
gue se abordan en el presente documento son los siguientes:

Capitulo | se da una breve descripcion de los objetivos, alcances y limitaciones
para el desarrollo de este documento.

Capitulo Il, se da una breve descripcion de la teoria relacionada a los
agregados asi como especificaciones para su manejo y acopio en planta,
control de calidad de materiales pétreos y los ensayos que basicamente se le
realizan a los agregados.

Capitulo 1ll, se hace breve mencion de las caracteristicas y propiedades mas
importantes del asfalto, su composicién y como todos estos parametros influyen
en las propiedades de la mezcla; asi como también los ensayos basicos que se
realizan para comprobar el grado de desempefio que propone la metodologia
SUPERPAVE para los ligastes asfalticos.

Capitulo IV, contempla una breve descripcion de las propiedades necesarias a
tomar en cuenta para el disefio de una MAC, también se desarrolla un breve
procedimiento, a modo de ejemplo, del disefio de una MAC y los ensayos

necesarios para poder realizar el disefio con el método Marshall.
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Capitulo V, se describe el disefio realizado para el presente trabajo y también
los resultados obtenidos en laboratorio este.
Capitulo VI, se dan las conclusiones concernientes a todos los capitulos y las

recomendaciones de aspectos importantes.
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1.0 GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

En El Salvador a raiz del conflicto armado que se vivio de 1979 a 1992, la
infraestructura vial al igual que algunas edificaciones, fueron dafadas
enormemente y se deterioraron por el poco mantenimiento. Después del
conflicto se inici6 la etapa de reconstruccion en todo el pais. El &rea de
mantenimiento vial fue una de las mayores actividades, asi como la
rehabilitacion y construccion de nuevas vias para mantener habilitado el
sistema vial de todo el pais y la interconexion con las carreteras internacionales
para fomentar el desarrollo local e internacional, con esto se obtuvieron
muchos beneficios a la poblacion en general, generando fuentes de empleo y
mejoras en el sistema de comunicacion terrestre.

Las capas de rodadura de las vias pavimentadas del pais, en su mayoria son
del tipo flexible a base de mezcla asfaltica en caliente. La mayoria de mezclas
asfalticas son tipo densa y/o abierta, el principal método de disefio que se utiliza

es: método Marshall.

El método Marshall fue desarrollado por Bruce Marshall, Ex-Ingeniero de
Bitumenes del Departamento de Carreteras del Estado de Mississipi.
El Ensayo Marshall, surgié de una investigacion iniciada por el Cuerpo de

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en 1943. Varios métodos para el



disefio y control de mezclas asfalticas fueron comparados y evaluados para
desarrollar un método simple.

Dicho cuerpo de ingenieros decidié adoptar el método Marshall, desarrollarlo y
adaptarlo para el disefio y control de mezclas de pavimento bituminoso en el
campo, debido, principalmente a que este método utilizaba equipo portatil. A
través de una extensa investigacion de pruebas de transito, y de estudios de
correlacion, en el laboratorio, se mejoraron y agregaron ciertos detalles al
procedimiento del Ensayo Marshall, y posteriormente se desarrollaron los
criterios de disefio de mezclas. Este procedimiento de disefio continda siendo el
principal método utilizado en el pais.

Hoy, el pavimento asféltico es la alternativa mas usada en la infraestructura vial
de El Salvador, razén por la cual es importante conocer y estar al tanto de
nuevos avances que permitan incrementar la vida util y la calidad de este, ya
gue el pais es muy vulnerable a desastres naturales. Los principales factores de
dafio de las vias son: La lluvia y las elevadas cargas de transito dafiando las
estructuras de pavimento y reduciendo su vida Gtil, generando mayores gastos

para su mantenimiento y reparacion.

Para mejorar la calidad de la mezcla asfaltica y mantener su vida util segun se
disefid, mucho tiempo después de la creacién del método Marshall, surgié un
nuevo método de disefio de mezclas asfalticas en caliente, el cual es conocido

a nivel mundial como SUPERPAVE. De los resultados del programa estratégico



de investigacion de carreteras de los EE.UU, surgieron las especificaciones
SUPERPAVE (SUperior PERformance Asphalt PAVEments). Creadas por el
programa SHRP (Strategic Highway Research

Program) o Programa Estratégico de Investigacion de Carreteras, desarrollado
entre 1987 y 1993 en los Estados Unidos. Parte fundamental del desarrollo del
programa es que entre las investigaciones llevadas a cabo revelaron que era

necesario:

a) Cambios completos en especificaciones y ensayos, respecto a los

ligantes asfalticos debido a su comportamiento Visco-Elastico

b) Casi ningin cambio en los ensayos sobre los agregados pétreos (El

cambio realizado es en la Curva de Graduacion)

c) Cambios esenciales en los procedimientos para el establecimiento del

disefio de una mezcla asfaltica.

Los cambios fueron establecidos en lo que se conoce como SUPERPAVE, que
representa un sistema mejorado para el disefio de mezclas asfalticas en
caliente, el cual incluye especificaciones para ligantes asfalticos, equipo y
procedimiento de ensayo, criterios de seleccién de materiales, andlisis y disefio

de mezclas asfalticas, software de apoyo y modelos de prediccién, basados en



el comportamiento de los pavimentos asfalticos. Actualmente, SUPERPAVE
establece tres niveles de utilizacién basados en la cantidad esperada de ejes
equivalentes de carga durante el periodo de disefio del pavimento. El primer
nivel, conocido como proporcionamiento Volumétrico, es el que actualmente se
desarrolla en algunos estados de la union Americana. Los 2 niveles superiores

siguen siendo investigados.

La implementacion completa de este nuevo sistema, en los EE.UU., en el
mundo entero y sobre todo en El Salvador, requiere inversiones para
adquisicion de equipos de laboratorio asi mismo para el desarrollo consistente
de los niveles superiores. Entidades en los EE.UU siguen usando el método
tradicional conocido en el pais (el método Marshall) y procuran en el mejor de

los casos cumplir con los términos del llamado hasta ahora Primer Nivel.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En El Salvador la mezcla asfaltica méas utilizada en la capa de rodadura es
especificamente las mezclas asfalticas en caliente, las cuales se conforman de
agregados pétreos y cemento asfaltico, que son debidamente calentados a una
temperatura adecuada para poder mezclarse y luego colocarse. Luego
aparecieron las mezclas asfalticas en frio, en las cuales se sustituyo el cemento
asfaltico y en su lugar se empez6 a hacer uso de las emulsiones asfalticas

como ligante para conformar la mezcla. Estas mezclas presentaban la ventaja



de poder realizarse sin la necesidad de calentar los componentes a alta
temperatura, ya que con el uso de la emulsidén, esta era posible realizarla a
temperatura ambiente, aunque sus principales desventajas han sido no poder
utilizarse para condiciones de alto trafico, a la vez que requieren mayores
tiempos para la apertura al trafico después de colocada y compactada la
mezcla. Por lo tanto para paises como El Salvador donde el alto trafico es una
de las condiciones obligatorias a cumplir, ademas que en una construccion vial
se espera que en cuanto finalice su construccion sea abierto el paso vehicular,
en conclusién para paises en vias de desarrollo es mas conveniente utilizar
mezclas asfalticas en caliente asi sean mezclas densas como en mezclas
abiertas. Pero actualmente la colocacion de mezclas asfalticas ha ocasionado
muchos problemas en cuanto a la obtencion de las propiedades mecanicas
para las cuales la mezcla fue disefiada, debido a que la temperatura de
colocacién de la mezcla es muy dificil de controlar ya que los factores
ambientales son muy aleatorios y no se puede predecir con exactitud lo que
sucedera con el clima, por eso en un afan de ponerse a la vanguardia respecto
a la tecnologia que se utiliza en la actualidad; como un primer paso hacia el
empleo en El Salvador del método de disefio SUPERPAVE para mezclas
asfalticas, realizaremos un disefio de mezcla asfaltica con el método Marshall
(aplicado actualmente en el pais) para el andlisis de estabilidad, flujo y demas
propiedades volumétricas que se analizan en una mezcla asfaltica, por otra

parte el método SUPERPAVE se empleara en el disefio de la estructura



granular de la mezcla (granulometria), ademas este método a su vez especifica
el tipo de asfalto que utilizaremos en el disefio, es el asfalto grado de
desempeiio. Respecto al grado del asfalto a utilizar este se determinara en
base a las temperaturas promedio minimas y maximas para la zona central del
pais, y asi obtener que tipo de PG (Grado de Desempefio) es el mas apropiado
para asegurar un desempefio adecuado para resistir deformaciones o
agrietamientos por temperaturas bajas o por fatiga, en condiciones de trabajo
gque se han correlacionado con ensayos especiales y simulaciones de
envejecimiento a corto y a largo plazo. Estos ensayos miden propiedades
fisicas que pueden ser directamente relacionadas, mediante principios de
ingenieria, con el comportamiento en obra, y forman parte de los productos del
Programa de Investigacion de Carreteras desarrollado por la Union Americana,
conocida como la Tecnologia.

Actualmente en El Salvador, este tipo de asfalto no ha sido utilizadas en la
construccion de carreteras; debido a que no se cuenta con refineria que lo
produzca, es de mucha importancia realizar una investigacion que nos permita
conocer acerca de sus propiedades y cuanto puede contribuir para un mejor
desempefio de la mezcla en el pavimento. Al final se analizara los resultados
obtenidos del disefio planteado. Esta investigacion, colaboraria también a que
las empresas dedicadas a la produccion de mezclas asfalticas, conozcan y
evallen las ventajas y desventajas de trabajar con este tipo de granulometria y

asfalto.



1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.
V Aplicar el método Marshall y granulometria SUPERPAVE en un disefio
de mezcla asféltica en caliente con asfalto clasificacion grado de

desempeiio.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

V Determinar las proporciones considerando tres agregados pétreos a
utilizar para el método Marshall y que constituiran la combinacion
granulométrica; para el disefio de la mezcla asfaltica, y verificar que la
curva granulométrica de esta combinacion tedrica pase por los puntos de
control y evite la zona restringida que establece el método SUPERPAVE,
ademas de ver que se cumpla con la calidad de los agregados de

acuerdo a las normativas técnicas especificadas.

V Determinar el grado del asfalto PG apropiado para el disefio,
basandonos en las temperaturas ambiente promedio maximas y minimas

para la zona central del pais.

V Evaluar el contenido 6ptimo tedrico de asfalto y determinar el valor que

serd utilizado en el disefio de la mezcla de laboratorio.



V Elaborar las Mezclas de prueba en el laboratorio, de acuerdo a las
proporciones de agregados y asfalto que se establecieron segun las

normativas técnicas empleadas.

V Ensayar las mezclas de prueba mediante el Método Marshall y observar
si la mezcla asféltica cumple con los criterios que establece el Instituto

del Asfalto para transito alto.
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1.4 ALCANCES

V Los ensayos concernientes a la determinacion de la calidad de los
materiales; corresponderan nada mas a aquellos que sean de utilidad

para el disefio de la mezcla asfaltica en caliente.

V La investigacion abordara el disefio tedrico y el disefio de laboratorio,
excluyendo para la presente; la produccion de la mezcla en planta y la

realizacion de tramos de prueba.

V El asfalto a emplear en la elaboracion de las mezclas asfalticas sera del
tipo PG (Grado de Desempefio) ya que éste es el tipo de asfalto que
propone la metodologia SUPERPAVE para el disefio de mezclas
asfalticas. En lo que concierne a la informacion técnica que se requiera
de éste, como resultados de ensayos para su clasificacion, etc.; estos
seran proporcionados por la entidad que proporcione el asfalto para esta

investigacion.

V La granulometria a utilizar en el disefio que comprende éste trabajo de
investigacién; se basara en el tamafio maximo nominal del agregado de

m8s empleo en el paz2s: Jo .
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V El disefio obtenido de la mezcla asfaltica en caliente, se analizara para
un trafico alto ya que representa las condiciones mas desfavorables a las

cudles se puede someter un pavimento en las carreteras en el pais.

V Para un analisis mas profundo de los resultados, se realizara el disefio
de una mezcla asfaltica con el método SUPERPAVE; cuyos ensayos de
laboratorio sera necesario realizarlos en Costa Rica, al ser el pais mas

cercano que cuenta con el equipo de laboratorio necesario.

V Debido a que el grado de asfalto a utilizar depende de la temperatura
ambiente; la mezcla disefiada seria aplicable en el Area Metropolitana de

San Salvador, de modo de obtener el rendimiento esperado de la misma.
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1.5 LIMITACIONES

V Debido a que en El Salvador no se cuenta con el equipo necesario para
hacerle los ensayos respectivos al tipo de asfalto a utilizar, estos no
seran realizados por nosotros; si no los resultados o datos de estos

seran proporcionados por la institucion que proporcione el asfalto.

V Existe una cantidad pobre de informacion en El Salvador, en cuanto al
disefio de mezclas asfélticas aplicando el método SUPERPAVE se
refiere, ya que se requiere de laboratorios especializados y en el pais no
se cuenta con estos, por lo tanto se adaptara solamente la parte del
analisis granulométrico de dicho método y la inclusiéon de un nuevo tipo

de ligante asfaltico.

V La realizacion de los ensayos del método SUPERPAVE; tanto a la
mezcla asféltica como el asfalto utilizado, estardn sujetos a las
condiciones establecidas en el convenio de cooperacion con la

Universidad de Costa Rica.
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1.6 JUSTIFICACIONES

La préactica actual del disefio de mezclas asfélticas deja ver la importancia de
lograr propiedades volumétricas adecuadas en la carpeta asféltica terminada,
ya que de esto depende en gran medida el desempefio de la superficie de
rodamiento en su vida de servicio. De ahi, la trascendencia de simular de
manera adecuada en el laboratorio la densificacion que ocurre en campo, bajo
la accién vehicular y de esta forma llegar a férmulas de trabajo que permitan
dosificar mezclas que exhiban un mejor comportamiento en condiciones
especificas de transito y clima; siendo esto lo que persiguen las nuevas

metodologias de disefio de mezclas.

La préctica de disefio de mezclas asfalticas ha recurrido a diferentes métodos
para establecer un disefio éptimo en laboratorio; La comunmente mas utilizada
en El salvador es el método Marshall. Debido a la necesidad de crear nuevos
métodos de disefio de mezclas asfalticas y asi obtener un mejor desempefio del
pavimento surgid6 el método SUPERPAVE (Superior Performing Asphalt
Pavement) que busca analizar y establecer predicciones del desempefio del
pavimento. Pero el empleo en el pais de esta nueva metodologia de disefio de
mezcla asfaltica se ve limitada por el alto costo de los equipos de laboratorio
necesarios para la realizacion de los ensayos que comprende el método razén

por la cual en el medio no se cuentan con los mismos.
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Por ello la propuesta de disefiar una mezcla asfaltica en caliente siempre con el
método Marshall pero con granulometria SUPERPAVE y un asfalto tipo PG
(Grado de Desemperio); busca disefiar una mezcla asfaltica en caliente que
brinde un mejor desempefio que los convencionales, esto a través de aplicacion
de la granulometria del método SUPERPAVE Yy el disefio de la mezcla con el
método Marshall, y asi poder usar para los ensayos el equipo de laboratorio con

el que se cuenta.

Ademas empresas dedicadas a la produccién de mezcla asféltica podran
conocer los resultados y beneficios del empleo de este tipo de mezclas
disefladas con el método Marshall pero con asfalto y granulometria

SUPERPAVE, y asi evaluar su implementacion en el pais.

Por todo lo anterior es importante realizar la investigacion:

AAPLI CACI C¢N DEL METODO MARSHA
GRANULOMETRIA SUPERPAVE EN EL DISENO DE
MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE CON ASFALTO

CLASI FI CACI N GRADO DE DESEMPE®=O0OO.



15

#10) 45,/ ))
1 4%2) 1, %3 0 %42 %




16

2.0 MATERIALES PETREOS

2.1 IMPORTANCIA DEL AGREGADO EN UNA MEZCLA ASFALTICA

En el disefio de una mezcla asfaltica en caliente intervienen dos materiales
indispensables que son los agregados pétreos y el asfalto que para nuestro
caso se usara asfalto de tipo PG; los agregados por su parte son de gran
importancia ya que en una mezcla asfaltica constituyen entre el 90 y el 95 por
ciento en peso, y entre el 75y 85 por ciento en volumen; es de mencionar que
la calidad de la mezcla asfaltica depende de la calidad de los materiales
constituyentes y la capacidad de carga de la carpeta es proporcionada
esencialmente por los agregados, de esto se deriva la importancia de una
adecuada seleccion y manejo de los materiales pétreos que seran utilizados
para elaborar una mezcla asfaltica, especificamente en lo que se refiere a una
buena distribucion granulométrica. Una pequefia variacion en el porcentaje de
un determinado tamafio de agregado 6 en las propiedades de éste puede
causar cambios significativos en las propiedades de la mezcla elaborada por lo
tanto es necesario llevar un control eficiente de los agregados que se esta
usando en la planta de produccién de mezcla lo cual puede comprender:

a) Control de calidad del agregado que se produce en la planta trituradora.

b) Acopio de agregados.

c) Alimentacion en frio de agregados.
El control de la calidad del agregado usado es un factor critico en el

comportamiento de una carpeta de concreto asfaltico, sin embargo, ademas de
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la calidad se aplican otros criterios que forman parte de la seleccion de un
agregado en una obra de pavimentacion, estos criterios incluyen el costo, la
disponibilidad del agregado su origen y ademas, debera cumplir con ciertas
propiedades para poder ser considerado apropiado para concreto asfaltico de

buena calidad.

2.2 DEFINICION DE AGREGADO

Los agregados pétreos son materiales granulares sélidos inertes, usados para
ser mezclado en diferentes tamafos de particulas graduadas, como parte de
una mezcla asféltica en caliente. Los agregados tipicos incluyen la arena, la
grava, la escoria de alto horno, o la roca triturada y polvo de roca. El
comportamiento de un pavimento se ve altamente influenciado por la seleccion
apropiada del agregado, debido a que el agregado mismo proporciona la

mayoria de las caracteristicas de capacidad soportante.

2.2.1 TIPOS DE AGREGADOS

El tipo de agregado pétreo se puede determinar, de acuerdo a la procedencia y
a la técnica empleada para su aprovechamiento, se pueden clasificar en los
siguientes tipos:

a) Agregados Naturales.

Los agregados naturales son aquellos que son usados en su forma natural, con

muy poco 0 ningln procesamiento.
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b) Agregados de Trituracion.
Son aquellos que se obtienen de la trituracion de diferentes rocas de cantera 6
de las granulometrias de rechazo de los agregados naturales. Se incluyen todos

los materiales de canteras cuyas propiedades fisicas sean adecuadas.

c) Agregados Artificiales.
Son los subproductos de procesos industriales, como ciertas escorias 0

materiales procedentes de demoliciones, utilizables y reciclables.

d) Agregados Marginales.
Los agregados marginales engloban a todos los materiales que no cumplen

alguna de las especificaciones vigentes.

2.2.2 CONCEPTOS MAS FRECUENTES RELACIONADOS A LOS

AGREGADOS.

1 Agregado Grueso: Agregado que pasa el t ami

en el tamiz de 4.75 mm (No. 4)
1 Agregado Fino: Agregado que pasa el tamiz de 4.75 mm (No. 4) y

gueda retenido en el tamiz de 75um (No. 200)

z

de
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Polvo Mineral: La porcion de agregado fino que pasa el tamiz 75um
(No. 200)

Relleno Mineral: Producto mineral finamente dividido en donde mas del
70% pasa el tamiz de 75um (No. 200).

Agregado de Graduacion Gruesa: Agregado cuya graduacion es
continua desde tamafios gruesos hasta tamafos finos, y donde
predominan los tamafios gruesos.

Agregado de Graduaciéon Fina: Agregado cuya graduacion es continua
desde tamafos gruesos hasta tamafos finos, y donde predominan los
tamafios finos.

Agregado Densamente Graduado: Agregado con una distribucion de
tamafios de particula, tal que cuando es compactado, los vacios que
resultan entre las particulas expresados como un porcentaje del especio
total ocupado, son relativamente pequefos.

Agregado de Graduacion Abierta: Agregado que contiene poco 0
ningun llenante mineral, y donde los espacios de vacios en el agregado
compactado son relativamente grandes.

Agregado Bien Graduado: Agregado cuya graduacion va desde el
tamafio maximo hasta el de un llenante mineral con el objeto de obtener
una mezcla bituminosa con un contenido de vacios controlado y alta

estabilidad.



2.2.3 CLASIFICACION DE LAS ROCAS

2.2.3.1 Clasificacion segun el tipo de formacion de las rocas

20

Las rocas se dividen en tres tipos generales: sedimentarias, igneas, y

metamorficas (Tabla 2.1). Esta clasificacion esta basada en el tipo de formacion

de cada roca.

CLASIFIGACION GEMERAL DE ROCAS

Claza Tipa Familia

Calcarpas Caliza
Dolomita

Sedimentarias
Arcilla Esquistosa
Aranisca
Sillceas Horstena
Conglomarade’
Broccla®

Greis
Foliadas Esquisto
Anfibalita
Fizarra
Metamoriicas

Cuarcita
Mo Foliadas Marmol
Serpentina

Granifo?
Sienita®
Intruslvas Diorita?
{de grano grueso) Gabbro
Periodofita
Firoxanita
Hornablendita

Igneas
Obsidiana
Famez
Tufa
Extrusivas Rioltz?*
{da grano fino) Traguita®$
Andesita®s
Basaho?
Dizbasa

"Tamilén puede estar parciakrants, o completarmanta, compuesia da rmaleriales calcdrecs
Thpanece, Fecuentamenta, Come impca P@fﬁrﬂlﬁ- .
15 inclyen bajo el terming genenl elsta” cuando md 28 pusden SHETTE, MuEntialivamere,

los mineraes cansliinyantes.

TABLA 2.1i Clasificacion de Agregados.
Fuente: Serie de M2%ual es N .22

( MS
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2.2.4 CLASIFICACION Y PRODUCCION DE AGREGADOS

2.2.4.1. Clasificacion de los Agregados

Los agregados usados en pavimento asfaltico se clasifican, generalmente, de
acuerdo a su origen. Estos incluyen: agregados naturales, agregados

procesados, y agregados sintéticos o artificiales.

2.2.4.1.1 Agregados naturales
Los agregados naturales son aquellos que son usados en su forma natural, con
muy poco O ningun procesamiento. Ellos estan constituidos por particulas
producidas mediante procesos naturales de erosion y degradacién, tales como
la accion del viento, el agua, y los quimicos. La forma de las particulas
individuales es un producto, a la larga, de los agentes que actlan sobre ellas.
Asi mismo, las corrientes de agua producen particulas lisas y redondeadas. Los
principales tipos de agregado natural usados en la construccion de pavimento

son la grava y la arena.

Las gravas y las arenas son clasificadas, ademas, de acuerdo a su origen. Los
materiales producidos en canteras abiertas y usados sin ningln procesamiento
adicional son conocidos como materiales en bruto, y los materiales tomados de
la ribera de los rios son conocidos como materiales de canteras de rios.

Los depdsitos de gravas varian ampliamente en composicion, pero usualmente

contienen alguna cantidad de arena y limo. Los depdésitos de arena también
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contienen, comunmente, alguna cantidad de arcilla y limo. Las arenas de playa
(algunas de las cuales se encuentran tierra adentro hoy dia) estan compuestas
de particulas de tamafo regularmente uniforme, mientras que las arenas de rio

contienen proporciones grandes de grava, limo y arcilla.

2.2.4.1.2 Agregados procesados

Los agregados procesados son aquellos que han sido triturados y tamizados
antes de ser usados. Existen dos fuentes principales de agregados procesados:
gravas naturales que son trituradas para volverlas mas apropiadas para
pavimento de mezcla asfaltica, y fragmentos de lecho de roca y de piedras
grandes que son extraidas de canteras y que deben ser reducidas en tamafio
en las plantas trituradoras, antes de ser usados en la pavimentacion; de la
calidad de las rocas que se explotan en las canteras dependerd la calidad de
los agregados procesados y dispuestos para ser utilizados en la elaboracién de
mezclas asfalticas en caliente.
La roca es triturada por tres razones:

1) Para cambiar la textura superficial de las particulas de lisa a rugosa,

2) Para cambiar la forma de la particula de redonda a angular, y

3) Para reducir y mejorar la distribucion y el rango (graduacién) de los

tamafios de las particulas.
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El propésito principal de la trituracion, en el caso de los fragmentos de lecho de
roca y de piedras grandes, es reducir las piedras a un tamafo que sea
manejable. Sin embargo, los cambios en la textura superficial, y en la forma de

las particulas, son también muy importantes.

El tamizado de los materiales, después de triturarlos, resulta en una
granulometria con cierto rango de tamafio de particula. Un factor importante en
la construccion de pavimentos de buena calidad consiste en mantener
graduaciones especificas de agregados. Sin embargo, por razones econémicas,
el material triturado es usado tal y como sale del triturador, con muy poco o
ningun tamizado. Un control adecuado de las operaciones de triturado
determina si la graduacion resultante del agregado cumple, o no, con los
requisitos de la obra. El agregado triturado, sin tamizar, es conocido como
agregado triturado sin cribar, y es usado satisfactoriamente en muchos
proyectos de construccion de pavimento. Sin embargo, es esencial garantizar
que la operacion de triturado sea continuamente supervisada para poder
producir un agregado que cumpla con las especificaciones.

El triturado de algunos tipos de roca, como las calizas, produce cantidades
substanciales de pequefios fragmentos y particulas. Esta fraccibn de material
es separada de las particulas que tienen diametros iguales o mayores 6.35 mm
(1/4 pulgada), casi siempre, y usada como agregado de arena triturada, o

procesada hasta tamafios maximos de 0.60 mm (No. 30).
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2.2.4.1.3. Agregados sintéticos

Los agregados sintéticos o artificiales no existen en la naturaleza. Ellos son el
producto del procesamiento fisico o quimico de materiales. Algunos son
subproductos de procesos industriales de produccion como el refinamiento de
metales. El producto secundario mas comunmente usado es la escoria de alto
horno. Es una sustancia no metalica que brota a la superficie del hierro fundido
durante el proceso de reduccién. Una vez que es removida de la superficie del
hierro, la escoria es transformada en pequefias particulas al templarla
inmediatamente en agua, o al triturarla una vez que se ha enfriado.

Los agregados sintéticos manufacturados son relativamente nuevos en la
industria de la pavimentacion. Ellos son producidos al quemar arcilla, arcilla
esquistosa, tierra diatomacea procesada, vidrio volcanico, escoria, y otros
materiales. Los productos finales son tipicamente livianos y tienen una
resistencia muy alta al desgaste. Los agregados sintéticos han sido usados en
la pavimentacion de cubiertas de puentes y cubiertas de techos, asi como en
capas superficiales de pavimento donde se requiere la maxima resistencia al

deslizamiento.

2.2.4.2. Produccion de Agregados
Cuando se trate de arenas o gravas, se debera tener un cuidado especial al
remover el suelo de destape (suelo que cubre el deposito) para no contaminar

el agregado. Esto es particularmente importante cuando el suelo de destape (0
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descapote) contiene arcilla, vegetacion, o algun otro material que pueda afectar
desfavorablemente el comportamiento del pavimento. Puede que algun material
de destape proporcione un relleno mineral aceptable; sin embargo, rara vez
este material podra producir una mezcla de agregado con la adecuada
proporcion de relleno mineral si tan solo se afiade al depdsito de agregado a
medida que este es removido. En consecuencia, cualquier material de destape
gue sea adecuado para ser usado como relleno mineral debera ser removido

del depdsito, tamizado, y afiadido posteriormente al agregado ya procesado.

Este método permite un control cuidadoso, en la mezcla final, del contenido de
relleno mineral. Con cierta frecuencia, las operaciones en las excavaciones y
canteras deben efectuarse alrededor de lentes de arcilla (depédsitos en forma de
lente), vetas (capas) de arcilla esquistosa y otros depdsitos de materiales
indeseables que forman parte del depoésito de agregado. En este caso la
excavacion del agregado puede tener que efectuarse a lo largo de un marco
(nivel) horizontal, o de abajo hacia arriba sobre una cara vertical del deposito,
para evitar contaminacion del agregado y poder garantizar una graduacién
uniforme. Después del triturado y el tamizado es esencial evaluar
completamente los agregados producidos para averiguar si cumplen con los
requisitos de calidad y graduacion.

En instalaciones comerciales donde la produccion de agregado es mas o

menos continua a través de la temporada de pavimentacién, es suficiente llevar
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a cabo una o dos evaluaciones de calidad cada temporada. Cuando una
operacion esta comenzando por primera vez, se deberan hacer evaluaciones
periodicas del agregado antes de que este sea usado en las mezclas de

pavimentacion.

2.3 ACOPIO Y MANEJO DE AGREGADOS

2.3.1 GENERALIDADES

Los procedimientos para manejar y acopiar las reservas de agregado varian de
obra en obra, debido a que la mayoria de los contratantes no tienen claras las
especificaciones para dichos procedimientos. En vez de ello el duefio del
proyecto requiere, usualmente, que el contratista cumpla con las
especificaciones de graduacion para el agregado. Estas especificaciones
tendran que ser cumplidas ya sea durante la elaboracién o acopio de reservas
del agregado, o cuando la mezcla de pavimentacion sea producida y colocada.
En cualquier caso, el constructor debera estar al tanto de cédmo las practicas de
manejo y acopio de reservas tanto buenas y malas afectan la seleccion del

agregado.

El muestreo y los ensayos son los Unicos medios para verificar si las
especificaciones estdn siendo cumplidas, aln si estas requieren que el
agregado cumpla con graduaciones durante la fabricacion, acopio de reservas o

produccion de mezcla. Para garantizar que las muestras seleccionadas sean



27

representativas, se deben seguir ciertos procedimientos de muestreo, indicados
enelEnsay o eisMur eo de Agr e g a-91o(2000) ysshejtivaléEnteT 2

ASTM D 75-87 (1992).

2.3.2 ACOPIO DE AGREGADO

Para producir mezclas asfalticas en caliente de alta calidad es esencial tener
buenos procedimientos de acopio de reservas. Los agregados retienen su
graduacion si son adecuadamente acopiados. Cuando el acopio es malo, las
particulas de agregado se segregan (separan por tamafio), y la graduacion
varia en los diferentes niveles del acopio. El Ingeniero debera estar al tanto de
los efectos producidos, en la graduacién del agregado, por las diferentes

practicas de acopio, y siempre debera fomentar las buenas précticas.

El ingeniero deberd estar preparado para recibir los agregados antes de que
estos sean entregados en la planta. Deberan prepararse superficies firmes y
limpias, y deberan tomarse precauciones para mantener separadas las reservas
y asi prevenir entremezclado de particulas, el cual conduce, frecuentemente, a
errores en la graduacion. La separacion se logra ya sea manteniendo las
reservas ampliamente espaciadas, mediante el uso de muros de contencién

entre ellas, o almacenando el agregado en depdsitos.
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El uso de muros de contencion requiere que estos sean lo suficiente fuertes
para resistir el peso del agregado, y que se extiendan hasta la profundidad total

de las reservas.

2.3.2.1 Practicas Para la Construccion de Acopios

La manera como los agregados deben ser manejados durante el acopio
depende de la naturaleza misma del material. Los agregados finamente
graduados (tales como arenas y materiales finos) y los de un solo tamafio no
requieren el mismo cuidado en su manejo que los agregados gruesos
compuestos de varios tamafios de particula. Las arenas, el agregado triturado
fino, y los agregados de un solo tamafio (especialmente los tamafios pequefios)

pueden ser manejados y almacenados casi de cualquier manera.

Las combinaciones de agregados, sin embargo, requieren de un manejo
especial. Por ejemplo, si un material que contiene particulas gruesas y finas se
coloca en una pila con forma de cono, es probable que presente segregacion
debido a que las particulas grandes van a rodar por la pendiente de la reserva
(Figura 2.1.A). Esta segregacién puede ser minimizada si se construye la pila

en capas (Figura 2.1.B).
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FIGURA 2.17 Método (A) Incorrecto (B) correcto para Apilar Agregado con Particulas

Grandes y Pequenias.
Fuente: Serie de M2%ual es N .22 (MS

Si los agregados son transportados en camion, se puede construir una pila en
capas vaciando las camionadas, una cerca de otra, sobre la superficie total del
montdén. El tamafio de las camionadas determinara el espesor de cada capa.
Cuando el apilamiento se hace con grua, las cargas deberan depositarse (sin
ser arrojadas) una cerca de otra para formar capas de espesor uniforme. Cada
capa debera ser terminada antes de comenzar a apilar la capa siguiente, como

lo muestra la Figura 2.2.
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FIGURA 2.2 Apilamiento con Grla
Fuente: Serie de M&2%ual es N .22 (MS

Si se usa una topadora (buldozer) para construir la pila, la topadora tendra que
depositar el agregado de tal forma que la pila crezca en capas uniformes. Cada
capa no debera tener un espesor de mas de 1.20 metros (4 pies). La
manipulacion de agregados con topadora debera ser minima, debido a que

cualquier movimiento del agregado puede causar segregacion y degradacion.

2.3.3 MANEJO DE AGREGADO.
El manejo de agregado es muy importante ya que las particulas individuales de

agregado causan segregacion cuando se trata de particulas que presentan
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diferentes tamarios, por lo tanto, el manejo de agregado debe ser minimo para

poder prevenir cualquier degradacion y segregacion.

El manejo minimo incluye apartar el agregado de las reservas para que pueda
ser procesado adicionalmente, y para luego ser mezclado en la planta de
mezcla en caliente. No existen reglas especificas para esta operacion, pero si
hay una norma general que casi siempre se aplica; ésta consiste en usar un
cargador para remover material de las partes casi verticales del acopio. Si se
usa un buldézer, o cualquier otro vehiculo de traccion, para trabajar en la parte
superior del acopio, aumenta la probabilidad de una alta degradacion.

Si se permite el uso de topadoras en el manejo de pilas de agregado, estas no
deberan trabajar continuamente sobre el mismo nivel. Si esto llegara a ocurrir,
el material fino, producido por la accion moledora de la banda de rodamiento,
encontrara el camino hacia la parte baja de la rampa que esta siendo usada por
la topadora (Figura 2.3). Por lo tanto, el material tendr4 que volver a ser
tamizado antes de ser usado en la mezcla. De otra manera, el material debera
ser desechado. Este problema no esta Unicamente limitado al uso de topadoras
y otros vehiculos de traccidon; también ocurre cuando se usan equipos con

llantas de caucho.
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FIGURA 2.31 Segregacion Causada por el Bulddzer.
Fuente: Serie de M2%ual es N .22 (MS

Para garantizar que la pila mantenga una graduacion uniforme se deben tomar
muestras del agregado, y ensayarlas con frecuencia. Cada muestra de la pila
debe ser un compuesto de agregados tomados de diferentes niveles de la pila -
cerca a la cima, en la mitad, y cerca de la base. Es posible usar un escudo de
madera 0 metal metido verticalmente en la pila, justo por encima del area de
muestreo, para prevenir que particulas sueltas de agregado se derrumben

sobre la muestra durante la operacion de muestreo.
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Para obtener muestras, use una pala de punta cuadrada con bordes doblados
hacia arriba tal que formen una cuchara. Introduzca horizontalmente la cuchilla
de la pala dentro de la pila y remueva una palada de material. Tenga cuidado
de no dejar caer ninguna de las particulas. Luego coloque el agregado en un
balde. Las paladas siguientes seran colocadas en el mismo balde.

Asegurese de obtener una palada de agregado, en el area de muestreo, de
cada nivel de la pila. Es importante que las areas de muestreo no estén en linea
vertical. Estas deberan estar mas bien escalonadas alrededor, o dentro, de la

pila, para garantizar muestras representativas.

2.4. IMPORTANCIA DEL MUESTREO Y REDUCCION DE

AGREGADO

2.4.1 IMPORTANCIA DEL MUESTREO DE AGREGADO.
Los buenos procedimientos de control de calidad requieren de pruebas durante
los procesos de produccion, acopiado, y manejo, para:
1 Asegurar que solamente se use material satisfactorio en la mezcla de
pavimentacion, y
1 Proporcionar un registro permanente como evidencia de que los
materiales cumplen con las especificaciones de la obra.
Obviamente, no resulta practico ensayar todo el agregado que esta siendo
producido o ensayar todo el contenido del acopio. Solo es posible ensayar

muestras de estos materiales. La muestra seleccionada debe ser
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verdaderamente representativa de todo el agregado para que los resultados de
los ensayos sean confiables. Es muy importante, por lo tanto, tener técnicas
apropiadas de muestreo, (basados en la norma AASHTO T 2-91 (2000) y su
equivalente ASTM D 75-87 (1992). Las cantidades requeridas en el muestreo
estan indicadas en la norma (ver Tabla 2.2).

También se incluye informacion sobre el peso recomendado de la muestra, con
base en el tamafio maximo de la particula de agregado. Ademas, debe
recordarse que las muestras mas representativas son generalmente tomadas

de las bandas transportadoras de agregado, y no de los acopios o depdésitos.

Tamafio maximo Nominal del Masa Minima Aproximada de
Agregado Muestra de Campo, Ib ( Kg)
Agregado fino
No. 8 (2.36 mm) 25 (10)
No. 4 (4.75 mm) 25 (10)
Agregado grueso
3/8 pulg (9.5 mm) 25 (10)
% pulg (12.5 mm) 35 (15)
¥ pulg (19.0 mm) 55 (25)
1 pulg (25.0 mm) 110 (50)
1% pulg (37.5 mm) 165 (75)
2 pulg (50 mm) 220 (100)
2% pulg (63 mm) 275 (125)
3 pulg (75 mm) 330 (150)
3% pulg (90 mm) 385 (175)

TABLA 2.27 Tamafio de Muestras.
Fuente: Norma AASHTO T 2-91 (2000) Con equivalencia en ASTM: D 75-87 (1992)
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2.4.2 IMPORTANCIA DE LA REDUCCION DE AGREGADO.

Después de haber seleccionado una muestra de agregado, es a veces
necesario reducir su tamafio (volumen) a uno mas conveniente para que pueda
ser manejada y ensayada. Debido a que este proceso de reduccion puede
causar segregacion, es necesario tener mucho cuidado para poder preservar la
integridad de la muestra. La Figura 2.4 ilustra dos ejemplos de métodos de
reduccion. Generalmente, es preferible usar el partidor mecanico de muestras
con agregados gruesos o agregados finos secos. Por otro lado, el cuarteo es el
mejor método cuando la muestra de agregado esta humeda. La reduccion de la
muestra se hace en base al tamafio maximo nominal del agregado y de acuerdo
a la norma AASHTO T 248-02 vy su equivalente ASTM C 702-98 (2003),

describe ambos métodos en detalle.

a)

FIGURA 2.4 - Reduccion de Muestras de Agregado.
a) Método usando partidor de muestras

b) Método por cuarteo manual
Fuente: Laboratorio de Escuela de Ingenieria Civil, UES.
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El método de cuarteo manual debera ser usado cuando no se disponga de

partidores mecanicos.

2.5. PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS QUE SE UTILIZAN EN

MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE (M.A.C)

2.5.1 PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS UTILIZADOS EN M. A. C.

En un pavimento densamente graduado de mezcla asféltica en caliente, el
agregado conforma el 90 a 95 por ciento, en peso, de la mezcla de
pavimentacion. Esto hace que la calidad del agregado usado sea un factor
critico en el comportamiento del pavimento. Sin embargo, ademas de la calidad,
se aplican otros criterios que forman parte de la seleccién de un agregado en

una obra de pavimentacion.

Estos criterios incluyen el costo y la disponibilidad del agregado. Aiun mas, un
agregado que cumple con los requisitos de costo y disponibilidad debera poseer
también ciertas propiedades para poder ser considerado apropiado para
pavimento asfaltico de buena calidad. Estas propiedades son:

{1 Graduacion y tamafio maximo de particula.

1 Limpieza.

1 Dureza.

1 Forma de la particula.

1 Textura de la superficie.
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1 Capacidad de absorcion.
1 Afinidad con el asfalto.
1 Peso especifico.

Cada una de las propiedades mencionadas se describen a continuacion.

2.5.1.1 Graduacién y Tamafio Maximo de la Particula
2.5.1.1.1 Graduacion

Todas las especificaciones de pavimento asfaltico de mezcla en caliente
requieren que las particulas de agregado estén dentro de un cierto margen de
tamafios y que cada tamafio de particulas este presente en ciertas
proporciones. Esta distribucidn de varios tamafios de particulas dentro del
agregado es comunmente llamada graduacién del agregado o graduacion de la
mezcla. Es necesario entender como se mide el tamafio de particulas y la
graduacion para determinar si la graduacion del agregado cumple o no con las

especificaciones.

2.5.1.1.2 Tamafio Maximo de Particula
El tamafio de las particulas mas grandes en la muestra debe ser determinado,
debido a que las especificaciones hablan de un tamafio maximo de particulas
para cada agregado usado. Existen dos formas de designar tamafios maximos

de particulas:
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a) Tamafo Maximo Nominal del Agregado
Designado como un tamiz mas grande que el primer tamiz que retiene mas del
10% de las particulas de agregado, en una serie normal de tamices.

b) Tamafio Maximo del Agregado
Designado como el tamiz mas grande que el tamafio maximo nominal de
particula. Tipicamente, este es el tamiz mas pequefio por el cual pasa el 100

por ciento de las particulas de agregado.

2.5.1.2 Limpieza

Las especificaciones de la obra generalmente ponen un limite a los tipos y
cantidades de materiales indeseables (vegetacion, arcilla esquistosa, particulas
blandas, terrones de arcilla, etcétera) en el agregado. Las cantidades excesivas
de estos materiales pueden afectar desfavorablemente el comportamiento del
pavimento.

La limpieza del agregado puede determinarse, usualmente, mediante
inspeccion visual, pero un tamizado por lavado de acuerdo a la norma AASHTO
T 11-97 (2000) y su equivalente ASTM 117-95 (donde el peso de la muestra
de agregado antes de ser lavada es comparado con su peso después de ser
lavada) proporciona una medida exacta del porcentaje de material indeseable

mas fino que 0.075 mm (No. 200). EIEnsayo AFi nos Pl 8sti

Graduados y Suelos por el Uso del Ensayo

CO0S

e

d
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T 176-02) es un método para determinar la proporcion indeseable de polvo fino
y arcilla en la fraccion de agregado que pasa el tamiz de 4.75 mm (No. 4).
2.5.1.3 Dureza

Los agregados deben ser capaces de resistir la abrasion (desgaste irreversible)
y degradacion durante la produccién, colocacion, compactacion de la mezcla de
pavimentacion y durante la vida de servicio del pavimento. Los agregados que
estan en, o cerca de, la superficie, deben de tener mayor resistencia que los
agregados usados en las capas inferiores de la estructura del pavimento. Esto
se debe a que las capas superficiales reciben los mayores esfuerzos y el mayor
desgaste por parte de las cargas del transito.

El Ensayo de Desgaste de Los Angeles (AASHTO T 96-2002, Equivalencia

ASTM C-131-2001) mide la resistencia de un agregado al desgaste y a la

abrasion. El equipo usado en el ensayo se muestra en la (Figura 2.5).

19 4 r
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FIGURA 2.57 Maquina de Desgaste de Los Angeles.

Fuente: Laboratorio de Escuela de Ingenieria Civil, UES.
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2.5.1.4 Forma de la particula

La forma de la particula (Figura 2.6) afecta la trabajabilidad de la mezcla de
pavimentacion durante su colocacion, asi como la cantidad de fuerza necesaria
para compactar la mezcla a la densidad requerida. La forma de la particula
también afecta la resistencia de la estructura del pavimento durante su vida.

Las particulas irregulares y angulares generalmente resisten el desplazamiento
(movimiento) en el pavimento, debido a que tienden a entrelazarse cuando son
compactadas. El mejor entrelazamiento generalmente con particulas de bordes
puntiagudos y de forma culbica, producidas, casi siempre, por trituracion.
Muchas de las mezclas asfalticas de pavimentacion contienen particulas
angulares y redondas. Las particulas gruesas (grandes) de agregado
proporcionan la resistencia en el pavimento y provienen generalmente de piedra
o grava triturada. Las particulas finas de agregado suministran la trabajabilidad

necesaria en la mezcla y provienen generalmente de arenas naturales.

La prueba de laboratorio mas utilizada para medir la forma de las particulas es
conocida como ficubicidad de |l as part2zcul
método comprende el procedimiento de laboratorio para determinar las
particulas chancadas (caras fracturadas), rodadas y lajeadas de la fraccién

retenida en la malla N° 4 (4.75 mm) de un pétreo.
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2.5.1.5 Textura superficial

La textura superficial (Figura 2.6) de las particulas de agregado es otro factor
gue determina no solo la trabajabilidad y resistencia final de la mezcla de
pavimentacion, sino también las caracteristicas de resistencia al deslizamiento
en la superficie del pavimento. Algunos consideran que la textura superficial es
mas importante que la forma de la particula. Una textura aspera, como la del
papel de lija, aumenta la resistencia en el pavimento debido a que evita que las
particulas se muevan unas respecto a otras, y a la vez provee un coeficiente
alto de friccion superficial que hace que el movimiento del transito sea mas

seguro.

Adicionalmente, las peliculas de asfalto se adhieren mas facilmente a las
superficies rugosas que a las superficies lisas. Las gravas naturales son
frecuentemente trituradas durante su procesamiento, debido a que
generalmente contienen superficies lisas. El trituramiento produce texturas
superficiales rugosas en las caras fracturadas, asi como cambios en la forma de

la particula.

No existe un método directo para evaluar la textura superficial. Es tan solo una
caracteristica, como la forma de la particula, que esta reflejada en los ensayos

de resistencia y en la trabajabilidad de la mezcla durante la construccion.
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FIGURA 2.6 1 Agregado con Diferentes Formas y Texturas Superficiales
a) Agregado grueso.
b) Agregado fino.
Fuente: Laboratorio de Escuela de Ingenieria Civil, UES.

2.5.1.6 Capacidad de absorcion

Normas: (Agregado grueso: AASHTO T 85-91 y ASTM C 127-88 (1993).
Agregado fino: AASHTO T 84-00 y ASTM C 128-97).

Todos los agregados son porosos, y algunos mas que otros. La cantidad de
liquido que un agregado absorbe cuando es sumergido en un bafio determina
su porosidad.

La capacidad de un agregado de absorber agua (o asfalto) es un elemento
importante de informacién. Si un agregado es altamente absorbente, entonces
continuara absorbiendo asfalto después del mezclado inicial en la planta,

dejando asi menos asfalto en su superficie para ligar las demas particulas de
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agregado. Debido a esto, un agregado poroso requiere cantidades mucho

mayores de asfalto que las que requiere un agregado menos poroso.

Los agregados altamente porosos y absorbentes no son normalmente usados,
a menos de que posean otras caracteristicas que los haga deseables, a pesar
de su alta capacidad de absorcion. Algunos ejemplos de dichos materiales son
la escoria de alto horno y ciertos agregados sintéticos.

Estos materiales son altamente porosos, pero también son livianos en peso y

poseen alta resistencia al desgaste.

2.5.1.7 Afinidad con el Asfalto

La afinidad de un agregado con el asfalto es la tendencia del agregado a
aceptar y retener una capa de asfalto. Las calizas, las dolomitas, y las rocas
trapeanas tienen alta afinidad con el asfalto y son conocidas como hidrofébicas
(repelen el agua) porque resisten los esfuerzos del agua por separar el asfalto
de sus superficies.

Los agregados hidrofilicos (atraen el agua) tienen poca afinidad con el asfalto.
Por consiguiente, tienden a separarse de las peliculas de asfalto cuando son
expuestos al agua. Los agregados siliceos (cuarcita y algunos granitos) son
ejemplos de agregados susceptibles al desprendimiento y deben ser usados

con precaucion.
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No es muy claro el porqué los agregados hidrofébicos e hidrofilicos se
comportan de tal manera. A pesar de esto, existen varios ensayos para
determinar su afinidad con el asfalto y su tendencia al desprendimiento. En uno
de estos ensayos, la mezcla de agregado-asfalto, sin compactar, es sumergida

en agua, Yy las particulas cubiertas son observadas visualmente.

En otro ensayo, cominmente conocido como ensayo de inmersion-compresion,
dos muestras de mezcla son preparadas y una es sumergida en agua.
Posteriormente, ambas son ensayadas para determinar sus resistencias. La
diferencia en resistencia es considerada un indicativo de la susceptibilidad del

agregado al desprendimiento.

2.5.1.8 Peso Especifico

(Norma: ASTM D 70, AASHTO T 228)

El peso especifico de un agregado (también conocido como gravedad
especifica) es la proporcion entre el peso de un volumen dado de agregado y el
peso de un volumen igual de agua. El peso especifico es una forma de expresar
las caracteristicas de peso y volumen de los materiales. Estas caracteristicas
son especialmente importantes en la produccién de mezclas de pavimentacion
debido a que el agregado y el asfalto son proporcionados, en la mezcla, de
acuerdo al peso. Una tonelada de agregado de bajo peso especifico tiene un

volumen mayor (ocupa mas espacio) que una tonelada de agregado con un
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peso especifico mas alto. Por consiguiente, para poder cubrir todas las
particulas de agregado, mas asfalto debe ser adicionado a una tonelada de
agregado con bajo peso especifico (mayor volumen) que a una tonelada de

agregado con un peso especifico mas alto (menos volumen).

Otra raz6n importante por la cual es necesario conocer el peso especifico de los
agregados usados es: que este ayuda en el célculo de porcentaje de vacios de
aire (espacios de aire) de las mezclas compactadas. Todas las mezclas de
pavimentacion deben incluir un cierto porcentaje (en volumen) de vacios o
espacios de aire. Estos espacios desempefian una labor importante en el
pavimento terminado. La Unica manera de calcular el porcentaje de vacios de
aire en un volumen dado de mezcla de pavimentacién es midiendo el peso
especifico de una muestra de la mezcla de pavimentacion y luego restando, de
su valor, los pesos especificos del agregado y el asfalto que conformara la
mezcla. El resultado es una indicacion del volumen de vacios de aire en la

muestra.

Todos los agregados son hasta cierto punto porosos. Se ha desarrollado tres
tipos de peso especifico para tener en cuenta la porosidad del agregado, debido
a que esta afecta la cantidad de asfalto que se requiere para cubrir las
particulas de agregado y también el porcentaje de vacios de aire en la mezcla

final.
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Estos tres tipos son:
1 Peso especifico total
1 Peso especifico aparente, y

1 Peso especifico efectivo

La determinacion de esta propiedad (peso especifico) incluyendo los tres tipos
ya mencionados, se logra mediante el ensayo de laboratorio conocido como:
1 Gravedad Especificay Absorcion del Agregado.

El peso especifico total de una muestra incluye todos los poros de la muestra.
El peso especifico aparente no incluye, como parte del volumen de la muestra,
los poros y espacios capilares que se llenarian de agua al saturar la muestra. El
peso especifico efectivo excluye, del volumen de la muestra, todos los poros y
espacios capilares que absorben asfalto. Ninguna de estas suposiciones
excepto en casos muy raros, es verdadera sin embargo, el peso especifico
efectivo, el cual discrimina entre poros permeables al agua y poros permeables
al asfalto, es el que mas se acerca al valor correcto que debe ser usado en los

calculos de mezclas asfalticas.

2.6 ANALISIS GRANULOMETRICO

2.6.1. IMPORTANCIA DE UNA BUENA GRANULOMETRIA DEL AGREGADO
La granulometria de particulas es determinada por un analisis de tamices (o

granulometria) efectuado sobre las muestras de agregado. El analisis de
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tamices consiste en pasar la muestra por una serie de tamices, cada uno de los

cuales tiene aberturas de un tamafo especifico (Figura 2.7).

Los tamices estan denominados de acuerdo al tamafio de sus aberturas. Las
particulas gruesas quedan atrapadas en los tamices superiores; las particulas
de tamafio medio pasan a través de los tamices medianos; y las particulas finas

pasan a través de los tamices inferiores.

La granulometria del agregado, o graduacion de la mezcla, tiene en cuenta el
porcentaje (en peso) total de muestra que pasa por cada uno de los tamices. La
granulometria es determinada al calcular el peso del contenido de cada tamiz,
después de haber efectuado el andlisis de tamices. Luego se resta el peso del

contenido de cada tamiz del peso total de la muestra.



48

. TAMICES
~ INTERMEDIOS

FIGURA 2.7 1 Andlisis de Tamices.
Fuente: Laboratorio de Escuela de Ingenieria Civil, UES.

Los concretos asfalticos son clasificados de acuerdo a los porcentajes de
particulas de agregado que contienen. La Tabla 2.3 ilustra cinco tipos diferentes

de concreto asfaltico y sus contenidos respectivos de agregado.
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Designacion de la Mezcla usando el Tamario Méximo Nominal de Agregado

: 375 mm 25.0mm 719.0 mm 12.5 mm 9.5 mm

Tamario de Tamiz (12 in.) (1in.) (%4 in.) (2 in.) (3 in.)
Porcentaje Total que Pasa (en peso)
50 mm (2 in.) 100 —_ —_ _— -
37.5 mm (12 in.) 90 to 100 100 - — —
25.0 mm (1 in.) — 90 to 100 100 — —_
19.0 mm (¥ in.) 56 to 80 —_ 90 to 100 100 —_
12.5 mm (Y2'in.) — 56 to 80 —_ 90 to 100 100
9.5 mm (¥ in.) — — 56 to 80 - 90 1o 100
4,75 mm (No. 4) 23 to 53 29 to 59 35 to 65 44 to 74 55 to 85
2.36 mm (No. 8)* 15 to 41 19 to 45 23 to 49 28 to 58 32 to 67
1.18 mm (No. 16) - —_ —-— - —
0.60 mm (No. 30) —_ — - —_ —
0.30 mm (No. 50) 4 to 16 5to 17 5to19 5to 21 7to0 23
0.15 mm (No. 100) —_ —_ - —_ —
0.075 mm (No. 200)** Qto§ ita7 2t08 2t010 2to 10
Cemento Asféltico,
3to 8 3109 410 10 4 to 11 5to 12|

porcentaje en peso
del total de la mezcla*

'‘Cuando se consideran las caracteristicas de la graduacion total de una mezcla asféltica, resulta ser que la cantidad de
material que pasa el tamiz de 2.36 mm (No. 8) es un punto importante y conveniente de control de campo entre los
agregados finos y los agregados gruesos. Las graduaciones que se aproximan a la cantidad méaxima permitida que
debe pasar por el tamiz de 2.36 mm resultaran en superficies de pavimento con textura relativamente fina.

Las graduaciones que se aproximan al valor minimo permitido resultaran en superficies con textura relativamente
aspera.

"El material que pasa el tamiz de 0.075 mm (No. 200) puede consistir de particulas finas de agregado o de relleno
mineral, o de ambos. Este material debera estar libre de materia organica y de particulas de arcilla, y debera tener un
indice de plasticidad no mayor a 4 cuando se usa el Método D 423 o D 424 de la ASTM.

*La cantidad de cemento asféltico esta dada en porcentaje por peso de la mezcla total. La amplia diferencia en pesos
especificos de varios agregados, asi como la diferencia en absorcién, resulta en el amplio margen de cantidad de
asfalto requerida. Esta cantidad de asfalto requerida debera determinarse usando las pruebas adecuadas de
laboratorio, o con base en la experiencia previa con mezclas similares, o mediante una combinacién de ambos
métodos.

TABLA 2.37 Composicion Tipica del Concreto Asfaltico.

Fuente: Serie de M&Yhual es N .22 (MS

Las especificaciones de granulometria de agregado para una obra dada pueden
ser presentadas graficamente. La Figura 2.8 muestra un grafico tipico de
granulometria. En el grafico, los tamafos de los tamices se muestran

horizontalmente tanto en unidades métricas como en unidades habituales.
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El porcentaje de material que pasa se muestra verticalmente. Las
especificaciones para una obra dada estan representadas por la region que
esta entre las lineas sdlidas delgadas. La formula de la mezcla de
pavimentacion esta representada por la linea sélida gruesa. La banda de control
de granulometria para la obra - establecida como referencia para controlar la
granulometria en la obra - esta situada dentro de la region encerrada por las

lineas punteadas.

Examinemos, usando la (Figura 2.8), que nos dice un gréafico de granulometria.
Tomando el tamiz de 9.5 mm (3/8 pulgada) como ejemplo, podemos observar
qgue la banda de control de graduacion permite que pase, por este tamiz, el 65 a
80 por ciento de agregado. La formula de la mezcla de la obra requiere que el
72 por ciento de agregado pase a través del tamiz de 9.5 mm (3/8 pulgada). Sin
embargo, el margen usado durante el mezclado y la construccion esta entre el
65 y el 80 por ciento (material pasando el tamiz). Un grafico de granulometria
permite que el inspector comprenda, rapida y facilmente, las graduaciones
requeridas por la banda de especificaciones, por la formula de mezcla de la

obra, y por la banda de control de graduacion de la obra.
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FIGURA 2.8 Grafico Tipico de una Granulometria Exponencial y Ejemplo de una Banda

de Granulometria.
Fuente: SeriedeManu al es N22). 22 ( MS

En la norma ASTM E 11-95 se encuentran los tamices para laboratorio para
analisis granulométrico en general. En la Tabla 2.4 se muestran los tamafios y
nameros de tamices mas frecuentemente usados en la graduacion de agregado

para mezclas asfalticas de pavimentacion.
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Designacién de Tamices Designaci6n de Tamices
para Agregados Gruesos para Agregados Gruesos
Sistema Métrico Sixtama Hanilual Sistema Métrico Noramancans,
63 mm 2.%in. 2.36 mm No. 8
50 mm 2in. 1.18 mm No. 16
37.5 mm 12 0n. 0.60 mm No. 30
25.0 mm 1in. 0.30 mm No. 50
19.0 mm % in. 0.15 mm No. 100
12,5 mm 12 in, 0.075 mm No. 200
8.5 mm 3% in.
4,75 mm No. 4

TABLA 2.471 Tamafios Tipicos de Tamices
Fuente: Serie de M&Yhual es N .22 (MS

2.6.2 METODOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA GRANULOMETRIA.
Los dos métodos usados para determinar la graduacion de agregados son:
tamizado en seco, paran An 8l i si s por Tamizado de

(AASHTO T 27-99 Con equivalencia en ASTM C 136-01) y tamizado por lavado,

para i Mat eri ales m8s Finos quuen (Ra 2@nenel

Agregado Minerales por Lavado, (AASHTO T 11-97 (2000) Con equivalencia en
ASTM C 117-95). El tamizado en seco se usa generalmente con material
agregado de graduacion gruesa. Sin embargo, cuando las particulas de
agregado estan cubiertas de polvo o material limo-arcilloso, se debe efectuar un

tamizado por lavado.

Agr e

Tar
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2.6.2.1 Tamizado en seco.

Se usa generalmente con material agregado de graduacién gruesa. Sin
embargo, cuando las particulas de agregado estan cubiertas de polvo o material
limo-arcilloso, se debe efectuar un tamizado por lavado.

1 Las muestras para el tamizado son reducidas por medio de un
Acuarteador o de muestras, o mediante cu

1 Los material finos y gruesos son separados usando un tamiz de 4.75 mm
(No. 4).

! Las muestras son secadas hasta un peso constante.

1 Las muestras finas y las muestras gruesas son tamizadas
separadamente.

1 El peso de las fracciones (porciones) retenidas en cada tamiz, y en el
plato que esta al final de los tamices, es registrado, asi como la
graduacion de cada muestra (parte fina y parte gruesa).

1 Enlanorma (AASHTO T 27-99 y ASTM C 136-01) se puede encontrar el

procedimiento para tamizado en seco.

2.6.2.2 Tamizado por via humeda
1 Las muestras para este tipo de tamizado son lavadas a fondo para
remover el polvo y el material limo-arcilloso, después de haber sido

reducidas, separadas, secadas y pesadas.
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1 Después de ser lavadas, las muestras son nuevamente secadas y
pesadas. La diferencia en peso antes y después del lavado representa la
cantidad de polvo y material limo-arcilloso en la muestra original.

1 En la norma AASHTO T 11-97 y su equivalente ASTM C 117-95, se

puede encontrar el procedimiento para tamizado por via himeda,

2.7 REQUERIMIENTOS DE LA GRANULOMETRIA SUPERPAVE

La aparicion de nuevos criterios para la evaluacion de la graduacién de
agregados es debido al surgimiento de la metodologia de disefio Superpave, la
cual forma parte del programa estratégico de investigacibn en carreteras
(Strategic Highway Research Program, SRHP), el cual esta dirigido a mejorar el
desempefio y vida util de las carreteras. Durante el desarrollo del SHRP,
expertos en pavimentos fueron consultados con el fin de determinar cuales eran
las propiedades mas importantes del agregado. Hubo un acuerdo general con
respecto a que las propiedades del agregado juegan un rol central en la

deformacion permanente.

2.7.1 AGREGADOS MINERALES SUPERPAVE
Los diferentes criterios establecidos por el método Superpave para la
evaluacion de los agregados minerales para mezclas asfalticas en caliente, los

cuales forma parte del programa estratégico de investigacion en carreteras
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(Strategic Highway Research Program, SRHP), el cual esta dirigido a mejorar el
desempeiio y vida utili de los pavimentos. Los investigadores de SHRP
confiaron en la experiencia de esos expertos y en la suya propia para identificar
dos categorias de propiedades de los agregados que se necesitan en el
sistema de Superpave, si bien no se desarroll6 ningin nuevo procedimiento
para ensayar agregados, si se refinaron los procedimientos existentes para
adaptarlos al sistema, estas propiedades son: las propiedades de consenso y
las propiedades de la fuente de origen; asi como también una nueva forma de
especificacidon granulométrica del agregado; esto se llama estructura del

agregado de disefio.

2.7.1.1 Propiedades de Consenso
Las propiedades de consenso son consideradas criticas para alcanzar un alto
comportamiento de la mezcla asfaltica y se asocian a la calidad del agregado

para producir una mezcla resistente y durable. Estas propiedades son:

V Angularidad del agregado grueso (Caras fracturadas).
V Angularidad del agregado fino (Vacios sin compactar).
V Particulas planas y alargadas.

V Contenido de arcilla.

Hay requerimientos estandar para esas propiedades de los agregados. Las

normas de consenso varian en funcién del nivel del transito y de la posicién de
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los agregados en la estructura del pavimento. Los materiales ubicados cerca de
la superficie del pavimento sujetos a altos niveles de transito demandan normas

de consenso mas exigentes.

Estas propiedades se aplican a una mezcla de agregados propuesta antes que
a los componentes individuales, no obstante, en la realidad corrientemente
aplican estos requerimientos a agregados individuales con el objeto de
identificar asi un componente indeseable. A continuacion se define cada una de
las propiedades y se presentan los requerimientos establecidos por la

metodologia Superpave.

2.7.1.2 Angularidad del Agregado Grueso

Esta propiedad asegura un alto grado de fricciébn interna del agregado y
resistencia al ahuellamiento. Se define como el porcentaje en peso del
agregado mayor de 4.75 mm con una o mas caras fracturadas (Norma ASTM D
5 8 2 Métollo de prueba estandar para determinar el porcentaje de particulas

fracturadas en el agregado gruesoo.)

Muchos Departamentos de Transporte de los E.E.U.U tienen protocolos para
medir la angularidad del agregado grueso. Se considera una cara fracturada si
el area proyectada es mayor o igual al 25% del area maxima proyectada y la
cara es puntiaguda y margen bien definido. La determinacion es subjetiva y es

considerada buena.
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Uno de los propositos de esta estimacion es maximizar la resistencia al corte
mediante el incremento de la friccibn entre particulas de las mezclas de
agregado. Otro propoésito es proveer estabilidad para tratamientos superficiales
de agregados mediante el incremento de la friccion y textura del agregado

utilizado carpetas asfalticas delgadas.

La Tabla 2.5. Muestra los valores minimos requeridos para la angularidad del

agregado grueso en funcién del nivel de transito y la posicién en el pavimento.

Transito en 10° Prof. desde la sup. < Prof. desde la sup. >
ESALs 100mm 100mm
<0.3 55/- -/-
<1 65/- -/-
<3 75/- 50/-
<10 85/80 60/-
<30 95/90 80/75
<100 100/100 95/90
0100 100/100 100/100

"85/80". 85% del agregado grueso tiene una cara fracturada y 80% tiene dos
caras fracturadas.

TABLA 257 Requerimientos de Superpave para la angularidad del agregado grueso.
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacién
N°299, Instituto mexicano del transporte.

2.7.1.3 Angularidad del Agregado Fino
Esta propiedad asegura un alto grado de friccion interna del agregado fino y
provee resistencia al ahuellamiento. Se define como el porcentaje de vacios de

aire presente en los agregados menores de 2.36 mm, levemente compactados
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( Nor ma AST MMétGdb2de prueba estandar para contenido de vacios
sin compactar de agregado fino (como la influencia de forma de la particula,
textura superficial, y clasificacién) )0 Contenidos de vacios mayores, significan

mas caras fracturadas.

Transito en 10° Prof. desde la sup. < Prof. desde la sup. >
ESALs 100mm 100mm

<0.3 - -

<1 40 -

<3 40 40

<10 45 40

<30 45 40
<100 45 45
0100 45 45

Los valores son los porcentajes de vacios para los agregados finos levemente
compactados.

TABLA 2.6 17 Requerimientos de Superpave para la angularidad del agregado fino.
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacion
N°299, Instituto mexicano del transporte

2.7.1.4 Particulas Planas y Alargadas.

El concepto es el porcentaje en peso del agregado grueso cuya relacion entre
las dimensiones maximas y minima es mayor que 5. Las particulas alargadas
son indeseables porque tienden a quebrarse durante la construccion y bajo
transito. El procedimiento es la norma ASTM D 4791 ~ Particulas alargadas y
planas en agregados gruesos” y se aplica a agregados gruesos mayores de

4.75 mm.



Transito en 10° ESALs | Porcentaje

<0.3 -

<1 -

<3 10
<10 10
<30 10
<100 10
0100 10

Los valores son los maximos % en peso, de particulas planas y alargadas.

TABLA 2.7 Requerimientos de Superpave para las particulas chatas y alargadas.
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacion

N°299, Instituto mexicano del transporte

2.7.1.5 Contenido de Arcilla.

59

El contenido de arcilla, es el porcentaje de material arcilloso presente en la

fraccion de agregado menor de 4.75 mm (norma AASHTO T 176 6 ASTM 2419

“Finos plasticos en agregados graduados y suelos usando el ensayo del

equivalente de arena’.

Transito en 10° ESALs | Equivalente de arena minimo

<0.3 40

<1 40

<3 40

<10 45

<30 45
<100 50
0100 50

TABLA 2.8 7 Requerimientos de Superpave para el contenido de arcilla.
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacion

N°299, Instituto mexicano del transporte
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2.7.2 PROPIEDADES DE LA FUENTE DE ORIGEN.

Ademas de las propiedades de consenso, los expertos pensaron que habria
otras caracteristicas criticas del agregado. No obstante, no pudieron acordar
valores criticos para esas propiedades, pues dichos valores son especificos de
cada fuente de origen. Consecuentemente, un grupo de “"Propiedades de fuente
de origen” fue recomendado. Valores especificos son establecidos por las
caracteristicas de la zona, aun cuando esas propiedades son relevantes
durante el proceso de disefio de la mezcla, podrian también ser usadas como

un control de aceptacion de la fuente de origen. Estas propiedades son:

V Tenacidad
V Durabilidad

V Materiales deletéreo.

2.7.2.1 Tenacidad.

La tenacidad es el porcentaje de pérdida de material en una mezcla de
agregados durante el ensayo de abrasion Los Angeles. La norma es AASHTO T
96 "Resistencia a la abrasion del agregado grueso de pequefio tamafio
mediante el uso de la maquina Los Angeles”. Este ensayo estima la resistencia
del agregado grueso a la abrasion y degradacion mecéanica durante el
manipuleo, construccién y servicio. Los valores de perdida maximos estan

aproximadamente entre 35y 45%.
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2.7.2.2 Durabilidad.

Es el porcentaje de pérdida del material en una mezcla de agregados durante el
ensayo de durabilidad de los aridos sometidos al ataque con sulfato de sodio o
sulfato de magnesio. La norma es la AASHTO T 104 " Ensayo de sanidad de
agregados por sulfato de sodio”. El ensayo estima la resistencia del agregado al
deterioro por la accién de los agentes climaticos durante la vida util del
pavimento. Los valores maximos de perdida son aproximadamente de 10 a 20%

para cinco ciclos.

2.7.2.3 Materiales deletéreos.

Los materiales deletéreos son definidos como el porcentaje en peso de
contaminantes como esquistos, madera, mica y carbon mezclados con los
agregados. La norma es la AASHTO T 112, y puede aplicarse tanto a
agregados finos como a gruesos. El ensayo se realiza tamizando el agregado
por via humeda sobre tamices prescritos. El porcentaje en peso del material
perdido como resultado del tamizado humedo, se informa como el porcentaje de

la masa de arcilla y particulas friables.

Hay evidentemente un amplio rango de maximos porcentajes permisibles de
arcilla y particulas friables, dependiendo de la composicion exacta del
contaminante, el rango va de valores tan pequefios como 0.2% a tan altos como

10%.
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2.7.3 ANALISIS DE LA GRANULOMETRIA SUPERPAVE.
A continuacion se discutiran los diferentes criterios establecidos por el método
Superpave para la evaluacion de una granulometria para mezclas asfalticas en

caliente.

2.7.3.1 Grafica elevada al exponente 0.45

Para especificar la granulometria, Superpave ha modificado el enfoque de la
granulometria Marshall, tomando en consideracion recomendaciones de la
FHWA. Emplea el exponente 0.45 en la carta de granulometria para definir la
granulometria permitida (grafica de Fuller), mediante una técnica grafica Unica
para juzgar la distribucién de tamafos acumulados de particulas de una mezcla
de agregados. Las ordenadas de la carta son los porcentajes que pasan en
escala aritmética, las abscisas representan las aberturas de los tamices en mm

elevadas a la potencia 0.45.

2.7.3.2 Origen de la Gréafica de Fuller.

La curva de distribucién granulométrica de un material grueso, no uniforme, o
grafica de Fuller tiene su origen en la ecuacion de Fuller, la cual representa
condiciones de maxima densidad y minimo de vacios en el agregado mineral

(VMA), la ecuacion de Fuller se describe a continuacion:

pi= (—)"
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Donde:

Pi= acumulado que pasa, en decimal, para el diametro de la particula D;

Di= diametro de la particula

Dmax= tamafio maximo de material

n= valor asociado a la forma de la curva

Con la expresion de Fuller, la graduacion de agregados para una mezcla
asfaltica se puede expresar por un par de niameros, esto es, un coeficiente de
forma (n) y el tamafio maximo (Dmax). La literatura sugiere que cuando el factor
de forma tiene un valor de 0.45 la mezcla es capaz de alcanzar las maximas
densidades cuando se compacta. Lo que hay que resaltar aqui es que solo las
curvas con n igual o cercana a 0.45 producen la maxima densificacion; aunque

esto se ha desvirtuado en la actualidad.

La Figura 2.9 muestra la representacion con el didmetro elevado a la potencia
de 0.45 que fue introducida en | os

Association) de Estados Unidos. Esta representacion permite visualizar la linea
de maxima densificacion y evitar que la curva de graduacion de disefio caiga
encima de ella. En general, la curva de maxima densificacion es temida porque
produciria inaceptablemente bajos valores de vacios en el agregado mineral

VMA.

afos

€
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2.7.3.3 Importancia de la Grafica de Fuller.

La importancia de usar la grafica de Fuller, es que permite expresar la
graduacion de agregados en una mezcla asfaltica con dos numeros (ni/Dj). el
primer numero esta referido a la forma de la curva y a la estructura y arreglo
geométrico de la potencial masa compactada, mientras el otro se refiere al
tamafio maximo del agregado. Esto facilita la expresion y manejo de la
graduacion, de las especificaciones granulométricas y hasta la definicion de la

buena graduacién y el potencial de densificacion de la mezcla.

El ajuste de Fuller también puede servir para controlar la variabilidad de la
producciéon diaria de la mezcla en planta. Este método para evaluar la
variabilidad de una granulometria aventaja al método tradicional de tolerancias
de mallas individuales, pues aquel considera a la graduacibn de manera
integral; las tolerancias individuales introducen de por si un sesgo muy

significativo que afecta principalmente al contratista.

Una combinacion de agregados es un todo, de esto pueden dar fe los
manejadores de plantas trituradoras y cribadoras que cuando intentan modificar

el porcentaje que pasa de un tamaiio, los otros se alteran irremediablemente.

Se observa que hay una influencia igualitaria de Dnax Y N en la trabajabilidad. En
el ambito de las graduaciones de Superpave, la facilidad de manejo y
colocacibn aumenta a medida que las mezclas tienen a la vez tamafos

maximos mas pequefios y estructuras mas densas. Una mezcla densa y otra
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abierta tienen significativamente diferentes trabajabilidades para un mismo

tamarfio maximo.

Granulometrias FHWA
100 9.512519.025.0 375

80 // .
60 // T

40

% que pasa

0 —————————————————7

Diametro elevado a la potencia de 0.45 (mm)

FIGURA 2.9 Representacion de granulometrias segun la FHWA
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asféltica, publicacién
N°299, Instituto mexicano del transporte

Un rango importante de esta carta es la granulometria de maxima densidad; la
cual corresponde a una linea recta extendida desde la abscisa de tamafio

maximo de agregado y ordenada 100%, hasta el origen (0%, 0 mm).

2.7.4 GRANULOMETRIA SUPERPAVE.
Para especificar la granulometria, Superpave ha modificado un enfoque ya en
uso en algunas agencias. Utiliza el exponencial 0.45 en la carta granulométrica

para definir una granulometria permitida. Esta carta usa una técnica grafica
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Unica para juzgar la distribucion de tamafos acumulados de particulas de una
mezcla de agregados. Las ordenadas de la carta son los porcentajes que
pasan, las abscisas en escala aritmética representan las aberturas de los

tamices en mm elevadas a la potencia 0.45.

La Figura 2.10, muestra como es la escala de las abscisas; en este ejemplo el
tamiz de 4.75 mm es dibujado a 2.02 unidades a la derecha del origen de

coordenadas (4.75%% = 2.02).

100

80

601 Ejemplo:

Tamafio demalla 4,75 mm, graficadocomo(4,75)c==2,02
407
207
0 T T T T T T T T

Abertura (mm} 0,075 06 1,18 2,36 475 895 12,5 18,0
Ma. de Malla Mao. 200 Mo. 30Mo. 16 No. 8 Mo. 4 38 12 34

At 0,31 0,79 1,08 1,47 2,02 275 312 376

FIGURA 2.107 llustracién de como se grafican las abscisas
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacion
N°299, Instituto mexicano del transporte

Superpave emplea la serie estandar de tamices de ASTM vy las siguientes

definiciones con respecto al tamafo del agregado.

I Tamafio maximo nominal: Tamafio de tamiz mayor que el primer tamiz

que retiene mas del 10%.
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1 Tamafo maximo: Tamafio de tamiz mayor que el tamafio maximo

nominal.

La granulometria de méxima densidad (Figura 2.11) representa la graduacién
para la cual las particulas del agregado se acomodan entre si conformando el

arreglo volumétrico mas compacto posible.

100

807 |inea de maxima densidad

60-
oY

40+
20+

D I ] I J [ T T T

Mo.200 Mo.30Mo. 16 Mo. B Mao. 4 e 172 304

FIGURA 2.11 7 Graduacion de maxima densidad para tamafio maximo de 19 mm
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacion
N°299, Instituto mexicano del transporte

Evidentemente, esta granulometria debe evitarse, porgue habria muy poco
espacio entre los agregados como para permitir el desarrollo de un film de
asfalto lo suficientemente grueso como para obtener una mezcla durable. La
Figura 2.11 muestra la carta granulométrica elevada a la 0.45 con la graduacion
de méaxima densidad para un tamafio maximo del agregado de 19 mm vy 12.5

mm de tamafio maximo nominal.
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Para especificar la granulometria del agregado, dos conceptos adicionales se
emplean: puntos de control y una zona restringida. Los puntos de control son
puntos de paso obligado para la curva granulométrica. Corresponden al tamafio
maximo nominal, un tamafo intermedio (2.36 mm) y un tamafio de polvo (0.075

mm).

A continuacién se presentan los requerimientos de Superpave para la

granulometria de los cinco tipos de mezcla asfaltica que define.
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Tamafo maximo
nominal 37.5 mm

Tamarfio maximo
nominal 25.0 mm

Tamafio maximo
nominal 19.0 mm

Tamarfio maximo
nominal 12.5 mm

Tamarfio maximo
nominal 9.5 mm

Zona Zona Zona Zona Zona

Puntos | restringida | Puntos | restringida | Puntos | restringida | Puntos | restringida | Puntos | restringida
Tamiz, de mini | maxi de mini | maxi de mini | maxi de mini | maxi de mini | maxi
mm control | mo | mo control mo | mo control mo | mo control mo | mo control | mo | mo
50 100
37.5 (90| 100 100
25 90 | 100 100
19 90 | 100 100
12.5 90 | 100 100
9.5 90 | 100
4.75 34.7 | 34.7 39.5 | 39.5
236 |[15| 41 | 233273119 | 45 [26.8|30.8|23| 49 [ 346|346 |28 | 58 |39.1|39.1 (32| 67 |47.2|47.2
1.18 155| 21.5 18.1| 24.1 22.3 | 28.3 25.6 | 31.6 31.6| 37.6
0.6 11.7 | 15.7 13.6 | 17.6 16.7 | 20.7 19.1| 23.1 235|275
0.3 10 10 114|114 13.7 | 13.7 15.5| 15.5 18.7 | 18.7
0.15
0075 [0 | 6 1 |7 2 8 2 | 10 2|10

TABLA 2.97 Distintos tipos de requerimientos para granulometrias SUPERPAVE
Fuente: Superpave Gradation Requirements, www.pavementinteractive.com
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2.7.4.1 Mecanismos de Control de la Granulometria.

Historicamente las especificaciones de las granulometrias han consistido en
bandas de trabajo (limite superior e inferior) en los cuales se especifica el
mAaximo y minimo porcentaje que pasa para cada malla. Tales especificaciones
tienen una caracteristica indeseable inherente. Las mezclas pueden estar
disefiadas dentro de las especificaciones y sin embargo tener un desempefio
pobre en servicio. Especificamente, estas mezclas tienen una estructura de
agregado pobre y son susceptibles a la deformacién permanente. De igual
forma las mezclas pueden ser disefiadas demasiado densas, lo que reduce el

contenido de asfalto y conduce a problemas de durabilidad.

Para especificar la granulometria del agregado, se emplearon dos conceptos:
los puntos de control y la zona restringida. Los puntos de control son puntos de
paso obligado para la curva granulométrica y corresponden al tamafio maximo
nominal, un tamafio intermedio (2.36 mm) y un tamafio de finos (0.075 mm).

Los puntos de control fueron seleccionados para cumplir objetivos especificos,
los cuatro puntos de control superiores, minimo 100% que pasa la malla de
tamafio maximo, 90 a 100% pasando la malla del tamafio maximo nominal y
90% maximo que pasa la malla menor inmediata que la del tamafio maximo
nominal, se utilizan para verificar que se cumpla con la definicién de tamafio

maximo nominal y tamafio maximo.
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Los cuatro puntos de control inferiores sirven para propositos diferentes. Los
requerimiento maximos y minimos para la malla No. 200 (750J0Jm), son
tipicamente para mezclas asfalticas de granulometria cerrada. Otras mezclas
como las SMA, las cuales tienen porcentajes que pasan la malla No. 200 de 10

a 14% no cumplen con esta especificacion.

Los puntos de control para la malla No 8 (2,36 mm), son utilizados para
controlar particulas con tamafio de arena en la mezcla. El punto superior limita
la cantidad de arena en la mezcla con el fin de evitar mezclas asfalticas
arenosas las cuales generalmente no cumplen con las especificaciones. El
punto inferior asegura una cantidad de arena adecuada en la mezcla para
cumplir con los requerimientos de una granulometria densa. Una granulometria
con granulometria abierta (open graded) o mezcla porosa no cumplir4 con estos

puntos de control.

La zona restringida ha sido especificada para asegurarse que se desarrolla una
adecuada estructura en la mezcla. La zona restringida se ubica entre los
tamafos intermedios (4.75 0 2.36 mm) y 0.3 mm. Forma una banda por la cual
la curva granulométrica no debera pasar. Se especifica que las granulometrias
deben pasar ya sea abajo o arriba de la zona. Mezclas que pasan por arriba
tenderan a ser arenosas y a tener estructuras de agregado débiles en

comparacion con las que pasan debajo de la zona restringida.
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Granulometrias que pasan a través de la zona de restriccion (desde abajo), se
llaman "humped graduations” (graduaciones con joroba) por la forma
caracteristica de joroba que se forma en la curva al pasar por aquella zona. En
la mayoria de los casos, estas curvas indican una mezcla con mucha arena fina
en relacion con el total de la arena. Las granulometrias que violan la zona
restringida poseen un esqueleto granular débil que depende demasiado de la
rigidez del cemento asfaltico para alcanzar una mezcla con resistencia al corte.

La Figura 2.12 muestra un esquema para un tamafo maximo de agregado del9

mm.
100 |
80 - Lineade maxima densidad ]
]
% \N
O Zona restringida -
3 Funto de control
o 07 —2— ;
o n Tamafio
= Maximo Tamafo
l: 2[] 7 . - .
i = Mominal Maximo
5 l
T }
ﬂG_ 0 T 1 (| T ] T i
0075 03 06118 2,36 4,75 5.5 12,5 13,0

Abertura de malla, mm (elevada a 0,45)

FIGURA 2.121 Limites para las granulometrias SUPERPAVE
Fuente: Influencia de la granulometria en las propiedades volumétricas de la mezcla asfaltica, publicacién
N°299, Instituto mexicano del transporte
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2.7.4.2 La Zona Restringida
El Reporte SHRP-A-408 de la SHRP, resume el desarrollo de los aspectos de
disefio volumétrico de Superpave bajo el Programa Estratégico de Investigacion
de Carreteras (SHRP). Bajo este programa se reunié a un grupo de expertos en
el area de produccion de agregados y disefio y comportamiento de mezclas
asfélticas en caliente, con la finalidad de presentar ante ellos una serie de
cuestionamientos consistente basicamente en siete caracteristicas del
agregado:

1. Limites de graduacion

2. Caras fracturadas

3. Contenido de arenas naturales

4. Abrasion de L.A

5. Agregados redondeados

6. Materiales deletéreos

7. Equivalente de arena

La respuesta para determinar que caracteristicas deberian modificarse de esta
serie fue basada Unicamente en acuerdos y desacuerdos acerca de las
modificaciones, sin una base cientifica.

Una vez acordadas las caracteristicas a modificar, establecieron limitaciones en

los limites de graduacion. De esta manera se agregaron caracteristicas
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adicionales como minimo/maximo tamafios de agregados, puntos de

control/zona restringida y puntos de control.

La mayoria de los expertos especificaron graduaciones arriba y abajo de la
zona de restriccion aunque la mitad de ellos recomendaron graduaciones

debajo de la zona de restriccion para altas condiciones de trafico.

Como ya se dijo, la zona de restriccién forma una banda a través de la cual fue
recomendado no pasar graduaciones de agregados. La zona de restriccion fue
adoptada para reducir la incidencia de tender o estar propensa a roderas en las
HMA. Aunque la zona restringida fue incluida por Superpave como una guia
recomendada, no como una especificacion requerida, algunas agencias en EU

la interpretaron como un requerimiento.

Segun esto, la intencién original de incluir una zona restringida, debido a que
algunas graduaciones particularmente se ven afectadas por: 1) el uso de arenas
naturales redondeadas o con distribucién de tamafios limitada y 2) la proporcién
admisible de la fraccién fina (0.15 a 0.6 mm) del total de la arena (que pasa por
2.36 mm), fue la de ayudar a reducir la incidencia de tender o ser propenso a

roderas en las HMA.

El proyect o TheRReptricted Zonk 6Mthe Superpave Aggregate
Gradation Specificationo , de acuerdo con algunos
el criterio de la zona de restriccion, quizas no es deseable 0 necesario para

producir mezclas que den buen comportamiento en términos de roderas.

exper
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Algunas agencias de carreteras de EU, pueden proveer ejemplos de
graduaciones de agregados que pasan a través de la zona de restriccion, sin
embargo estas producen mezclas que presentan buen comportamiento. Por
ejemplo si se tiene una mezcla de agregados con un valor alto de angularidad
(p.e. valor alto de angularidad de agregado fino FAA), es probable que la
mezcla no exhiba ninguna tendencia durante la construccion y seria resistente a
las roderas bajo trafico sin tener en cuenta si la graduacion pasa a través de
esta zona restringida. Algunos cuestionaron también la necesidad de la zona de
restriccion cuando las mezclas requieren propiedades volumétricas tales como
el VAM y Va especificados para los numeros de giros Niniciai, Ndisefio Y Nmaximo €N

la compactacion giratoria.

2.8 ESPECIFICACIONES PARA AGREGADOS UTILIZADOS EN
MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE DISENADAS POR EL

METODO MARSHALL.

2.8.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Son aquellas que se utilizan para establecer los requisitos de calidad de los
materiales pétreos que son utilizados para la elaboracion del esqueleto de una
carpeta asfaltica, ya que es el agregado que proporcionara la mayor resistencia

a las cargas que ejercera el trafico he aqui la importancia de presentar las
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mejores propiedades establecidas en normas, disposiciones tanto

internacionales como nacionales (SIECA), relativos a la ejecucion de la obra.

Proveen de un lenguaje comun, preciso, y libre de ambigledades que regula y
facilita las interrelaciones que se daran entre las personas involucradas en el
proyecto. Las especificaciones técnicas a su vez recurren a normas ya
desarrolladas internacionalmente (Ej. ASTM, AASHTO o FP, etc.), que
conforman un estandar de terminologias, ensayos, patrones, etc. que facilitan y
hacen util la experiencia ingenieril en el intercambio de conocimientos
tecnolégicos a nivel internacional, asi como la facilitacion de licitaciones
internacionales, enmarcadas en la globalizacion comercial. Las especificaciones
técnicas estan incluidas y juegan un papel importante en los documentos de

licitacién y contratacion del contratante (propietario).

En nuestro pais y en Centroamérica se crearon especificaciones técnicas de
caracter regional conocidas como S.I.LE.C.A. (Secretaria de Integracion
Econdmica Centroamericana), estas han sido el resultado de esfuerzos de
integracion logrados a traves de los Ultimos afios, y por convenio pretenden ser
obligatorias para todos los paises miembros. Estas especificaciones estan

clasificadas en:
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4) Generales: Contiene las actividades aplicadas a obras de Mantenimiento en
todos los paises centroamericanosy,

5) Particulares: modifican las especificaciones generales para adecuarlas a
las condiciones prevalecientes en los contratos especificos de mantenimiento

vial, en cada pais centroamericano.

Debido a eso es que las especificaciones técnicas que interesan a nuestro
documento, parten de las especificaciones generales desarrolladas por
S.ILE.C.A. en el Manual Centroamericano de Especificaciones para la
Construcci-n de Carret er asenylichd manumak se s
establecen los requisitos que deben cumplir los materiales pétreos, asfalto y

mezcla asfaltica en caliente, entre otros factores relacionados con dicha mezcla.

2.8.2 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AGREGADOS
2.8.2.1 Agregado Grueso.
Este material debe consistir en piedra o grava de buena calidad triturada
(Retenidos en la malla de 4.75 mm) y mezclada de manera que el producto
obtenido corresponda a uno de los tipos de granulometria estipulados y llene
ademas los requisitos generales siguientes:

(1) Abrasion de los Angeles, AASHTO T 96 40% max.

(2) Sanidad en sulfato de sodio (5 ciclos), AASHTO T 104  12% max.

Regi
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(3) Caras fracturadas, ASTM D 5821 75% min.
(4) Indice durabilidad (agregado grueso), AASHTO T 210 35% min.

No deben usarse agregados con caras pulidas o agregados que contengan
carbonato soluble. El residuo insoluble debe ser menor del 25%, de acuerdo a

ASTM D 3042.

2.8.2.2 Agregado Fino.

Este material estd formado por arenas naturales, arena de piedra quebrada
cernida, 0 su combinacion y debera tener una granulometria que (material
que pasa la malla 4.75 mm), al combinarse con otras fracciones en la
proporcion adecuada, la mezcla resultante puede satisfacer la granulometria
requerida segun AASHTO M 29 incluyendo la pérdida en sulfato, y que llene

ademas los requisitos generales siguientes:
(1) Equivalente de arena, AASHTO T 176 45% min.

(2) indice de durabilidad (fino), AASHTO T 210 35% min

2.8.2.2.1 Especificaciones para agregado fino en mezclas de
pavimentos bituminosos, segun AASHTO M 29.
La graduacion del agregado fino sera conforme a la graduacion en la Tabla
2.13 para el numero de graduacion especificado en la orden, u otra graduacién

designada por el comprador.
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Cantidad mas fina que cada tamiz de laboratorio

Tamafio de tamiz
(Aberturas cuadradas), Masa, %0

Graduacion | Graduacion | Graduacion | Graduacion | Graduacion

No. 1l No. 2 No. 3 No. 4 No. 5
/8" 0.5 mm 100 — — 100 100
MNo.4 |[473nmm 03a 100 100 100 E0a 100 E0a 100
Mo. 8 236 nmm T0a 100 73a 100 03 a 100 63a 100 63a 100
Mo. 16 | 118 nmm 40a &0 MaT4 E3a 100 40a &0 40a 80
No. 30 | 600pm 20a63 28a32 63af0 20a63 20a63
MNo. 30 F0pm Tadd a3l i0aal Tadd Tads
No. 100 | 130pm 2azd Dalz Fal3 2azd 2a3l
No. 200 | T3pm 0all Das Das 0all —

TABLA 2.10 71 Requerimientos de Graduacién para agregados Finos
Fuente: Manual Centroamericano de Especificaciones parala Construccion de Carreteras y Puentes
Regionales, Secretaria de Integracién Econémica Centroamericana.

Limites de variabilidad en la graduaciond Para continuar envios de agregado
fino de una fuente dada, el médulo de finura no variara mas de 0.25 del modulo
de finura base. EI médulo base de finura sera el valor que es tipico de la fuente,
y estara resuelto de pruebas previas, o si ninguna de las pruebas previas
existen, del promedio de los valores del médulo de finura para las primeras 10

muestras (o todas las muestras precedentes si son menos de 10) en la orden.

indice de plasticidad 8 El indice de plasticidad de la fraccion que pasa el tamiz

de 425-um (No. 40) no excedera de 4.0.

El siguiente requisito suplementario sera aplicable s6lo cuando sea especificado
por el comprador en el contrato o la orden.
Sanidad de Sulfato 6 EI agregado fino, estando sujeto a cinco ciclos del

ensayo de sanidad segun T 104, tendra una pérdida de peso de no mas de 15

por ciento cuando el sulfato de sodio es usado o 20 por ciento cuando el sulfato
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de magnesio es usado. Si la sal a ser usada no es indicada por el comprador,
entonces el agregado fino sera aceptable si llena los requisitos cuando sea

probado con cualquier sal.

2.8.2.3 Granulometria de agregados combinados (finos y gruesos).

Consiste en la combinacién de diferentes tamafios de agregado, que debe llenar los

requisitos siguientes:
(1) Granulometria Tabla 2.4
(2) Grumos de arcilla y particulas friables, AASHTO T 112 1% max.

(3) Libre de materiales vegetales, basura, terrones, arcilla y sustancias deletéreas.

Porcentaje de masa pasandoe, Designacion de tamices
Tamiz (AASHTO T 217 v AASHTO T 11)
Designacion de la Graduacion
A E C D E F

375mm | 10070
25.0mm | 97-100%0 | 100 1004
19.0 mn — 97-1008 | 97-10087 | 1000 1000
12.5 mmn — T6-88(3 *(5 97-1004 | 97-10040
050 mm | 33-T0(6) — *6) — *(3) 100
4 73nmm | 40-32(6) | 49-39(7) *T) 3769(6) *(6) 33-47(6)
236mmm | 25-39(4) | 36-45(3) *(3) 41-49(6) *(6) 7-13(4)
600 pm | 12-22(4) | 20-28(4) *4) 22-30(4) *4) —
300 pm | 2-16(3) | 13-21(3) *(3) 13-21(3) *(3) —

T3 pm | 3-8(2) 3-7(2 3-8(2) 3-8(2) 3-8(2) 24(2)

{1) Procadimisntos astadisticos no aplican.
* El contratants aspacifica al valor dal rango v limites.

{ } Desviacion parmisibla {£) da &l rango da valoras.

TABLA 2.117 Rango de Valores para Graduacién de Agregados para Pavimentos de

Concreto Asfaltico en Caliente.
Fuente: Manual Centroamericano de Especificaciones para la Construccion de Carreteras y Puentes
Regionales, Secretaria de Integracion Economica Centroamericana.
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2.9 ENSAYOS REALIZADOS A LOS AGREGADOS PETREOS PARA

OCUPARLOS EN (M.A.C).

2.9.1 ANALISIS POR TAMIZADO DE AGREGADOS GRUESO Y FINO.
Basado en norma AASHTO: T 27- 99

Con equivalencia en ASTM: C 136-01

1. RESUMEN DEL METODO

1. Una muestra de agregado seco de masa conocida es separada a través de
una serie de tamices de aberturas progresivamente menores, para la
determinacién de la distribucién de tamafio de las particulas. Los resultados se
usan para determinar el cumplimiento de la distribucién del tamafio de las
particulas, segun los requisitos especificados y para proporcionar informacién
necesaria en el control de la produccién de agregados y mezclas que contienen
agregados. La informacion también puede ser usada en el desarrollo de

relaciones concernientes a la porosidad y empaque.

2.9.2 MATERIALES MAS FINOS QUE PASAN EL TAMIZ DE 75 pM
(No. 200) EN AGREGADO MINERAL POR LAVADO.
Basado en norma AASHTO: T 11-97(2000)

Con equivalencia en ASTM: C 117-95
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1. RESUMEN DEL METODO

1. Una muestra de agregado es lavada en la manera prescrita, usando ya sea
agua corriente o agua conteniendo un agente humectante, como se haya
especificado. El producto decantado del lavado con agua, que contiene material
suspendido y disuelto, es pasado a través de un tamiz de 75um (No. 200). La
pérdida en masa resultante del tratamiento de lavado se calcula como el
porcentaje de masa de la muestra original y es reportada como el porcentaje

de material mas fino que el tamiz de 75um por lavado.

2.9.3 PARTICULAS PLANAS, PARTICULAS ALARGADAS, O PARTICULAS
PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADO GRUESO
Basado en norma ASTM D 4791 - 99

1. RESUMEN DEL METODO

1. Este método de ensayo cubre la determinacion de los porcentajes de
particulas planas, alargadas, o particulas planas y alargadas en agregados
gruesos. Los valores declarados en unidades de libra-pulgada deben ser
considerados como el estandar excepto con atencion al tamafio del tamiz y al
tamafio de agregado. Las particulas individuales de agregado de un tamafio
especifico de tamiz es medido para determinar las relaciones de ancho a

espesor, de largo a ancho, o largo a espesor.
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2.9.4 FINOS PLASTICOS EN AGREGADO GRADUADO Y SUELOS POR EL
USO DEL ENSAYO DEL EQUIVALENTE DE ARENA
Basado en norma AASHTO: T 176-02

Con equivalencia en ASTM: D-2419

1. RESUMEN DE METODO

1. La intencién de éste ensayo es que sirva como una prueba de campo rapida
para mostrar las proporciones relativas de polvo fino o material arcilloso en
suelos o agregados graduados. A un volumen determinado de suelo o agregado
fino se le adiciona una pequefia cantidad de solucion floculante, mezclandolos
en un cilindro de plastico graduado y agitandolos para que las particulas de
arena pierdan la cobertura arcillosa. La muestra es entonces "irrigada”, usando
una cantidad adicional de solucién floculante, para forzar el material arcilloso a

guedar en suspension encima de la arena.

Después de un periodo de sedimentacion, se determinan las alturas de la arcilla
floculada y de la arena en el cilindro. El "equivalente de arena" es la relacién

entre la altura de arena y la altura de arcilla, expresada en porcentaje.
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2.9.5 ENSAYO DE SANIDAD DE AGREGADOS POR SULFATO DE SODIO
Basado en norma AASHTO: T 104-99(2003)

Con equivalencia en ASTM: C 88-99a

1. RESUMEN DE METODO

1. Este método cubre los procedimientos a ser seguidos en ensayos de
agregados para determinar su resistencia a la desintegracién por soluciones
saturadas de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Esto es hecho por la
inmersion repetida en soluciones saturadas de sulfato de sodio o de magnesio,
seguido por secado en horno para una deshidratacion parcial o completa de la
sal precipitada, en espacios permeables de los poros. La fuerza interna
expansiva, derivada de la rehidratacién de la sal en la reinmersion, simula la
expansion de agua en el congelamiento. Este método de ensayo provee
informacion util para juzgar la calidad de agregados sujetos a la accion del
clima, particularmente cuando la informacion adecuada no esta disponible en un
servicio de registros del material expuesto para las condiciones reales de
desgaste. Se llama la atencion al hecho que los resultados de ensayos por el
uso de las dos sales difieren considerablemente y se debe tener cuidado en fijar
limites correctos en cualquier especificacion que incluya requisitos para estos

ensayos.
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2.9.6 GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO FINO.
Basado en norma AASHTO: T 84 - 00

Con equivalenciaen ASTM: C 128 - 97

1. ALCANCE

1. Se toma una muestra representativa de agregado fino la cual se sumerge
durante 15 horas. Al dia siguiente se expande la muestra sobre la superficie de
un recipiente o bandeja la cual no es absorbente. Con el secador se le inyecta
una corriente de aire hasta conseguir un secado uniforme, la operacién es
terminada cuando los granos del agregado estan sueltos. Luego se introduce la
muestra en un molde cénico, se apisona unas 25 veces dejando caer el pisén
desde una altura aproximada de 1 cm, posteriormente se nivela y si al quitar el
molde la muestra se deja caer es porque no existe humedad libre, si es lo
contrario se sigue secando y se repite el proceso hasta que cumpla con la
condicién. Cuando se cae el agregado al quitar el molde conico es porque se ha

alcanzado una condicion saturada con superficie seca.

Se procede a tomar una muestra de 500 gramos del agregado para envasarla
en el picnémetro llendndolo con agua a 20°C hasta mas o menos 250 cmss3,
luego se hace girar el picnémetro para eliminar todas las burbujas de aire
posibles. Se procede a cuantificar el peso del picnédmetro en la balanza

anotando su respectivo valor.
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Al término de este paso, se embaza la muestra en tazas para ser dejadas en el
horno por espacio de 24 horas. Y por ultimo, al dia siguiente se llevaron las

muestras a la balanza y su cuantifico su valor. Se tomaron apuntes.

2.9.7 GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO.
Basado en norma AASHTO: T 85 - 91 (2000)

Con equivalenciaen ASTM: C 128 - 88 (1993)

1. RESUMEN DEL METODO

1. Los agregados muestreados sumergirlos en agua por aproximadamente 15
horas hasta llenar esencialmente los poros. Entonces removerlos del agua,
secar el agua superficial de las particulas, y pesar. Seguidamente tomar la
muestra y pesarla mientras se sumerge en agua. Finalmente las muestras son
secadas en el horno y pesada por tercera vez. Usando la masa y peso de las
mediciones obtenidas, y las férmulas del método, es posible calcular los tres

tipos de gravedad especifica y la absorcién.
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2.9.8 RESISTENCIA AL DESGASTE DE AGREGADO GRUESO DE TAMANO
PEQUENO POR IMPACTO Y ABRASION EN LA MAQUINA LOS ANGELES.
Basado en norma AASHTO: T 96 -2002

Con equivalencia en ASTM: C 131-2001

1. RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO

Este ensayo es una medida al desgaste de los agregados minerales de
graduaciones estandar resultado de una combinacion de acciones que incluye
la abrasion o el desgaste, impacto, y desintegracién en un tambor de acero
rotatorio que contiene un numero especificado de esferas de acero, el nimero
de esferas depende de la graduacion de la muestra de ensayo. A medida que el
tambor gira, una lamina del estante recoge la muestra y las esferas de acero,
llevandolos de un lado hacia el otro hasta dejarlos caer en el lado opuesto del
tambor, creando un efecto de aplastamiento e impacto. Los contenidos
entonces ruedan dentro del tambor con una accién de desgaste y pulverizacion,
hasta que la lamina del estante recoge la muestra y las esferas de acero, en
ciclos repetitivos. Después del numero prescripto de revoluciones, los
contenidos son removidos del tambor y la porciéon del agregado es tamizada

para medir el desgaste como un porcentaje de perdida.
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1.10 Resumen de resultados de ensayos a agregados pétreos.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 0 °F &
FACULTAD DE INGENIERIA'Y ARQUITECTURA A
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES X
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA" € o

(3

ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA
(AASHTO T 176)
Universidad de El Salvador

Solicitante: Fecha de recepciél

Proyecto: Trabajo de Graduacion Fecha de ensayt

Procedencia Laboratorista: Tesis UES

Material: ARENA
Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3| Muestra 4
Lectura de Arcia A 53 53 4.7 4.8
Lectura de Arena B 3.8 3.9 3.5 3.8
(B/A)
Equivalente de Arena x100 72 74 75 80
Promedio 76

Observaciones:

El parametro minimo para este ensayocodaor SUPERPAVE para 7 millones de ESAL’s (que es

transito de disefio en nuestro case de 45, por lo que con g¢8mplimos.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

4 » FACULTAD DE INGE NIERIA'Y ARQUITECTURA ;
1 ! ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 3
% LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
il "ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA" @,
DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA Y
ABSORCION DE AGREGADO FINO
(AASHTO T 84-91, ASTM C 127 (1993))
Solicitante: Universidad de El Salvadc Fecha de recepcidl
Proyecto: Trabajo de graduacion Fecha de ensay:
Procedencia Cantera Laboratorista:
Ubicacién: Elaboré:
Material: Arena

Peso de tara-1

Peso de tara-2

Muestra No. 1 2
Picnometro No. 1 2
Peso de muestra SSS ¢ 509.0 509.0
Peso de picnémetro + agua g 1473.4 1448.4
Peso de picnémetro + agua + muestra g 1778.9 1752.1
Peso seco de muestra seca + tara g 585.0 584.8
Peso de muestra seca g 494.2 494.1
Gravedad especifica 2.429 2.407
Gravedad especifica SSS

Gravedad especifica aparente

Absorcion % 2.995 3.016
Gravedadespecifica promedio 2.418
Promedio de absorcién % 3.01%

Observaciones:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERIAY ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

(/UI‘ LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Kg“’: "ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"
DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA Y
ABSORCION DE AGREGADO GRUESO
(AASHTO T 85-91, ASTM C 127 (1993)
Solicitante:  Universidad de El Salvador Fecha de recepcidl
Proyecto: Trabajo de graduacion Fecha de ensay:
Procedencia Laboratorista:
Ubicacion: Elaboré:
Material: Gr ava
Ensap No 1
Peso detara ¢ 166.4
Peso de tara para secado g 166.4
Peso grava SSS + tara g 3505.5
Peso de grava SSS g B 3339.1
Peso de grava sumergida (w aparegte) C 2053.1
Peso del agua desplazada (vol. Total) g 1286.0
Gravedad especifica Bullg B/(B-C)
Peso seco de grava +tara g 3451.0
Pesosecodegrava g A 3284.6
Peso de agua Kg.
Peso de agua desplazada por sélidos Kg.
Gravedad especifica aparente Al(A-C)
Gravedad Especifica Bulk A/(B-C) 2.554
Absorcibn % (B-A) /AX100 1.66
Promedio de Gravedad Especifica Bulk 2.554
1.7

Promedio de absorcion %

Observaciones:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERIAY ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

(/UI‘ LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
Kg“’: "ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"
DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA Y
ABSORCION DE AGREGADO GRUESO
(AASHTO T 85-91, ASTM C 127 (1993))
Solicitante:  Universidad de El Salvador Fecha de recepcidl
Proyecto: Trabajo de graduacion Fecha de ensay:
Procedencia Laboratorista:
Ubicacion: Elaboré:
Material: Gr ava
Ensayo No 1
Peso detara ¢ 165.3
Peso de tara para secado g 165.3
Peso grava SSS + tara g 2297.2
Peso de grava SSS g B 2131.9
Peso de grava sumergida (w aparegte) C 1315.4
Peso del agua desplazada (vol. Total) g 816.5
Gravedad especifica Bullg B/(B-C)
Pesoeco de grava+tara g 2260
Pesosecodegrava g A 2094.7
Peso de agua Kg.
Peso de agua desplazada por sélidos Kg.
Gravedad especifica aparente Al(A-C)
Gravedad Especifica Bulk A/(B-C) 2.565
Absorcion % (B-A) /AX100 1.78
Promedio de Gravedad Especifica Bulk 2.565
1.8

Promedio de absorcion %

Observaciones
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ASTM C136
PROYECTO:
SOLICITANTE: Tesis
PROCEDENCIA:
DESCRIPCION: Arena
FECHA DE ENSAYO:
Peso Inicial= 574.80 g | Tamafio Maximo Nominal = |
MALLA Pesp Porcen.taje Porcen.taje Porcentaje ESPECIFICACION
Retenido Retenido Retenido que Pasa — —
NOMBRE MM Parcial Parcial Acumulado Minimo Maximo
1" 25.4 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
3/4" 19.0 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
1/2" 12.5 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
3/8" 9.5 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
No. 4 4.75 31.00g 5.39 % 5.39 % 94.61 %
No. 8 2.36 165.10 g 28.72 % 34.12 % 65.88 %
No. 16 1.18 126.50 g 22.01 % 56.12 % 43.88 %
No. 30 0.60 86.10 g 14.98 % 71.10 % 28.90 %
No. 50 0.30 57.80 g 10.06 % 81.16 % 18.84 %
No. 100 0.150 41.00 g 7.13 % 88.29 % 11.71 %
No. 200 0.075 26.40 g 4.59 % 92.88 % 712 %
FONDO 40.90 g 7.12 % 95.41 %
TOTALES | 574.80g|  100.00 %| | |
GRAVA= 34.12%| ARENA= 54.18 %] FINOS= 11.71%]  suma= 100.00 %)
100 % ~
90 %
80 % A
70 % -+
60 % A
©
3
£ 50 %
S 40 %
30 %
20 %
10 % 1
0% T T T \
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0

Tamafio de la Particula (mm)

OBSERVACIONES:
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ASTM C136
PROYECTO:
SOLICITANTE: Tesis
PROCEDENCIA:
DESCRIPCION: Grava 3/8"
FECHADE ENSAYO:
| Peso Inicial= 1,774.90 g | Tamafio Maximo Nominal = 3/8" |
MALLA PESF) Porcen.taje Porcen.taje Porcentaje ESPECIFICACION
Retenido Retenido Retenido que Pasa — —
NOMBRE MM Parcial Parcial Acumulado Minimo Maximo
1" 254 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
3/4" 19.0 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
1/2" 12.5 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
3/8" 9.5 34049 0.19 % 0.19 % 99.81 %
No. 4 4.75 1,476.10 g 83.17 % 83.36 % 16.64 %
No. 8 2.36 169.70 g 9.56 % 92.92 % 7.08 %
No. 16 1.18 40.70 g 2.29 % 95.21 % 4.79 %
No. 30 0.60 19.70 g 1.11 % 96.32 % 3.68 %
No. 50 0.30 11.20 g 0.63 % 96.95 % 3.05 %
No. 100 0.150 10.70 g 0.60 % 97.55 % 2.45 %
No. 200 0.075 15.50 g 0.87 % 98.43 % 1.57 %
FONDO 27.90 g 1.57 % 99.13 %
TOTALES 1,77490g]  100.00 %] | |
| GRAVA= 92.92 %] ARENA= 464 %| FINOS= 2.45%|  SUMA= 100.00 %
100 %~
90 % A
80 % -~
70 % -+
60 %
©
3
£ 50 %-
S 40 %
30 %~
20 % A
10 %A
0% T T T "
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0
Tamafio de la Particula (mm)
OBSERVACIONES:
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ASTM C136
PROYECTO:
SOLICITANTE: Tesis
PROCEDENCIA:
DESCRIPCION: Grava 3/4"
FECHA DE ENSAYO:
Peso Inicial= 5,328.40 g | Tamafio Maximo Nominal = 3/4" |
MALLA Pesp Porcen.taje Porcen.taje Porcentaje ESPECIFICACION
Retenido Retenido Retenido que Pasa — —
NOMBRE MM Parcial Parcial Acumulado Minimo Maximo
1" 25.4 0.00 g 0.00 % 0.00 % 100.00 %
3/4" 19.0 13.60 g 0.26 % 0.26 % 99.74 %
1/2" 12.5 2,217.80 g 41.62 % 41.88 % 58.12 %
3/8" 9.5 2,311.50 g 43.38 % 85.26 % 14.74 %
No. 4 4.75 754.50 g 14.16 % 99.42 % 0.58 %
No. 8 2.36 5.60 g 0.11 % 99.52 % 0.48 %
No. 16 1.18 1.80g 0.03 % 99.56 % 0.44 %
No. 30 0.60 1.30 g 0.02 % 99.58 % 0.42 %
No. 50 0.30 2.709 0.05 % 99.63 % 0.37 %
No. 100 0.150 3.5049 0.07 % 99.70 % 0.30 %
No. 200 0.075 5.00 9 0.09 % 99.79 % 0.21 %
FONDO 11.10g 0.21 % 99.91 %
TOTALES | 5328409 100.00 %] | |
GRAVA= 9952 %| ARENA= 0.17%| FINOS= 0.30%| SUMA= 100.00 %)
100 % ~
90 %
80 % A
70 % -+
60 % A
©
3
£ 50 %
S 40 %
30 %
20 %
10 % 1
0% Tt - - == - T "
0.0 0.1 1.0 10.0 100.0

Tamafio de la Particula (mm)

OBSERVACIONES:
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
/7 \ FACULTAD DE INGENIERIAY ARQUITECTURA
/ ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"ING. M ARIO ANGEL GUZMAN URBINA"

ENSAYO DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE DESGASTE

(AASHTO T 96-02, ASTM C 13101))

Solicitante:  Universidad de El Salvado! Material: Agregado
Proyecto: Trabajo de graduacion Laboratorista:
Procedencia Fecha de recepcidl
Ubicacion: Fecha de ensay:!
Encargado
Tamizado Lavado
Ensayo No.
Tipo de graduacion B
Peso de tara (g) 193.0
M -1 Pasa malla 1Jo se réiene em 0 2503.5
M -2 Pasa malla e se retiene dp 0 2503.5
Peso inicial (M1 + M-2 lavadoyseco) (Q) 5007.0
Peso final +tara () 4390.0
Peso final  (g) 4197.0
Perdida (Q) 810.0
% de Desgaste 16.2

Observaciones:

Cumple conla especificacion SUPERPAVE que dice que el maximo valor de desgaste permitido
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
/7 \ FACULTAD DE INGENIERIAY ARQUITECTURA
/ ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"

ENSAYO DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE DESGASTE

(AASHTO T 96-02, ASTM C 13101))

Solicitante:  Universidad de ESalvador Material: Agregado
Proyecto: Trabajo de graduacion Laboratorista:
Procedencia Fecha de recepcidl
Ubicacion: Fecha de ensay:!
Encargado
Tamizado Lavado
Ensayo No.
Tipo degraduacién C
Peso de tara (g) 193.0
M -1 Pasa malla EoO se retiene en 0 2504.5
M -2 Pasa malla e se retiene en4 2504.5
Peso inicial (M1 + M-2 lavadoyseco) (Q) 2509.0
Peso final +tara () 4346.0
Peso final  (g) 4153.0
Perdida (Q) 856.0
% de Desgaste 17.1

Observaciones:

Cumple con la especificacion SUPERPAVE que dice que el maximo valor de desgaste permitidc
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w—L FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
\ﬁ ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
y LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES Ry
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA" Po_as
ENSAYO DE SANIDAD
(AASHTO T 104)
Proyecto: Trabajo de Graduacién  Fecha de muestreo:
Material: Arena Fecha de ensayo:
Procedencia de la muestra: Ciclo No.
. Peso por Peso por . .
Tamafio de tamiz % Ra?i?glldo fraccion antes| fraccion despué ;/r(: gzgl%i moﬁ’egfrgjgﬁ ?r:lal
P de ensayo (g)| de ensayo (g) 9
Pasa Retiene
21/2" 2"
2" 11/2"
11/2" 1"
1" 3/4"
3/4" 1/2"
1/2" 3/8"
3/8" No. 4
Totales

Analisis cualitativo de agregadyrueso ( mayor de 3/4")

_ p’z\alr(il;cggs Particulas exhibiendo dafios
Tamafo de tamiz Antes de Ia
Partidas Desmenuzadag Agrietadas| Descascaradag
prueba
2 1/2" 11/2"
11/2" 3/4"
Agregado Fino

3/8" No. 4 5 100.0 87.2 12.8 0.64
No.4 No.8 29 100.0 91.5 8.5 2.47
No.8 No.16 22 100.0 97.0 3.0 0.66
No.16 No.30 15 100.0 95.3 4.7 0.71
No.30 No.50 10 100.0 97.2 2.8 0.28

Total = 4,76

Observaciones:

Se cumple con la especificacion SUPERPAVE que pone un méximode 10%
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«'N'L FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
\-"’é ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL e g
‘ LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA" g e A E
ENSAYO DE SANIDAD
(AASHTO T 104)
Proyecto: Trabajo de Graduacion  Fecha de muestreo:
Material: Grava 3/80 Fecha de ensayo:
Procedencia de la muestra: Ciclo No.
Peso por
Tamafio de tamiz % Retgnido fralzggg gg:es fraccifjn % perdiQa % perdida_l en
parcial de ensa después de | en fraccidon| muestra origina
yo (9
ensayo (g)
Pasa Retiene
21/2" 2"
2" 11/2"
11/2" 1"
1" 3/4"
3/4" 1/2"
1/2 3/8"
3/8" No. 4 83.2 300.0 297.1 0.97 0.81
Totales

Andlisis cualitativo de agregado grueso ( mayor de 3/4")

No; De Particulas exhibiendo dafios
~ . particulas
Tamafio de tamiz Antes de Ia ) )
Partidas Desmenuzadag Agrietadas| Descascaradag

prueba
21/2" 11/2"
11/2" 3/4"

Agregado Fino

3/8" No. 4
No.4 No.8 9.6 100.0 97.8 2.2 0.21
No.8 No.16
No.16 No.30
No.30 No.50

Total = 1.02

Observamnes: Se cumple con la especificacion SUPERPAVE que pone un maximo valor de 10%
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ﬁ FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
\-"’é ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL g
. LABORATO RIO DE SUELOS Y MATERIALES Ry
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA" Po_avs
ENSAYO DE SANIDAD
(AASHTO T 104)
Proyecto: Trabajo de Graduacion  Fecha de muestreo:
Material: Grava 3/40 Fecha de ensayo:
Procedencia de la muestra: Ciclo No.
Peso por
Tamafio de tamiz % Retgnido fralzgsé% %%rtes fraccifjn % perdiQa % perdida_l en
parcial de ensa después de | en fraccidon| muestra origina
yo (9
ensayo (g)
Pasa Retiene
21/2" 2"
2" 11/2"
11/2" 1"
1" 3/4"
3/4" 1/2" 41.6 674.7 662.9 1.74 0.72
1/2" 3/8" 43.4 331.6 3245 2.14 0.93
3/8" No. 4 14.2 301.6 294.8 2.25 0.32
Totales
Andlisis cualitativo de agregado grueso ( may® 3/4")
No; De Particulas exhibiendo dafios
~ . particulas
Tamafio de tamiz Antes de Ia
Partidas Desmenuzadagy Agrietadas| Descascaradag
prueba
21/2" 11/2"
11/2" 3/4"
Agregado Fino
3/8" No. 4
No.4 No.8
No.8 No.16
No.16 No.30
No.30 No.50
Total = 1.97
Observaciones:  Se cumple con la especificacion SUPERPAVE que pone un maximo valor de 10%
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERIA'Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"

ENSAYO DE PARTICULAS PLANAS, PARTICULAS ALARGADAS
Y PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADO GRUESO
(ASTM D 4791)

/ v~ Proyecto: TRABAJO DE GRADUACION Fecha de muestreo:
ﬂ'yv;gﬁ Material: AGREGADO GRUESO 3/4 Fecha de ensayo:
"
Procedencia: Muestra No:
Ensayo hecho por:
Masa de partl’culas Conteo de particulas |:|
Criterio de planas y alargadas utilizado = 5enl
Muestra inicial = 5103.2 gr
- - —— S -
% Retenido Cantidad de Cant[dad de % Particulas %Particulas Cantlfiad de %Paticulas | %Particulas Masa particulas % Particulas 7 de particulas
Tamiz No parcial segun particulas a particulas planas en la planas en el particulas largas en la| largas en el planas y planas y largas planas y
) P planas por largas por alargadas en Ig alargadas en €
granulometria ensayarse - muestra agregado 9, muestra agregado I, en la muestra
fraccion fraccion fraccion gr. agregado
)
10 0.0
1o 0.3
i o 41.6 2084.6 156.0 7.48 3.11
3/8" 43.4 22253 216.7 9.74 4.23
No. 4 14.2 695.7 42.6 6.12 0.87
No. 8 0.1
No. 16 0.0
No. 30 0.0
No. 50 0.1
No. 100 0.1
No. 200 0.1
Pasa No. 200 0.2
8.21
Total

% Total de planas = % Total de largas =

Total de planas y alargadas

Observaciones: Cumple la especificacion SUPERPAPE ya que es menor al valor maximo de 10%
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FACULTAD DE INGENIERIA'Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"

ENSAYO DE PARTICULAS PLANAS, PARTICULAS ALARGADAS
Y PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADO GRUESO
(ASTM D 4791)

N\
/ v, Proyecto: TRABAJO DE GRADUACION Fecha de muestreo:
."&w_;,% Material: AGREGADO GRUESO 3/8 Fecha de ensayo:
e
Procedencia: Muestra No: '
Ensayo hecho por:
Masa de particulas Conteo de particulas I:I
Criterio de planas y alargadas utilizado = 5enl
Muestra inicial = 1074.9 gr
- - - S —
% Retenido Cantidad de Cant|,dad de % Particulas %Particulas Cam',dad de %Particulas| %Particulas Masaparticulas % Particulas % de particulas
. X p o particulas particulas planas y planas y
Tamiz No. parcial segun particulas a planas en la planas en el largas en la| largas en el | planas y largas
” planas por largas por alargadas en Ig alargadas en €]
granulometria ensayarse i muestra agregado . muestra agregado o en la muestra
fraccion fraccion fracciongr. agregado
1i o
10 0.0
1o 0.0
i o 0.0
3/8" 0.2
No. 4 83.2 920.3 86.4 9.38 7.81
No. 8 9.6
No. 16 2.3
No. 30 1.1
No. 50 0.6
No. 100 0.6
No. 200 0.9
Pasa No. 20 1.6
7.81
Total

% Total de planas :

% Total de largas =

Total de planas y alargadas

Observaciones:

Cumple la especificacion SUPERPAPE ya que es menor al valor maximo de 10%
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Observacién: Se utilizo de la especificacion a cumplir minimo para 2 caras fracturadas.

y o,
: ‘-LL; ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
‘V\g}i«vv LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES X
—~—~ "ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA" \
ENSAYO DE CARAS FRACTURADAS, NORMA ASTM D 5821
PETICIONARIO:
PROYECTO: MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PROCEDENCIA:
MUESTRA: Grava o
OBSERVACIONES:
FECHA
PARTICULAS QUE NO
PARTICULAS
TAMANO DE |||\ CPME\E%OR CON DOS O CUMPLE’;‘\AigN DOS O Dﬁgggggﬁégo % DE CARAS % DE % DE CARAS
LAMALLA | GaT 1A (grs) MQES%ARAS CARASFRACTURADAS, ) FRACTURADAS || RETENIDO || FRACTURADAS
grs PESO (grs)
Jol o 1214.3 1126.3 92.75 41.6 45.4
| 6E O 311.1 296.1 95.18 43.4 48.6
% DE CARAS FRACTURADAS POR PESO EN GRAMOS, RESPECTO A GRANULOMETRIA ORIGINAL 94 0




103

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

' 4 \
, FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA >
SV ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL AN
W o
Sl LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES ]
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"
METODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE VACIOS
EN AGREGADO FINOS NO COMPACTADO
(AASHTO T304-96 )
Solicitante: Universidad de El Salvadc Fecha de recepci6
Proyecto: Trabajo de graduacion Fecha de ensay:
Material: Arena Laboratorista:
Vol. m.PTd'd_a 100 ml Elabord:
cilind.:
G. E. Bulk agreg. Fino 2.418
Masa de la Masa neta
Vol. Medida Grav. retenida en .
muestra de o o X Vacios no
Rango de Mallas ensavo cilindrica Especifica medida compactados 9
Y ml Bulk cilindrica. P
ar.
gar.
No 8- No 16 190 100 2.418 88.5 63.4
No 16- No 30 190 100 2.418 91.6 62.1
No 30- No 50 190 100 2.418 103.5 57.2
Promedio 60.9

Observaciones:
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FACULTAD DE INGENIERIAY ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"

woo¥h

ENSAYO ESTANDAR PARA GRUMOS DE ARCILLA Y PARTICULAS DESMENUZABLES
EN LOS AGREGADOS
(ASTM C 142-97 (2004) )

Solicitante: Universidad de El Salvadc

Proyecto:

Trabajo de graduacion

Fecha de recepcidl

Fecha de ensay:

Procedencia Laboratorista;
Ubicacion: Elaboro:
Material: Grava 3/4"
% de Grumos d
% Parcial de Arcilla 'y
Masa de la % Retenido Masa de las| Grumos de Particulas
Rango de Mallas muestra de| o - particulas Arcilla y Desmenizables,
Original . .
ensayo retenidas ® Particulas referente a
Desmenuzabley Granulometria
original
3/4"-3/8" 2157.5 85.3 2149.7 0.36 0.31
3/8" - No4 1127.8 14.2 1115.9 1.06 0.15
Sumatoria 0.46

Observaciones:
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FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA :)
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL & G
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES
"ING. MARIO ANGEL GUZMAN URBINA"

@)

ENSAYO ESTANDAR PARA GRUMOS DE ARCILLA Y PARTICULAS DESMENUZABLES
EN LOS AGREGADOS
(ASTM C 142-97 (2004) )

Solicitante: Universidad de El Salvadc Fecha de recepcidl
Proyecto: Trabajo de graduacion Fecha de ensay:
Procedenia: Laboratorista;
Ubicacion: Elaboro:
Material: Grava 3/8"
% de Grumos dé
% Parcial de Arcilla 'y
Masa de la . Masa de las| Grumos de Particulas
% Retenido . .
Rango de Mallas muestra de L particulas Arcilla y Desmenuzables
Original : .
ensayo retenidas ® Particulas referente a
Desmenuzalels| Granulometria
original
3/8" - No4 1108.0 83.2 1093.8 1.28 1.07
Sumatoria 1.07

Observaciones:
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ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
LABOEATORIO DE SUELOS Y MATERTALES
"ING. MARTIO ANGEL GUZMAN TURBINA"

ENSAYO ESTANDAR PARA GEUMOS DE ARCILLA Y PARTICULAS DESMENUZABLES

EN LOS AGREGADOS
( ASTM C 142-97 (2004))

Solicitante: TUmiversidad de El Salvador Fecha de recepeion:
Proyecto: Trabajo de graduacion Fecha de ensayo:
Procedencia: Laboratonsta:
Ubicacion: Elabora:
Miateral: arena
% de Gnumeos de
% Parcial de Arcilla v
Iiasa dela . . Masa delas Grumeos de Particulas
%% Petemido . )
Eango de Mallas muestra de Original particulas Arcilla v Desmenuzables,
ensayo sna reteridas & Particulas referente a
Desmenuzables | Granulometria
orginal
Eet.No 16 1302 6.0 1485 1.13 0.63
Sumatoria 0.63

Obzervaciones:
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3.0 LIGANTES ASFALTICOS DE SUPERPAVE

3.1 GENERALIDADES

3.1.1 LIGANTES ASFALTICOS

El Asfalto es un producto natural o compuesto que proviene de la destilacion
seca de productos organicos vegetales. Es una mezcla de Betln con productos
materiales inertes tales como Silice, Arena, Arcilla, etc. El Asfalto se utiliza
principalmente en la pavimentacion de obras viales.

Como se explica en el manual del Instituto del Asfalto, el asfalto es uno de los
componentes ingenieriles mas arcaico utilizado desde los inicios del hombre
para la construccion. Fue en Egipto, aproximadamente en el afio 2500 a.c. que

el asfalto fue descubierto; es una palabra cuyo vocablo que deriva del acadio

ASphaltod que significa fAgue deja caer

los afios 1400 y 600 a.c., tiempo después esta palabra fue adoptada por los
griegos, quienes le otorgaron el si gni fi cado de fique
finalmente evolucion6 al latin y después al francés (Asphalte) y al espafiol

(Asfalto), hasta llegar al inglés (Asphalt).

En el antiguo mundo el asfalto era utilizado como mortero para la pega de
bloques en la construccion, en la realizacion de pavimentos interiores y como
impermeabilizante en la industria naval y numerosas aplicaciones mas. Como
ejemplos historicos de ello se encuentran: la industria naval que producia y

utilizaba el asfalto en Sumeria cerca de los 6000 a.c., el uso del asfalto como

r

0,

gi

d
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mortero en la construccion de las Torres de Babel y la utilizacion como material
impermeable que le daban los egipcios al igual que como material de relleno del

cuerpo humano en el proceso de momificacion.

En aquel entonces era comun encontrar asfalto natural depositado en estanques
y lagos de asfalto, asi como en piedras porosas como la caliza y la arenisca
(piedras conocidas tambi ®1 como fipie
las fuerzas geoldgicas que provocaron el ascenso del asfalto a la superficie y al
hacer contacto este con los elementos de la atmosfera provocaban su
endurecimiento, ejemplo de esto son los depositos del lago de asfalto de
Trinidad, el cual se encuentra en la isla del mismo nombre en la Costa
Septentrional de Venezuela. Sin embargo, en la actualidad el asfalto que se

utiliza es artificial y se deriva del petréleo.

El asfalto refinado comenz6 a utilizarse hace casi doscientos afios como
sustituto del asfalto natural debido a que este Ultimo s6lo se encontraba en
lugares apartados y su reologia no era tan buena, ya que su contenido
malténico al calentarse se evaporaba con rapidez y se endurecia con mucha
facilidad. Al mismo tiempo, la industria automotriz empez6 a expandirse por lo
gue una nueva industria llegé para mejorar las condiciones de las carreteras

proporcionandoles texturas mas suaves y disefios mas modernos, por lo que el

dr as

a
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asfalto comenzé a verse como un producto industrial barato e inagotable; fue asi
como se inicio el uso del asfalto en la construccion de las carreteras.

A principios del siglo XIX, sus aplicaciones se enfocaron en el &mbito de las vias
terrestres, por lo que fue en 1802 cuando se utilizaron por primera vez en
Francia rocas asfalticas como material para la construccion de banquetas, y en
Filadelfia se utilizaron en 1838, pero la evolucion del asfalto y su aplicacién en
las vias terrestres se dio en 1870 en Newark, New Jersey, cuando se construyo

el primer pavimento de asfalto en el mundo.

3.1.2 DEFINICION DE ASFALTO

La ASTM define al asfalto o cemento
marrén oscuro a negro en el que sus componentes predominantes son los
asfaltenos que pueden ser naturales u obtenidos como residuo en la refinaciéon

del petr-1leo crudoo.

El asfalto posee caracteristicas tanto quimicas como fisicas, que son los
elementos que le proveen todas sus particularidades y hacen de éste el
producto esencial que es hoy en la industria de la construccion. Este
cementante contiene tres importantes propiedades quimicas: consistencia,
pureza y seguridad, donde la primera se debe a su habilidad para fluir a
diferentes temperaturas, esto en razébn a que el asfalto es un material

termoplastico, es decir, se fluidifica a altas temperaturas. La segunda define la

asf 8§l
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composicion quimica del asfalto, donde las impurezas de éste, son
practicamente inertes. La tercera precisa el comportamiento de afinidad quimica
con las diferentes cargas eléctricas. De la misma manera, dentro de su
composicién quimica contiene caracteristicas de aglutinacion, esto debido a su
constitucion principalmente de asfaltenos y maltenos, que son los elementos
que le proporcionan dichas particularidades; este ultimo define la capacidad del

asfalto para ser manejado a altas temperaturas con seguridad.

3.1.3 CLASIFICACION DEL ASFALTO

3.1.3.1 Sistema de Clasificacion por Penetracion.

El método de penetracion fue el primer sistema desarrollado para la clasificacion
de asfaltos y todavia es utilizado por diferentes agencias de carreteras en la
region. Dicho sistema fue desarrollado en 1918 por el Bureau of Public Works
(ahora Federal Highway Administration, FHWH), y posteriormente en 1931, la
AASHTO publicé las primeras especificaciones técnicas para la clasificacion de
asfaltos por penetraciéon. Cabe sefialar que la clasificacién del asfalto por
penetracion, conlleva el desarrollo de una serie de ensayos de laboratorio, los
cuales estan contemplados en la norma ASTM D 946, Standard Specification for
Penetration-Graded Asphalt Cement for Use in Pavement Construction. A
continuacion, en la Tabla 3.1, se presentan las caracteristicas fisicas que deben
cumplir los cementos asfalticos, para ser clasificados de acuerdo a la norma

ASTM D 946.
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Norma de Clasificacion por Penetracién (Grados de Penetracién)
Ensayo ensayo 40 -50 60 - 70 8§5-100 120-150 200-300
ASTM Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | AMGs | Min | Max
fenstracn D5 40 | 50 | 60 | 70 | 8 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300
(0. 1mm)
Flash Pomnt (°C} D92 232 - 232 - 232 - 218 - 177 —
Ductihidad {cm) D113 100 - 100 - 100 - 100 - 100 —-
Selubilidad (%) D 2042 99.0 - 99.0 - 990 - 99.0 - 990 —
Ensayos en Residuo de asfalto, después de ensayo de Pelicula Delgada, ASTM D 1754
Penetracion (%6) D5 55+ - 52+ -— 47+ - 42+ -— 37+ -
Ductihdad (cm) D113 - - 50 - 75 - 100 -—- 100 -

TABLA 3.11 Requisitos para clasificar el asfalto segln especificacién ASTM D 946
Fuente: Especificacion ASTM D 946-82 (Re aprobada 2005)

Tal como se ha indicado anteriormente, el desempefo del asfalto dependera
entre otros aspectos de la temperatura a la que éste se exponga y a su
composicién. Al respecto, se ha observado que algunos asfaltos, no obstante a
que corresponden a un mismo tipo de clasificaciébn por penetracion, presentan
consistencias o viscosidades diferentes a una misma temperatura. Lo anterior,

constituye una de las limitantes de dicho sistema de clasificacion de asfaltos.

3.1.3.2 Sistema de Clasificacion por Viscosidad.

El sistema de clasificacion por viscosidad fue introducido a principios de la
década de 1960, mediante el cual es posible clasificar cementos asfalticos en
estado virgen y en residuos asfalticos. Dicho sistema de clasificacion fue
concebido debido a las limitantes que presenta el sistema de clasificacion por
penetracion, una de las cuales esta relacionada con la imposibilidad de evaluar
la susceptibilidad térmica del asfalto o no poder evaluar el comportamiento del
mismo a temperaturas normales de operacion de la mezcla asfaltica. Los

ensayos requeridos para la clasificacion del asfalto, estan contemplados en la
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norma ASTM D 3381, Standard Specification for Viscosity-Graded Asphalt
Cement for Use in Pavement Construction. Dentro de esta especificacion se
encuentran los asfaltos clasificados por a) Viscosidad (AC) y b) Residuo
asfaltico (AR), los cuales se detallan a continuacion: a) Viscosidad (AC). Los
ensayos se realizan en el asfalto original (virgen), entre los asfaltos clasificados
por viscosidad, tenemos los siguientes: AC 5, AC 10, AC 20, AC 30, AC 40. A
continuacion, en la Tabla 3.2, se presentan las caracteristicas fisicas que deben

cumplir estos asfaltos:

Grado de Viscosidad
PRUEBA
AC-25 AC-5 AC-10 AC-20 AC-30 AC—-40
Viscosidad, 60° C, poises 25050 500==100 1000200 2000400 30002600 4000800
Viscosidad, 135 °C, Cs- 125 175 250 300 350 400
minimo
220 140 80 60 50 40
Penetracion, 25°C, 100g.
Ss-min.
punto de llama, Cleveland, | 163629 | 177650) 219(425) 232(450) 232(450) 232(450)
°C —min_
Solubilidad en 99 99 o0 90 99 00
Tricloroethileno, % min.
Pruebas sobre el residuo
del ensayo TFO:
Pérdida
S B 1 0.5 05 05 05
ca leutamwlnto, %% MAXIMO
(opcional) 100 200 4000 8000 12000 16000
Viscosidad, 60 °C, poises-
maximo
100° 100 75 50 40 25
Ductilidad, 25°C, 5
cm/min, cm.-minimao
Prueba de mancha (cuando
y como se especifique)’ .
Negativa para todos los grados
Solvente normal de nafta )
Megativa para todos los grados
Solvente de nafta-zileno, %
xileno
Negativa para todos los grados
Solvente de heptanc-xileno, e
%4 xileno

TABLA 3.271 Requisitos para cementos asfalticos clasificados por viscosidad a 60xC
Fuente: Principios de Construccién de Pavimentos de Mezcla Asfaltica en Caliente Serie de
Manuales N° 22 (MS-22), Instituto del Asfalto.



114

c) Residuo (AR). Los asfaltos clasificados por residuo son mas conocidos

como asfaltos clasificados por viscosidad después de envejecido, entre

los cuales se encuentran los siguientes: AR-10, AR-20, AR-40, AR-80 y

AR-160. A continuacion, en la Tabla 3.3, se presentan las caracteristicas

fisicas que deben cumplir estos asfaltos:

PRUEBAS SEGUN Grado de Viscosidad
AASHTO T -240 AR°-10 AR-20 AR-40 AR-80 AR-160
Viscosidad, 60° C, poises 1000250 2000500 4000=1000 80002000 160004000
Viscosidad, 135 °C, Cs- 140 200 275 400 550
minimo
65 40 25 20 20

Penetracion, 25°C, 100g. 5s-
min.

] B 40 45 50 52
% de Penetracién. original,
25°C-min. 100° 1007 75 50 52
Ductihidad, 25°C, 5 cm/ muin,
cm-min.
Pruebas sobre el asfalto
original:

219(425)
Punto de llama. Cleveland °C
g O 205(400) 227(440) 232(450) 238(460)
minimo
e 90

Solubilidad en
Tricloroethileno % min. 90 99 99 99

TABLA 3.37 Requisitos para cementos asfalticos clasificados por por viscosidad a 60x C
Fuente Tabla 3.3: Principios de Construccion de Pavimentos de Mezcla Asfaltica en Caliente Serie
de Manuales N°. 22 (MS-22)
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3.2.1 COMO SE COMPORTA EL ASFALTO

El comportamiento del asfalto depende de la temperatura y el tiempo de carga.
La figura 3.1 muestra que el comportamiento del flujo de un asfalto puede ser el
mismo en una hora a 60i C que en 10 horas a 251 C. En otras palabras, el
tiempo y la temperatura son intercambiables; alta temperatura y corto tiempo es

equivalente a bajar temperaturas y tiempos mas largos.

10horas

FIGURA 3.1 7 Comportamiento del flujo del cemento asfaltico
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

3.2.1.1 Comportamiento a Alta Temperatura

A altas temperaturas (por ejemplo, el clima del desierto) o bajo cargas
sostenidas (por ejemplo, camiones a baja velocidad), el cemento asfaltico actia
como un liquido viscoso y fluye. La viscosidad es la caracteristica que describe
la resistencia de los liquidos a fluir. Si pudiese observarse, con un poderoso
microscopio, a un liquido como el asfalto caliente fluir lentamente, se veria el
movimiento relativo de las capas adyacentes del liquido, quizas del espesor de

una molécula. (Figura 3.2).
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Esfuerzo de corte, t
entre capas

Capa 1 \ Velocidad de
GOETES &E—>  lacapa 1
w &3> velocidad de
Capa 2 la capa 2
O e

Direccion del flujo
de ambas capas

FIGURA 3.2 Vista microscOpica de las caracteristicas de flujo de un liquido
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

La fuerza de friccion, o resistente, entre estas capas depende de la velocidad
relativa a la que se desliza una sobre la otra. La fuerza resistente entre las
capas se debe a que estas fluyen a velocidades ligeramente diferentes. La capa
superior trata de arrastrar a la capa inferior mientras que esta ultima trata de
frenar aquella. La relacion entre la fuerza resistente y la velocidad relativa
puede ser muy diferente para la mayoria de los liquidos.

Afortunadamente, la viscosidad es una caracteristica (en diferencia a la
composicién quimica) que se puede utilizar para expresar esta diferencia. La
ecuacion siguiente se describe la situacion en la Figura 3.2 y muestra como el
coeficiente de la viscosidad (4) se utiliza para explicar las diferencias en las

caracteristicas de flujo entre los diferentes liquidos.

. =ux velocidad de deformacion especifica por corte

Enest a e c u aes iaresistendia de corte entre las capas y la velocidad de

deformacion especifica por corte es la velocidad relativa a la que la capa 1 se
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desliza respecto de la capa 2. La Figura 3.3 muestra el comportamiento viscoso
de varios tipos de materiales. La viscosidad (u) es la pendiente de la curva para

cada material.

gsfuerzo de corte
entre capas
A

Pasta
dentifrica
“Corte
decreciente”

Nextoniano (asfalto
a altas temperaturas

¥ “Corte

creciente”
.

Velocidad de aplicacidn
del esfuerzo de corte

FIGURA 3.3 Caracteristicas de viscosidad de varios liquidos
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Los fluidos newtonianos tienen una relacion lineal entre fuerza resistente y

velocidad relativa. El aire, el agua, y el asfalto a altas temperaturas (superiores
de aproximadamente a 50x C) son comunmente fluidos newtonianos. Materiales
tales como la pasta de dientes son Fluidos cuasi-Newtonianos excepto que han
una resistencia incorporada al flujo que debe estar superar antes de que sus
capas puede comenzar por deslizamiento entre si. A temperaturas moderadas,
asfalto es un "liqguido de corte decreciente" (shear thinning liquid) pues su
viscosidad disminuye cuando la velocidad relativa aumenta. Algunas soluciones
de polimeros s o riquidos de corte c r e ¢ i eshedr ¢hiwkenf{ng liquid). Corte
creciente significa que la viscosidad aumenta con el aumento relativo de la

velocidad entre las capas.
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Liquidos viscosos como el asfalto caliente son a veces llamados plasticos,
porque una vez que empiezan a fluir no regresan a su posicion original. Por
esto, en climas calidos algunos pavimentos asfalticos fluyen bajo cargas
repetidas y forman ahuellamientos. Sin embargo, el ahuellamiento de los
pavimentos asfalticos en climas calidos es también influido por las propiedades
de los agregados y es probablemente mas correcto decir que la mezcla asfaltica

la que tiene un comportamiento plastico.

3.2.1.2 Comportamiento a Baja Temperatura

A baja temperatura (por ejemplo, los dias de invierno) o los tiempos de cargas
muy rapidas (por ejemplo, camiones a alta velocidad), el asfalto se comporta
como un solido elastico. Los sélidos elasticos son como bandas de goma. Esto
es, se deforman al ser cargados y retornan a su forma original al ser

descargados. La deformacién elastica se recobra completamente (Figura 3.4).

Carga de Deformacidn
traccidén elastica

Antes de Durante Después de
la carga la carga la carga

FIGURA 3.41 Comportamiento de los solidos el4sticos
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Si se aplica una carga excesiva, el sélido elastico puede romperse. Aunque el

asfalto es un solido elastico a baja temperatura, puede volverse demasiado
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fragil y agrietarse bajo una carga excesiva. Es por esto que el agrietamiento a
baja temperatura (low temperature cracking) a veces ocurre en pavimentos
asfalticos en clima frio. En este caso, las ftargasose deben a esfuerzos internos
gue se desarrollan dentro del pavimento cuando el proceso de contraccion es

(por ejemplo, durante y después de una rapida caida de la temperatura).

3.2.1.3 Envejecimiento

Existe otra caracteristica especial de los asfaltos. Debido a que estan
compuestos por moléculas organicas, reaccionan con el oxigeno del medio
ambiente. Esta reaccion se llama oxidacion y cambia la estructura y composicion
de las moléculas del asfalto. El resultado es una estructura mas fragil, y es la
razén del término endurecimiento por oxidacion o por envejecimiento. Este
fendmeno ocurre en el pavimento a una velocidad relativamente baja, si bien es
mucho mas rapido en un clima calido que en un clima frio. Asi, el
endurecimiento por oxidacién es estacional, y es mas marcado en verano que
en invierno. Debido a este tipo de endurecimiento, los pavimentos viejos son
mas susceptibles al agrietamiento que los nuevos. Incluso, los pavimentos
asfalticos nuevos pueden ser propensos a este fendmeno si no se compactan
adecuadamente. En este caso, la falta de compactacién origina un alto
contenido de vacios en la mezcla, lo que permite a una mayor cantidad de aire

ingresar en la mezcla asfaltica y agravar el endurecimiento por oxidacion.
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De hecho, una considerable parte del envejecimiento por oxidacién ocurre antes
de la colocacién del asfalto: durante el mezclado en caliente y otras operaciones
constructivas. Debido a que estas actividades se efectlan a altas temperaturas,
y el asfalto se encuentra en peliculas muy delgadas, la reaccion de oxidacion
ocurre a una velocidad mucho mayor.

Otro tipo de endurecimiento ocurre durante el mezclado en caliente y
construccion; se denomina ‘“volatilizacion'. A altas temperaturas los
componentes volatiles del asfalto se evaporan. Estos componentes volatiles
livianos del tipo de aceites- ablandarian al asfalto de permanecer dentro de este.
Un fendmeno llamado “"endurecimiento fisico" ha sido observado en los
cementos asfalticos. Este ocurre luego de una larga exposicion a bajas
temperaturas. Al bajar la temperatura, el asfalto se contrae, lo que es
acompafado por un incremento en su dureza. Aun cuando la temperatura se
estabilice en un bajo valor, el asfalto continda su contraccién y endurecimiento.
El endurecimiento fisico es mas pronunciado a temperaturas por debajo de 0° C,

y debe considerarse al ensayar asfaltos a muy bajas temperaturas.

3.3 METODOS ACTUALES PARA MEDIR PROPIEDADES DE LOS

ASFALTOS
Actualmente, para caracterizar la consistencia de los asfaltos se utiliza el ensayo
de penetracion o el ensayo de viscosidad (Figura 3.5). Ambos ensayos han sido

empleados para medir el efecto de la temperatura en el comportamiento de los
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asfaltos. Ello se hace determinando la viscosidad o la penetracion a dos
temperaturas diferentes y graficando los resultados (Figura 3.6).

Aqui, los tres asfaltos tienen el mismo grado de viscosidad, ya que estan dentro
de los limites especificados a 60x C. Aunque los asfaltos A y B muestran la
misma dependencia a la temperatura, tiene una consistencia muy diferente a
cualquier temperatura. A y C tienen la misma consistencia a temperaturas
intermedias, pero tienen una consistencia significativamente distinta a altas y
bajas temperaturas. El asfalto B tiene la misma consistencia que el C a 60° C,
pero no hay otra similitud entre ellos. Debido a que estos asfaltos tienen el
mismo grado, podria esperarse erroneamente el mismo comportamiento durante
la construccién y durante la vida util, tanto en climas frios como en calidos.

Viscogidad

Penetracién vagto @

0 segundos

FIGURA 3.51 Ensayos de penetracion y viscosidad
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Si bien la viscosidad es un indicador fundamental del flujo, solo suministra
informacion sobre el comportamiento viscoso a alta temperatura, y no sobre el

comportamiento elastico a baja temperatura requerido para completar la
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prediccion del comportamiento. La penetracion describe solo la consistencia a
temperatura media, 25° C. Las propiedades a baja temperatura no son
directamente medidas con el sistema actual de clasificacion. A menudo, los
ensayos de viscosidad y penetracion no sefialan cabalmente las ventajas o
posibles desventajas de algunos asfaltos modificados.

Debido a estas deficiencias, muchas agencias viales han corregido ensayos
estandar y especificaciones para adaptarlos mejor a las condiciones locales. En
algunas partes de los EEUU, esta proliferacion de ensayos y especificaciones
ha causado serios problemas a los proveedores, que desean vender el mismo
grado de asfalto en distintos estados. A menudo, estados con similares
condiciones de comportamiento y materiales especifican asfaltos
considerablemente diferentes.

Consipgtencia
(pen. o vis.)

duro

blando

Temperatura, °C

FIGURA 3.6 1 Susceptibilidad térmica de tres asfaltos
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

En el sistema actual de caracterizacion de los asfaltos, los ensayos son
realizados en muestras del asfalto sin envejecer ("tank asphalt’) o sobre

muestras artificialmente envejecidas para simular el envejecimiento durante la
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etapa constructiva. Sin embargo, no se realizan ensayos en asfaltos que hayan

sido envejecidos para simular el envejecimiento durante el tiempo de servicio.

3.3.1 SUPERPAVE AL RESCATE

En 1987, el Programa Estratégico de Investigacion de Carreteras (Strategic
Highway Research Program) comenzé el desarrollo de nuevos ensayos para
medir las propiedades de los asfaltos. Un resultado de este esfuerzo de
investigacion -a un costo de US$ 50 millones-, es una nueva especificacion para
asfaltos y un nuevo paquete de ensayos. El documento es una especificacion
para ligantes, ya que se pretende que sirva igualmente tanto para asfaltos
modificados como para asfaltos sin modificar. El producto final del programa de
investigaciones SHRP es un nuevo sistema denominado SUPERPAVE, nombre
derivado de Pavimentos Asfalticos de Comportamiento Superior (SUperior
PERforming asphalt PAVEments). El "software" SUPERPAVE es un programa
de computacion que auxilia al ingeniero en la seleccién de materiales y el disefio
de mezclas. Sin embargo, el termino SUPERPAVE tiene un alcance mayor que

el de un simple programa de computacioén.

Fundamentalmente, representa un sistema mejorado de especificaciones para
materiales, disefio y analisis de mezclas asfalticas, y prediccion del
comportamiento de pavimentos. El sistema incluye equipos de ensayo,

procedimientos y criterios.
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Procedimiento Objetivo

Redmetro de Corte Directo (DSR) Medir propiedades a temperaturas altas ¢ intermedias
Viscosimetro rotativo (RV) Medir propiedades a altas temperaturas

Redmetro de viga a flexién (BBR) Medir propicdades a bajas temperaturas

Ensayo de traccion directa (DDT)

Horno rotativo de pelicula delgada (RTFQ) Simular el endurecimiento durante la etapa constructiva

Camara de envejecimiento a presion (PAV) Simular el envejecimiento durante la vida atil

TABLA 3.47 Objetivos de ensayos a ligantes SUPERPAVE
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Los nuevos ensayos SUPERPAVE miden propiedades fisicas que pueden ser
directamente relacionadas, mediante principios de ingenieria, con el
comportamiento en obra. Cada uno de estos nuevos ensayos sera descrito en
detalle mas adelante. Sin embargo, y a modo de introduccién, se ha mostrado
una lista de los nuevos equipos de ensayo y una breve descripcion de su use en

las nuevas especificaciones.

3.3.1.1 Reémetro de Corte Dinamico

Debido a que el comportamiento del asfalto depende tanto del tiempo como de
la temperatura, el ensayo ideal para los asfaltos debe evaluar ambas
propiedades. Afortunadamente, el equipo de ensayo adecuado para esta tares
existia antes de SHRP, y ha sido usado por anos en la industria plastica. Estos
equipos se conocen generalmente como redmetros de corte dinamico,
redbmetros oscilatorios de corte, o redmetros dinamicos. Adaptando estos

equipos para su use con asfaltos, los efectos del tiempo y la temperatura
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pueden ser evaluados. Cuando se usan en la evaluacion de ligantes asfalticos,
los reébmetros de corte directo, o DSR, miden las propiedades reologicas

(modulo de corte complejo, angulo de fase, etc.) a altas temperaturas.

El principio de operacion es sencillo: el asfalto es colocado entre un plato fijo y
un plato oscilatorio (Figura 3.7). El plato oscilatorio se mueve desde el punto A
hasta el punto B. Desde B regresa, pasando por A hasta llegar a C, y desde C el
plato regresa a A. Este movimiento de A a B a C y de nuevo a A conforma un

ciclo.

Esfuerzo o
def?rmamon > Movimiento de la
aplicados 7 placa oscilante B
Placa g 9 ;
oscilatoria Placa fija
A -
Asfalto & A Ticmpo

1 ciclo

let
<

FIGURA 3.7 7 Reémetro de corte dinamico
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

La frecuencia de oscilacion es simplemente el lapso que insume un ciclo. Un
ciclo completo de oscilacion en un segundo es un Hertz (Hz). Por ejemplo, si el
ciclo mostrado en la figura 3.7 ocurre en un segundo, la frecuencia es de un
ciclo por segundo o un Hz. Si ocurriesen dos ciclos en un segundo, entonces la

frecuencia es de dos Hz.
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Otra forma de expresar la frecuencia de oscilacion es usar el arco de
circunferencia recorrido por el movimiento del plato oscilatorio. Esta distancia se
expresa en radianes y un radian corresponde aproximadamente a 57 grados. En
este caso la frecuencia se define en radianes por Segundo. Todos los ensayos
SUPERPAVE de corte dinamico en ligantes se realizan a una frecuencia de 10
radianes por Segundo, lo que equivale aproximadamente a 1.59 Hz.

Hay dos tipos comunes de redmetros oscilatorios de corte: de esfuerzo
constante y de deformacion constante. Los redmetros de esfuerzo constante
aplican un esfuerzo rotatorio fijo para mover la placa oscilatoria de A a B. Este
esfuerzo es determinado en funcion de la consistencia del ligantes ensayado.
Los asfaltos con mayor rigidez requieren mayor torque. LOS ensayos
SUPERPAVE en ligantes se realizan a esfuerzo constante. Los re6metros de
deformacion constante mueven la placa de A a B y miden el torque requerido.
La diferencia entre los dos reémetros es que el de esfuerzo constante mantiene
un torgue fijo y el recorrido de la placa puede variar ligeramente entre ciclos. En
los de deformacion constante el recorrido es constante y el torque varia. En
materiales viscosos como los asfaltos, hay un desfasaje entre esfuerzo y
deformacion. Aun cuando en los ensayos SUPERPAVE es el esfuerzo el
pardmetro que se mantiene constante, los redmetros de deformacion constante

pueden realizar los ensayos especificados.
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3.3.1.2 Viscosimetro Rotatorio

En el nuevo sistema debe asegurarse que el ligante especificado pueda ser
manipulado y bombeado en la refineria, terminales y plantas de mezclado en
caliente. Asi, se especifica el ensayo rotativo de viscosidad para determinar las
caracteristicas de flujo del asfalto a las elevadas temperaturas empleadas en
estas instalaciones. Un viscosimetro de cilindro rotacional coaxial, como el
especificado por ASTM D4402, Viscosimetro Brookfield (Fig. 3.8) es necesario
Para ensayar los distintos tipos de asfalto a evaluar. A diferencia de los
viscosimetros de tubo capilar (Fig. 3.5), los aparatos rotativos son adecuados
Para una amplia variedad de asfaltos modificados y sin modificar.

El viscosimetro rotatorio esta conectado a un control digital que calcula
automaticamente la viscosidad a la temperatura de ensayo. El viscosimetro
puede también ser usado Para desarrollar las curvas viscosidad-temperatura
empleadas Para estimar las temperaturas de mezclado y compactacion usadas

en disefio de mezclas.

— motor y
control
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Ty, : - ) Oo v : o
recipiente . cémara para
[ TR e e la muestra

FIGURA 3.81 Viscosimetro rotatorio
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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3.3.1.3 Redémetro de Viga a Flexion

Debido a la alta rigidez que presentan los ligantes asfalticos a baja temperatura,
la mayoria de los reébmetros de corte directo con platos paralelos (Fig. 3.7) no
puede ser usada para medir las propiedades de aquellos en forma confiable. Por
lo tanto, SHRP desarrollo un nuevo ensayo que puede medir con precision la
rigidez y la velocidad de deformacion a temperaturas representativas de las mas
bajas en pavimentos.

El redmetro de viga a flexién, o BBR, es un dispositivo sencillo que mide la
deflexibn de un ligante bajo carga constante a una temperatura que se
corresponde con las mas bajas de un pavimento en servicio, cuando el asfalto
se comporta mas como un solido elastico. El principio de operacion de este

aparato se muestra en la Figura 3.9.

Se carga la viga de asfalto durante cuatro minutos con una carga constante y se
mide la deformacién en el centro de la viga en forma continua durante ese lapso;
de esta forma la rigidez a la fluencia y la variacion de la rigidez en funcién del

tiempo (valor-m) pueden ser medidas y calculadas.

Carga constante

- _

£ a
T Deflexidn Q

FIGURA 3.9 1 Principio de la viga a flexion
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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Los ensayos de corte dindmico y de viga a flexion suministran informacion
referente a la rigidez de los ligantes asfalticos en un amplio rango de
temperaturas. Aun cuando la rigidez puede también ser usada para estimar
propiedades (resistencia) a la falla, para algunos ligantes, especialmente
asfaltos modificados, la relacion entre rigidez y resistencia (a la falla) no es bien
conocida. Por lo tanto, debe realizarse un ensayo adicional para medir la
resistencia y capacidad de alargamiento antes de la rotura (deformacion a la

falla). Este ensayo es el ensayo de traccién directa.

3.3.1.4 Ensayo de Traccion Directa

Los materiales que sufren un considerable alargamiento antes de fallar
(incluyendo asfaltos) son considerados "ductiles". Los que rompen con poca
deformaci6n se denominan "fragiles". Aun antes de SHRP, numerosos estudios
de comportamiento de asfaltos a baja temperatura demostraron que hay una
clara relacion entre la rigidez de los ligantes asfalticos y la magnitud de
alargamiento que sufren antes de fallar. Tipicamente, los asfaltos mas rigidos
son mas fragiles y los menos rigidos mas ductiles. Esto fue confirmado por los
investigadores de SHRP usando el recién desarrollado equipo BBR.
Desafortunadamente, la rigidez en el ensayo de creep, tal cual la mide el BBR,
no basta para caracterizar completamente la capacidad de algunos asfaltos de
alargarse hasta la rotura. P. €]., algunos ligantes muestran alta resistencia a la

deformacion pero pueden alargarse mas que otros antes de romper.
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En consecuencia los investigadores de SHRP tuvieron que elaborar un sistema
para incluir a estos ligantes. A estos ligantes se les permitiria tener una alta
resistencia a la deformacién si muestran un comportamiento razonablemente

ductil a baja temperatura.

Los investigadores de SHRP resolvieron este problema disefiando un aparato
gue mide directamente la deformacion a la falla a muy bajas temperaturas. Se lo
denomind aparato de traccién directa (Direct Tensile Test). Aun cuando el
concepto de traccion directa es simple, el equipo usado requiere dispositivos
especiales, debido a las muy pequefias deformaciones y al alto grado de

precision requerida en el ensayo.

En el ensayo de tension directa, una muestra de asfalto en forma de "hueso de
perro" (dog bone) es estirada a una velocidad constante, muy pequefia, hasta la
falla. La deformacion en la falla es usada para calcular la deformacién especifica
a la falla, que es un indicador del comportamiento, fragil o ductil, a baja
temperatura. La Fig. 3.10 muestra esquematicamente el principio de traccion

directa.
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Carga ~— Alargamiento
en la falla

Longitud

FIGURA 3.107 Ensayo de traccién directa
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

El resultado del ensayo de traccion directa es la deformacidén especifica en el
momento de falla a la temperatura especificada. Esta deformacion especifica es

el aumento en longitud, expresado como porcentaje de la longitud original.

3.3.1.5 Métodos de Envejecimiento de Ligantes

Como ya se indico, dos mecanismos son béasicamente responsables del
envejecimiento de los ligantes asfalticos: perdida de aceites livianos presentes
en el asfalto (volatilizacion) y reaccion con el oxigeno del ambiente (oxidacion).
Durante la elaboracion de mezclas asfalticas de pavimentacion en plantas de
mezclado en caliente y en el proceso de extendido, los ligantes envejecen por
ambos mecanismos debido a las altas temperaturas y al flujo de aire presente
en los procesos. Por muchos afios, los ensayos de pelicula delgada en horno y
en horno rotativo se han utilizado para simular este envejecimiento. Esto no ha
cambiado en las especificaciones SUPERPAVE, ya que estas usan el ensayo

de pelicula delgada en horno rotativo. Luego de que el pavimento asfaltico es
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construido y abierto al trafico, el envejecimiento continua pero, dada la
moderada temperatura ambiente, principalmente causado por el mecanismo de
oxidacion.

Para simular esta forma de envejecimiento durante el tiempo de servicio, SHRP

desarrollo la Camara de Envejecimiento a Presion.

3.3.1.6 Ensayo de Pelicula Delgada en Horno Rotatorio (RTFO).

El ensayo de Pelicula Delgada en Homo Rotatorio, AASHTO T240, ASTM
D2872, fue desarrollado por el Departamento de Carreteras de California para
simular el envejecimiento que ocurre en las plantas durante la elaboracion de
mezclas de concreto asfaltico en caliente. EI RTFO es usado por su repetitividad
y porgue expone continuamente el ligante a calor y flujo de aire. Su accion
rotatoria  mantiene en algunos casos los modificadores (como polimeros)

dispersos en el asfalto.

Otra ventaja del RTFO es que insume solo 85 minutos. Un esquema del equipo
se muestra en la Figura 3.11. No se selecciono el ensayo de pelicula delgada en
horno (AASHTO T179 o ASTM D1754) porque algunos asfaltos modificados
forman una capa superficial que obstruye el envejecimiento durante el ensayo;

otra desventaja de este ensayo es que su ejecucion insume cinco horas.
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controles ventilador

botell&
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botella
luego
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ensayo

| carrusel

chorro de aire

FIGURA 3.117 Ensayo de pelicula delgada en horno rotatorio
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Este ensayo cubre dos propésitos. Uno es producir un asfalto oxidado que
pueda emplearse para ensayos adicionales (DSR y material base para PAV). El
otro es determinar la cantidad de volatiles que pierde el asfalto durante el
ensayo. La cantidad de volatiles perdidos es indicadora del envejecimiento que
puede ocurrir durante el proceso de mezclado y construccion. Algunos asfaltos
pueden ganar peso durante el RTFO debido a productos de oxidacién que se

forman durante el ensayo.

3.3.1.7 Camara de Envejecimiento a Presion

El envejecimiento de los asfaltos en largos periodos de servicio no era
considerado en las especificaciones anteriores a SUPERPAVE. El equipo,
usado por muchos anos en investigacion, fue modificado por los investigadores
de SHRP y se desarrollo un nuevo procedimiento para evaluar el envejecimiento

en largos periodos de servicio. El equipo (PAV) usa presion y temperatura para
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reducir el tiempo de ensayo; asi un largo periodo de envejecimiento puede ser
simulado en solo 20 horas. Los ligantes asfalticos, después del envejecimiento
en el RTFO, son colocados en el PAV y envejecidos por 20 horas. Las
propiedades fisicas son medidas, como se indico antes, para determinar si el
asfalto se comportara adecuadamente luego de varios anos de servicio. El
ensayo se realiza a distintas temperaturas dependiendo del clima en que el
pavimento serd construido (N. de la T.: 90°C, 100°C, 110°C). Un esquema del

PAV se muestra en la Figura 3.12.

aire a
presién

sonda de
temperatura

<
- asfalto
-
9
-
ipiente o
rec
lato con-
a presidén bastidor ﬁuestra

FIGURA 3.127 Camara de envejecimiento a presion
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE



135

3.4 ESPECIFICACIONES SUPERPAVE PARA LIGANTES

ASFALTICOS

3.4.1 INTRODUCCION

Las nuevas especificaciones SUPERPAVE para ligantes asfalticos (las
especificaciones completas en han sido pensadas en funcion del control de la
deformacion permanente, de la fisuracion por bajas temperaturas y de la
fisuracion por fatiga de los pavimentos asfalticos. Esto se logra controlando las
distintas propiedades fisicas medidas con los equipos descritos anteriormente.
En esta seccion se explica sucintamente cada uno de los nuevos parametros de
ensayo y su relacion con el comportamiento del pavimento.

Una diferencia importante entre las actuales especificaciones para asfaltos y
estas nuevas especificaciones SUPERPAVE es el enfoque. Observe en la fig.
3.13 que las propiedades fisicas permanecen constantes para todos los grados,
pero las temperaturas para las cuales esas propiedades deben ser cumplidas
varian en funcién del tipo de clima en el cual se espera que el ligante asfaltico
servira. Por ejemplo, el tipo PG (Performance Grade) 52-40 esta pensado para
garantizar un buen comportamiento con una temperatura maxima de 52°C
(promedio de los siete dias sucesivos cuyas temperaturas sumadas dan el

maximo) y una temperatura minima de disefio de -40°C.
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3.4.2 DEFORMACION PERMANENTE (AHUELLAMIENTO).

Esta forma de falla ocurre a altas temperaturas. La especificacion define y

establece requisitos para un factor de ahuellamiento (ruttingf act or ) ), G*/ s
que representa el componente viscoso de la rigidez total del ligante a alta
temperatura. Este factor se llama"Gast eri sco sobrScacelamo de
dividiendo el modulo complejo (G*) por el seno del angulo d e f a)samnbo$ U

medidos utilizando el re6metro dinamico de cort e. G*/ semo( U) de
minimo 1.00 kPa para el ligante asfaltico original (sin envejecimiento) y 2.20 kPa

como minimo para el residuo de RTFO. Ambos requisitos de la especificacion se

muestran en la fig. 3.13.

IGrado de performance PG 52 PG 58 PG 64
-]0]-16'-22|-28|-34|-40I-46 -IGI-22|-28|-34|-40 -l6|-22|-28|-34|-40

IMax. Temp. de Disefio del Pavimento <52 <58 <64
promedio de 7 dias), °C*
Min. Temp. de Diseiio del Pavimento, °C 2-10F-16F-22f>-28i>-34'>-40f—‘—46 >-l6r>-22f>-28[r\—34f>—40 »a-lsr-zzr-zsfxsﬂuo

Ligante Original
Punto de Inflamacién, T48: min., °C 230
Viscosidad, ASTM D 4402; ° 135

Mix., 3 Pa-s (3000 cP)
Temp. de Ensayo, °C

Corte Dinamico, IP5:

0s requisitos de la especificacion [La temperatura del ensayj

son invariables cambia

FIGURA 3.1371 Ejemplo de la especificaci6n SUPERPAVE para ligantes
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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Temp. Punto de Inflamacién, T 48: Min., °C
Viscosidad, ASTM D 4402: b
Maxima, 3 Pa-s (3000 cP)

Temp. de Ensayo, °C

Corte Dinamico, TP5: ©
G*/sen(5), minimo, 1.00 kPa
Temp. de Ensayo @ 10 rad/seg, °C

Horno Rotatorio de Pelicula Delgada (T 240) Requisitos de la especiﬁcaciénﬁ\

Pérdida de Masa, maxima, % 2 para control del ahuellamiento )

Corte Dinamico, TPS; ©
G*/sen(d), minimo, 2.20 kPa
Temp. de Ensayo @ 10 radfseg, °C

FIGURA 3.14 1 Requisitos del factor de ahuellamientos de la especificacion SUPERPAVE
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Es | - gico ut i)l paraa el arfélSis /dsl e cohportamiento al
ahuel | ami e)rse aalcula & pantif del cociente entre la parte viscosa de
G* y el valor total de G*. Para los dos materiales A y B mostrados en la fig. 3.15

(de igual G*) hayunamarcadadi f er enci a en )l os valores

Material A
Iy G*=5
sen & = Componente Viscosa = 4/5
Componente G*

Viscosa = 4
G* = 5/(4/5) = 6.25
gen &

)

Componente
Eldstica = 3

Material B
sen 8 = Componente Viscosa = 3/5
G*=5 G*
% A
Componente G* =_5 =8, Un mayor valor impli-
Viscosa = 3 sen 8§ 3/5 ca un comportamiento
3 o mas cercano al de un

Componente sélido eldstico
Elédstica = 4

FIGURA 3.1571 Control de ahuellamiento en la especificacion SUPERPAVE
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

de
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Para el mat e ) (F 43) esAnayoralie paraehnfaterial B (= 3/5). Esto
significa {esenen@rpard e rmateriallA que para el B. Por lo tanto,
el material B ofrecerd mayor resistencia al ahuellamiento que el material A. Esto
tiene sentido porgque la componente viscosa de material B es mucho menor que
la del material A. Unmayorval or de G* y un )meememane al or

val or de),l&gqué es deseahle para la resistencia a ahuellamiento.

3.4.3 FIGURACION POR FATIGA

G* ytanfbi#gn se emplean en las especificaciones SUPERPAVE para ligantes
asfalticos para prevenir la fatiga en pavimentos asfalticos. Dado que la fatiga
sucede a temperaturas del pavimento entre bajas y moderadas, luego de un
lapso de servicio, la especificacion exige que los ensayos de RTFO y PAV se

realicen antes de medir estas propiedades.

G* y sen(l) son determinados utilizando el ensayo de corte dinamico. Sin
embargo, en lugar de calcular el cociente de ambos parametros (como sucedia
para ahuellamiento) cal cul amos el p r o d.uEltfactor @& X
agriet ami ent o por f)ae degomina"G astensco senmde delta”.
La especificacion SUPERPAVE para ligantes establece un valor maximo de

5000 kPa para el producto G* x sen(S), como se muestra en la figura 3.31.

d



Temperatura de envejecimiento en PAV, °C

Corte dinamico, TPS:
G* sen(8) , maximo, 5000 kPa

Temp. de Ensayo @ 10 rad/seg, °C

Endurecimiento Fisico ©

Rigidez a la fluencia, TP1: 4
S, maximo, 300 MPa
valor-m, minimo, 0.300

Temp. de Ensayo, @ 60 seg., °C

Traccion Directa, TP3: ©
Deformacion por Falla, minimo, 1.0%

Temp. de Ensayo @ 1.0 mm/min, °C

Requisito de Ia especificacién

para el control de la fisuracion

por fatiga
>4
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FIGURA 3.16 7 Requisitos del factor de agrietamiento de la especificacion SUPERPAVE

Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

La figura 3.16 sintetiza el concepto del factor de fatiga. En este ejemplo,

el Material B se caracteriza por una combinacién d e

menores que los correspondientes al

el 8stica y Vviscosa

v al

or es

Material A; sus componentes

s on

comporta mas Como un material elastico blando que el Material A. Por

esta razon, el Material B se flexiona repetidamente y recobra su forma

original mejor que el Material A. La capacidad para funcionar como un

material elastico blando y recuperarse de la deformacién por las

cargas es una cualidad deseable

agrietamientopor f at i

ga.

en un val or t an

E s

grande

del
posi bl e

de G*

gue

ligante para resistir el

un

viscosa resulten demasiado altas y el ligante deje de resistir eficazmente

de

a

G*

me n dMaterial BseDe b i d «

c omtlt

sen(U) :
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la figuracion por fatiga. Esta es la razon por la cual la especificacion fija

un | imite m8ximo de 5000 kPa para
Material A G*=28.
A
Comp. viscosa = G* gen &
= 2.8 sen 45
Componente = 2.8 x 0.71
Viscosa = 2 5=45 = 2

o

Componente Eldstica = 2

Material B Comp. viscosa
G*=2.1
Componente 2
Viscosa = 1,2 6=35
L "o

Componente Eldstica = 1.7

= G* gen &

= 2.1 sen 35
= 2,1 x 0.57
1.2

n menor valor
implica un mate-
rial elastico mds
blando

el

FIGURA 3.17 1 Control del agrietamiento por fatiga en la especificacion SUPERPAVE
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

El ensayo de corte dinamico solo provee parte de la informacién necesaria para

evidenciar las propiedades vinculadas al

agrietamiento. El

resto de

la

informacion proviene del ensayo con la viga de flexién y, en algunos casos, del

ensayo de traccion directa.

3.4.4 FISURACION POR BAJAS TEMPERATURAS

Los ligantes se comportan como solidos a muy bajas temperaturas (<-50°C) y

como liquidos a altas temperaturas (> 70°C). Las temperaturas del pavimento

asfaltico estan habitualmente entre esos extremos. La viga de flexion es otra

forma de definir si el comportamiento del ligante se parecera mas al de un solido

elastico o mas al de un liquido viscoso, pero a temperaturas mucho mas bajas

pro
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que las correspondientes a los ensayos con el reémetro de corte dindmico. El

redmetro de viga de flexion aplica una pequefia carga de creep al espécimen en

forma de viga, midiendo la rigidez a la fluencia (creep stiffness) de la pieza. Si la

rigidez a la fluencia es muy alta, el asfalto tendrd un comportamiento fragil, y la

probabilidad de agrietamiento sera mayor. Por lo tanto, un limite maximo de 300

MPa se ha fijado para evitar este problema. (Fig. 3.18).

Temperatura de envejecimiento en PAV, °C

Corte dinamico, TP5:
G* sen(d) , maximo, 5000 kPa
Temp. de Ensayo @ 10 rad/seg, °C

Endurecimiento Fisico °

Rigidez a la fluencia, TP1: s
S, maximo, 300 MPa
valor-m, minimo, 0.300

Temp. de Ensayo, @ 60 seg., °C

Traccion Directa, TP3; f
Deformacion por Falla, minimo, 1.0%0

Temp. de Ensayo @ 1.0 mm/min, °C

Requisitos de la especificacion
para el control de la fisuracion

por bajas temperaturas

FIGURA 3.18 1 Requisitos de la especificacion SUPERPAVE para baja temperatura

Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

En la especificacion SUPERPAVE para ligantes, la velocidad con la cual cambia

la rigidez del ligante con la carga de creep, a bajas temperaturas, es controlada

con el valor-m. Un alto valor-m es deseable, pues esto significa que al bajar las
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temperaturas y acumularse tensiones térmicas, la rigidez cambiara con relativa
rapidez. Un cambio relativamente rapido en la rigidez implica que el ligante
tendera a disipar tensiones que de otro modo se acumularian hasta un punto en
el que el agrietamiento por bajas temperaturas tendria lugar. La especificacion
SUPERPAVE para ligantes asfalticos exige un minimo de 0.300 para el valor-m.

(Fig. 3.33).

A medida que la temperatura del pavimento disminuye, este se contrae. Esta
contraccion acumula tensiones en el pavimento. Cuando estas tensiones
superan la resistencia del ligante, aparece una fisura. Estudios han demostrado
que si el ligante puede estirarse mas del 1% de su longitud inicial durante este
fenbmeno de contraccién, hay menor probabilidad de agrietamiento. Por lo
tanto, el ensayo de traccién directa se incluye en la especificacion SUPERPAVE.
Esta solo se aplica a ligantes con rigidez a fluencia entre 300 y 600 MPa. Si la
rigidez a fluencia est4 por debajo de 300 MPa, no es necesario realizar el
ensayo de traccion directa. En el ensayo se estira, muy despacio, una probeta
de ligante, simulando la condicion el pavimento a medida que ocurre la
contraccion. La deformacion especifica que tiene lugar antes de que la muestra
rompa se registra y se compara con el valor minimo de 1% establecido en la

especificacion (fig. 3.18)
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3.4.5 CRITERIOS COMUNES DE ESPECIFICACION

La especificacion de ligantes tiene otros requisitos. Ellos se incluyen para
controlar las caracteristicas de los ligantes asfalticos en lo que respecta a
manejo y seguridad. El ensayo de punto de inflamacion (AASHTO T 48) se
utiliza para considerar problemas de seguridad. El valor minimo para todos los
grados es 230°C; se aplica solo a ligantes sin envejecer.

Para asegurar que los ligantes pueden ser bombeados y manipulados en la
planta de mezclado en caliente, la especificacion fija una viscosidad maxima
para ligantes sin envejecer. Este valor es 3 Pa-s (3000 cP en el ensayo con el
viscosimetro rotacional) para todos los grados. Los organismos viales que
compran ligantes pueden obviar este requisito si el proveedor del ligante
garantiza que el ligante puede ser bombeado y mezclado a temperaturas

seguras.

Para evitar un excesivo envejecimiento (volatilizacién) durante la mezcla en
caliente y la construccién, se especifica una maxima perdida de masa para
todos los ligantes. Esta exigencia se aplica al residuo RTFO y no debe superar
el 1%. Durante el almacenamiento u otros periodos de inactividad,
particularmente a bajas temperaturas, tiene lugar en los ligantes asfalticos un
endurecimiento fisico. Este se debe a la asociacion de las moléculas de asfalto
entre si. Debido a este fenbmeno, SUPERPAVE exige que el endurecimiento

fisico sea cuantificado. Para ello debe realizarse el ensayo de la viga de flexion
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(BBR) sobre un ligante asfaltico envejecido en el PAV; las muestras se
acondicionan durante 24 horas a la temperatura requerida por el ensayo. Dos
conjuntos de vigas se elaboran para medicién de la rigidez a la fluencia y del
valor-m. Un conjunto se ensaya en la condiciones habituales (1 hora de
acondicionamiento); el otro se ensaya luego de las 24 horas de
acondicionamiento. Se informan los valores de rigidez a la fluencia y de m de las

vigas acondicionadas 24 horas. No hay valores especificados a cumplir.

3.4.6 ELECCION DEL LIGANTE ASFALTICO

Los ligantes asfalticos son normalmente seleccionados en funcién del clima. La
tabla 3.8 muestra los grados actuales en la especificacion SUPERPAVE para
ligantes clasificados Grado de Desempefio (Performance Grade).

En esta tabla, PG 76 y PG 82 solo se utilizan para cargas estaticas o a baja
velocidad, o para excesivo transito pesado. Un modulo en el software de
SUPERPAVE ayuda a los usuarios a seleccionar los grados de ligantes.

SUPERPAVE ofrece al usuario tres métodos para la eleccion del ligante:

Grado de Alta Temperatura Grado de Baja Temperatura
PG 46- 34,40,46
PG 52- 10,16,,22,28,34,40,46
PG 58- 16,22,28,34,40
PG 64- 10,16,22,28,34,40
PG 70- 10,16,22,28,34,40
PG 76- 10,16,22,28,34
PG 82- 10,16,22,28,34

TABLA 3.571 Grados de ligante asfaltico SUPERPAVE
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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1 Por area geogréfica: un organismo vial elabora un mapa indicando el
grado de ligante a ser utilizado por el proyectista, en base al clima o a
decisiones de politica vial.

1 Por la temperatura del pavimento: en este caso el proyectista necesita
conocer la temperatura de disefio del pavimento.

1 Por la temperatura del aire: el proyectista determina las temperaturas del
aire para disefo, las que son convertidas en temperaturas de disefio del

pavimento.

3.4.6.1 Base de Datos Climaticos Superpave

El software SUPERPAVE contiene una base de datos climaticos con informacion
de 6500 estaciones meteorologicas de E.E. U.U. y Canada; esto permite al
usuario elegir el grado del ligantes asfaltico para el clima del lugar del proyecto.
Para cada afio de operacion de la estacion meteoroldgica se determina el
periodo de "siete dias mas calientes" (hottest seven- day period) y se calcula el
promedio de la temperatura del aire para dichos siete dias consecutivos
(average maximum air temperature; N. de la T.: este promedio es el mayor de
los 359 conjuntos de siete dias sucesivos en un afio). Para todos los afios del
registro (las estaciones con menos de 20 afios de registros se descartan) se
calculan la media y la desviacion estandar. Ademas, se identifica el dia mas frio

de cada ano y se calculan la media y la desviacion estandar.
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3.4.6.2 Confiabilidad

De acuerdo con el use que le da SUPERPAVE, la confiabilidad es la
probabilidad, en por ciento, de que, para un dado afio, la temperatura real no
excedera la temperatura de disefio. SUPERPAVE es muy flexible al respecto y
permite asignar un diferente nivel de confiabilidad a altas y bajas temperaturas.
Consideremos las temperaturas del aire en verano en Topeka, Kansas, localidad
con un promedio para los siete dias de maxima temperatura de 36°C y una
desviacion estandar de 2°C. La figura 3.19 muestra la curva de distribucién de
frecuencias para estos datos. En un afio promedio hay un 50% de
probabilidades de que la maxima temperatura del aire para siete dias supere
los 36°C. Sin embargo, solo hay un 2 por ciento de probabilidades de que la
temperatura supere los 40°C; por lo tanto, una temperatura del aire de disefio

proporcionara un 98% de confiabilidad.

50% de confiabilidad

i

98% de confiabilidad

e

36 40
Maxima temperatura del aire para 7 dias

ol
. Bag ey )

} L
L L

™

FIGURA 3.1971 Distribucién anual de la temp. maxima de aire (7 dias) en Topeka, KS
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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3.4.6.3 Comencemos Con la Temperatura del Aire

Para ilustrar como se selecciona el ligante, supongamos que se disefia una
mezcla para Topeka. La fig. 3.35 muestra las distribuciones de frecuencia para
las temperaturas altas y bajas del aire para disefio. En un verano normal, el
promedio de la temperatura maxima del aire para 7 dias es de 36°C con una
desviacion estandar de 2°C. En un invierno normal, la temperatura promedio
mas fria es -23°C. Para un invierno muy frio, la temperatura es -31 °C, con una

desviacion estandar de 4°C.

36
40

Temperatura del aire,
Topeka, Kansas

-31 -23

L

Fl { i | FR PR | : i |V P T o It Iy P ) PR 1] TPt
-40 30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60

FIGURA 3.207 Distribucidon de temperaturas del aire altas y bajas para disefio, Topeka, KS
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

3.4.6.4 Hagamos la Conversion a Temperatura del Pavimento

El software de SUPERPAVE calcula la temperatura alta del pavimento 20mm
por debajo de la superficie del pavimento y la baja temperatura en la superficie
del pavimento. Para una carpeta de rodamiento coronando la seccion del

pavimento, las temperaturas en Topeka son 56°C y -23°C (50% de confiabilidad)
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y 60°C (56°C + 2 desviaciones estandares) y -31°C (-23°C 2 desviaciones

estandares) para 98% de confiabilidad (Fig. 3.36)

3.4.6.5 Seleccionemos el Grado de Ligante

Para una confiabilidad de al menos el 50%, el grado correspondiente a la alta
temperatura debe ser PG 58. La seleccion de un PG 58 en realidad implicara un
mayor nivel de confiabilidad (alrededor del 85%), debido al redondeo hacia
arriba. Si elegimos el grado PG 52 estaremos por debajo del 50% de la
confiabilidad (N. de la T.: apenas algo mas del 2% de confiabilidad). Con
respecto a la baja temperatura, el grado debe ser PG 28 (N. de la T.: la media es
-23°C y la desviacion estandar es -4°C: 89.4% de confiabilidad). Para el 98% de
confiabilidad, debemos elegir PG 64 para alta temperatura 'y PG 34 para baja.

56

60

Temperatura del pavimento,
Topeka, Kansas

-31 23
|

]
! 1 Ivl | ]
e e e Py e YO e Y O O e TR Sl B TR TN TR I KT
-40  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

FIGURA 3.2171 Distribucion de las temperaturas altas y bajas del pavimento para disefio,

Topeka, KS
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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S
PG 64-34 (98% de confiabilidad)

Y
2, 3

PG 58-28 (50% de confiabilidad)

B S N B B N I s o s e e ey e e T e ey
-40 =30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

FIGURA 3.221 Diferentes grados de ligantes para Topeka, KS
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

El manejo de las distribuciones de frecuencias de temperatura no es una tarea
por la que el proyectista deba preocuparse. El software de SUPERPAVE hace
los calculos. Para cualquier lugar, el usuario puede fijar una confiabilidad minima
y SUPERPAVE calculara el grado de Iligante asfaltico requerido.
Alternativamente, el usuario puede especificar el tipo de ligante asfaltico

deseado y SUPERPAVE calculara su confiabilidad.

3.4.6.6 Efecto de la Velocidad de Carga en la Seleccién del Ligante

La seleccion del ligante segun el clima solo considera que aquel serd utilizado
en una mezcla sometida a cargas rapidas. La velocidad de carga que aplica el
rebmetro de corte dindmico (DSR) es de 10 radianes por Segundo,

correspondiendo a una velocidad del trafico de aproximadamente 90 km/h.
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Cerca de intersecciones, estaciones de peaje, etc. los pavimentos son
sometidos a cargas mucho mas lentas. En algunos casos se trata de cargas
estacionarias. En estos casos, el ligante deberia tener una mayor rigidez para

resistir los efectos de una menor velocidad en la aplicacion de las cargas.

Para incluir estas situaciones, el grado de alta temperatura deberia ser
incrementado al menos uno o dos grados. Por ejemplo, si la seleccion en base a
la temperatura resulta en PG 64-22, para tener en cuenta el efecto de las cargas
lentas el proyectista deberia elegir un PG 70-22. Si estan previstas cargas
estaticas, el proyectista deberia elegir un PG 76-22. La velocidad de aplicacion
de las cargas no tiene efecto en la eleccion del grado para bajas temperaturas.
Temperaturas de disefio de 76°C u 82°C no corresponden a ninguna zona

climatica de Norte América.

La inclusién de estos grados es simplemente una forma de asegurar que el
ligante tendrd una mayor rigidez a 64°C, la real temperatura alta de disefio del
pavimento. Debido a que la maxima temperatura posible de un pavimento en
Norte América es de alrededor de 70°C, dos grados de alta temperatura
adicionales, PG 76 y PG 82, fueron necesarios para incluir el caso de las cargas

lentas.
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3.4.6.7 Ejemplo de Célculo de Grado de Ligante PG (Grado de Desempefio)
a Usar en Nuestro Pais y esta Investigacion.

Para determinar el grado de ligante asfaltico PG a implementar se determinara
con el tercer método de eleccibn mencionado en 3.10.6 Eleccion del ligante
asfaltico: Por la temperatura del aire, que es convertida en temperatura de

disefio del pavimento.

Para tal fin fue necesario contar con:

1 Registros de temperatura necesarios para emplear el método:
Especificamente para el grado de alta temperatura, el registro de
estaciones de un minimo de 20 afios de el promedio de los 7 dias mas
caluros durante el afo registrado; para el grado de baja temperatura el
registro de un minimo de 20 afios de la temperatura minima absoluta en
ese afo. Los datos que se presentan en la tabla 3.9 Y la tabla 3.10 fueron
proporcionados por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales de
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador
(SNET).

1 Software de SUPERPAVE para el célculo del grado de alta y baja

temperatura con los datos de las tablas 3.6 Y 3.7
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ESTACION:AEROPUERT O DE ILOPANGO
INDICE S-10

LATITUD NORTE: 13° 41.9'

LONGITUD OESTE: 89°07.1'

1980 32.3 33.0 355 35.4 34.5 32.7 31.6 31.3 31.1 31.2 30.6 30.6 35.5
1981 31.2 33.5 34.2 36.2 34.1 30.6 31.3 30.8 31.3 30.9 30.5 31.4 36.2
1982 32.2 33.4 34.0 35.8 32.8 30.7 30.9 32.3 31.1 30.3 30.8 314 35.8
1983 33.5 34.0 34.6 34.0 36.0 31.9 31.6 32.0 30.7 30.8 30.8 30.6 36.0
1984 32.2 32.6 33.8 32.6 33.0 315 31.6 31.6 31.2 31.4 30.5 31.6 33.8
1985 31.1 33.7 35.6 33.5 33.0 33.2 32.0 31.6 31.5 32.2 31.1 31.0 35.6
1986 32.4 33.0 34.2 35.0 325 33.0 31.4 32.4 32.5 31.0 314 31.5 35.0
1987 32.3 35.3 35.0 36.0 35.5 31.5 31.5 32.0 32.5 32.0 33.4 34.2 36.0
1988 33.0 34.5 34.0 36.2 35.0 32.3 32.3 315 31.0 32.4 31.0 31.0 36.2
1989 32.8 33.5 34.0 34.5 32.7 32.7 33.0 33.0 32.5 32.0 31.3 31.7 34.5
1990 33.0 35.3 34.8 35.3 32.8 31.7 32.6 32.8 31.6 31.6 32.1 31.5 35.3
1991 32.8 35.8 35.6 33.8 32.8 34.2 32.6 32.4 32.6 32.0 31.8 32.2 35.8
1992 33.2 34.6 35.8 37.0 36.3 33.2 31.6 31.8 31.4 32.0 31.9 31.8 37.0
1993 33.4 34.0 37.5 35.0 32.5 34.0 32.0 32.8 31.7 31.0 32.0 32.5 37.5
1994 33.0 34.0 35.0 34.0 32.1 33.0 325 32.0 35.0
1995 33.2 35.0 35.0 355 33.4 32.6 32.2 31.8 31.2 30.8 32.0 30.5 35.5
1996 32.2 33.5 345 34.6 33.1 31.9 31.5 31.7 31.0 31.0 315 31.2 34.6
1997 31.7 34.3 35.0 35.0 35.5 32.5 33.2 32.5 31.6 33.5 32.5 31.5 35.5
1998 32.8 35.3 35.0 35.6 36.7 345 32.0 315 31.4 31.0 30.5 31.5 36.7
1999 32.0 33.3 34.8 36.0 33.5 31.5 315 32.0 30.5 30.0 30.5 31.0 36.0
2000 33.0 325 34.0 35.7 32.2 31.2 32.1 32.0 31.0 315 32.2 32.5 35.7
2001 32.3 35.0 34.5 36.0 35.2 34.0 32.5 33.0 32.4 32.2 32.0 315 36.0
2002 - - - - - - - - 32.5 31.8 32.0 32.7 32.7
2003 34.5 36.2 37.2 35.0 34.7 32.0 32.2 32.5 32.0 31.0 32.3 315 37.2
2004 33.0 33.6 36.5 34.7 34.8 32.0 31.7 32.8 31.7 31.6 32.6 32.5 36.5
2005 335 33.7 355 36.0 33.5 31.7 32.2 32.0 32.5 30.8 31.7 32.2 36.0
2006 33.1 35.0 35.7 33.9 32.0 315 31.7 32.0 31.6 32.1 31.4 32.8 35.7
2007 34.6 34.8 36.2 34.6 34.0 32.8 33.0 31.8 32.4 31.9 33.0 33.0 36.2
2008 34.6 35.1 35.2 35.0 33.4 325 31.9 32.4 32.4 325 32.4 34.6 35.2
2009 34.6 35.4 36.4 36.2 33.6 33.0 33.2 33.6 33.2 33.1 34.0 34.0 36.4
2010 35.4 37.0 37.2 35.2 34.2 32.4 31.6 31.2 31.8 32.6 32.4 32.5 37.2

TABLA 3.6 1 Registro maximas temperaturas
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El Salvador
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ESTACION: Aeropuerto llopango LATITUD NORTE: 13° 41.9'

INDICE: S-10 LONGITUD OESTE: 89° 07.1'

DEPARTAMENT O: SAN SALVADOR ELEVACION : 615 m.s.n.m.
1980 15.6 14.0 15.4 17.9 18.7 19.1 16.8 18.2 18.2 17.8 16.0 10.8 10.8
1981 11.4 13.8 14.3 16.4 16.6 18.5 18.0 18.5 17.1 17.1 14.9 14.4 11.4
1982 14.7 14.5 14.6 16.0 18.5 17.8 18.0 18.5 17.9 17.0 15.9 14.9 14.5
1983 14.9 15.0 13.4 18.0 20.2 18.5 18.0 17.7 18.0 15.9 16.9 13.7 13.4
1984 13.4 13.5 13.5 17.5 18.5 18.3 17.5 18.5 17.8 15.0 12.0 14.6 12.0
1985 11.0 15.0 16.0 16.3 16.5 17.5 16.5 16.3 16.0 17.4 16.1 15.5 11.0
1986 13.5 14.0 13.0 15.0 17.0 16.5 17.0 16.9 16.8 15.6 15.5 15.3 13.0
1987 12.8 14.4 15.5 16.4 17.5 18.0 18.0 18.9 19.0 16.5 15.0 14.9 12.8
1988 14.0 15.0 14.9 18.5 18.0 18.0 17.5 18.2 17.7 17.5 16.5 15.0 14.0
1989 14.5 12.0 15.0 18.0 14.6 16.5 17.0 16.0 17.7 14.8 175 12.0 12.0
1990 16.3 15.5 16.6 19.0 17.6 18.5 18.0 18.0 18.0 15.5 15.4 15.4 15.4
1991 15.5 14.0 15.5 18.6 18.8 18.8 18.4 18.5 18.0 18.4 14.5 15.5 14.0
1992 15.0 16.0 17.0 19.0 19.5 18.6 17.6 18.0 18.0 18.0 16.4 16.0 15.0
§093 13.6 14.0 14.5 18.4 18.8 18.2 17.3 10.3 15.0 12.5 14.6 12.0 10.3
1994 12.3 13.8 12.5 15.2 18.0 17.0 16.0 14.0 14.0 12.3
B005 13.2 11.5 14.5 10.5 13.0 17.0 13.8 17.6 18.5 16.6 17.2 16.0 10.5
1996 125 13.0 13.0 18.0 19.0 18.0 17.5 18.0 18.7 18.5 16.5 16.0 12.5
1997 15.0 15.0 17.2 18.0 19.5 18.6 19.0 18.6 19.0 17.7 18.8 13.5 13.5
1998 14.5 11.5 16.5 17.7 19.0 20.5 18.5 18.5 18.9 19.9 17.5 16.0 11.5
§009 15.4 16.0 17.0 18.5 19.0 18.4 18.0 18.4 19.0 16.0 14.0 12.2 12.2
2000 14.2 14.5 15.0 15.5 17.2 16.2 18.0 17.0 18.4 17.6 17.2 15.0 14.2
2001 15.2 17.6 16.2 18.4 19.2 18.8 18.0 19.0 18.6 19.0 17.2 16.4 15.2
2002 - - - - - - - - 19.2 18.5 15.2 17.0 15.2
2003 16.5 16.5 17.2 15.5 19.5 19.4 18.8 18.5 18.3 18.5 17.0 14.5 14.5
2004 14.6 15.0 16.5 17.2 19.0 18.6 18.5 17.4 19.0 18.7 16.0 16.2 14.6
2005 145 15.7 18.0 18.6 16.2 19.5 19.7 19.2 18.6 16.8 13.0 17.0 13.0
2006 14.8 13.2 14.5 15.2 17.2 17.0 16.5 16.2 16.0 16.4 11.8 14.4 11.8
2007 16.2 15.1 16.6 17.8 18.6 18.6 17.9 18.2 18.5 16.2 15.6 16.0 15.1
2008 12.8 15.9 15.5 17.9 19.0 18.8 18.0 18.2 17.8 16.7 15.2 14.6 12.8
2009 13.0 14.4 14.2 15.8 20.3 18.9 18.8 18.7 18.6 17.2 15.5 13.4 13.0
2010 12.3 16.1 15.9 19.4 20.1 19.5 19.8 19.5 20.5 17.6 15.0 13.0 12.3

TABLA 3.7 Registro minimas temperaturas
Fuente: Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El Salvador
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Los datos necesarios para que el programa calcule el grado de ligante son los
siguientes:
1) Latitud de la estacion (En grados): 13x4 7 . 918.7x=
2) Promedio de Alta Temperatura: Calculando el promedio de la columna
AANUALO de [|3b8tabla 3.9 =
3) Desviacién Estandar para Alta Temperatura: Calculando la desviacidon
est8ndar de | os dat osdethéabld30 =009 umn a
4) Promedio de Baja Temperatura: Calculando el promedio de la columna
AANUALO de | d3.Gd abla 3.10 =
5) Desviacién Estandar para Baja Temperatura: Calculando la desviacion
est8ndar de | os datos de | a c¢cbd30umna
6) Confiabilidad: Se tomara la confiabilidad recomendada por SUPERPAVE
qgue es de: 98%
7) Profundidad a la que se calcula la maxima temperatura = 20 mm
8) Correccion por ESAL’S: Considerando una via primaria = 7 E6 ESAL’S
9) Correccion por velocidad de trafico: considerando la via primaria, ésea
velocidad de disefio de 90 km/h y esta siendo mayor que 72 km/h, la
velocidad del trafico se considerara: Rapida.

Introduciendo estos datos al software como lo muestra la figura 3.38

AN

AN
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s .
B PG Binder Selection S5
User Defined Data
Latitude, Degree 12.7
HIGH LOwW
Design Air Temperature, Degree C 359 13
Air Temperature Standard Deviation, C 0.99 1.5
Cther Inputs Traffic Adjustment
Desired Reliability, % m (" Hone :
(* SHRP
Depth [Pvt. surface to top of layer, mm) >
2 > I
Traffic Load, Million ESAL ’?I—L| ™ User Defined
Traffic Speed Fast - View ! Modify
]
v
Pavement Temperature and PG HIGH |LIZIWr i
Design A Temperature 359 13 i
Design Pavement Temperature 60.8 12.6
Adjustment for Tralffic 5peed +6
Adjustment for Traffic Loading +0
Adjusted Pavement Temperature 126
Selected Binder Grade 70 |
Close PG Chart | Print | Save | Help |
h,

FIGURA 3.23 71 Calculo grado ligante PG con software LTPPBIND

Se obtiene el resultado de un grado de ligante: PG 70-10

Debido a que el asfalto que utilizaremos en nuestra investigacion proviene de
una donacioén el grado del ligante que se nos proporciono es: PG 64-22; ya que
este es con el que la empresa ALBA PETROLEOS cuenta para nuestro pais.
Corroboramos que este grado de ligante cumple para las condiciones del pais
solo que pare el grado de Alta temperatura se cumplira para una confiabilidad

del 50%.
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3.5 ENSAYO DE ESPECIFICACION

3.5.1 INTRODUCCION

Existen dos formas de ensayar asociadas con la especificacion SUPERPAVE
para ligantes: ensayos de conformidad (conformance testing) y ensayos de
clasificacion (classification testing). En ambos casos, se ejecuta una serie de
ensayos sobre un ligante asfaltico y se decide en funcién de los resultados de
dichos ensayos. Para distinguir entre ambas modalidades, consideremos el caso
del técnico de un laboratorio de asfaltos que debe ensayar una muestra de
propiedades desconocidas.

Los ensayos de conformidadre s ponden a | satisface esjeunaterial
todas las exigencias de un PG 64-16?" En otras palabras, los ensayos de
conformidad son de la forma "se acepta/ se rechaza"; las propiedades de una
muestra de ligante se cotejan con las propiedades que deben ser cumplidas por

un grado de ligante.

Los ensayos de clasificacion responden a la pregunta "¢, que grado o grados de
especificacidbn cumple esta muestra?’. En este caso, debe realizarse una
coordinada serie de ensayos con el objeto de clasificar el material de
propiedades desconocidas de acuerdo con la especificacion SUPERPAVE para

ligantes.

=1}
’
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Los ensayos de conformidad usualmente conciernen a los organismos viales
gue compran ligantes, tales como los Departamentos de Transporte estaduales.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto de pavimentacion, el laboratorio de un
organismo vial habitualmente busca y ensaya una muestra de asfalto para
asegurar que satisface la especificacion correspondiente. Si uno 0 mas
resultados de ensayos no satisfacen los valores especificados, se informa que la
muestra esta "fuera de especificacion”. No es necesario realizar otros ensayos.

Los laboratorios de investigacion y desarrollo usualmente realizan ensayos de
clasificacion. Por ejemplo, si el asfalto ensayado no cumple las exigencias de
PG 64-34, el laboratorio continuara los ensayos para ver si el asfalto puede
cumplir los requerimientos de otro grado. Si bien en ambas modalidades,
clasificacién y conformidad, los ensayos son los mismos, la diferencia reside en

las decisiones que se toman en uno y otros casos en funcién de los resultados.

3.5.2 ENSAYOS DE CLASIFICACION

Los ensayos de clasificacion son un proceso de prueba y error. En funcién de
los resultados del ensayo, el técnico, que esta aplicando los ensayos
SUPERPAVE, decide en que direccion sigue el proceso. En la mayoria de los

casos, la decision consistira en ejecutar el mismo ensayo a otra temperatura.

Una importante diferencia entre la nueva especificacibn SUPERPAVE para
ligantes y los ensayos tradicionales es que, en el nuevo sistema, una muestra

de ligante a menudo satisfara varios grados de performance. Una cabal
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comprension de este principio ilustra el enfoque racional que se utiliza en los

ensayos de clasificacion.

Propiedad del ligante Condicién de envejecimiento Resultado Requisito
Punto de inflamacion Sin envejecimiento 2931 C 230i C, min.
Viscosidad a 135i C Sin envejecimiento 0.3 Pa-s 3 Pa-s, max.
Corte ding8mico,i Sin envejecimiento 1.31 KPa 1.00 KPa, min.
C
Pérdida de masa RTFO 0.32% 1.00%, min.
Corte ding8mico,i RTFO 2.63 KPa 2.20 KPa, min.
C
Corte din8mico,i PAV 4517 KPa 5000 KPa,
C max.
Rigidez en creep, Sa -18i C PAV 274 MPa 300 MPa, méx.
valor-m a 18i C PAV 0.346 0.300, min.

TABLA 3.81 Requerimientos Para Ensayos a Ligantes Asfalticos SUPERPAVE
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Consideremos el ejemplo de la tabla precedente. El ligante asfaltico en cuestion
satisface los requisitos de la clasificacion PG 64-28. La siguiente tabla muestra
una parte de la especificacion SUPERPAVE para ligantes. La zona ligeramente
sombreada corresponde a los requisitos comunes a todos los PG 64. La zona
densamente sombreada corresponde a los requisitos para intermedias y bajas

temperaturas que son exclusivos de PG 64-28.
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rado de performance PG 52 PG 58

-1o| -16 | <22 l -2s| -34| -40 I -46|-16 | -22 I -28| -34| -40
IMax. Temp. de Disefio del Pavimento <52 <58

(promedio de 7 dias), °C *
Min. Temp. de Disefio del Pavimento, °C * [>- 10|>-16l.>-22f>-28|>-34l>-40 l>-46 >-16l>-22]>-28 -34f>-4o =
Ligante Original

Punto de Inflamacién, T48: min., °C
Viscosidad, ASTM D 4402; °

Max., 3 Pa-s (3000 cP)

Temp. de Ensayo, °C

Corte Dinamico, TP5:

G* / send, min., 1.00 kPa

Temp. de Ensayo @ 10 rad/seg, °C

Residuo de RTFO (T 240) 6 residuo de TFO (T 179)

Li’e’rdida de Masa, m4x., %

Corte Dinamico, TP5:

G* / send, min., 2.20 kPa

Temp. de Ensayo @ 10 rad/seg, °C

58

Residuo de PAV (PP1)
Temperatura del PAV, °C © 90 100
Corte Dindmico, TPS5:
G* x send, max., 5000 kPa 2501221916 (13|10 7 | 25|22 19|16
Temp. de Ensayo @ 10 rad/seg, °C
Endumchimto Fisico, © Informe
igidez en Creep, TP1: '
8, méx., 300 Mpa 0]-6(-12]-18|-24|-30|-36| -6 | -12|-18 | -24(-30]| -6
Valor-m, min., 0.300
Temp. de Ensayo @ 60 seg., °C
Traccion Directa, TP3 "
Def. Especif. de falla, min., 1.0% 0 -6 |-12(-18]|-24|-30(-36] -6 |-12(-18 |-24|-30| -6

Temp. de Ensayo (@ 1.0mm/mm, °C

TABLA 3.97 Especificacién Superpave para Ligantes PG.
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Un PG 64-28, por definicion, también clasifica como PG 64-22 y PG 64-16. Los
ligantes PG 64 (de hecho, todos los grados de ligantes) comparten las mismas
exigencias con respect o )aphra liganle ain enjedersyepar@ U

ligante envejecido en RTFO. Es decir, paratodosellosG*)s en ( U) debe

ser
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minimo 1 kPa para material sin envejecer y como minimo 2.2 kPa para material
envejecido en RTFO. Las propiedades a bajas temperaturas, medidas en
materiales envejecidos en RTFO y en PAV, son lo que distingue a los ligantes
del grado PG 64. ElI PG 64-28 tiene una rigidez en fluencia de 274 MPa a una
temperatura de -18°C. Si el ensayo de rigidez hubiera sido realizado a 12°C o -
6°C, la rigidez seria aun menor (la rigidez disminuye al aumentar la
temperatura). El valor-m del PG 64-28 es, a 18°C, 0.346. A mayores
temperaturas (p. €j., -6°C o -12°C) el valor-m crecera. Esta es la razén por la

cual el PG 64-28 podria, por definicion, clasificar como PG 64-22 y PG 64-16.

Menos obvio es el hecho de que este PG 64-28 también satisface los
requerimientos de un PG 58-22 y de un PG 58-16. Debido a que el PG 64 tiene
un val or Yde 1.B1 kBaean@41C, tendria claramente aun mayores
valores para temperaturas menores, como 58°C. El mismo concepto vale para
materiales envejecidos en RTFO. Mas aun, el PG 64-28 satisface los requisitos
de algunos grados PG 58, pero solo para -22°C. Un concepto clave de la
especificacion que debe sercompr endi do es que el valor G*
a temperaturas intermedias puede controlar el grado del ligante a baja

temperatura.

Eneste ejempl o, )eb45¥7&Pamr22°@G Parasqeerestaimaterial
pudiera ser clasificado como un PG 58-28, deberiat e ner un val)ar de G

19°Cdemenosde 5 MPa. De heda 09:C fuera méhdr desbe n (U
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MPa, habria sido clasificado como PG 64-34, que no es el caso. En otras
palabras, un PG 64-28 puede no clasificar como un PG 58-28, pues para G*

s e n){osirequerimientos de temperaturas son diferentes.

El PG 64-28 probablemente satisfaga los requisitos de algunos grados PG 52,
muy probablemente, PG 52-16 y PG 52-10. Como siempre, los requerimientos
para el v a)eoligan8ssin erevajetel y envejecidos en RTFO son los
mismos para los grados PG 52 y para los PG 64. Asi, el PG 64-28 cumple las
propiedades de altas temperaturas de todos los grados PG 52. Sin embargo, y a
diferencia del analisis hecho hasta ahora, la propiedad a baja temperatura del
grado PG 52 no puede determinarse por una simple deduccion en base a como
se aplica la especificacion SUPERPAVE. En cambio, dicha propiedad debe
determinarse envejeciendo una fraccion del ligante PG 64-28 en condiciones de
PAV menos severas (20 horas, 2070 kPa, 90°C) que las correspondientes a los
PG 58 y los PG 64 (20 horas, 2070 kPa, 100°C). Nuevamente, el factor que
controla el grado de baja temperatura es el valor G* sen(S) del ligante, medido a

temperaturas intermedias.

Es posible también que el ligante PG 64-28 pueda cumplir los requisitos del
grado PG 70. En este ejemplo es poco probable que dicho ligante sea
clasificado como grado PG 70, ya que las propiedades para el ligante sin
envejecer y el ligante envejecido en RTFO estan muy cerca de los valores

minimos correspondientes al grado PG 64. )Heél mataidl sir

G* /| s
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envejecer muy probablemente seria inferior a 1.00 kPa para 70°C. Un
laboratorista experimentado haria primeramente esta determinacién, eliminando

asi la necesidad de otros ensayos ulteriores.

Este ejemplo ilustra el enfoque racional utilizado por los técnicos para clasificar
ligantes de grado desconocido de acuerdo con la nueva especificacion
SUPERPAVE para ligantes. Lo que sigue es un esquema general que deberia
ser usado para clasificar ligantes. Este procedimiento se muestra en los

diagramas de flujo de las figuras 3.39 a 3.43

3.5.2.1 Proceso de Clasificacién

La forma mas eficiente de realizar los ensayos de clasificacion es suponer
primeramente que el ligante de propiedades desconocidas cumple como un
ligante intermedio, tal Como PG 64-22, PG 58-28 6 PG 52-28. Seguidamente,
me di mos G)en él mategial gintenvejecer (Fig. 3.39).

Comparando los resultados de los ensayos sobre el ligante sin envejecer con los
criterios de especificacion, una o dos posibilidades pueden ser descartadas,
permitiendo enfocar el andlisis en menos grados. Noétese que esta etapa puede
ser cumplida muy facilmente, ya que una muestra puede ser ensayada a varias
temperaturas. Un operador reflexivo medira G* / s panufialdada temperaturay,
dependiendo del resultado del ensayo, aumentara o disminuira la temperatura

para aprobar o rechazar un valor.
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En los ensayos de clasificacion, es deseable ensayar, al menos, para una

temperatura de rechazo y para una temperatura de aceptacion.

Luego, una muestra del ligante se envejece en el RTFO. Se mide luego el valor
G* |/ 9 sobré @l residuo. Nuevamente, comparando los resultados de los
ensayos con los requisitos de especificacion puede descartarse otro de los
grados supuestos y permitir al laboratorista concentrarse en un grado especifico.

La fig. 3.24 resume este paso.

Suponer que el ligante es
un PG 64-22, PG 58-28 6
PG 52-28

Rz

Medir G*/sen(8) a 64, 58
y 52°C

2

La muestra puede \ i E
G*/sen(8) 2 1.00 kPa S ser PG 64, PG 58 V}:,_][;Cg en
a64°C? yPG 52
sy
La muestra puede :
G*/sen(8) 2 1.00 kPa S ser PG 58 yPG 52 Envejecer en
as8°C? RTFO
Wz
k.3 -
Envejecer en
»/sen(8) > 1.00 kPa S La muestra puede :
g sma( 5)2°C ? o ser PG 52 RTFO

g

La muestra sin enve-
jecer es demasiado
blanda para cumplir
PG 52, PG 58 0 PG 64.

FIGURA 3.24 71 Ensayos de clasificacion. Ligantes no envejecidos
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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e e e UG e

, Medir G*/sen(d) sobre el

residuo de RTFO a 64, 58
y 52°C

Y

\ &

G*/sen(d) = 2.20 kPa S La muestra es PG 64, Envejecer en RTFO
2 64°C ? " PGS58 yPG 52 : yPAV

N

N &

G*/sen(3) =2.20 kPa A
g ;8°C ? S La muestra es PG 58, Envejecer en RTFO

y PG 52 yPAV
QNg
N&

G*/sen(8) = 2.20 kPa S Lamuestraes PG 52 Envejecer en RTFO
a52°C? yPAV

2

La muestra es demasia-
do blanda para cumplir
PG 52,PG 58 0 PG 64.

FIGURA 3.257 Ensayos de clasificacion- ligantes envejecidos en el RTFO
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

Luego, una muestra se envejece primero en el RTFO y luego en el PAV. Se
miden las propiedades de baja temperatura para muestras envejecidas (G*
s e n)( rigidez en el ensayo de creep, etc.). Nuevamente, los ensayos
deberian ser ejecutados a temperaturas correspondientes a los grados
intermedios, tales como -28 ¢ -22. Nétese que estos valores son grados y no las
temperatur as de ensayos ) pasaaameas temp&aturas debefal
medirse a 19°C y 22°C, respectivamente, para el grado PG 58. La rigidez para
creep, el valor-m y la deformacion especifica en falla por traccién para los

grados -28 y -22 son medidos a 18 y 12, respectivamente.
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Ya que es la propiedad mas facil de determi nar , comenzar mMma
temperaturas intermedias para el grado supuesto. Las temperaturas intermedias
dependen del grado de alta temperatura. Por ejemplo, las temperaturas
intermedias para un PG 58 son 22°C, 19°C y 16°C. Para un PG 64, las
temperaturas intermedias son 19°C, 22°C y 25°C. Nuevamente, basta ensayar
una Bola muestra. Durante este ensayo, el técnico puede, basado en los
resul tados, m & dunar tempetatura mfaripride ser necesario. El
técnico debiera determinar cual es la mas baja temperatura que satisface el
Il i mi t e super i), ®&I00kEaeEstd temperaturg sé utiliza como punto
de partida para las mediciones de rigidez en creep y deformacién especifica en
falla por traccion. Las figuras 3.41 y 3.42 muestran los pasos necesarios para
obtener un punto de partida para medir la rigidez en creep para los grados PG
58 y PG 64. Para los grados PG 70 y PG 52 tendremos diagramas de flujo

similares.

Luego, se miden la rigidez en creep y el valor-m sobre el residuo de PAV para
esta temperatura inicial. A la luz de los resultados, el laboratorista puede elegir
uno de tres caminos posibles. La figura 3.43 muestra como los resultados de la

rigidez en creep y el valor-m son utilizados para establecer el grado del ligante.

Primeramente, si la rigidez en creep y el valor-m satisfacen los valores

especificados (300 Mpa y 0.300) para la primera temperatura de ensayo, el

di

endc
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técnico no necesita realizar ensayos adicionales. El grado de baja temperatura
ha quedado definido. Si bien es posible que puedan obtenerse valores
aceptables de rigidez y valor-m para temperaturas mas bajas, estas

temperaturas ya han sido descartadas por | os resul)tados

Segundo, si a esta temperatura la rigidez en creep excede el maximo valor
aceptable, 300 Mpa, pero esta por debajo de 600 Mpa, y el valor-m es igual o
mayor que 0.300, el laboratorista debera medir la deformacion especifica en falla
por traccion. Si dicha deformacion especifica excede el minimo 1.00% de la
especificacion, entonces el valor de rigidez entre 300 Mpa y 600 Mpa es
aceptable. De nuevo, el grado para la temperatura baja queda definido. Si la
deformacion especifica en falla por traccidbn es menor de 1.00%, el técnico
debera moldear otro juego de probetas y medir rigidez en creep y valor-m a una

temperatura un grado mayor (6 °C).

de

G*
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El residuo RTFO-
PAV ez demasiado
PG 58 rigido para cumplir
¢l grado PG 58
:
Medir G* sen(8) sobre el J\I Utilizar -6°C ¢
e 2 G* sen(8) < 5000 kPa omo
residuo dé RTFO-PAV a ) < S punto inicial para el
22,19,y 16°C . ensayo BBR
Medir G* sen(5) sobre el
G* sen(8) < 5000 kPa ;
2230 7 N residuo d;ﬁ]EEFD-PﬁV a
A
G* sen(8) < 5000 kPa I_J\ Utilizar -12°C como
a 19 °C? N punto inicial para el
: ensayo BBR
s g
S i
G* sen(s) < 5000 KPa HIN Utilizar -18°C como
2 16 °C7 N punto inicial para el
ensayo BBR

V.

| Medir G* sen(5) sobre el
residuo de RTFO-PAV a
13*C

Y

G* sen(d) = 5000 kPa
al3i=C?

|~

Utilizar -24°C como
punto inicial para el
ensayo BBR

=

5

A
Utilizar -30*C come
punto inicial para el

ensayo BBR

N

FIGURA 3.26 1 Ensayos de clasificacioni punto de partida para baja temp. (PG 58)
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE



El residuo RTFO-
PAV es demasiado
PG 64 rigido para cumplir
el grado PG 64
. ﬁ N ?
Medir G* Rﬂ(ﬁ) sobre el G* sen(d) < 5000 kPa ’ IQ Utilizar -6°C como
residuo de RTFO-PAV a a 28 °C? S punto inicial para ¢l
25,22y 19°C
Rz _ﬁ}
G* sen(d) < 5000 kPa Medir G* sen(d) sobre el
a25°C? residuo de RTFO-PAV a
28°C
g
AV 4
G* sen(5) < 5000 kPa I_l\l Utilizar -12°C como
a22°C? N punto inicial para el
ensayo BBR
sl
&
Utilizar -18°C como
G*sen(8) <5000kPa | N punto inicial para el
al9°C? ensayo BBR

2

Medir G* sen(d) sobre el
residuo de RTFO-PAV a

16 °C
r {\}
L—’ \l Utilizar -24°C como
o seni&: 65 .58?00 kP N punto inicial para el
ensayo BBR

<s

! Utilizar -30°C como
punto inicial para el
I ensayo BBR

Y

FIG 3.27 1 Ensayos de clasificaciéon 1 punto de partida para baja temp. (PG 64)
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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Medir la rigidez en
creep para la tempe-
ratura inicial

169

S

Clasificar el asfalto
utilizando la tempe-

300<S <600MPa | §

I\[ Medir la deformacién esp.

en falla por traccién para

RO ]a temperatura inicial
\ -"'.‘ i‘
Def. Especif. en l\l .
S 2 600 Mpa talle pf’l: iy S Clasificar el asfalto
om < 0.300 1.0%2 utilizando la tempe-
: = ratura inicial
e
{} W
Preparar un nueveo
¥ - Preparar un nuevo
juego de vigas juego de vigas
Medir Sy ma MedirSy ma
una temperatura una temperatura
6°C mayor 6°C mayor

FIGURA 3.28 1 Ensayos de clasificacion. Determinacién del grado de baja temp. del

ligante partiendo de larigidez en creep, valor-m y def. especifica en falla por traccion.
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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Tercero, si pare la temperatura de partida la rigidez en creep excede los 600
Mpa 0 el valor-m es menor de 0.300, el técnico debera moldear otro juego de
probetas y medir la rigidez en creep y el valor- m para un grado de temperatura
mayor. Notese que la deformacion especifica en falla por traccibn no tiene

conexion con el limite para el valor-m.

Aunque los resultados de G* sen ( Yestablecieron la temperatura inicial para las
mediciones de rigidez en creep y valor-m, el técnico puede necesitar ensayar
progresivamente con temperaturas mayores hasta obtener valores aceptables.
En estos casos, no es necesario medir G* sen ( Jla esas mayores temperaturas

ya que un valor aceptable ha sido fijado para una temperatura menor.

3.5.3 ENSAYO DE CONFORMIDAD

Como se sefialo anteriormente, los ensayos de conformidad determinan si una
muestra de ligante cumple las exigencias de un grado de performance particular.
Este proceso es similar, si bien algo mas simple, que el proceso de ensayos de
clasificacion. Implica realizar los ensayos de performance de ligantes solo a las
temperaturas requeridas para un grado. Cada paso del proceso de ensayos de
conformidad es seguido por una decision "se acepta/ se rechaza". Si luego de
un paso cualquiera no se cumple un requisito especificado, el técnico no
necesita continuar. La figura 3.44 muestra algunos pasos del proceso de

ensayos de conformidad para un PG 58-22. El mismo diagrama de flujo puede
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ser utilizado para cualquier otro grado simplemente cambiando las temperaturas

para las cuales los criterios deben ser satisfechos.

Varias decisiones son necesarias en este proceso, e involucran el resultado del
ensayo de rigidez en creep. Estas se muestran en la Fig. 3.45, continuacion del

proceso de ensayos de conformidad para un PG 58-22 de la figura 3.44

Si el valor medido es menor o igual a 300 Mpa y el valor-m mayor o igual a
0.300, entonces el proceso de ensayos de conformidad esta completo y el
ligante cumple con el grado especificado. Si el valor medido esta entre 300 Mpa
y 600 Mpa y el valor-m es igual o superior a 0.300, entonces la deformacién
especifica en falla por traccion debe ser medida para verificar si es igual o mayor
que 1.00%, en cuyo caso el ligante cumple el grado especificado. Si, por el
contrario, la deformacién especifica es menor del 1.00%, entonces el ligante no
cumple el grado especificado. Si la rigidez en creep es mayor de 600 Mpa y/o el
valor-m es menor de 0.300, el ligante no cumple para el grado para el cual ha
sido ensayado y no necesita medirse la deformacion especifica en falla por

traccion.
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i Medir G* / sen(5) sobre el
ligante sin envejecer a 38°C

R
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G*/sen(@) = 1.00 kPa N los requisitos del
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FIG 3.291 Proceso de ensayos de conformidad para un PG 58-22.
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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FIGURA 3.301 Proceso de ensayos de conformidad para un PG 58-22(continuacién)

Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE

3.5.4 ENSAYOS COMUNES

Otros varios resultados de ensayos son necesarios para caracterizar cabalmente

a los ligantes de acuerdo con las especificaciones SUPERPAVE. Estos

resultados son del tipo "se acepta/se rechaza"; son constantes para todos los

grados. Consecuentemente, tienen igual papel en los ensayos de clasificacion y

los de conformidad.

La viscosidad rotacional de un ligante sin envejecer se mide a 135°C, utilizando

una velocidad de 20 rpm, con el objeto de asegurar que el ligante puede ser

adecuadamente bombeado en la planta asfaltica en caliente. El valor maximo
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aceptado es 3Pa-s. Una nota en la especificacion indica que se toleran mayores
valores si el proveedor del ligante "garantiza que el ligante asfaltico puede ser
adecuadamente bombeado y mezclado a temperaturas que satisfaran todas las

normas de seguridad aplicables".

La especificacion SUPERPAVE para ligantes requiere que el punto de
inflamacion (flash point) del ligante sea medido de acuerdo con la norma
AASHTO T48 (Cleveland Open Cup). Con independencia del grado, se exige un
valor minimo de 230°C. Si bien no se especifican valores limites, debe
determinarse e informarse el endurecimiento fisico para el ligante envejecido en
RTFO y PAV. Se necesita medir la rigidez en creep y el valor-m a la misma
temperatura utilizada para clasificar la muestra. Para esto, se prepara otro juego
de probetas con el ligante envejecido en RTFO y PAV. Este juego se
acondiciona durante 24 horas, e igualmente es ensayado en el BBR para
determinar la rigidez en creep y el valor-m.

Como parte del proceso de envejecimiento en el RTFO, se debe medir la
perdida de masa. EI maximo valor aceptable es 1.00%, valor constante para

todos los grados de performance.
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3.6 ESPECIFICACION PARA LIGANTES ASFALTICOS AASHTO

3.6.1 ESPECIFICACION AASHTO PARA LIGANTES ASFALTICOS

EN FUNCION DE LA PERFORMANCE (MP1)

(Grado de performance PG 46 PG E2 PG 2R PG 64

-34|-4OI-¢6 -10!-16|=22|—23|—34|-40{-46 -IG|—22I-23|-34|-‘-‘0 -lOl-]S‘-Zﬁl-!ﬂl-ﬁ!-l!--iﬂ

IMix. Termnp. de Disefio del Pavimento

{promedio de 7 dias), °C * <46 <52 <58 <64
bin, Temp. de Disefio del Pavimento, °C " }-34F-40l=-445 ;--mﬁlsla-nra:xra-nhwr-ae LJGF-EIF»ZSF-MF—W F=-1 ur-m[:»-zzlmzs}»s-ii:mm
Ligante Original
Punto de Inflamacian, T48: min., °C 230
[Viscosidad, ASTM DD 4402; ©
Mix , 3 Pa-s (3000 cP) 135

Temp. de Ensayo, “C

[Corte Dindmico, TP5:©
G* /send, min., 1.00 kPa 46 52 58 64
Temp. de Ensayo @@ 10 radfseg, “C

Residue de RTFO (T 240) 6 TFO (T 179)

[Pérdida de Masa, max., % 1.00

Corte Dinamico, TPS:
G* [ gend, min., 2.20 kFa 46 52 11 64
Temp. de Ensayo @ 10 radseg, °C

Residuo de PAV (FP1)

Memperatura del PAV, °C 7 &0 a0 100 100

Corte Dindmica, TPS:
G* x gend, mix., 5000 kPa 10| 7| 4285|2210 16f13f10f 7 25|22 19)1af13 3028252219 1s
Temp. de Ensayo @@ 10 radseg, *C

Endurecimients Fisico Informe

Rigidez en Creep, TP1:
8, mix_, 300 Mpa =20 30| =36) 0 | <60 [=12] 18] 24|30 | 36| «6 [=12]-18]|-24}-30) O | -6 [-12)-18|-24|-30
Valor-m, min,, 0.300

Temp. de Easayo (@ 60 seg, °C

Mraccitm Directa, TP3
Def. Especif. de falla, min., 1.0% =240 30| 36) 0 | G (=12 18] 24|30 | 36| <6 [-12)-18]|-24|-30) O | -6 [-12|-18]-24|-30
Temp. de Ensayo @& 1.0mm/mm, *C

TABLA 3.107 Especificacion Superpave para Ligantes PG.
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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3.6.2 ESPECIFICACION AASHTO PARA LIGANTES ASFALTICOS

EN FUNCION DE LA PERFORMANCE (MP1)

Grado de Performance PG 7O PG To PG B2
-1u|-m|-zzl-23|-34i-40 -10|-161-12|-13|-34 —mlvlsl-u|-zs|-34

Mix. Temp. de Disefio del Pavimento (promedio
de 7 dias), °C " < T <76 < E2

it Temp. de Disefo del Pavimenta, 5C° :-mib-16|:>-221';--23|}—341;qu m.lui;v.mi:v-gz :»-13[:-3-1 }-lﬂlb-lﬁib-'zzlr\-zﬂ::-znt
Ligante Ongmal
[Punte de Inflamacion, T48: min,, °C 230
Viscosidad, ASTM D 4402;7
Mix., 3 Pa-s (30040 cT') 135

Temp. de Ensayo, *C
(Corte Dindtnico, TP3:

G* / send, min., 1,00 kPa 70 76 82
Temp, de Ensayo @ 10 rad/seg, °C

Residuo de RTFO (T 240} 6 100 (T 179)
Pérdida de Masa, Mixime, % 1L
ICorte Dindmico, TP3:
G* [ gend, min., 2.20 kPa 70 76 82

Temp. de Ensayo i@ 10 rad/seg, °C

Residuo de PAV (FP1}
Temperatura del PAV, °C 7 100 (110) 100 (110} 100 (110}
Corte Dindmico, TPS:
G* x zend, mix_, 5000 kPa (31 fas| 2522 |19 37|34 31|28 | 25 40| 37| 34| 31| 28
Temp. de Ensayo @ 10 radiseg, °C )
[Endurecimiento Fisico - Informe
[Rigidez en Creep, TP1:
8, mix., 300 Mpa 0| 6 |-12|-18|-24]|-30] 0| -6 |-12|18|-24| 0 | -6 |-12|-18]-24

Valor-my, min., 0.300

Temp. de Ensayo @ 60 seg., °C
Traccién Directa, TP3 " |
Def. Especif. de falla, min_, 1.0% 0| <6 |-12|-18}-24|-30] 0 | -6 (-12]-18(-24} O | -6 | -12}-18 |24
Temp. da Ensayo (@ 1,0mm/mm, *C

TABLA 3.111 Especificacién Superpave para Ligantes PG.
Fuente: Antecedentes de los Métodos de Ensayo de Ligantes Asfalticos de SUPERPAVE
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. las temperaturas del pavimento puede ser calculadas partiendo de la
temperatura del aire mediante un algoritmo incluido en el software
SUPERPAVE ¢ pueden ser provistas por el organismo vial de
especificacion, o siguiendo procedimientos tales como los detallados en
PPX.

. esta exigencia puede ser obviada a discrecibn de la agencia de
especificacion si el proveedor garantiza que el ligante asfaltico puede ser
adecuadamente bombeado y mezclado a temperaturas que cumplen
todas las normas de seguridad.

Para control de calidad en la produccibn de cemento asfaltico sin
modificar, la medicién de la viscosidad del cemento asfaltico original
puede remplazar a |l as mediciones
temperaturas para las cuales el asfalto se comporta como un fluido
Newtoniano. Cualquier ensayo normalizado adecuado de medicién de la
viscosidad puede ser empleado, incluyendo viscosimetros capilares o
rotacionales (AASHTO T 210 o T 202).

La temperatura de envejecimiento en PAV se basa en condiciones
climaticas simuladas y es 90°C, 100°C o 110°C. Para PG 58- y grados
superiores la temperatura es 100°C, excepto en climas desérticos, para
los cuales es 110°C.

. e. El Endurecimiento Fisico TP1 se ejecuta sobre un juego de vigas de

asfalto de acuerdo con la Seccién 13.1 de TP1, con la salvedad de que el
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tiempo de acondicionamiento se extiende a 24 horas £ 10 minutos a 10°C
por encima de la minima temperatura de performance. La rigidez y el
valor-m se reportan solo por propoésitos de informacion.

Si la rigidez en creep es inferior a 300 Mpa, el ensayo de traccion directa
no es necesario. Si la rigidez en creep esta entre 300 y 600 Mpa, el
requerimiento para la deformacion especifica en falla por traccion puede
remplazar al requerimiento de la rigidez en creep. El valor-m debe ser

cumplido en ambos casos.
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4.0 DISENO DE MEZCLAS ASFALTICAS

4.1 GENERALIDADES

4.1.1 DEFINICION DE MEZCLA ASFALTICA.
Las mezclas asfélticas, es material que esta formada por una combinacion de
agregados pétreos, ligante asfaltico, y aditivo en algunos casos; de manera que

aquellos quedan cubiertos por una pelicula continua de éste.

Las mezclas asfalticas se utilizan en la construccion de carreteras, aeropuertos,
pavimentos industriales, entre otros. Las mezclas asfalticas estan constituidas
aproximadamente por un 90% de agregados pétreos grueso y fino, un 5% de
polvo mineral (filler) y otro 5% de ligante asfaltico. Los componentes
mencionados anteriormente son de gran importancia para el correcto
funcionamiento de la carpeta de rodadura y la falta de calidad en alguno de ellos
afecta el conjunto. El ligante asfaltico y el polvo mineral son los dos elementos
que mas influyen tanto en la calidad de la mezcla asféltica como en su costo

total.

Existen tres métodos de disefio utilizados para determinar las proporciones
adecuadas de asfalto y agregados. Ellos son el Método Marshall y el Método
Hveem, actualmente el método que se utiliza en EEUU es el método
SUPERPAVE ya que se considera que la metodologia de disefio esta basada

en pruebas mas reales y cientificas y no empiricas como las del método
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Marshall; debido a las condiciones econdmicas los paises como el nuestro se

sigue utilizando es el método Marshall.

4.1.2 CLASIFICACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS.
Existen varios parametros de clasificacion para establecer las diferencias entre

las distintas mezclas y las clasificaciones pueden ser diversas:

a) Por Fracciones de agregado pétreo empleado.

1 Masilla asféltica: Polvo mineral mas cemento asfaltico.

1 Mortero asfaltico: Agregado fino mas masilla.

1 Concreto asfaltico: Agregado grueso, agregado fino, polvo mineral y
cemento asfaltico.

1 Macadam asfaltico: Capa de rodadura formada por una sucesién de
capas de mezcla asfaltica con materiales pétreos de diferentes
granulometrias, colocando las de mayor granulometria abajo, y arriba la
de menor granulometria. Luego se procede a la compactacion con rodos

y camiones.

b) Por la Temperatura de puesta en obra.
1 Mezclas asfalticas en Caliente: El concreto asfaltico mezclado en planta y
compactado en caliente, se compone de una mezcla de agregados
graduados y asfalto, fabricado a una temperatura aproximada de 150°C

colocada y compactada en caliente a una temperatura de 140 °C. Las
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plantas para la produccion de mezclas en caliente se construyen de tal
manera que, después de secar y calentar los agregados, los separa en
diferentes grupos de tamafos, los recombina en las proporciones
adecuadas, los mezcla con la cantidad debida de asfalto caliente y
finalmente los entrega a los vehiculos transportadores, que a su vez la
colocan en la maquina pavimentadora para que esta la deposite sobre la
via con un espesor uniforme, después se compacta mediante rodillos
mientras la temperatura se conserva dentro de los rangos de
especificacion. .

Mezclas asféalticas en Frio: El ligante suele ser una emulsion asfaltica
(debido a que se sigue utilizando en algunos lugares los asfaltos
fluidificados), y la puesta en obra se realiza a temperatura ambiente.
Mezclas asfélticas Tibias: Las mezclas tibias se describen como aquellas
que se producen a temperaturas menores que las mezclas en
caliente, es decir entre 100°C y 135°C , su produccion involucra
nuevas tecnologias a partir de los cuales es posible producir y colocar
los concretos asfalticos a temperaturas sensiblemente inferiores a las
técnicas convencionales. El concepto de mezcla tibia surgié en
Europa, tras la necesidad de una mezcla bituminosa que ofreciera
economia de energia y tuviera el mismo desempefio de las mezclas

asfalticas en caliente.
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c) Por la proporcién de Vacios en la mezcla asfaltica.

Este parametro suele ser imprescindible para que no se produzcan
deformaciones plasticas como consecuencia del paso de las cargas y de las
variaciones térmicas.

1 Mezclas Cerradas o Densas: contienen cantidades de agregados en
proporciones adecuadas de todos los tamafios, de grueso a fino,
incluyendo filler, proporcionados de tal forma de obtener una mezcla
densa con pocos vacios. La proporcion de vacios no supera el 5 %. Las
mezclas densamente graduadas tienen un gran numero de puntos de
contacto entre las particulas, que pueden dar una alta resistencia
friccional y reducir la posibilidad de trituracion de las particulas en los
puntos de contacto. Como el contenido de vacios es bajo son poco
permeables. En las mezclas asfalticas en caliente, deben preferirse
agregados con granulometria densa, 0 muy cercana a la densa.

1 Mezclas Semi-cerradas o Semii densas: La proporcién de vacios esta
entre el 5 % y el 10%.

1 Mezclas Abiertas: La proporcion de vacios supera el 12 %.

1 Mezclas Porosas o Drenantes: Mezclas asfalticas utilizadas como
carpeta de rodadura, que se caracteriza por tener un elevado porcentaje
de huecos interconectados entre si. Permitiendo el paso del agua a
través de la mezcla y su rapida evacuacién hacia las zonas laterales

fuera de las calzadas. La proporcion de vacios es superior al 20 %.
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d) Por el Tamafio méaximo del agregado pétreo.

1 Mezclas Gruesas: Donde el tamafio maximo del agregado pétreo excede
los 10 mm.

1 Mezclas Finas: También Illamadas micro aglomerado, pueden
denominarse también morteros asfalticos, pues se trata de mezclas
formadas basicamente por un agregado fino incluyendo el polvo mineral y
un ligante asfaltico. El tamafio maximo del agregado pétreo determina el
espesor minimo con el que ha de extenderse una mezcla que vendria a

ser del doble al triple del tamafio maximo.

e) Por la Estructura del agregado pétreo.

1 Mezclas con Esqueleto mineral: Poseen un esqueleto mineral resistente,
su componente de resistencia debida al rozamiento interno de los
agregados es notable. Ejemplo, las mezclas abiertas y los que
genéricamente se denominan concretos asfalticos, aunque también una
parte de la resistencia de estos ultimos, se debe a la masilla.

1 Mezclas sin Esqueleto mineral: No poseen un esqueleto mineral
resistente, la resistencia es debida exclusivamente a la cohesion de la

masilla. Ejemplo, los diferentes tipos de masillas asfalticas.
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f) Por la Granulometria.

1 Mezclas Continuas: Una cantidad muy distribuida de diferentes tamafos
de agregado pétreo en el huso granulométrico (Zona comprendida entre
dos curvas granulométricas).

1 Mezclas Discontinuas: Una cantidad muy limitada de tamafios de

agregado pétreo en el huso granulométrico.

4.1.3 EVOLUCION DE LOS DISENOS DE MEZCLAS ASFALTICAS EN
CALIENTE.
A continuacién se muestra la evolucion de los métodos de disefios de mezclas

asfalticas en caliente.

1 The Hubbard-Field (1920°s). Método de disefio de mezclas asfalticas, fue
uno de los primeros métodos en evaluar contenidos de vacios en la
mezcla y en el agregado mineral. Usaba una estabilidad como prueba
para medir la deformacion. Funcion6 adecuadamente para evaluar
mezclas con agregado pequefio o granulometrias finas, pero no también
para mezclas con granulometrias que contenian agregados grandes.

1 Meétodo Marshall (1930°s). Método de disefio de mezclas asfalticas,
desarrollado durante la 2da. Guerra Mundial y después fue adaptado para
SuU UsO en carreteras. Utiliza una estabilidad y porcentaje de vacios

como pruebas fundamentalmente. Excepto cambios en las
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especificaciones, el método no ha sufrido modificacion desde los afios
40’s.

Método Hveem (1930°s). Método de disefio de mezclas asfalticas,
desarrollado casi en el mismo tiempo que el método Marshall. Evalia una
estabilidad pseudotriaxial.

Método de la Western Association of State Highway on Transportation
Officials. WASHTO (1984). Este método de disefio de mezclas
recomendd cambios en los requerimientos del material y especificaciones
de disefio de mezclas para mejorar la resistencia al ahuellamiento
(efectos de deformacion acumulada).

Método de Asphalt Aggregate Mixture Analysis System. AAMAS (1987).
La necesidad de cambios en el disefio de mezclas fue reconocida,
tardaron 2 afios para desarrollar un nuevo proyecto para el disefio de
mezclas, que incluia un nuevo método de compactacion en laboratorio y
la evaluacién de las propiedades volumétricas, desarrollo de pruebas
para identificar las deformaciones permanentes, grietas de fatiga y
resistencia de grietas a baja temperatura.

Método SUPERPAVE (1993). EI método AAMAS, sirvid como punto de
inicio del método SUPERPAVE, que contiene un nuevo disefio
volumétrico completo de mezcla, con funcionamiento basado en
prediccion a través de modelos y métodos de ensayo en laboratorio,

grietas por fatiga y grietas por baja temperatura. Los modelos de
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prediccion de funcionamiento fueron completados satisfactoriamente
hasta el afio 2000. El disefio volumétrico de mezclas en el SUPERPAVE
es actualmente implementado en varios estados de los EUA, debido a
gue ha sido reconocida una conexion entre las propiedades volumétricas
de la mezcla asfaltica caliente y su correcto funcionamiento. Ahora la
aceptacion en el control de calidad ha sido cambiada a propiedades
volumétricas. SUPERPAVE promete un funcionamiento basado en
métodos o ensayos de laboratorio que pueden ser usados para identificar

la resistencia a las deformaciones plasticas de los pavimentos.

4.1.4 CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA (ANALIZANDO EL METODO
MARSHALL)

La mezcla asfaltica en caliente preparada en laboratorio debe ser analizada para
determinar el desempefio posible en la estructura del pavimento. Determinando
asi, caracteristicas principales y la influencia que estas tienen en el

comportamiento de la mezcla. Las cuales se detallan a continuacion:

4.1.4.1 Densidad:

Esta definida como su peso unitario, es decir, el peso de un volumen especifico
de mezcla compactada. La densidad es una caracteristica importante para
obtener un rendimiento duradero. Si la densidad es baja la cantidad de vacios

son mayores, por lo tanto, la mezcla compactada sera vulnerable al agua. Si la
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densidad es alta la cantidad de vacios es menor, el agua no entrara en su
interior obteniéndose de esta manera una carpeta de rodadura mas durable. La
densidad de la muestra compactada se expresa en kilogramos por metro cubico
(kg/m®) o libras por pie cubico (Ib/pie®), es calculada al multiplicar la gravedad
especifica total de la mezcla por la densidad del agua (1,000 kg/m® o 62.416
Ib/pie®). La densidad patrén obtenida en laboratorio se utiliza como referencia
para determinar el grado de compactacién del pavimento compactado en la
obra es adecuada o no. Dificilmente en la compactacion in-situ se obtiene la
densidad patrén, por lo tanto las especificaciones permiten un porcentaje

aceptable.

4.1.4.2 Vacios de aire:

Estan presentes entre los agregados revestidos de asfalto en la mezcla
compactada y son pequefios espacios de aire, o bolsas de aire. Es de mucha
importancia que las mezclas densamente graduadas contengan determinado
porcentaje de vacios, ya que estos permiten que el asfalto fluya durante la
compactacion adicional debido al trafico. El porcentaje, en muestras elaboradas
en laboratorio, para capas de base y capas superficiales debe estar entre 3% y
5%. La permeabilidad de una mezcla asféltica tiene relacién con la durabilidad
de un pavimento asfaltico. A mayor permeabilidad, mayor contenido de vacios;
permitiendo pasajes a través de la mezcla del agua y el aire causando un

deterioro irreversible a la carpeta asféltica. Por otra parte un contenido muy bajo
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de permeabilidad, es decir bajo contenido de vacios, tiende a producir
exudacion de asfalto. La exudacion consiste en que el exceso de asfalto es
exprimido, o expulsado fuera de la mezcla hacia la superficie. La relacion de la
densidad y el contenido de vacios demuestra que a mayor densidad, menor
porcentaje de vacios y a menor densidad, mayor porcentaje de vacios en la
mezcla. En campo las especificaciones para la densidad requieren acomodar el

menor namero posible de vacios inferior al 8%.

4.1.4.3 Vacios en el Agregado Mineral (VMA):

Estos son los espacios de aire que existen de entre las particulas de agregado
y los espacios que estan llenos de asfalto en una mezcla asfaltica compactada
de pavimentacion. Es decir el VMA es el espacio disponible para acomodar el
volumen efectivo de asfalto y el volumen de vacios necesarios en la mezcla. El
volumen efectivo de asfalto es todo el asfalto menos la porcion que se pierde,
por absorcion, en el agregado. Si el VMA es mayor, existira mas espacio para la
pelicula de asfalto. Hay que tener en cuenta que entre mas gruesa sea la
pelicula de asfalto que cubre las particulas de agregado se obtiene mayor
durabilidad de una mezcla. Por lo anteriormente descrito existen valores
minimos de VMA recomendados y especificados en funcion del tamafio del
agregado. Puede resultar que para economizar el contenido de asfalto en un
disefio de mezcla disminuyamos los valores de VMA establecidos como

minimos, siendo esto completamente perjudicial y dafiino para la calidad de la
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carpeta asfaltica, obteniéndose peliculas delgadas de asfalto en el agregado y

una mezcla de baja durabilidad y apariencia seca.

4.1.4.4 Contenido de asfalto:

El contenido de asfalto de una mezcla en particular es establecido usando los
criterios descritos por el método de disefio seleccionado. El contenido 6ptimo de
asfalto de una mezcla depende en gran medida de su granulometria y la
capacidad de absorcion del agregado. La granulometria del agregado esta
directamente relacionada con el contenido O6ptimo de asfalto. Si en una
granulometria el porcentaje de finos es considerablemente alto, el éarea
superficial total sera mayor, requiriendo asi mayor cantidad de asfalto para cubrir
todas las particulas. Las mezclas gruesas exigen menos asfalto debido a que el
area superficial total es menor. Si a la mezcla se le agrega pequefios
incrementos de filler (fracciones muy finas de agregado que pasan a través del
tamiz de 0.075 mm (No. 200)) existe una tendencia a absorber la mayor parte
del contenido de asfalto, resultando una mezcla inestable y seca. Caso contrario
al efectuar pequefias disminuciones de filler nos da como resultado una mezcla

muy rica (himeda).
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FIGURA 4.1 7 Representacion de la composicion tipica de una mezcla asfaltica.
Fuente: Strategic Highway Research Program SHRP A-369, 1994.

Es asi que los incrementos o disminuciones de filler causan cambios en las
propiedades de la mezcla, llegando a variar de seca a himeda. La capacidad de
absorcion del agregado en una mezcla es importante para determinar el
contenido 6ptimo de asfalto. Técnicamente se habla de dos tipos de asfalto al
referirse al asfalto absorbido y el no-absorbido: contenido total de asfalto y
contenido efectivo de asfalto.

El contenido total de asfalto: cantidad de asfalto que debe ser adicionada a la
mezcla para producir las cualidades deseadas en la mezcla. El contenido
efectivo de asfalto: volumen de asfalto no absorbido por el agregado; es la
cantidad de asfalto que forma una pelicula ligante efectiva sobre las superficies
de los agregados. El contenido efectivo de asfalto se obtiene al restar la

cantidad absorbida de asfalto del contenido total de asfalto. La capacidad de
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absorcion de un agregado es, obviamente, una caracteristica importante en la

definicion del contenido de asfalto de una mezcla.

4.1.4.5 Vacios Llenos de Asfalto VFA:

Son el porcentaje de vacios intergranulares entre las particulas de agregado
(VMA) que se encuentran llenos de asfalto. El VMA abarca asfalto y aire, y por lo
tanto, el VFA se calcula al restar los vacios de aire del VMA, y luego dividiendo

por el VMA, y expresando su valor como un porcentaje.

4.1.5 PROPIEDADES DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS
Para obtener una mezcla de calidad, esta debe poseer las propiedades
siguientes: Estabilidad, Durabilidad, Flexibilidad, Resistencia a la Fatiga,

Resistencia al Deslizamiento, Impermeabilidad y Trabajabilidad.

4.1.5.1 Estabilidad:

Es la capacidad de una mezcla asfaltica de resistir desplazamiento y
deformacion bajo las cargas impuestas por el transito. La carpeta asfaltica debe
de ser capaz de mantener su forma y textura ante las secuencias de carga que
a diario le son impuestas. La friccion interna depende de la textura superficial,
graduacion del agregado, forma de la particula, densidad de la mezcla, y, del
contenido y tipo de asfalto. La estabilidad es funcion de la friccion y la

resistencia inter-bloqueada del agregado en la mezcla. Cuando sobrepasamos
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el nivel 6ptimo de asfalto la pelicula es demasiado gruesa y esto genera que la
cohesion decrezca, resultando en perdida de friccion entre las particulas que
componen la mezcla asfaltica. Es importante que las particulas que componen
el agregado sean angulares y asperas en su textura superficial, esto dara una
alta estabilidad a la mezcla.

Los problemas clasicos debido a una estabilidad baja se detallan a continuacion:

1 Ahuellamiento: consiste en una depresion continua a lo largo de la capa
de rodadura. (Ver Figura 4.2). Las cargas repetitivas de transito conducen
a deformar permanentemente cualquier capa que componen la estructura
del pavimento, sin embargo cuando la carpeta asfaltica recién colocada
presenta ahuellamiento es debido al exceso de asfalto en la mezcla, es
decir el optimo de asfalto se ha sobrepasado y genera por consiguiente
pérdida de cohesion.

o El ahuellamiento también es producido por la forma redondeada de
la particula, por la falta de textura aspera, falta de adherencia y
absorcion del agregado. Es decir, si una mezcla tiene un 6ptimo de
asfalto y sus agregados no cumplen con las siguientes
propiedades (ver Capitulo Il) tales como: graduacion, limpieza,
dureza, textura superficial, capacidad de absorcion, afinidad con el
asfalto, peso especifico, también nos generara ahuellamiento y

una serie de problemas que desarrollaremos en este capitulo.



194

FIGURA 4.21 Ahuellamiento
Fuente: Fotografia Tomada en Colonia Buena Vista 2, Santa Tecla.

1 Corrimiento: desplazamiento de la mezcla asfaltica provocando
distorsiones en la superficie de la carpeta asfaltica. (Ver Figura 4.3).
AcompafYfado a veces por |l evantamiento de
principalmente laterales. Estos desplazamientos son ocasionados por las
cargas de transito y son debido al exceso de asfalto, falta de vacios o
bien por falta de confinamiento lateral. La corrugacion son una serie de
ondulaciones constituidas por crestas y depresiones, perpendiculares a la
direccion del transito, siendo préximas unas de otras, por lo general

menores a 1.0 mts entre ellas.
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FIGURA 4.3 71 Corrimiento

Fuente: SIECA Manual Centroamérica de Mantenimiento de Carreteras TOMO lIl. Pag. 17.

1 Exudacion del asfalto: es el afloramiento del asfalto o ligante asféltico
hacia la superficie de la carpeta asfaltica. Formando una pelicula continua
de ligante, creando una superficie brillante, reflectante, resbaladiza y
pegajosa durante las altas temperaturas. Es causado especificamente por
un excesivo contenido de asfalto. Ocurre en mezclas con un porcentaje
de vacios deficiente, durante épocas calurosas. El proceso de exudacion
no es reversible durante el tiempo frio, por tal motivo el asfalto se

acumula en la superficie.

4.1.5.2 Durabilidad:

Es la propiedad de una mezcla asfaltica para resistir los efectos perjudiciales
causados por el agua, aire, temperatura y las cargas debidas al trafico. Estos
efectos perjudiciales provocan desintegracion del agregado, cambio en las
propiedades del asfalto (polimerizacibn y oxidacion), envejecimiento,

segregacion, etc.
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Puede mejorarse la durabilidad de una mezcla asfaltica de tres maneras:

7 Utilizando un contenido 6ptimo de asfalto: se aumenta la durabilidad de la
mezcla ya que las particulas del agregado estan cubiertas por una
pelicula gruesa de asfalto. Esto evita el envejecimiento y el
endurecimiento del asfalto, reteniendo por mas tiempo las caracteristicas
originales tanto del asfalto como de los agregados.

{ Utilizando una graduacion densa: esto proporciona un contacto mas
cercano entre las particulas de agregado, mejorando asi la
impermeabilidad de la mezcla.

! Diseflar y compactando la mezcla para obtener la méaxima
impermeabilidad: esto se logra mediante la compactacién por medios

mecanicos utilizando maquinaria y equipo adecuado.

Causas Efectos en la carpeta

Endurecimiento rapido del asfalto y

Bajo contenido de asfalto desintegracién por pérdida de agregado

Alto contenido de vacios debido al Endurecimiento temprano del asfalto seguido
disefio o a la falta de compactacion por agrietamiento o desintegracion

Peliculas de asfalto se desprenden del
agregado dejando una carpeta de rodadura
desgastada 6 desintegrada

Agregado susceptibles al agua
(hidrofilitos)

TABLA 4.171 Causas y efectos de la poca durabilidad

Fuente: Principios de Construccién de Pavimentos de Mezcla Asféltica en Caliente, MS 22, Asphalt Institute
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4.1.5.3 Flexibilidad:

Es la capacidad de la carpeta asfaltica para acomodarse ligeramente, sin sufrir
agrietamiento, soportando los movimientos graduales y asentamientos de la
base y sub-base. Los asentamientos en el pavimento pueden ocurrir debido a
que falle cualquiera de sus componentes. Provocando dafios visibles en la
carpeta de rodadura. De hecho, todas las estructuras tienden a tener
asentamientos diferenciales. La flexibilidad de las mezclas asfalticas es
incrementada agregando mayor contenido de asfalto, hasta llegar al contenido
optimo, a partir de este, si se aumenta en exceso el contenido de asfalto la
carpeta tiende a ser extremadamente flexible y provoca entonces una mezcla
con estabilidad baja. Algunas veces los requerimientos de flexibilidad entran en
conflicto con los requisitos de estabilidad, de tal manera que se debe buscar el
equilibrio de los mismos. Una mezcla de granulometria abierta con alto
contenido de asfalto es, generalmente, mas flexible que una mezcla
densamente graduada de bajo contenido de asfalto.

4.1.5.4 Resistencia a la fatiga:

Es la capacidad de un pavimento asfaltico para resistir la flexidbn repetida
causada por las cargas de transito. Si el porcentaje de vacios en la mezcla
asféltica aumenta, ya sea por disefio o por falta de compactacion, la resistencia
a la fatiga del pavimento disminuye. Por tal razén, las mezclas asfalticas de
graduacion densa presentan mayor resistencia a la fatiga que las mezclas

asfélticas de graduaciones abiertas. El envejecimiento y endurecimiento del
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asfalto en la carpeta de rodadura da como resultado menor resistencia a la
fatiga. Las caracteristicas de resistencia y espesor de un pavimento, y la
capacidad de soporte de la sub-rasante, influyen determinantemente en la vida
atil de una carpeta de rodadura asfaltica. Si la carpeta asféltica presenta buena
resistencia a la fatiga y la sub-base esta mal compactada, se veran claramente
los asentamientos y la resistencia a la fatiga disminuye considerablemente.
Caso contrario si la sub-base esta bien compactada y la carpeta asfaltica
presenta mala resistencia a la fatiga la carpeta se dafiara. Por lo anterior, el
pavimento debe trabajar en conjunto para que pueda resistir la flexion causada
por el transito. Entre algunos dafios visibles debido a una mala resistencia a la
fatiga se detallan a continuacion:

1 Peladura: Desintegracion superficial de la carpeta asféltica como
consecuencia de la pérdida de ligante bituminoso y del desprendimiento
del agregado pétreo, aumentando la textura de la carpeta asfaltica
pavimento y exponiendo cada vez mas los agregados a la accién del
transito y el clima. Esta anomalia es un indicativo que el asfalto se ha
endurecido apreciablemente, perdiendo sus propiedades ligante, o bien
gue la mezcla asfaltica existente es de deficiente calidad, ya sea por un
contenido de asfalto insuficiente, empleo de agregados sucios o muy
absorbentes, como también por deficiencias durante la construccién,

especialmente en tratamientos superficiales bituminosos.
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FIGURA T 4.4 Peladura
Fuente: Fotografia Tomada en Colonia Villa Lourdes, Lourdes Colén.

9 Fisura Transversal: Fracturacion de longitud variable que se extiende a
travées de la superficie de la carpeta asféltica, formando un &ngulo
aproximadamente recto con el eje de la carretera. Puede afectar todo el
ancho del carril como limitarse a los 0.60 m préximos al borde lateral de la
carpeta de rodadura. La contraccion de la mezcla asféltica por perdida de
flexibilidad, es decir si una carpeta asfaltica no tiene la capacidad de
flexionar repetitivamente la resistencia a la fatiga es menor o nula. Puede
ser ocasionado por un exceso de filler, envejecimiento asfaltico, etc.
Particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos

importantes.

FIGURA 4.57 Fisura Transversal
Fuente: Fotografia Tomada en Colonia Villa Lourdes, Lourdes Colén.
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1 Fisuras en Bloque: Serie de fisuras interconectadas formando piezas
aproximadamente rectangulares, de diametro promedio mayor de 30 cm,
con un area variable de 0.10 a 9.0 m2. Se presenta generalmente en una
gran area de la carpeta asfaltica y algunas veces ocurren solamente en
las &reas no afectadas por el trafico. Son causadas principalmente por la
contraccion de las mezclas asfélticas debido a las variaciones diarias de
temperatura. A menudo es dificil constatar si las fisuras y grietas son
debido a contracciones producidas en la carpeta asféltica o en la base y
sub-base. La presencia de fisuras en bloques generalmente es un

indicativo de que el asfalto se ha endurecido significativamente.

FIGURA 4.6 7 Fisura en bloque
Fuente: Fotografia Tomada en Colonia Villa Lourdes, Lourdes Colén.

9 Fisura Piel de Cocodrilo: Serie de fisuras interconectadas formando
pequefios poligonos irregulares de angulos agudos, generalmente con un
didmetro promedio menor a 30 cm. El fisuramiento empieza en la parte
inferior de la carpeta asfaltica, donde las tensiones y deformaciones por
traccidon alcanza su valor maximo, cuando el pavimento es solicitado por

una carga. Las fisuras se propagan a la superficie, evolucionan
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interconectandose y formando una malla cerrada, que asemeja el cuero
de un cocodrilo. (Ver Figura 4.4). La fisura piel de cocodrilo son
causadas por la fatiga que sufre la carpeta de asfaltica al ser sometidas a
las cargas repetidas del transito. Por lo general, el fisuramiento indica que
el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de
transito y ha llegado al fin de su vida util. El ligante por lo general ha
envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas

repetidas al transito sin agrietarse.

FIGURA 4.771 Fisura Piel de Cocodrilo
Fuente: Fotografia Tomada en Colonia Villa Lourdes, Lourdes Colén.

4.1.5.5 Resistencia al deslizamiento:

Es la habilidad de una carpeta asféltica, particularmente cuando esta mojada, de
minimizar el deslizamiento o resbalamiento de las ruedas de los vehiculos. Esto
implica que el neumatico debe mantenerse en contacto con las particulas del
agregado y no sobre una pelicula de agua en la superficie del pavimento,
conocido como hidroplaneo. Una buena resistencia al deslizamiento lo

contribuyen agregados con textura aspera y contenidos adecuados de asfalto.
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Los contenidos altos de asfalto producen mezclas inestables las cuales tienden

a deformarse y exudar, generando asi, mayor deslizamiento.

Causas Efectos en la carpeta

Exceso de asfalto Exudacion, poca resistencia al deslizamiento

Agregado mal graduado o con mala | Carpeta asféltica lisa, posibilidad de
textura hidroplaneo

Agregado canto rodado, textura lisa Poca resistencia al deslizamiento

TABLA 4.21 Causas y efectos de la poca resistencia al deslizamiento.
Fuente: Principios de Construcciéon de Mezcla Asféltica en Caliente, MS 22, Asphalt Institute

4.1.5.6 Impermeabilidad:
Es la resistencia de una carpeta asféltica al paso del aire y agua hacia su interior
o a través de él. El contenido de vacios puede ser una indicacién a la

susceptibilidad de una mezcla compactada al paso del agua y el aire.

Causas Efectos en la carpeta

Las peliculas delgadas de asfalto causaran,
Bajo contenido de asfalto tempranamente, un envejecimiento y una
desintegracion de la mezcla

El agua y el aire pueden entrar facilmente en la
carpeta asfaltica, causando oxidacion vy
desintegracién de la mezcla

Alto contenido de vacios en la mezcla
de disefio

Resultara en vacios altos en la carpeta
Compactacion inadecuada asféltica, lo cual conducira a infiltracion de
agua y baja estabilidad.

TABLA 4.371 Causas y efectos de mezcla demasiado permeable
Fuente: Principios de Construccién de Mezcla Asféltica en Caliente, MS 22, Asphalt Institute
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Es la facilidad con la cual una mezcla asféltica puede ser colocada y

compactada. Las mezclas que poseen buena trabajabilidad son faciles de

colocar y compactar; aquellas con mala trabajabilidad son dificiles de colocar y

compactar. Las mezclas gruesas (mezclas que contienen un alto porcentaje de

agregado grueso) tienen una tendencia a segregarse durante su manejo, Yy

también pueden ser dificiles de compactar. El asfalto no es la principal causa de

los problemas de trabajabilidad, si tiene algun efecto sobre esta propiedad.

Causas

Efectos en la carpeta

Tamarfo maximo de particula: grande

Superficie aspera, dificil de compactar

Demasiado agregado grueso

Puede ser dificil de compactar

Temperatura muy baja de mezcla

Agregado sin revestir, mezcla poco durable;
superficie aspera, dificil de compactar

Demasiada arena de tamafo medio

La mezcla se desplaza bajo la compactadora
y permanece tierna o blanda

Bajo contenido de relleno mineral

Mezcla tierna, altamente permeable

Alto contenido de relleno mineral

Mezcla muy viscosa, dificil de manejar; poco
durable

TABLA 4.4 Causas y efectos de la mala trabajabilidad.
Fuente: Principios de Construccion de Mezcla Asféltica en Caliente, MS 22, Asphalt Institute

Debido a que la temperatura de la mezcla afecta la viscosidad del asfalto, una

temperatura demasiado baja hara que la mezcla sea poco trabajable, mientras

gue una temperatura demasiado alta podra hacer que la mezcla se vuelva

tierna. El grado y el porcentaje de asfalto también pueden afectar la

trabajabilidad de la mezcla.
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4.2 METODO DE DISENO MARSHALL

4.2.1 METODOLOGIA

El concepto del método Marshall para disefio de mezclas asfalticas fue
formulado por Bruce Marshall, ingeniero de asfaltos del Departamento de
Autopistas del estado de Mississippi. El cuerpo de ingenieros de Estados
Unidos, a través de una extensiva investigacion y estudios de correlacion,
mejord y adiciond ciertos aspectos al procedimiento de prueba Marshall y

desarrollo un criterio de disefio de mezclas.

4.2.2 PROPOSITO DE LA METODOLOGIA

El proposito del Método Marshall es determinar el contenido 6ptimo de asfalto
para una combinacién especifica de agregados. EI método también provee
informacion sobre propiedades de la mezcla asféltica en caliente, y establece
densidades y contenidos 6ptimos de vacié que deben ser cumplidos durante la
elaboracion de la mezcla. El método original de Marshall, sélo es aplicable a
mezclas asfélticas en caliente que contengan agregados con un tamafio maximo
de 25 mm (1 pulg) o menor. El método puede ser usado para el disefio en

laboratorio, como para el control de campo de mezclas asfalticas en caliente.

4.2.3 DESCRIPCION GENERAL
El método Marshall usa muestras de ensayo (probetas) de 64 mm (2.5 pulg) de

espesor por 102 mm (4 pulg) de didmetro. Una serie de muestras de ensayo,
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cada una con la misma combinacion de agregados pero con diferentes
contenidos de asfalto, es preparada usando un procedimiento especifico para
calentar, mezclar y compactar la mezcla asfaltica. Los dos aspectos principales
del método de disefio son: analisis de densidad-vacios y el ensayo de
estabilidad y flujo de los especimenes compactados. La seleccion de una curva
granulométrica para el disefio de una mezcla asfaltica cerrada o densa, esta en
funcién de dos parametros: el tamafio maximo nominal del agregado y el de las
lineas de control (superior e inferior), Las lineas de control son puntos de paso
obligado para la curva granulométrica. La Tabla 4.5 presenta los tamafios
maximos nominales mas utilizados, asi como sus lineas de control de acuerdo

conla ASTM D 3515.

4.2.4 ESPECIFICACIONES DE LA METODOLOGIA

La seleccion del contenido 6ptimo de asfalto depende de muchos criterios que
se discutirdn en este capitulo. Un punto inicial para el disefio es escoger el
porcentaje de asfalto para el promedio de los limites de vacios de aire, el cual es
4%. El rango de vacios de aire es de 3% al 5%. Todas las propiedades medidas
y calculadas bajo este contenido de asfalto deberan ser evaluadas
comparandolas con los criterios para el disefio de mezclas (Tabla 4.6). Si todos
los criterios se cumplen, entonces se tendra el disefio preliminar de la mezcla
asféltica, en caso de que un criterio no se cumpla, se necesitara hacer ajustes, o

redisenar la mezcla.
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Mezclas Cerradas

Tamafio Maximo Nominal del Agregado

Aberturas de|] ~ 2Pulg 1% pulg 1 pulg % pulg Y pulg 3/8 pulg No. 4 No. 8 No. 16
los tamices | (50.0mm) (37.5mm) (25.0mm) [(19.0mm) (12.5mm) (9.5mm) (4.75mm) (2.36mm) (1.18mm)
Gradaciones para Mezclas de Agregados (Grueso, Fino y Fller)
2 i an (63
mm) 100
20 (54 m@owpo 100
1 1o (
mm) 90-100 100
1 i (45.0
mm) 60-80 90-100 100
130 (14.0
mm) 56-80 90-100 100
i o (14.5
mm) 35-65 56-80 90-100 100
3/ 80 lo.5
mm) 90-100 100
No.4 (4.75
mm) 14-47 23-53 29-59 35-65 44-74 55-85 80-100 - ---
No.8 (2.36
mm) 10-36 15-41 19-45 23-49 28-58 32-67 65-100 - 100
No.16 (1.18
mm) 40-80 95-100
No. 30
(600&m 35-65 70-95
No.50 (300 § r r
em) 3-15 4-16 5-17 5-19 5-21 7-23 7-40 - 45-75
No. 100 (150 §
£ m) 3-20 20-40
No. 200 (75
em) 0-5 0-6 1-7 2-8 2-10 2-10 2-10 - 9-20
Asfalto, Porcentaje con respecto al peso total de la mezcla.
2-7 3-8 39 | 410 | 4-11 | 512 | 612 7-12 8-12

TABLA 4571 Graduaciones Propuestas para Mezclas Cerradas

Fuente: ASTM D3515 Standard Specification for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures
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TRANSITO TRANSITO TRANSITO
CRITERIOS LIVIANO MEDIANO PESADO
PARA
MEZCLA DEL CARPETA Y CARPETA Y CARPETA Y
METODO BASE BASE BASE
MARSHALL
MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO
Compactacion,
numero de
golpes en 35 35 50 50 75 75
cada cara de
la probeta
Estabilidad 336 ] 5358 ] 8006 ]
N(Ib) (750) (1200) (1800)
Flujo, 0.25mm
(0.01pulg) 8 18 8 16 8 14
% de vacios 3 5 3 5 3 5
% VMA Ver Tabla 4.7
% VFA 70 80 65 78 65 75
NOTAS

“Todos los criterios y no solo estabilidad, deben ser considerados al disefiar una mezcla asfaltica de
pavimentacién. Las mezclas asfélticas en caliente de base que no cumplan estos criterios, cuando se ensayen
a 60 °C, se consideraran satisfactorias si cumplen los criterios cuando se ensayen a 38 °C, y si se colocan a
100 mm o més por debajo de la superficie. Esta recomendacion se aplica solamente a las regiones que tengan
una variedad de condiciones climaticas similar a la que prevalece en casi todas las regiones de Estados
Unidos. En las regiones que tengan condiciones climéaticas mas extremas puede ser necesario usar
temperaturas mas bajas de ensayo.

2 Clasificaciones del Transito
Liviano Condiciones de transito que resultan en un ESAL de disefio < 104
Mediano Condiciones de transito que resultan en un ESAL de disefio entre 104 y 106
Pesado Condiciones de transito que resultan en un ESAL de disefio> 106

% Los esfuerzos de compactacion en el laboratorio deberan aproximarse a la densidad maxima obtenida en el
pavimento bajo el transito.

*Los valores de fluencia se refieren al punto en donde la carga comienza a disminuir.

® Cuando se esté calculando el porcentaje de vacios, debera permitirse cierta tolerancia en la porcién de
cemento asfaltico perdida por absorcion en las particulas de agregado.

® El porcentaje de vacios en el agregado mineral debe ser calculado con bese en el peso especifico total ASTM
del agregado.

TABLA 4.6 7 Criterios del Instituto del Asfalto para el Disefio Marshall
Fuente: Principios de Construccién de Pavimentos de Mezcla Asféltica en Caliente, MS 22, Asphalt Institu

te



TAMANO MAXIMO VMA MINIMO, POR CIENTO
EN MM
Vacios de Disefio, por

PORCENTAJE cientos

mm pulg 3.0 4.0 5.0
1.18 No. 16 215 22.5 23.5
2.36 No. 8 19.0 20.0 21.0
4.75 No. 4 16.0 17.0 18.0
9.5 3/8 14.0 15.0 16.0
12.5 Yo 13.0 14.0 15.0
19.0 Ya 12.0 13.0 14.0
25.0 1.0 11.0 12.0 13.0
37.5 1.5 10.0 11.0 12.0
50.0 2.0 9.5 10.5 11.5
63.0 2.5 9.0 10.0 11.0

1 Especificacion Normal para Tamafio de Tamices usados en Pruebas

AASHTO M 92 (ASTM E 11).

2 El tamafio méaximo nominal de la particula es un tamafio mas grande que

el primer tamiz que retiene mas del 10% del material.

3 Interpole el VMA minimo para los valores de vacios de disefio que se
encuentren entre los que estéan listados.

TABLA 4.7 1 Porcentaje Minimo de VMA
Fuente: Tomada de Principios de Construccién de Pavimentos de Mezcla Asfaltica en Caliente, MS 22, Asphalt

Institute
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4.2.5 EVALUACION Y AJUSTES DE UNA MEZCLA DE DISENO.

Cuando se desarrolla una mezcla de disefio, es necesario hacer varias mezclas
de prueba para encontrar una que cumpla con todos los criterios de disefio.
Cada una de las mezclas de prueba sirve como una guia para evaluar y ajustar
las pruebas siguientes. Para disefio de mezclas preliminares o exploratorias, es
aconsejable comenzar con una graduacion de agregado que se acerque a la
media de los limites establecidos. Las mezclas de prueba iniciales sirven para
establecer la formula de trabajo y verificar que la graduacién del agregado este
dentro de los limites especificados puede ser reproducida en una planta

mezcladora.

Cuando las mezclas de pruebas iniciales fallan con los criterios de disefio en
cualquier contenido de asfalto seleccionado, sera necesario modificar o, en
algunos casos, redisefiar la mezcla. Para corregir una deficiencia, la manera
mas facil de redisefiar una mezcla es cambiar la graduacién del los agregados
ajustando los porcentajes utilizados. Frecuentemente este ajuste es suficiente

para cumplir con las especificaciones.

Las curvas granulométricas son de gran ayuda al hacer los ajustes necesarios
en los disefios de mezclas. Por ejemplo, las curvas obtenidas de la ecuacion de
Densidad Maxima de Fuller (Figura 4.9) representan condiciones de densidad
maxima y valores minimos de vacios en el agregado mineral (VMA). Las

mezclas asfélticas que poseen dichas curvas presentan contenidos de vacio
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gue pueden ser demasiado bajos. Generalmente, cualquier desviacion de estas
curvas resulta en densidades menores y valores mas altos de VMA. La

magnitud del cambio en la densidad y en el VMA depende de la cantidad de

ajustes hechos en el contenido de agregado grueso o fino de la mezcla.
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FIGURA 4.8 71 Curvas Fuller de Maxima Densidad Basadas en un Grafico Normalizado

Semi-log de Granulometria.
Fuente: Tomada de Principios de Construccion de Pavimentos de Mezcla Asfaltica en Caliente, MS 22, Asphalt

Institute

La Figura 4.9 muestra curvas de densidad maxima dibujadas sobre un grafico

de granulometria de la Administracion Federal de Carreteras (FHWA) (USA)

(basada en una escala